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CAPITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il progetto esecutivo descrive gli interventi restauro e messa in sicurezza del tamburo e della cupola
dell’aula della Basilica magistrale di san Maurizio e Lazzaro, altrimenti detta Basilica Mauriziana, ed e parte
integrante del presente capitolato speciale d’appalto.

La basilica si trova a Torino, con accesso da via Milano angolo via della Basilica, ed e costituita da una
grande aula a pianta ottagonale, con due cappelle laterali ed un breve presbiterio che conduce al
retrostante coro.

Il progetto di restauro riguarda I’alta cupola a pianta ellittica, il tamburo ed il cupolino che coprono I'aula.
La cupola & interamente decorata da un grande affresco realizzato nel 1858 da Paolo Emilio Morgari,
raffigurante il trionfo della Croce.

E’ basato sulle previsioni del precedente Piano di Fattibilita Tecnico Economica (approvato della
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la citta metropolitana di Torino con provvedimento
N. 12804 del 21/06/2023 e validato dal RUP arch. Luigi Valdemarin dalla Fondazione Ordine Mauriziano in
data 08/04/2024), sui successivi approfondimenti e sugli studi condotti in situ. Nel giugno 2024 é stato
montato un ponteggio, del tipo multidirezionale, che ha consentito una approfondita campagna di indagini
e analisi preliminari, condotte in collaborazione con Centro e Conservazione e Restauro di Venaria Reale.

ART. 1.2 ELENCO SOMMARIO DEI LAVORI

Il progetto prevede il restauro degli apparati decorativi interni, costituiti principalmente da pitture murali e
stucchi. Gli interventi previsti sono compiutamente descritti nella relazione tecnica e schede di restauro,
nelle tavole grafiche e negli elaborati del progetto esecutivo, a cui si rimanda per il dettaglio del progetto e
delle lavorazioni da eseguire.

Metodologia generale

e e opere di pulitura e rimozione depositi superficiali sono da effettuarsi con estrema cautela per
evitare eccessive sollecitazioni meccaniche e |'uso eccessivo di acqua, che potrebbe compromettere
le campiture a secco o mezzo fresco.

e e opere di preconsolidamento e consolidamento della pellicola pittorica, degli intonaci e stucchi,
privilegeranno metodologie che limitino I'uso di polimeri sintetici, per mantenere la naturale
permeabilita degli intonaci.

e le stuccature, microstuccature e reintegrazione plastica saranno da realizzare con malte idonee
preparate in cantiere

e e opere di presentazione estetica saranno, in generale, in velatura ad acquarello sottotono
Tutte le operazioni saranno da concordare con la Direzione Lavori

Sinteticamente si prevedono le seguenti tipologie opere:
Operazioni Preliminari, Conoscitive e Documentali

e Documentazione fotografica professionale durante tutte le fasi del restauro (prima, durante, dopo).

e Integrazione della campagna diagnostica preliminare per comprendere materiali, tecniche
esecutive e fenomeni di degrado.

e Mappatura cartacea di cantiere con rilievo delle tecniche esecutive e dell’intervento eseguito.

e Presentazione finale di due relazioni tecniche dettagliate degli interventi svolti (una per la cupola e
una per il tamburo).
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Restauro della Cupola

Pulitura meccanica preliminare a secco dei depositi superficiali di polvere e delle efflorescenze
saline.

Preconsolidamento delle aree con problemi di coesione e adesione superficiali.

Rimozione dei sali

Pulitura definitiva con metodologie idonee, in accordo con la DL

Prevenzione di attacchi di microrganismi biodeteriogeni.

Consolidamento degli intonaci e della pellicola pittorica, con materiali compatibili e chimicamente
stabili.

Stuccatura e microstuccatura con malte preparate in cantiere.

Reintegrazione pittorica in velatura sottotono, ad acquerello.

Restauro del Tamburo

Pulitura meccanica preliminare a secco dei depositi superficiali di polvere e delle efflorescenze
saline.

Rimozione delle campiture monocrome completamente compromesse.

Preconsolidamento e consolidamento dei sollevamenti e distacchi degli intonaci, delle pellicole
pittoriche e dei modellati in stucco, con particolare attenzione alla gessatura che accoglie le
dorature.

Pulitura definitiva con metodologie idonee, a ridotto impiago di acqua

Trattamento e rimozione dei sali

Prevenzione di attacchi di microrganismi biodeteriogeni.

Stuccature con malte preparate in cantiere.

Reintegrazione pittorica in velatura sottotono, ad acquerello.

Ricomposizione delle campiture monocrome irrecuperabili.

Serramenti tamburo e lanternino

pulitura dei vetri

pulitura delle parti metalliche

rimozione delle verinici ammalorate, carteggiatura, protezione ruggine e riverniciatura.

Per i telaroni in legno si prevede la cauta asportazione dei lacerti di tela dipinta, che andranno
opportunamente conservati, la pulitura e lastesura di uno strato protettivo in cera

ART. 1.3 ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO
La documentazione di progetto € costituita dalle seguenti categorie di elaborati:

- Rilievo architettonico e del degrado

- Tavole grafiche e relazioni che descrivono lo stato di fatto e gli interventi previsti

- Documentazione fotografica

- Indagini d’archivo

- Schede di restauro

- Analisi e indagini effettuate su materiali, tecniche pittoriche e stato di conservazione

- Computo metrico estimativo

- Capitolato speciale d’appalto.

Si rinvia all’elenco allegato per il dettaglio degli elaborati di progetto.
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ART. 1.4 MATERIALI IN GENERE - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L’ESECUZIONE.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub sistemi d’impianti tecnologici oggetto d’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita d’esecuzione d’ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della migliore qualita. Il
loro impiego & subordinato alla previa accettazione della DL.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
Capitolato generale d’appalto.

Tutti i materiali che verranno impiegati dovranno soddisfare i requisiti previsti dai Criteri Ambientali
Minimi di cui DM 23 giugno 2022 n. 256. | materiali ed i componenti edili ed impiantistici devono altresi
rispettare le norme sismiche NTC 2018 e il D.M. 10/08/2018 in merito alla protezione dai campi
elettromagnetici.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere accompagnati da idonea certificazione di qualita che verra
rilasciata al termine dei lavori per completare il collaudo.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DL rifiuta in
gualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi
causa non siano conformi alle caratteristiche tecniche di progetto e I'Appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese nel termine prescritto dal DL; in difetto vi provvede d’ufficio la
Stazione Appaltante addebitando all’Appaltatore le corrispondenti spese e gli eventuali danni

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle di progetto, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL l'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal DL ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del CGA.

ART. 1.5 NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio
0 Mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunqgue altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
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Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo |'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo |'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

CAPITOLO 2 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

PREMESSA

Misurazioni adottate nel computo metrico estimativo

Le quantita indicate nel computo metrico estimativo derivano in parte dal rilievo geometrico dei manufatti
ed in parte dal rilievo fotografico.

Sulle tavole grafiche sono indicati i principali degradi e i principali interventi, nei casi in cui interessano
aree precisamente individuabili. Tuttavia, trattandosi in gran parte di fenomeni diffusi su tutte le
superfici, in modo non continuativo, per la maggior parte delle lavorazioni la quantita indicata nel CME &
calcolata in percentuale sul totale della tipologia di superficie.

Per gli stucchi ed i modellati, in caso di misurazione geometrica, € stato considerato lo sviluppo della
superficie.

Salvo ove diversamente specificato I’appalto é a corpo.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non
daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco
per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato |'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

ART. 2.1 LAVORI A CORPO

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali dovra essere
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'ex articolo 184 del DPR
207/2010.

Le quantita indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validita contrattuale, in quanto
I'appaltatore é tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
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La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma
1, e effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri e
subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

L’appaltatore sara tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al Direttore dei
lavori tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell’ambito
dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il Direttore dei lavori
dovra consegnare unitamente al SAL alla Stazione appaltante. Tale documento dovra fare riferimento alle
voci contabili dell’eventuale subcontratto autorizzato e alla quota parte di oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta che I'appaltatore e tenuto a corrispondere al subappaltatore.

L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborate grafici necessari alla redazione della contabilita e fornire il
personale tecnico allo scopo richiesto dalla Direzione Lavori.

ART. 2.2 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si
utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono
riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti
dell’eventuale perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall'elenco dei prezzi unitari.

La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui
all'elenco Prezzi, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

L'appaltatore sara inoltre tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al
Direttore dei lavori tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai
subappaltatori nell’ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate nel medesimo allegato
previsto da questo articolo al comma8.

L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita e fornire il
personale tecnico allo scopo richiesto dalla Direzione Lavori.

L’appaltatore sara tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al Direttore dei
lavori tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell’ambito
dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate inu n apposito allegato che il Direttore dei lavori
dovra consegnare unitamente al SAL alla Stazione appaltante. Tale documento dovra fare riferimento alle
voci contabili del subcontratto autorizzato ed alla quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta che I'appaltatore e tenuto a corrispondere al subappaltatore.

ART. 2.3 TRASPORTI

| trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le
materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo
o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in
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contratto, sara compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in
piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il
servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

ART. 2.4 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a
disposizione dell'’Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

ART. 2.6 INTONACI

Le rabboccature, i rinzaffi, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate
(ad es. in corrispondenza di spalle, sguinci, mazzette di vani di porte e finestre), o volta ed a qualsiasi
altezza, saranno valutati con i prezzi di elenco. La valutazione sara eseguita in base alle superfici in vista
effettiva. Saranno computati nella loro superficie effettiva gli intonachi eseguiti su cornicioni, balconi,
pensiline, ecc., con aggetti superiori a 25 cm.

Nel prezzo degli intonaci € compreso |'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce e stuccature di
qualunque genere.

ART. 2.7 OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO

La valutazione di dette operazioni (ristabilimento parziale della coesione di materiale lapideo,
ristabilimento della coesione degli intonaci per mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data I'evidente
difficolta di stabilire I'esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano I'esecuzione di questo
intervento, verra espressa secondo diversi criteri:

- a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di degrado;

- a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno riportati i
casi al di sotto di questa misura;

La stesura di uno strato protettivo a base di malta idraulica su superfici disgregate lapidee o mosaici verra
valutata a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato.

L'applicazione e la rimozione di bendaggi protettivi sara valutata con un prezzo al decimetro quadrato nel
caso di preconsolidamento su materiale lapideo e mosaici al metro quadrato nel caso di stucchi, intonaci e
dipinti murari. Data la funzione di sostegno, la superficie da bendare dovra sempre eccedere I'estensione
del fenomeno di degrado che ne richiedera I'applicazione. La superficie minima sara pari a un decimetro
guadrato nel caso di materiale lapideo e mosaici ovvero, pari a 0,5 m? per stucchi, intonaci e dipinti murari
a cui andranno riportati anche i casi di bendaggi al disotto di queste misure.

Il ristabilimento dell’adesione e della coesione della pellicola pittorica sara stimato in metri quadrati o parti
di metro quadrato delle porzioni di materiale interessato in maniera diffusa da distacchi o disgregazioni.

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

11



CAPITOLATO SPECIALE — PARTE TECNICA

ART. 2.9 DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI
Gli intonaci demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo la superficie reale.

ART. 2.10 OPERAZIONI DI PULITURA

La valutazione di tutte le operazioni di pulitura eseguite su materiale lapideo, stucchi, dipinti murari,
intonaci e mosaici (con sostanze solventi a tampone o a pennello, a secco, ad umido, con impacco ecc.) sara
eseguita al metro quadrato o parti di metro quadrato delle porzioni di materiale interessate in maniera
diffusa da strati e/o depositi soprammessi. Le rifiniture saranno valutate al decimetro quadrato per
materiali lapidei ovvero al metro quadrato per stucchi e dipinti murari. Nel caso di puliture di dipinti murari
nel suddetto prezzo sara esclusa l'incidenza del risciacquo con acqua distillata e I'applicazione di materiale
assorbente per l'estrazione di sali solubili e dei residui dei sali utilizzati per I'operazione di pulitura; le
suddette operazioni saranno valutate al metro quadrato.

Allorché si parli di cicli di applicazione, questi dovranno essere intesi come l'insieme di operazioni costituite
dall'applicazione del prodotto indicato secondo il metodo descritto dalla Direzione dei Lavori e dalla
successiva rimozione meccanica o manuale delle sostanze da esso solubilizzati.

Nell'uso della nebulizzazione o dell'automazione per puliture di materiali lapidei saranno a carico
dell'Appaltatore ed inclusi nel prezzo la canalizzazione delle acque di scarico e la protezione delle superfici
circostanti mediante gomme siliconiche, teli di plastica e grondaie.

ART. 2.11 OPERAZIONI DI RIMOZIONI DI STUCCATURE O DI ELEMENTI NON IDONEI APPLICATI IN
PRECEDENTI INTERVENTI

La valutazione del prezzo per la rimozione di stuccature (profondita massima 3 cm) Non idonee eseguite
nel corso di precedenti interventi seguira tre criteri:

Al metro nei casi di stuccature con forma lunga e molto sottile servite per chiudere o sigillare fessurazioni;
Al metro quadrato nei casi di stuccature o rifacimenti abbastanza estesi (oltre il metro quadrato);

Al decimetro quadrato nei casi di stuccature con estensione al di sotto del metro quadrato sara in ogni
caso utile dare tre diverse stime ovverosia entro 5 dm? tra 5 e 20dm?tra 20 e 1 m2

La durezza del materiale utilizzato per le stuccature (gesso, calce, cemento, resina ecc.) restera un criterio
fondamentale di distinzione dei costi in quanto incidera direttamente e sensibilmente sui relativi tempi di
esecuzione cosi come lo stato di conservazione del manufatto modifichera, altrettanto sensibilmente, il
tempo necessario alla rimozione.

Per I'asportazione di elementi metallici la valutazione sara espressa per ciascuno elemento rimosso e sara
altresi differenziata a seconda dell’adesivo con cui saranno stati vincolati e della lunghezza degli stessi
elementi.

La rimozione temporanea di inserti in pietra o di fasce, cerchiature o grosse staffe sara valutata per ogni
singolo intervento (previo eventuale progetto).

ART. 2.13 OPERAZIONI DI DISTACCO E RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI E PARTI PERICOLANTI O
CADUTE

Le operazioni in oggetto saranno valutate a singolo frammento e in linea generale potranno essere
individuate due categorie con relative valutazioni: frammento di dimensioni limitate che comprendera sia la
scaglia sia il pezzo pil pesante e comunque maneggiabile da un singolo operatore; frammento di grandi
dimensioni che comprendera un complesso di operazioni preparatorie e collaterali. In entrambi i casi
gualora si rivelasse necessaria un'operazione di bendaggio preliminare questa sara contabilizzata a parte
secondo le indicazioni fornite dalla relativa voce. Saranno altresi esclusi gli oneri di eventuali contro-forme
di sostegno che dovranno essere aggiunti al costo dell'operazione.
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La riadesione di frammenti di dimensioni limitate gia distaccati o caduti, sara valutata sempre al pezzo
singolo e prevedera una differenziazione di difficolta nel caso di incollaggi semplici e di incollaggi con
inserzioni di perni. In questo ultimo caso saranno contemplate ulteriori valutazioni dovute alla possibilita o
meno di sfruttare eventuali vecchie sedi di perni, alla diversa lunghezza e al diverso materiale dei perni
(titanio, acciaio inox, carbonio ecc.).

Il consolidamento di grosse fratture mediante iniezione di consolidanti e adesivi (organici ed inorganici)
avra una valutazione al metro, tuttavia per I'elevata incidenza delle fasi preparatorie, verra contemplata
una superficie minima di 0,5 m a cui andranno riportati anche i casi di fratturazioni al di sotto di tale misura.

ART. 2.14 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA

Le operazioni di stuccatura, in considerazione della diversa morfologia e delle dimensioni delle lacune
saranno valutate secondo tre criteri:

- al metro lineare nei casi di stuccature con forma lunga e molto sottile al fine di chiudere o sigillare
fessurazioni;

- al metro quadrato nei casi di stuccature o rifacimenti abbastanza estesi (oltre il metro quadrato).
Nel caso di dipinti murari saranno individuate tre diverse valutazioni che prevedranno su ogni metro
guadrato di superficie una diversa percentuale di estensione di velature o reintegrazioni non idonee: entro
il 70%, entro il 30% ed entro il 15%;

- al decimetro quadrato nei casi di stuccature con estensione al di sotto del metro quadrato sara in
ogni caso utile dare tre diverse stime ovverosia entro 5 dm? tra5e 20 dm? tra20 e 1 m>

La microstuccatura (ovvero la sigillatura di zone degradate per fenomeni di scagliature, esfoliazione, pitting,
microfessurazione o microfratturazioni) sara valutata al metro quadrato distinguendo tre percentuali di
diffusione del fenomeno sul supporto: entro il 70%, entro il 30% ed entro il 15%.

La revisione estetica per l'equilibratura di stuccature ed integrazioni (ovvero la possibilita di assimilare al
colore della pietra originale tutte le parti non equilibrate) verra valutata al metro quadrato delle porzioni di
materiale interessate in maniera diffusa dal fenomeno di squilibrio.

ART. 2.15 OPERAZIONI DI INTEGRAZIONI DI PARTI MANCANTI

L'integrazione delle lacune sara differenziata secondo le tipologie di intervento e la valutazione di queste
sara al decimetro quadrato (dm?) per superfici comprese entro i 50 dm?® e al metro quadrato per superfici
superiori al metro quadrato.

ART. 2.16 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Nell’'operazione di consolidamento mediante impregnazione (ristabilimento della coesione di materiale
lapideo, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o doratura/argentatura all'intonaco per
mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data I'evidente difficolta di stabilire I’esatta misura delle porzioni di
materiale che necessitano I'esecuzione di questo intervento, verra espressa secondo diversi criteri:

A metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di degrado
ovverosia entro il 30% in un metro quadrato, entro il 50% in un metro quadrato.

1. A singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno
riportati i casi al disotto di questa misura.

Nell’operazione di ristabilimento dell’adesione tra supporto murario ed intonaco e tra i diversi strati di
intonaco I'esecuzione di questo intervento verra espressa:

2. Asingolo intervento per distacchi contenuti in precise dimensioni ed espresse in decimetri quadrati;

3. A metro quadrato per distacchi di dimensioni piu limitate ma diffuse sulla superficie secondo
percentuali differenti.
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Nell’operazione di consolidamento ad impacco il costo verra valutato al metro quadrato, sara contemplata
una superficie minima di 1 m? a cui andranno riportati anche quei casi di impacchi al di sotto di questa
misura. |l costo della manodopera sara minore nel caso di oggetti a tutto tondo, dove I'impacco sara
sostenuto facilmente da una fasciatura, mentre aumentera nel caso di superfici che richiederanno il
sostegno dell'impacco con controforme e puntellature.

Il ristabilimento dell’adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione su materiali lapidei eseguito in
maniera puntuale mediante incollaggi con resine sintetiche, sara valutato a singolo intervento, nel caso di
ristabilimento dell’adesione eseguito mediante infiltrazione di malta idraulica verra contemplata una
superficie minima pari a 1 dm? a cui andranno riportati anche i casi di intervento al di sotto di questa
misura. Le operazioni di puntellatura provvisoria di applicazione di perni di distacco e di collocamento di
piccole parti saranno da valutare a singolo interventoi

ART. 2.17 OPERAZIONI DI PROTEZIONE
Le operazioni di protezioni dovranno essere valutate a superficie effettiva (metri quadrati) con detrazione
dei vuoti o delle parti non interessate al trattamento con superficie singola superiore a 0,5 metri quadrati.

ART. 2.19 CORNICI, MODANATURE

Per manufatti di fattura complessa e fortemente lavorati si calcolera la superficie inscrivibile in forma
geometrica regolare moltiplicata per la lunghezza. Per manufatti semplici dovra essere calcolata la
superficie effettiva tramite lo sviluppo del profilo (utilizzando fettuccia metrica) per la lunghezza della loro
membratura pil sporgente.

ART. 2.20 RILIEVI

I manufatto rilevato andra inquadrato in una o piu forme geometriche piane e regolari. Lo sviluppo della
superficie sara incrementato del 10% per bassorilievi, del 20% per rilievi medi, del 40% per altorilievi. Per
altorilievi molto aggettanti 'incremento andra valutato a seconda del caso. Potranno eventualmente essere
assimilabili a sculture a tutto tondo o richiedere incrementi sino al 100%.

CAPITOLO 3 - INDAGINI PRELIMINARI - ACCERTAMENTI ANALITICI E DIAGNOSTICI

In fase preliminare e stata condotta una campagna di indagine e diagnostica i cui risultati sono allegati al
progetto esecutivo. Tuttavia, ogni fase dell'intervento dovra essere preceduta, a cura della ditta
appaltatrice, da una analisi visiva ravvicinata e dalla determinazione dello stato di conservazione e
successivamente relazionata in un breve documento esplicativo del risultato dell'analisi. Prima di eseguire
qualsiasi operazione sara necessario procedere alla verifica del quadro fessurativo cosi da identificare
eventuali lesioni “dinamiche” (che potranno essere dovute a svariati motivi tra i quali assestamenti
strutturali in atto, dilatazioni termiche interne al materiale o fra materiali diversi ecc.); in tal caso non si
potra procedere semplicemente alla stuccatura della fessurazione ma si dovranno identificare e risolvere le
cause a monte che hanno procurato tale dissesto.

L’intervento di restauro sara lecito solo su fessurazioni oramai stabilizzate (lesione statica).

L'impresa dovra completare ed integrare le indagini gia fornite dalla Committenza. Le indagini saranno volte
a conoscere in maniera completa il manufatto oggetto di intervento, i materiali che lo compongono, la loro
consistenza fisico-materica, le tecniche costruttive e di ancoraggio, le patologie in atto, le lesioni esistenti,
le eventuali cause indirette di degrado. Dovra altresi essere concordata con la DL, ogni singola fase di
intervento per la individuazione degli interventi piu idonei e per affrontare le specificita che emergessero in
corso d'opera.
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Per ogni fase del restauro, la DL potra richiedere di campionare le diverse metodologie e la qualita dei
materiali da impiegare, per meglio definire il procedimento piu idoneo.

Ogni procedura di discialbo, preconsolidamento, pulizia, consolidamento, distacco di materiali, etc., &
vietata senza la preventiva esecuzione di campionature eseguite sotto il controllo ed il benestare della D.L.
| campioni dovranno essere catalogati ed etichettati, riportando l'indicazione della data di esecuzione del
prelievo, del tipo di prodotto e/o le percentuali dellimpasto utilizzato, degli eventuali solventi e di
conseguenza il tipo di diluizione o di concentrazione utilizzati, nonché le modalita ed i tempi di
applicazione.

ART. 3.1 CAMPAGNA FOTOGRAFICA

L'appalto comprende la campagna di schedatura fotografica nelle varie fasi del restauro (iniziale, durante il
restauro e ad opera completata), le cui immagini debbono essere consegnate per l'archiviazione e per la
gestione della banca generale degli elementi costitutivi dei monumenti sottoposti a tutela. Le immagini che
la ditta appaltatrice deve fornire, debbono essere in fotogrammetria speditiva, cioeé immagini misurabili e in
scala, sulle quali & possibile rappresentare i differenti tematismi del degrado e consentirne una valutazione
metrica (con risoluzione minima 5,0 megapixel) e con riproduzione della banda di riferimento “color

IM

control”. La ditta appaltatrice & tenuta al rispetto delle indicazioni dettate dall' ICR anche qualora le voci di

elenco prezzi riportino sommariamente la dicitura: rilievo fotografico o campagna fotografica.

ART. 3.2 INDAGINI PRELIMINARI Al LAVORI DI RESTAURO

Generalita

Nei casi in cui le indagini richiedessero I'esecuzione di minimi prelievi di materiale, questi saranno ammessi
a patto che non sia possibile apprendere i dati in oggetto in maniera differente. In linea generale questa
operazione a carattere “distruttivo” dovra rivolgersi, nei limiti del possibile, a zone gia in fase di degrado
e/o di distacco imminente o quantomeno a zone meno Vvisibili cosi da non apportare compromissioni
estetiche al manufatto; durante il campionamento risulta di massima importanza eseguire una
documentazione fotografica, di dettaglio e generale, dei punti di rilievo, oltre che prendere nota della loro
ubicazione direttamente sui grafici di rilievo. In ogni modo non sara tollerato il ricorso sistematico a
tecniche distruttive. L’esecuzione di detti prelievi dovra seguire le indicazioni presenti nel documento CNR-
ICR NorMal 3/80 “Materiali lapidei: campionamento” ossia:

- il campione dovra essere eseguito solo dietro autorizzazione scritta dell’organo di tutela del
manufatto;

- il campione dovra essere eseguito sotto la responsabilita di chi effettuera I'analisi;

- il numero e la quantita dei prelievi, compatibilmente con le analisi prescritte, dovranno essere
minimi; le zone di prelievo dovranno, in linea generale, essere scelte tenendo conto della necessita di non
danneggiare in alcun modo I’estetica del manufatto.

Durante la fase di prelievo sara cura dell’appaltatore non arrecare alcun danno al manufatto, inoltre,
laddove I'area del prelievo e/o di indagine non fosse raggiungibile dall’operatore dovra essere compito
dell’Appaltatore mettere in opera tutte le strutture accessorie ossia strutture fisse come ponteggi,
trabattelli, ponti di servizio, castelli di carico ecc. in modo da garantire il prelievo dei campioni e la periodica
possibilita di accesso per la lettura dei dati. L’Appaltatore dovra, inoltre, anche se non espressamente
specificato nell’intervento che coinvolge le superfici, fornire I'energia elettrica, se richiesta dalla specifica
indagine, e provvedere al ripristino delle zone relative ai prelievi dei campioni.

Il prelievo di materiale e la conseguente analisi di laboratorio avra lo scopo di determinare, dal punto di
vista mineralogico-petrografico sia la natura delle malte (leganti ed inerti) che compongono gli intonaci, sia
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la natura dei pigmenti utilizzati nelle diverse tinteggiature applicate alla superficie intonacata. Le
metodologie di analisi si potranno individuare in:

e analisi al microscopio stereoscopico in superficie e in sezione trasversale dei vari strati d’intonaco,
con il fine di identificare la qualita dell’inerte, del legante e dei componenti accessori (pigmenti ed
additivi) che compongono I'impasto;

e analisi granulometrica eseguita con setacciatura del campione disgregato, con idoneo numero di
vagli posti su vibratore meccanico;

e analisi mineralogica eseguita per diffrazione ai raggi X su frammenti di intonaco macinati;

e analisi mineralogica-petrografica su sezioni sottili al microscopio polarizzatore;

e analisi con microscopia ottica al fine di identificare i leganti ed i pigmenti nei vari strati di intonaco;

e analisi della porosita totale e della distribuzione del volume dei pori eseguita mediante porosimetro
a mercurio completo di unita per macropori.

Le indagini conoscitive si divideranno in due categorie:

Indagini distruttive

le indagini di tipo invasivo o “distruttivo”, si basano sull’esigenza di operare un’ispezione diretta e
necessitano di veri e propri campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche di laboratorio. La necessita di
reperire un campione comporta, seppure in maniera limitata e circoscritta, la compromissione ulteriore
dello stato di degrado del manufatto oggetto di studio. Quando l'indagine si prefigge lo scopo di
immagazzinare una grande quantita di dati dovra essere prelevato, e successivamente esaminato, un
consistente numero di campioni; tale operazione causera inevitabilmente un’alterazione dello stato
conservativo nonché un disagio a chi, eventualmente, risiede nel manufatto. L'individuazione puntuale di
deterioramenti e di fattori degenerativi non consente una facile composizione del quadro globale il quale
dovra essere rappresentato per interpolazione tra situazioni campione e per deduzioni. Il vantaggio di
qguesto metodo risiede nel fatto che su un campione sara possibile compiere numerose prove di laboratorio
e, quindi, ricavare un numero elevato d’informazioni;

Indagini non distruttive
si possono definire indagini non distruttive tutte quelle tecniche la cui applicazione non compromette

I'integrita funzionale della struttura e, allo stesso tempo, non implica il danneggiamento o I'alterazione
dell’aspetto di parti di essa. Dovra, necessariamente, esistere una correlazione dimensionale tra la
grandezza dell’'oggetto indagato e la traccia lasciata dall’indagine. Le tecniche di indagine non distruttive
non eliminano del tutto le prove “distruttive”, in quanto spesso si rende necessario accostarle anche a
prove in laboratorio su provini prelevati in situ; in questi casi pero, non si rischia di prelevare campioni non
caratterizzanti in quanto, la scelta viene guidata dai dati ricavati dalle indagini precedenti. Questo tipo
d’indagine presenta due qualita importanti: non compromette lo stato di fatto dell’edificio neanche a livello
statico e limita molto le intromissioni con le attivita interne dell’edificio. In linea di massima le indagini non
distruttive potranno essere ulteriormente suddivise in passive (o non invasive) e in immagini attive (o
invasive): le prime annoteranno e quantificheranno i fenomeni fisici rilevabili senza interventi artificiali di
stimolazione; quelle attive, invece, richiederanno, anche se in minima misura, sollecitazioni artificiali di
natura diversa in relazione dai fenomeni fisici che la strumentazione in oggetto sara in grado di rilevare.
Saggi e verifiche sui materiali e sui metodi di applicazione (esecuzione prove di pulitura)

Insieme di operazioni eseguite direttamente sul manufatto in aree delimitate che consente di osservare,
valutare e confrontare tra loro i risultati di differenti materiali e metodologie applicative. La finalita e quella
di mettere a punto nel dettaglio le tecniche di intervento piu soddisfacenti in riferimento alle operazioni
previste dal progetto, tenendo conto delle eventuali disomogeneita del manufatto (sia dal punto di vista del
suo stato di conservazione — tipo di sporco, natura di eventuali patinature ecc. — che delle tecniche
esecutive) e di eventuali nuovi dati introdotti dalle indagini preliminari analitiche (se previste dal progetto).
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In linea di principio I'esecuzione dei test costituisce uno strumento essenziale e imprescindibile per la
progettazione di ogni intervento nella sua fase esecutiva.

L'esecuzione di saggi di verifica sui materiali e sui metodi di applicazione deve seguire alcune regole di
metodo: le aree scelte devono essere contenute nel numero e limitate nell’estensione ma, al tempo stesso,
devono interessare le diverse tipologie di degrado su cui si vuole intervenire con una campionatura di zone
e di situazioni tale da rendere possibile la valutazione dell’esito dell’intervento nel suo insieme. La
delimitazione delle aree dovra essere realizzata in maniera totalmente reversibile; inoltre, pur
considerando il carattere sperimentale dei saggi, si dovra operare in modo tale da ridurre quanto piu
possibile il rischio che nelle aree perimetrali dei saggi stessi, si creino alterazioni irreversibili delle
caratteristiche ottiche e formali di tonalita e di brillantezza della pellicola pittorica e/o del materiale lapideo
(gore, opacizzazioni, shiancamenti, aloni ecc.). A tale proposito sara utile evitare che intercorra un tempo
eccessivamente lungo (non pil di 12 mesi) tra I'esecuzione dei saggi e I'intervento complessivo di restauro.

La descrizione e la documentazione delle diverse tecniche utilizzate per |'esecuzione dei saggi dovra essere
chiara, esauriente ed esplicita nel dettaglio operativo (dovranno, ad esempio, essere indicate la diluizione o
la concentrazione nonché i tempi di contatto di eventuali solventi da impiegare per la pulitura), per essere
un riferimento utile e concreto al momento di intervenire in maniera estesa. A tale scopo sara auspicabile il
ricorso, oltre che ad un testo scritto, anche a tecniche di documentazione grafiche, fotografiche o di altro
tipo.

ART. 3.3 INDAGINI IN SITU ATTE AD APPROFONDIRE LA CONOSCENZA SULLE STRATIFICAZIONI
DELL’EDIFICATO E SULLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E COSTRUTTIVE

Per quanto concerne I'esecuzione e I'eventuale interpretazione delle immagini riprese, dei dati e di tutte le
informazioni raccolte durante la campagna diagnostica sara indispensabile che I'appaltatore si affidi ad
operatori esperti e qualificati che abbiano piena coscienza specifica degli strumenti da utilizzare, dei
materiali e delle strutture da indagare. Questo, fondamentalmente, sara legato al fato che sovente le
immagini viste e/o trasmesse dagli strumenti si rileveranno alquanto falsate e non sempre di facile
interpretazione per gli “non addetti” ai lavori.

ANALISI NON DISTRUTTIVE

Indagine Stratigrafica

L'esecuzione di indagini stratigrafiche in situ dovra essere eseguita in una quantita sufficiente ad
individuare la sequenza delle diverse fasi temporali di esecuzione delle finiture (e le relative tipologie
cromatico-decorative) nonché la configurazione e I'estensione, nei limiti del possibile, degli impianti
decorativi che si sono susseguiti nel tempo. L'indagine stratigrafica, se non diversamente specificato dalla
D.L., dovra essere eseguita utilizzando utensili che non danneggino la superficie pittorica (tipo bisturi a lama
fissa e/o mobile, piccole spatole, vibroincisori ecc.). Le aree di intervento dovranno essere scelte in
relazione alle indicazioni di progetto, alla tipologia ed allo stato di conservazione della pellicola pittorica,
alla presenza di eventuali strati soprammessi dovuti a restauri precedenti e sulla scorta di notizie storico-
archivistiche. In linea generale, se non diversamente specificato, i tasselli potranno essere scelti seguendo i
seguenti criteri: zone meno degradate o meno soggette alle azioni degli agenti di degrado naturale, parti
alte, meno soggette ad attivita antropica (graffiti od affissioni deturpanti) ad opere di manutenzione
periodica, aree nelle quali, sulla base delle informazioni storiche, ci si attende la presenza di impianti
decorativi.

La procedura prevede la definizione dei campioni (di dimensione variabile a seconda dei casi, in ogni modo
non inferiore a 5x5 cm) sulla superficie; il primo campione (di cui dovra essere inciso solo un lato) verra
lasciato integro come testimonianza dello stato di fatto accertato, il secondo dovra essere semplicemente
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pulito cosi da asportare eventuali depositi causa di alterazioni cromatiche dell’ultimo strato, il terzo dovra
essere inciso perimetralmente, ricorrendo all’'uso di un bisturi e di una riga metallica, cosi da poter
asportare il primo strato. L'operazione proseguira sino ad arrivare al supporto facendo attenzione a
segnalare eventuali strati intermedi di imprimitura rilevabili tra strato e strato. Ogni saggio dovra essere
delimitato e numerato con numeri crescenti dallo strato piu interno a quello piu esterno, dovra, inoltre,
essere riprodotto fotograficamente (utilizzando fotocamera reflex e pellicola a colori con sensibilita 100
ASA o fotocamera digitale con risoluzione minima 5,0 megapixel) da una distanza sufficientemente
ravvicinata e con la minima distorsione prospettica possibile, con riproduzione della scheda di riferimento
“Kodak color control”. Di norma se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto si potra
procedere con |'esecuzione di minimo tre scatti a distanza differente: il primo a distanza cosi da inquadrare
complessivamente l'area oggetto di analisi, il secondo sara eseguito ad una distanza tale da poter
inquadrare un intorno significativo dell'area di studio, ossia la massima possibile nel caso si trovi su di un
ponteggio (100-150 cm), il terzo piu ravvicinato a circa 10-20 cm preferibilmente con obiettivo macro ed
eventualmente con particolari condizioni di illuminazione (luce radente, diffusa, incidente ecc.) cosi da
evidenziare, ad esempio, le caratteristiche superficiali del manufatto.

A conclusione dell'indagine dovra essere redatta una esauriente relazione illustrativa nella quale si
annotino: per ogni tassello stratigrafico la successione delle cromie e dei livelli, le probabili relazioni tra le
diverse unita stratigrafiche, le possibili relazioni temporali istituibili con le strutture murarie ed i relativi
avvicendamenti subiti dal manufatto nel tempo, le probabili relazioni tra i risultati dell’'indagine e le
informazioni storiche desumibili.

Indagine termografica (o termovisione)
L'indagine termografica & un’analisi di tipo qualitativo, rigorosamente “non distruttiva”, a carattere

estensivo (fornira tutti i dati che rientreranno all’interno del quadro dell’obiettivo rilevatore), di rapida
esecuzione che consente, in tempo reale, di acquisire informazioni globali e/o parziali a seconda del
contesto e dello scopo dello studio. Questa analisi si basa sul principio della termodinamica per il quale ogni
corpo € caratterizzato da una propria emissione termica in relazione della sua temperatura superficiale, che
a sua volta sara condizionata dalla conducibilita termica e dal calore specifico di ogni materiale; questi due
ultimi parametri interpretano, rispettivamente, la tendenza del materiale a trasmettere o a trattenere il
calore. Le diversita riscontrate nell’emissione, dovute alla conducibilita termica e al calore specifico,
saranno riferite ai diversi materiali (laterizio, pietra, malta, legno ecc.) che compongono la struttura e/o la
superficie indagata.

La termografia operera nella banda delle radiazioni infrarosse (I.R.) e permettera la visualizzazione di
immagini non comprese nel campo del visibile (ovvero nella banda di radiazioni elettromagnetiche
comprese tra 0,4 e 0,75 micron) ma estese in quello dell’infrarosso ed in particolare alla regione spettrale
compresa tra 2 e 5,6 micron per la short wave (infrarosso corto) e tra 8 e 12 micron per la long wave
(infrarosso lungo). Se non diversamente specificato sara consigliabile utilizzare strumentazioni sensibili nel
lontano infrarosso in quanto sara il pit lontano possibile dallo spettro della luce visibile e quindi si rilevera il
meno “disturbato”. Per ottenere la sensibilita termica ottimale e quindi, un’immagine esente da disturbi,
sara necessario che il raffreddamento dei rilevatori sia a temperatura piu bassa possibile, stabile ed
indipendente dalla temperatura ambientale; i sistemi di raffreddamento dei sensori in uso sono sistemi
criogenici che impiegheranno azoto liquido (-196 °C) od argon (-186 °C), sistemi a circuito chiuso Stirling (-
150 °C) o sistemi termoelettrici (-70 °C). Se non diversamente specificato da prescrizioni della D.L. sara
sconsigliabile eseguire I'indagine in presenza di pioggia, vento e soleggiamento diretto in quanto, in tali
condizioni, & probabile che la differenza di temperatura non sia dovuta ad una disomogeneita di materiali,
ma piuttosto alle diversita di esposizione superficiali.
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Apparecchiatura

La strumentazione termografica (la cui sensibilita variera da -30° a +1000 °C), & costituita da una telecamera
ad infrarossi con sistema ottico composta da un obiettivo frontale con focali di diversa lunghezza
(grandangolo o teleobiettivo) ed unico blocco di scansione a prismi rotanti. Le lenti dovranno essere
predisposte per eseguire una prima selezione del campo elettromagnetico. Un semiconduttore convertira,
in seguito, le radiazioni infrarosse in un segnale video che dopo essere preamplificato verra, inviato all’unita
di rilevazione.

La registrazione delle immagini termografiche potra essere eseguita, a seconda delle prescrizioni di
progetto, con un sistema fotografico convenzionale, su nastro magnetico o digitale. L’apparecchiatura potra
essere utilizzata sia sistemata su idoneo carrello o cavalletto sia spostata direttamente dall’operatore, la
stessa dovra essere alimentata mediante batteria o, qualora sara possibile, dalla rete di distribuzione
elettrica. L'immagine si effettuera riprendendo con la telecamera la superficie oggetto di esame, essa sara,
immediatamente, visualizzata sul monitor dell’unita di rilevazione e, se non diversamente specificato dalla
D.L., saranno registrate (con prese fotografiche o in videotape) solo le immagini termografiche piu
significative.

Le radiazioni termiche (I.R.) emesse dalla superficie saranno raccolte con l'ausilio della strumentazione
termografica, che avra il compito di trasformarle prima, in segnali elettrici e dopo in immagini in bianco e
nero che utilizzeranno una scala di tonalita di grigio (in linea generale le tonalita scure indicheranno le zone
fredde e quelle chiare le zone calde) tali immagini (il termogramma) potranno, inoltre, ove prescritto dagli
elaborati di progetto essere trasportate, attraverso un’interfaccia, su monitor a “falsi colori” con una scala
di riferimento che riportera sia il campo di temperatura inquadrato per ogni colore sia le rispettive
temperature assolute. Secondo le prescrizioni di progetto o specifiche indicazioni della D.L. sara cura
dell’appaltare produrre il numero richiesto di stampe fotografiche delle immagini ottenute in video ovvero,
realizzare la digitalizzazione delle stesse mediante specifiche elaborazioni al computer. Se non
diversamente specificato, le immagini riprese per singoli termogrammi dovranno, altresi, essere rimontate
in sequenza di accostamento cosi da realizzare, mediante mosaicatura, un’immagine continua; le singole
termoimmagini dovranno, necessariamente, essere rese a quadro verticale utilizzando, per questo comuni
software di gestione immagine (sistemi di raddrizzamento, collimazione e referenziazione grafica).
Applicazioni

Questo tipo di indagine potra essere eseguita su ogni tipo di superficie ed apparecchio murario; andra, in
ogni caso, tenuto presente che, a seconda del tipo di rivestimento, si potranno ottenere risposte differenti
relative a problematiche diverse; ad esempio, per una superficie intonacata, la temperatura dipendera
contemporaneamente da una serie di fattori, quali la disomogeneita del materiale al di sotto dell’intonaco,
eventuali distacchi e rigonfiamenti, la presenza di umidita, differenti esposizioni all’irraggiamento diretto,
diversa temperatura di riscaldamento degli ambienti interni, fenomeni di irraggiamento indiretto da parte
di eventuali edifici limitrofi, vortici e correnti d’aria. Un secondo fattore da non sottovalutare che potra
essere causa di letture falsate sara I'influenza delle caratteristiche fisico-ambientali limitrofe al manufatto
oggetto di studio (ad es., valori di umidita relativa dell’aria); di conseguenza sara necessario che il
manufatto sia “forzato” termicamente con una quantita di calore tale da garantire una differenza termica
tra la superficie e I'ambiente circostante di almeno 10°C. Sara specifica cura dell’appaltatore porre
particolare attenzione qualora si dovessero svolgere indagini su superfici dipinte per le quali la
sollecitazione termica dovra, necessariamente, essere effettuata nell’assoluto rispetto delle superfici
pittoriche, molto sensibili agli stress termici. In questo caso sara fondamentale ricorrere a batterie di
lampade a bassa potenza non focalizzate sulla parete da riscaldare e, comunque, localizzate a distanza di
sicurezza dalle zone dipinte.
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In alcuni casi, laddove la superficie da indagare non sia riscaldata per irraggiamento solare diretto (ad es.,
superfici esterne esposte a nord, superfici in ombra, ambienti chiusi) e dietro specifiche della D.L.
I'appaltatore dovra, necessariamente, al fine del rilevamento, utilizzare corpi scaldanti (eccitazione termico-
molecolare artificiale). Il riscaldamento dovra, preferibilmente, utilizzare termoconvettori, in grado di
diffonde uniformemente il calore sulla superficie; I'uso di lampade ad infrarosso dovra, dove sara possibile,
essere evitato in quanto comporterebbe un riscaldamento meno omogeneo e, di conseguenza, una lettura
meno efficiente. Secondo le prescrizioni di progetto o di particolari problematiche di cantiere potranno
essere messe in opera tre differenti procedure:

- per riflessione: ovvero il corpo scaldante e la telecamera saranno allocate sullo stesso lato del manufatto:
la telecamera rilevera le differenti intensita di luce riflesse dalla superficie;

- per assorbimento: il manufatto sara precedentemente sottoposto a riscaldamento e successivamente
avverra la lettura termografica;

- per trasmissione: |'oggetto verra interposto tra la sorgente scaldante e la strumentazione termografica
cosi da poter memorizzare sia le radiazioni trasmesse sia quelle emesse.

L'indagine termografica potra essere richiesta all’Appaltatore al fine di ricavare preziose informazioni nello
studio del degrado dei rivestimenti (intonaci, lastre di pietra, pellicole pittoriche, piastrelle di ceramica ecc.)
e delle strutture murarie evidenziando I'eventuale discontinuita dei distacchi, la stratificazione delle fasi
costruttive (con conseguente lettura dei corpi di fabbrica aggiunti) individuando al disotto della superficie
intonacata sia elementi architettonici e/o strutturali (quali ad es. ammorsature tra le tessiture murarie,
architravi, piattabande, colonne o pilastri, inserti in legno, catene in ferro, archi di scarico ecc.), sia i
differenti materiali componenti le murature (ad es. corsi di malta, pietra, mattoni, zanche ecc.); inoltre
potra essere richiesto di rilevare la presenza di eventuali tamponature di porte e finestre, la presenza di
fodere e “rimpalli” murari, la tipologia dell’apparecchio murario, orditura dei solai o centinature di
coperture volate celate da controsoffitti, le cavita, le discontinuita murarie e/o strutturali, le buche pontaie
occluse, le canne fumarie in uso o in disuso, i distacchi i vuoti, le sbollature sotto lo strato corticale (tutti
indagati sfruttando le proprieta coibenti dell’aria a riposo), nonché I'analisi dell'impiantistica mirata alla
individuazione dei tracciati e delle canalizzazioni di impianti idrico-sanitari e termici in fase di esercizio,
I'andamento delle dispersioni termiche (per le quali sara conveniente operare il rilievo nella stagione
invernale, quando nei locali interni sara in funzione il riscaldamento), la distribuzione dell’'umidita (una
muratura bagnata sara sempre piu fredda di una asciutta in quanto le zone asciutte e quelle umide danno
luogo a differenti flussi di emissione termica) e I'identificazione dei ponti termici. L’appaltatore dovra, ove
sara richiesto, accertare, altresi, la presenza sulle superfici intonacate e sulle pietre calcaree, di zone
solfatate, riconoscibili dalla temperatura puntuale che sara dissimile rispetto a quella di zone carbonatiche.
Oltre che in fase preliminare I'indagine termografica potra essere prescritta dagli elaborati di progetto nella
fase di controllo-collaudo ad esempio, per visualizzare i percorsi preferenziali del materiale iniettato come
consolidante e 'immediata segnalazione del formarsi di eventuali sacche e/o distacchi.

Specifiche

L'indagine termografica permettera di arricchire il rilievo con carte tematiche specifiche quali la carta delle
“fughe termiche” (ponti termici e zone di condensa), la carta delle discontinuita strutturali, la carta
dell’'umidita (con particolare attenzione verso le concentrazioni “anomale), il quadro fessurativo ecc. Al
termine dell'indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma prescritta
dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione di
interpretazione dati); nell’eseguire la suddetta indagine |'appaltatore dovra attenersi alle raccomandazioni
NorMal 42/93.
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Indagine endoscopica

L'indagine endoscopica € un’analisi analitica di tipo puntuale, di norma “non distruttiva”, che permette
I’esplorazione di cunicoli e cavita comunicanti con I'esterno ma non raggiungibili dalla visione diretta. Gli
endoscopi, utilizzati in edilizia, sono strumenti ottici, elettronici o a fibre ottiche progettati per raggiungere
cavita inaccessibili all’osservazione diretta e possono avere diametri molto ridotti che variano da pochi
centimetri a qualche millimetro. Oltre al sistema ottico per l'ispezione, I’endoscopio dovra essere dotato di
una testina luminosa (in modo da consentire I'illuminazione dell’interno del foro o dell'intercapedine
indagata) e di un sistema di riferimento (posto o sull’oculare o sull’obiettivo) per la stima dimensionale
dell'immagine nonché, di idonei sistemi fotografici (preferibilmente fotocamera digitale ad alta risoluzione
minimo 5,0 megapixel) o di registrazione (videocamera digitale) applicati all’oculare.

Apparecchiatura

Gli endoscopi potranno essere classificati in tre tipi base con caratteristiche differenti e con diverse
possibilita operative:

-rigido (boroscopio): si ricollega ai sistemi ottici tradizionali (essenzialmente simile al periscopio) é costituito
da una sonda rigida dotata di un obiettivo unito ad uno o piu prismi ed a pilu gruppi ottici che trasportano
I'immagine al piano focale di un oculare esterno. Di norma questo strumento potra essere prolungato fino
ad arrivare ad alcuni metri di lunghezza (circa 8 m), tale misura sara intrinsecamente legata al suo diametro
dato che il potere risolutivo dell'immagine all’'oculare sara notevolmente influenzata dalla luminosita
stessa. L'illuminazione (che potra essere a luce calda o a luce fredda) sara garantita da una lampadina
montata di norma accanto alla testa della sonda. Il sistema a luce calda presentera sia il vantaggio di non
alterare i colori dei materiali indagati, sia di garantire una buona visione, al contempo perd potrebbe
presentare I'inconveniente di surriscaldare determinati materiali (ad es. il legno) e di denunciare una “zona
d’ombra” della sonda nel punto dove & alloggiata la lampadina. La luce fredda non avra nessuna zona
d’'ombra e non apportera calore ai materiali ma presentera lo svantaggio di una resa luminosa minore
nonché una notevole alterazione dei colori.

-flessibile (fibroscopio): le immagini e I'illuminazione saranno trasmesse con fasci di fibre ottiche (il fascio
centrale avra il compito di trasferire I'immagine mentre quello radiale servira ad illuminare I'area oggetto di
studio); questi tipi non saranno, di norma, prolungabili, ma presenteranno il notevole vantaggio di avere
delle dimensioni estremamente ridotte (f 6-8 mm) e di adattarsi alla variazione di linearita del foro; questo
tipo si rilevera utile qualora si dovra indagare cavita preesistenti sfruttando fori irregolari o fessure gia
formate;

-videoscopio: variante-evoluzione dell’endoscopio flessibile & costituito oltre che da una sonda endoscopica
flessibile da un videoprocessore (che ha lo scopo di elaborare i segnali luminosi trasmessi dalla sonda) e da
un monitor. Le immagini ricostruite sul video possono essere registrate su sopporti magnetici o essere
sottoposte a tecniche image processing. Cosi come nell’endoscopio flessibile la testa della sonda e
comandata dall’esterno.

Applicazioni

L'uso di questo strumento si rilevera utile all’appaltatore per eseguire una serie d’indagini di tipo non
distruttivo come, ad esempio: la verifica dello spessore delle lastre di rivestimento, la natura e lo stato di
conservazione della muratura e del suo allettamento, il controllo degli appoggi dei solai (ispezionando la
geometria celata da controsoffitti), I'ispezione delle condutture d’impianti, intercapedini, canne fumarie
ecc. Questa tecnica si rilevera molto valida se combinata ad altre tecniche diagnostiche, come ad esempio
la termografia. Se non diversamente specificato da prescrizioni di progetto, le immagini memorizzate
dovranno essere trasportate, o direttamente registrate, anche su supporto informatico e rielaborate
mediante I'impiego di un computer. Questo tipo di archiviazione garantira sia I'acquisizione di dati fissi e
fruibili per successive analisi e/o confronti, sia di ridefinire, anche in un secondo momento, il processo
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analitico; queste immagini potranno, infine, essere, sottoposte a tecniche di trattamento di immagine
digitale in modo che, grazie a sistemi di selezione cromatica, risulteranno in grado di mostrare I'eventuale
esistenza di dettagli morfologici e strutturali indistinguibili all’esame macroscopico diretto.

Specifiche

Al fine di favorire I'uso di endoscopi I'appaltatore, dietro specifica autorizzazione della D.L., potra eseguire
dei fori (con trapano ad esclusiva rotazione) o dei micro-carotaggi (generalmente di dimensioni comprese
tra 8 e 16 mm). Al termine dell'indagine, sara cura dell’appaltatore fornire una soddisfacente
documentazione fotografica o filmata sull’analisi nonché, restituire le informazioni ottenute nella forma
prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione di
interpretazione dati).

Indagine magnetometrica (o magnetoscopia)

Tecnica analitica “non distruttiva” consente il rilevamento di materiali ferromagnetici e non nascosti all'interno di
materiali inerti, quali le murature e i conglomerati. Il principio su cui si basa & quello dell'induzione elettromagnetica,
ovvero della capacita di un campo magnetico di indurre una corrente elettrica e viceversa. L'indagine potra essere
eseguita secondo le prescrizioni di progetto tramite un magnetometro o un metal-detector ovvero uno strumento
composto da un oscillatore che generera corrente ad alta frequenza attraverso una bobina; in presenza di metalli si avra
un forte assorbimento di corrente, proporzionale al quadrato della distanza. Dietro indicazioni della D.L. potra essere
utilizzato un apparecchio portatile leggermente pil complesso, alimentato con batterie interne, composto da una sonda
collegata via cavo con la centralina di misura; la sonda sara costituita da una bobina che emettera una frequenza di
valore opportuna e di una seconda bobina normale a questa. Il magnetometro a doppia bobina sara in grado di indagare
piu in profondita rispetto al metal detector monobobina. L'indagine avverra passando, meticolosamente, con
movimento lento e regolare la sonda sulla superficie da investigare (sara, pertanto, necessario un continuo contatto con
la superficie da indagare); I'eventuale presenza di metalli nell'area d'influenza fara mutare il voltaggio della bobina
secondo un rapporto diametro/copertura dell’oggetto metallico; vale a dire: il segnale elettrico emesso sara in funzione
della dimensione e della profondita dell’elemento; tali variazioni verranno visualizzate sull’'unita di rilevamento attraverso
un indicatore di tipo analogico. L'indagine magnetometrica sara a carattere puntuale ciog, il dato ottenuto si riferira a cid
che sara investito dal campo elettromagnetico, che coincide con la dimensione della sonda e non permettera, pertanto,
di valutare lo stato di degrado o di corrosione dell’elemento metallico.

Applicazioni

Negli edifici storici, 'appaltatore potra essere chiamato ad utilizzare tale tecnica al fine di rilevare le
tubature (in ghisa grigia, piombo, rame, ferro ecc.) all’interno delle murature, verificare I'esistenza di
zanche, chiodature, staffature od elementi metallici di ancoraggio tra lastre di rivestimento e la struttura
portante od ancora per precise localizzazioni (con relativi dimensionamenti) di rinforzi di natura metallica
come tiranti, catene o capochiavi annegati nella muratura od ancora spallette metalliche di sostegno di
nuove aperture. All’appaltatore potra, anche, essere richiesta di eseguire l'indagine, mediante un
particolare magnetometro detto “pacometro”, al fine di individuare le gabbie di armatura nelle strutture di
cemento armato (il pacometro sara, infatti, in grado di rilevare numero e diametro dei ferri e lo spessore
del copriferro, anche se, in caso di pil barre ravvicinate, I'operazione dovra essere eseguita con particolare
attenzione in quanto, i segnali di localizzazione potranno influenzare la stima del copriferro).

Il rilievo con magnetometro eseguibile su manufatti con fregi decorativi e/o pittorici dovra,
necessariamente, essere governato dall’'uso di apparecchi contraddistinti da emissioni di onde
elettromagnetiche a bassissima frequenza e ridotta potenza.

Specifiche

Questo tipo d’indagine da utilizzare preferibilmente come completamento ad altre (ad es. termografia)
presentera i limiti di essere fortemente sensibile ai forti sbalzi di temperatura e ai forti campi
elettromagnetici nonché sara praticamente inutilizzabile per indagare oltre i 10-12 cm di profondita.
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Qualsiasi sia la natura dello strumento l'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore nonché segnalare i ritrovamenti su apposita carta tematica. Al termine dell’indagine, sara cura
dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra
obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione d’interpretazione dati).

Indagine georadar

L'indagine georadar (GPR Ground Penetreting Radar) & una metodologia geofisica di rilevazione
elettromagnetica, rigorosamente “non invasiva” di carattere qualitativo (consentira, infatti,
I'interpretazione delle caratteristiche delle differenti “riflessioni” sotto forma di geometria e di intensita del
segnale ricevuto) ed esteso (nonostante l'area analizzata sia circoscritta alla superficie d’appoggio
dell’antenna ricetrasmittente, la registrazione avverra facendo passare l'antenna su vasti tracciati
d’indagine). Il principio su cui si basa sara quello delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza che
verranno inserite, riflesse e ricevute, cosi da acquisire dati sulla natura e lo stato fisico d’elementi al di sotto
delle superfici di finitura quali intonaci, rivestimenti lapidei, pavimenti ecc. La propagazione delle onde
elettromagnetiche si leghera alle costanti dielettriche, proprie dei materiali, derivate, a loro volta, dallo
stato fisico dei materiali stessi (conducibilita, porosita, densita, permeabilita ecc.) di conseguenza, maggiore
sara la differenza tra le caratteristiche elettromagnetiche degli elementi che compongono |'oggetto di
indagine maggiore sara la facilita e I'esattezza di registrazione dati (ad es. aria-pietra o pietra-metallo).
Apparecchiatura

Il dispositivo trasmittente-ricevente (antenna) collegato, per mezzo di un cavo in fibre ottiche, ad un’unita
centrale (registratore magnetico e restitutore grafico) inviera una serie ininterrotta di impulsi
elettromagnetici all'interno del manufatto ovvero del terreno. In presenza di superfici di discontinuita una
prima quota di energia verra riflessa e raccolta dalla sezione ricevente dell’antenna contemporaneamente,
la porzione rimanente entrera piu a fondo per essere “specchiata” da un piano sottostante.
Simultaneamente ai movimenti-rivelatori dell’antenna il registratore magnetico registrera il segnale che
verra riprodotto da quello grafico il quale dara vita ad una sezione continua spazio-tempo, nella quale
saranno osservabili le “impronte” delle diverse riflessioni o, in ogni caso, delle anomalie delle risposte. Ogni
singola sezione riportera sull’asse delle ascisse i valori della lunghezza mentre su quello delle ordinate la
profondita; le intensita di riflessioni saranno ben riconoscibili con scale di colore o con differenti tonalita di
grigio. Ove richiesto dalle prescrizioni di progetto sara cura dell’appaltatore rielaborare le informazioni
acquisiste con idonee ricostruzioni 3D.

Le antenne che I'appaltatore dovra, necessariamente, utilizzare dovranno essere diverse in rapporto alla
profondita d’analisi e al tipo di obiettivo richiesto dalle prescrizioni di progetto; le frequenze andranno da
100 a 1500 MHz (per indagini di tipo archeologico se non diversamente specificato si utilizzeranno antenne
con frequenza compresa tra i 100 e i 400 MHz con profondita di indagine variabile da pochi metri a qualche
decina di metri; per rilievi su manufatti architettonici le frequenze di esercizio saranno comprese tra i 500 e
i 1500 MHz con profondita non superiori, di norma, a 1,5 m) tenendo presente, pero, che pilu bassa sara la
frequenza pil aumentera il grado di penetrazione del segnale, ma, contemporaneamente, diminuira in
proporzione, il grado di definizione e la sensibilita di rilevazione.

Applicazione

La procedura esecutiva del rilievo radar constera nell’esecuzione di una sequenza di sezioni
radarstratigrafiche da spostare lungo percorsi di rilievo prestabiliti dagli elaborati di progetto al fine di
produrre profili delle superfici indagate. L'antenna ricetrasmittente dovra scorrere su un’area
sufficientemente piana e liscia seguendo movimenti continui e abbastanza lenti. | fattori principali che
I'appaltatore dovra valutare per operare una rilevazione georadar sono: spessore del mezzo da indagare, la
dimensione dell’obiettivo da ricercare e relative caratteristiche elettromagnetiche.

All'appaltatore potra essere fatta richiesta di utilizzare I'indagine georadar nei seguenti campi:
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- archeologia con l'individuazione di siti archeologici sepolti (in concomitanza di altri tipi di indagini quali
I'interpretazione aereofotogrammetrica) e il rilievo di preesistenze inaccessibili;

- ambiente al fine di accertare la presenza di cavita, camminamenti, localizzazione di ordigni bellici
inesplosi, presenza di elementi che potrebbero essere di intralcio a procedure di interramento cavi;

- architettura/restauro al fine di accertare nelle sezioni verticali la presenza di cavedi, canne fumarie,
impianti sotto traccia, stratigrafia e classificazione delle murature con identificazione delle superfici di
separazione dei differenti materiali, rilievo di elementi di continuita quali fessurazioni, fratture e lesioni,
I’eventuale presenza di zone umide, nonché per il controllo dell’ancoraggio di lastre di rivestimento ovvero
rinforzi di natura metallica come tiranti, catene o capochiavi. In fase di controllo-collaudo potra essere
prescritta per visualizzare i percorsi preferenziali del materiale iniettato come consolidante. Nelle strutture
orizzontali, invece, potra essere richiesta al fine di determinare locali interrati, antiche fondazioni,
stratigrafie di pavimenti e di solai con l'individuazione delle strutture primarie e secondarie, inoltre, nelle
strutture voltate potra, essere richiesta per stimare lo spessore del

riempimento e della struttura portante.

Specifiche

Questo tipo di indagine dovra essere, preferibilmente, utilizzata come completamento di indagini storiche
ed archivistiche dalle quali sara possibile, sia ricavare informazioni per indirizzare la scansione nonché
minimizzare eventuali operazioni di scavo, sia trarre giustificazioni di quanto rilevato dal georadar. Qualsiasi
sia la natura dello strumento I'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’'uso fornite dal produttore. Al
termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma prescritta
dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione di
interpretazione dati).

Indagine tomografica sonica

L'indagine tomografia sonica e una tecnica rigorosamente “non distruttiva” che si basa sulla trasmissione e
successiva ricezione d’onde elastiche con frequenza inferiore ai 5 kHz passanti nell’oggetto da studiare.

La tomografia sonica indaghera il manufatto con una rete molto fitta di misure soniche che attraverseranno
la medesima sezione con diverse angolazioni.

La strumentazione sara quella utilizzata per le normali indagini soniche; al fine di ridurre i tempi di
acquisizione dati potra essere indicato utilizzare un sistema di registrazione multicanale che raccolga
simultaneamente i segnali. Il risultato finale si concretizzera nella rappresentazione delle velocita per
sezioni indagate (ricostruibili in 3D) secondo una scala cromatica prefissata (che potra variare dal magenta
al blu indicando il primo basse velocita e il secondo alte velocita).

Valori bassi della velocita mostreranno la variazione negativa delle caratteristiche elastiche e meccaniche
indicando un possibile deterioramento della struttura.

Per assicurare un risultato attendibile sara cura dell’appaltatore indagare la sezione con un’appropriata,
guanto sufficiente, copertura angolare; questo sara facilmente ottenibile quando si operera in sezioni
orizzontali di elementi raggiungibili da ogni lato; nel caso di murature o comunque di sezioni verticali dove
I’accesso sara possibile solo su due lati della sezione si avra un’abbassamento di affidabilita specialmente
nelle zone della sezione adiacente ai lati non accessibili.

Specifiche

Qualsiasi sia la natura dello strumento l'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore. Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella
forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la
relazione di interpretazione dati).
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Indagine tomografica elettrica

La tomografia elettrica di superficie (ERT Earth Resistence Tomography) € una metodologia geofisica non
distruttiva che consente di determinare la distribuzione della resistivita (resistenza opposta dal terreno o
dalle murature al passaggio di corrente elettrica) nelle tre direzioni spaziali; questa tecnica sara,
preferibilmente, indirizzata verso indagini di tipo archeologico (esplorazione indiretta del sottosuolo),
tuttavia, ove richiesto da specifiche di progetto, potra essere applicata anche per indagare le murature in
elevazione.

Questa specifica metodologia di indagine, messa a punto per consentire un’acquisizione automatica sul
campo e per un’interpretazione dei dati in termini bi-tridimensionali, si attua mediante l'utilizzo di un
numero abbastanza elevato di elettrodi (16, 24, 32, 64 ed oltre a placca da applicare sulla superficie
muraria o a picchetti in rame da inserire nel terreno) in relazione alla risoluzione e alla profondita
d’indagine richiesta negli elaborati di progetto. | suddetti elettrodi potranno essere disposti, secondo le
prescrizioni della D.L., in pozzetto (Tomografia Elettrica in Pozzo) e/o in superficie (Profili Topografici di
Superficie).

Gli elettrodi dovranno essere messi in opera distanziati tra loro in ugual misura e collegati ad una
apparecchiatura computerizzata allo scopo di agevolare il reperimento di una gran quantita di dati
particolareggiati sull’evoluzione laterale e verticale della resistivita elettrica; la corrente verra applicata ad
una prima coppia di elettrodi (identificati come A e B) cosi da poterne misurare la differenza di potenziale
con un’altra coppia (C e D). L'operazione dovra essere ripetuta con una seconda coppia di trasmissione fino
a raggiungere il numero massimo di misure indipendenti in relazione alla quantita di elettrodi disponibili. La
suddetta sequenza dovra, necessariamente, essere pre-programmata e interamente automatica Sara cura
dell’appaltatore elaborare, mediante idonei software avanzati, i dati reperiti cosi da ottenere immagini 2D o
3D.

L’evoluzione sia verticale che laterale della resistivita apparente dovra essere rappresentata con un grafico
(pseudosezione) dove tutti i punti di uguale resistivita dovranno essere collegati da una curva detta
isoresistiva. Il rilevato dovra essere letto in modo da poter sostituire alle resistivita apparenti la
distribuzione delle resistivita reali.

Specifiche

Qualsiasi sia la natura dello strumento l'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore. Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella
forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la
relazione di interpretazione dati).

Indagine colorimetrica

L'indagine colorimetrica € una tecnica analitica che si basa sulla caratterizzazione colorimetrica dei materiali
da costruzione, in funzione di tre parametri base (tinta, luminosita e saturazione). Sara cura
dell’appaltatore utilizzare in parte la fotografia parametrizzata e/o il rilievo diretto, in parte il rilievo
strumentale ed infine in ultima battuta le indagini effettuate in laboratorio. Mediante la fotografia
parametrizzata (ovvero riprese fotografiche dei singoli campioni effettuate con I'ausilio di un campione di
riferimento come la banda Kodak Color Control cosi da poter controllare le eventuali variazioni della
temperatura del colore?), il rilievo diretto (ovvero il confronto diretto del colore, mediante il corredo di

! La temperatura colore esprime la quantita della luce che illumina il documento oggetto di ripresa fotografica, se le caratteristiche della luce non
corrispondono con quelle per cui & stata tarata la pellicola fotografica 'immagine potra presentare una dominante; questo inconveniente potra essere
ovviato attraverso il confronto tra la banda Kodak raffigurata nella fotografia e quella originale, le eventuali dominanti presenti potranno essere corrette
via Software

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

25



CAPITOLATO SPECIALE — PARTE TECNICA

colorimetri standardizzati secondo la scala Munsell> o NCS?, fino a trovare il colore pil simile; colore e
campione dovranno essere osservati contemporaneamente sotto luce naturale diurna preferibilmente dal
medesimo operatore) ed il rilievo strumentale basato sulla misurazione della riflettanza diffusa dalla
superficie dell’area-campione in esame che potra essere eseguita secondo le prescrizioni di progetto,
mediante colorimetri tristimolo (con i quali sara possibile ottenere esclusivamente le coordinate cromatiche
della tinta), mediante spettrofotometri (che daranno, in aggiunta anche la curva di riflettanza diffusa in
relazione alla lunghezza d’onda) o mediante telefotometri (i quali presenteranno il vantaggio, rispetto ai
precedenti, di poter operare anche a distanze rilevanti dal campione) I'appaltatore dovra rilevare I'insieme
delle tonalita cromatiche che caratterizzeranno il manufatto oggetto di studio. Le prove di laboratorio (che
dovranno, necessariamente, essere precedute da attenti prelievi di limitati campioni) permetteranno,
invece, di fissare le caratterizzazione chimiche delle cariche e dei pigmenti contenuti nel rivestimento.
Specifiche

Al termine dell’'indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma prescritta
dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione di
interpretazione dati nonché la legenda di rilievo con riportata la lettura Munsell); nell’eseguire la suddetta
indagine I'appaltatore dovra attenersi alle raccomandazioni CNR-ICR NorMal 1/93.

Indagine sonica (auscultazione sonica)

L'indagine sonica & una tecnica analitica di natura fisica di norma “non distruttiva” di tipo puntuale che
consente di interpretare le caratteristiche qualitative dei materiali (consistenza fisica e stato di
conservazione) misurando ed analizzando le modalita di propagazione di onde elastiche entro un corpo
solido. La propagazione di onde elastiche dipendera strettamente dall’'omogeneita del materiale e dal suo
modulo elastico.

Apparecchiature

La strumentazione che dovra essere utilizzata dall’appaltatore dovra essere costituita in linea generale, da
una sorgente di emissione di onde elastiche (martello, vibratore elettromagnetico od ad aria compressa),
da un captatore dell’energia sonica (velocimetro, accelerometro, microfono) e da un apparecchio di
rilevazione dei segnali, composto da un amplificatore, un analizzatore di segnali, un oscilloscopio ed un
registratore.

Applicazioni

Con tale apparecchiatura 'appaltatore rilevera la deformazione delle onde elastiche (onde sonore a bassa
frequenza da pochi Hz ad un massimo di 16 kHz e ad ampia lunghezza d’onda) in un corpo sollecitato a
compressione e a taglio (rispettivamente onde longitudinali o primarie P e trasversali o secondarie S): nel
suo propagarsi, I'onda elastica perdera naturalmente energia, principalmente per la riduzione dell’intensita
iniziale legata alla legge di propagazione, la diminuzione sara maggiore se vi sara una diminuzione
dell’omogeneita del mezzo. Le frequenze registrate saranno, pertanto, in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di integrita della muratura. In presenza di non omogeneita del materiale (anche minime tre
elemento ed elemento) la velocita sonica di propagazione diminuira pertanto, in caso di apparecchio
murario (pietra o laterizio) composto da elementi che presentino piu o meno le stesse caratteristiche
elastiche la variazione di velocita potra indicare una migliore o peggiore condizione della malta di

2 Il metodo Munsell & il sistema di codificazione dei colori raccomandato dalle norme UNI per i centri storici in Italia, si basa su tre parametri del colore: la
tinta (‘hue’) cioe la percezione del tono assunto dall’oggetto analizzato, la luminosita o brillantezza, chiarezza (‘value’) cioé la capacita percepita di
riflettere la luce indica quali quantita di bianco e di nero sono presenti nel colore (esiste una scala di otto grigi compresi tra il bianco ed il nero assoluti)
viene misurata con un valore numerico da 1 a 9, la saturazione (‘chrome’) il grado di purezza, ovvero la quantita di tinta presente in un dato colore in
relazione al bianco, o al nero o al grigio registrato dal valore di luminosita. La saturazione viene misurata con un valore da 1 a 15 (nella versione
aggiornata del Munsell Book of Color). Un colore Munsell sara abbinato ad una indicazione di questo tipo: 2.5 YR 6/10, la quale indichera una tonalita
collocabile ad un estremo dell'intervallo della tinta Giallo-Rosso con luminosita uguale a 6 e saturazione paria a 10. Questo sistema identifica dieci tinte
principali (divise in quattro intervalli uguali, identificabili da numeri) e cinque intermedie, entrambi i gruppi sono indicati con la prima lettera del colore in
lingua inglese: R = rosso; GY = verde-giallo; B = blu; RP = rosso-porpora; YR = giallo-rosso; G = verde; PR = porpora-blu; Y = giallo; BG = blu-verde; P
= porpora. | campioni dei colori sono raccolti nel Munsell Book of Color che raggruppa 1450 campioni nella versione lucida e 1146 in quella opaca.

3 || sistema naturale dei colori (NCS) & un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo con cui questi vengono percepiti. Ogni colore
puo essere identificato da una notazione NCS che si basa sulla somiglianza tra il colore in oggetto e i sei colori elementari cioé il bianco = W, il nero = S,
il giallo =Y, il rosso =R, il blu=B e il verde = G.
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allettamento. Le lesioni e le condizioni di degrado tagliano le frequenze piu alte del segnale acustico
disperdendo in modo “anomalo” I'energia.

Le indagini pil ricorrenti che potranno essere richieste all’appaltatore, saranno quelle per stabilire la
misurazione della profondita di piano di posa delle fondazioni di muratura portante (metodo del carotaggio
sonico®, del cross-hole’ o del down-hole® sonico, tutti e tre i metodi prevedranno linserimento
perfettamente verticale di una o piu sonde nel terreno), la continuita, lo stato di conservazione e la
funzionalita (intesa come tensionamento) di catene metalliche inglobate nella muratura per individuarne
lesioni o discontinuita murarie, la presenza di riempimenti “a sacco” nelle murature, la presenza di cavita
all'interno di un apparecchio murario e la caratterizzazione degli apparecchi murari in funzione dello strato
d’aggregazione malta/laterizio.

Oltre che in fase preliminare I'indagine sonica potra essere prescritta, dagli elaborati di progetto, nella fase
di controllo-collaudo al fine di verificare la validita di un consolidamento murario: I'indagine consentira di
valutare I'eventuale incremento di densita della struttura muraria.

Al fine di ottenere dati statisticamente rappresentativi e una pil corretta lettura sara cura dell’appaltatore
eseguire, se non diversamente specificato dalla D.L. o da caratteristiche proprie del cantiere (ad es.,
murature superiori a 80-100 cm di spessore), misurazioni per trasparenza’ secondo una maglia regolare
(che coprira alcuni m2) preventivamente predisposta sulla superficie nonché elaborare una mappa della
velocita che dovra dare informazioni sui mutamenti delle peculiarita elastiche di quella data muratura
nonché segnalare I'eventuale esistenza di lesioni o soluzioni di continuita (ad es., fessurazioni dovute a
cattiviammorsamenti, rinforzi ecc.).

Per migliorare ulteriormente la lettura, ove richiesto da specifiche della D.L., I'appaltatore si dovra munire
di un sistema di riferimento (ad es. misurazioni prima e dopo eventuali interventi, paragone dei risultati
ottenuti in materiali ben conservati con quelli ritenuti degradati).

Specifiche

Qualsiasi sia la natura dello strumento l'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore. Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella
forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la
relazione di interpretazione dati).

Indagine ultrasonica

L'indagine ultrasonica, & una tecnica analitica di natura fisica rigorosamente “non distruttiva” di carattere
puntuale in grado di fornire risposte di tipo quantitativo e qualificativo; le prove potranno essere svolte in
situ o in laboratorio. Questa indagine permettera di conoscere, con accettabile precisione, la qualita e le
difformita dei materiali da costruzione (pietre e legno) analizzando il comportamento e le regole di
diffusione, al loro interno, di particolari onde elastiche contraddistinte da frequenze superiori ai 20 kHz. Il
sistema si basera sulla determinazione della velocita di propagazione delle onde sonore attraverso il mezzo
studiato e sulla registrazione del segnale ricevuto.

Apparecchiature

La strumentazione elettronica utilizzata dall’appaltatore dovra essere composta, in linea generale, da una
centralina elettronica di rilevazione dotata di un cronometro ad altissima precisione (al decimo di

* Tecnica sonica atta a misurare le caratteristiche di propagazione delle onde elastiche di tipo longitudinale (P) all'interno del materiale indagato. Questa
tecnica prevedra la messa in opera di apposite sonde (diametro massimo 45 mm) allocate in percorsi predisposti di lunghezza minima 50 cm e massima
150 cm. La sonda sara costituita da un trasmettitore e da un ricevitore aventi distanza reciproca di circa 100 ¢cm, I'impulso provocato elettronicamente dal
trasmettitore dopo essersi propagato nel materiale circostante il foro verra recepito dal ricevitore sotto forma di una sequenza di onde. Questa tecnica
potra essere utilizzata anche per murature particolarmente spesse per le quali risultera impraticabile la prova sonica per trasparenza.

® Tecnica sonica atta a misurare la propagazione della velocita delle onde elastiche longitudinali. Il cross-hole sonico prevedra la messa in opera di una
sonda di trasmissione e una o pit sonde di ricezione poste in percorsi perfettamente verticali aventi la medesima profondita; la distanza della coppia di
sonde potra variare da qualche metro fino ad una decina di metri.

®Tecnica sonica simile alla precedente che perod prevedra la messa in opera nel terreno della sola sonda ricevente (anch’essa allocata in foro verticale
predisposto) con la sorgente di emissione di onde elastiche posizionata esternamente al terreno

7 Misurazione (diretta) eseguita con punto di battuta e punto di ricezione collocati sulle due superfici parallele della muratura inversamente, quando i
suddetti punti saranno posti sulla stessa superficie I'applicazione verra detta per superficie (indiretta).
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milionesimo di secondo) a cui saranno collegate due sonde una emittente ed una ricevente (identiche ed
interscambiabili) a frequenza fissa di tipo piezoelettrico, e da un’unita oscilloscopica (collegata alla
centralina di rivelazione) che visualizzera il segnale acustico che avra attraversato il corpo solido.
Applicazioni

Gli schemi che I'appaltatore potra utilizzare per posizionare le sonde saranno: per trasmissione diretta (le
due sonde saranno posizionate in due punti speculari su due facce parallele, metodo piu attendibile); per
trasmissione semi-diretta (le sonde saranno posizionate su due facce ortogonali), per trasmissione indiretta
(le sonde saranno posizionate entrambe su di una faccia, metodo meno sensibile sara obbligo, pertanto,
eseguire pil serie di misurazioni a varie distanze).

Se non diversamente specificato le frequenze di lavoro, potranno oscillare dai 50 ai 200 kHz, la scelta della
frequenza e, di conseguenza, della sonda sara legata alla singola problematica, in particolare si utilizzeranno
onde ultrasoniche a bassa frequenza maggiori di 40 kHz ma inferiori a 200 kHz per indagare materiale
sufficientemente compatto come pietra, laterizio e legno; onde ad alta frequenza comprese tra i 500 kHz d i
1,5 MHz per indagare la difettosita di materiali ad alta densita, molto compatti quali ceramiche e metalli.

Al fine di garantire una lettura dei dati la pil esatta possibile sara cura dell’appaltatore eseguire piu serie di
misurazioni nonché assicurare il miglior contatto possibile tra le sonde ed il manufatto da indagare; se non
diversamente specificato da indicazioni della D.L. il contatto dovra essere garantito interponendo, tra la
superficie sensibile delle sonde e quella da analizzare, uno strato di materiale viscoso quale olio, grasso, gel,
plastilina o simili. All’appaltatore potranno essere richieste tre tipologie di misure: le misure della velocita
del suono in superficie, le misure radiate e le misure in trasparenza. Le prime dovranno essere svolte in
modo da garantire l'identificazione delle degenerazioni superficiali del materiale; le seconde dovranno
consentire di verificare I'omogeneita del materiale a differente distanza dall’area e saranno ottenibili
allorché sia la superficie interna sia quella esterna saranno praticabili; infine, le misure in trasparenza
dovranno essere eseguite in modo da poter analizzare il materiale in tutto il suo spessore.

Le indagini piu ricorrenti (da eseguirsi in situ o su campioni in laboratorio) che potranno essere richieste
all’appaltatore, sono:

- per gli elementi litoidi: presenza di microfessurazioni od altre imperfezioni, spessore degrado superficiale,
differenti caratteristiche meccaniche secondo i tre assi cartesiani, caratteristiche meccaniche in relazione
agli standard;

- per gli elementi in legno: spessore della degradazione superficiale, caratteristiche meccaniche rilevate
nelle due direzioni, parallelamente ed ortogonalmente alle fibre, presenza di irregolarita quali nodi,
microfessurazioni ecc., densita relativa;

- per gli elementi in calcestruzzo: omogeneita delle miscele, presenza di microfessurazioni od altre
imperfezioni, caratteristiche meccaniche.

Specifiche

Qualsiasi sia la natura dello strumento l'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore. Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella
forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la
relazione di interpretazione dati).

ART. 3.4 TECNICHE PER LA MISURAZIONE DELL’UMIDITA - GENERALITA

La misurazione dell’'umidita, ricorrendo all’utilizzo delle specifiche strumentazioni e metodologie, dovra
necessariamente essere indirizzata alle zone maggiormente colpite dal fenomeno; lindividuazione
preliminare delle aree aggredite, consentira di evitare dispendiose e spesso inefficaci indagini generalizzate.
In questo caso diviene di peculiare importanza valutare, durante il sopralluogo, tramite un rilievo a vista, lo
stato di fatto del manufatto in relazione alle condizioni al contorno ovvero: caratteristiche geologiche del
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terreno, approvvigionamento e smaltimento delle acque, efficienza delle strutture (coperture, vespai,
murature ecc.), condizioni climatiche ecc. A tale scopo potra risultare utile monitorare il manufatto per un
periodo di tempo (definito in relazione allo specifico caso), cosi da poter raccogliere una gran quantita di
dati in riferimento ai punti sopra elencati; le informazioni desunte, dovranno poi essere elaborate correlate
tra loro e relazionate in riferimento allo stato di fatto rilevato. Le diverse strumentazioni disponibili per tale
misurazione dovranno essere in grado di fornire indicazioni a carattere comparativo cosi da poter
determinare la differenza, all'interno di un medesimo contesto, tra una muratura sana e una aggredita da
fenomeni relativi all’'umidita.
In funzione degli obiettivi stabiliti potranno essere impiegati metodi ed apparecchi diversi in grado di
definire, in ogni caso, il fenomeno in termini numerici: per 'umidita ambientale (temperatura dell’aria,
temperatura superficiale, umidita relativa) si utilizzeranno le misure igrotermiche, mentre per 'umidita dei
materiali, si determinera il contenuto d’acqua.
La caratteristica che accomuna tutti i metodi di misurazione € che 'operazione ha carattere puntuale. Per
avere un quadro generalizzabile risultera opportuno attuare una campagna di rilevazione abbastanza
estesa. Nei casi di muratura umida, causata ad esempio da fenomeni di risalita capillare, la campionatura
del contenuto d’acqua, dovrebbe prevedere rilievi a diverse profondita (superficiale circa 3-4 cm, interne
circa 10-12 cm e profonde > di 20 cm), allo scopo di conoscere la capacita di evaporazione della muratura a
quote diverse dal piano di calpestio (ad esempio 50 cm, 150 cm e a 200 cm da terra) e per conoscere
I’entita dell’azione capillare.
Le apparecchiature si diversificheranno in relazione alla specifica misurazione ovvero: misure igrometriche
(psicrometro e igrografo a capello), misure della temperature dell’aria (termometri a mercurio o ad alcool,
termometri a lamina bimetallica, termometri a termocoppia, termometri a semiconduttori), misure della
temperatura superficiale (si utilizzano gli stessi impiegati per la misurazione della temperatura dell’aria),
rilevatori di condensazione (rilevatori di condensazione ed appannamento e a variazione di resistenza),
misure relative al contenuto d’acqua nelle strutture (metodi diretti e indiretti) e misure contemporanee di
differenti variabili (termoigrografo, termoigrometro, termometri digitali).

= Misure igrometriche
Le misurazioni igrometriche hanno lo scopo di definire i valori dell’'umidita relativa ovvero, il rapporto
percentuale fra I'umidita effettivamente contenuta nell’aria ad una data temperatura e I'umidita massima
che, alla stessa temperatura, potrebbe esservi contenuta. | valori dell’U.R. dovrebbero essere compresi tra
il 35% e il 70%.
Lo psicrometro si compone di due termometri uguali uno con bulbo libero e asciutto e I'altro avvolto in una
garza che dovra essere mantenuta bagnata; I'attivazione di una leggera ventilazione accelerera
I’evaporazione della garza con conseguente raffreddamento del bulbo mentre il bulbo asciutto non subira
nessuna alterazione. La differenza di temperatura tra i due bulbi risultera tanto maggiore quanto piu veloce
sara I'evaporazione dell’acqua; la misurazione dello scarto termico consentira di calcolare I'U.R. dell’aria.
Nei casi in cui I'umidita dovesse raggiungere i 100% lo scarto risulterebbe uguale a zero. Se allo psicrometro
viene aggiunto un elaboratore elettronico risultera possibile misurare anche la temperatura dell’aria, quella
di rugiada e I'umidita assoluta. E opportuno non utilizzare tale strumentazione con temperature prossime a
0°C poiché, e facilmente intuibile, che il bulbo bagnato gelerebbe.
L'igrografo a capello si basa sulla proprieta che hanno specifici materiali (capelli umani e certe fibre
organiche) di aumentare o diminuire di lunghezza al variare dell’'umidita dell’aria; le variazione desunte
dovranno essere riportate su indice numerico. Si tratta di uno strumento la cui praticita e facilita di
applicazione lo rende particolarmente idoneo ad essere utilizzato in cantiere; occorre tener presente pero,
che risulta essere soggetto a perdere la taratura, per questo sara opportuno provvedere periodicamente
(ogni due tre mesi) a ritararlo. La registrazione dei dati potra essere realizzata a discrezione dell’operatore
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(giornalmente, settimanalmente o mensilmente) e se accoppiato con un termometro a lamina bimetallica
potra dare anche la temperatura dell’aria.

Misure della temperatura dell’aria

Le strumentazioni per operare questa misurazione sono:

- termometri a mercurio, si basano sul principio della dilatazione termica degli elementi; utilizzati
sovente in laboratorio per tarare e controllare gli altri tipi di strument;;

- termometri a lamina bimetallica, basati sulla deformazione subita da una lamina bimetallica
(composta da due strisce metalliche, con diverso coefficiente di dilatazione, sovrapposte e saldate tra loro)
al variare della temperatura. Lo strumento non sempre garantisce un elevato grado di precisione;

- termometri a termocoppia, si basano sulla differenza di potenziale che si stabilisce tra due
giunzioni, di metalli diversi, mantenute a temperatura differente; mantenendo una giunzione a
temperatura nota risultera possibile dedurre la temperatura dell’altra giunzione misurando la differenza di
potenziale. L'elemento di giunzione, costituito da due fili sottilissimi, consentira di rilevare anche misure
puntiformi, per contro risultera difficile mantenere costante la temperatura di riferimento. Questi specifici
termometri risulteranno particolarmente adatti per registrazioni di temperatura prolungate nel tempo;

- termometri a semiconduttori, si tratta di uno strumento pratico in virtu della precisione e facilita
con la quale si pud misurare una variazione di resistenza elettrica; la temperatura verra rilevata attraverso
un sensore composto da un elemento che varia la sua resistenza al variare della temperatura, conoscendo
la resistenza elettrica risultera possibile risalire alla temperatura dell’aria.

Misure della temperatura superficiale

Gli strumenti atti a misurare la temperatura dell’aria risulteranno in grado di rilevare anche la temperatura
superficiale a patto che sia assicurato un perfetto contatto tra I’elemento prescelto per la misurazione e la
struttura al fine di evitare che la temperatura dell’aria influenzi, alterandola, la misurazione. A tale scopo,
per limitare l'influenza dell’aria, I'elemento sensibile (termometri a termocoppia, a termistori o a
semiconduttori) dovra essere inserito in un cono di argilla applicato sulla superficie muraria. La
temperatura interna di una struttura muraria potra essere rilevata inserendo il cono all’interno di un foro
facendo cura di riempire lo spazio, tra I'elemento e le pareti del foro con materiale compatto cosi da evitare
I'influenza della temperatura dell’aria all’interno della cavita.

Rilevatori di condensazione

| fenomeni relativi alla condensazione difficilmente risulta possibile coglierli durante la loro azione, per
guesto sara necessario ricorrere all’utilizzo di rilevatori che, grazie al collegamento ad un registratore
risulteranno capaci di rilevare la durata e la frequenza del fenomeno come i:

- rilevatori di condensazione ed appannamento, |'operazione consiste nella misurazione
dell’attenuazione che un fascio di luce a raggi infrarossi subisce dopo aver colpito una piastrina metallica
fissata sulla superficie oggetto di indagine. L’eventuale presenza di condensazione sara segnalata se il
rilevatore segnalera una riduzione di intensita del fascio in quanto assorbito dall’acqua depositatasi sulla
piastrina;

- rilevatori di condensazione a variazione di resistenza, |'operazione di rilevazione & affidata ad una
basetta isolante a bassa inerzia termica fissata al muro, che collega due elettrodi molto vicini tra loro;
secondo il principio per cui la resistenza elettrica che passa tra i due elettrodi tende a precipitare in
presenza di condensazione, la basetta asciutta rivelera la resistenza elevata tra i due elettrodi denunciando
cosi un’assenza di condensa. La risuscita dell’operazione dipendera dallo stato della basetta che dovra
pertanto, risultare sempre pulita e priva di sali onde evitare di falsare la misurazione.

Misura del contenuto d’acqua nelle strutture

| metodi che consentono la misurazione del contenuto d’acqua possono essere diretti (prove di laboratorio)
e indiretti;
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metodi diretti, implicano analisi di laboratorio da eseguirsi su campioni di muratura prelevati in situ
mediante carotaggi o perforazioni:

- il metodo ponderale prevede l'individuazione del contenuto d’acqua calcolando la differenza tra il
peso dello stato umido ed il peso dello stato secco, essiccati. Il prelievo del campione umido potra essere
effettuato utilizzando lo scalpello o la carotatrice a secco a bassissima velocita di rotazione cosi da non
implicare sviluppo di calore e successiva evaporazione di acqua; il campione dovra essere inserito
all'interno di un recipiente (in vetro o in polietilene), preventivamente pesato, con tappo a tenuta. In
laboratorio si pesera prima il contenitore con il campione all’'interno e successivamente solo il campione di
materiale prelevato, dopodiché si passera all’essiccamento in stufa (tipo quelle a corrente di aria calda o
con ricambio d’aria trascurabile) ad una temperatura pari a 105°C (facendo cura di non superare la
temperatura di 110 °C) e alla successiva determinazione del peso del campione cosi essiccato e della
percentuale di umidita riferita al peso umido, a quello secco ed al volume. Questo metodo, circoscrivendo i
dati relativamente al campione prelevato, non potra denunciare un valore di riferimento per tutta la
muratura; perché cio sia possibile occorrera operare numerosi prelievi in diversi punti della struttura;

- il metodo del carburo di calcio si basa sulla lettura della pressione generata da un gas che si
sprigiona a seguito di una reazione chimica. L'operazione consiste nel prelevare un campione di muratura
che, dovra ridotto in polvere dovra essere mescolato, all'interno di un recipiente metallico indeformabile
ed ermetico, con una dose prefissata di carburo di calcio in misura proporzionale al materiale prelevato.
Dall’'omogenea miscelazione delle due polveri si sviluppera dell’acetilene la cui quantita si rapportera alla
quantita di acqua presente nel campione; I'acetilene sviluppera una pressione sul manometro a chiusura
del contenitore tanto maggiore quanto maggiore & il quantitativo di acqua. Lo sviluppo di acetilene e
direttamente proporzionale al quantitativo di acqua che potra essere dedotto se risultera possibile
conoscere la quantita standard del materiale esaminato; da questo si evince come I'esattezza dell’analisi
dipenda dalla conoscenza della composizione del materiale, inoltre in virtu della perdita d’acqua che
avviene per evaporazione durante I'operazione di polverizzazione del materiale, & opportuno prelevare il
campione in condizioni che garantiscano una contenuta evaporazione superficiale di acqua.

metodi indiretti, a differenza dei metodi diretti non prevedono operazioni distruttive (prelievi di campioni)
tra le diverse strumentazioni vi sono:

- misuratori a lettura di resistenza elettrica; rilevano le variazioni di resistenza elettrica fra elettrodi (a forma
di aghi) posti nella muratura. Si basano sul principio per cui risulta possibile assimilare il comportamento di
una muratura umida a quello di una resistenza; le sonde applicate sulla muratura sono collegate da uno
strumento di misura in grado di esprimere dei valori (in percentuale) relativi al contenuto di acqua. La
corrente elettrica sara proporzionale al contenuto di acqua per cui, maggiore sara la presenza di acqua
tanto piul risultera la conducibilita elettrica. Questo metodo non sara in grado di effettuare misurazioni in
profondita (non oltre qualche centimetro) per cui interessera solo gli strati superficiali dei materiali inoltre,
dovra essere fatta attenzione al margine di errore legato alla presenza di sali (che influenza la resistenza
elettrica) e alla natura stessa del materiale esaminato;

- misuratori di costante dielettrica, rilevano la costante dielettrica tra due elettrodi a piastra appoggiati sulla
stessa faccia della muratura (misurazione della costante del materiale di contatto) oppure, sulle due facce
della parete (misurazione della costante di sezione). La prima misurazione avverra su di una zona asciutta la
seconda su di una zona umida; il confronto tra le due differenti misure consentira di ricavare il valore
dell’'umidita. A differenza degli elettrodi ad ago, quelli a piastra risultano meno influenzabili dalla presenza
di sali;

- misuratori del contenuto d’acqua a neutroni, il materiale viene attraversato da microonde; I'attenuazione
della loro energia iniziale sara connessa alla presenza di acqua nel materiale esaminato.
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Misure contemporanee di differenti variabili

La specifica strumentazione non restituira dati in tempo reale e dovra necessariamente essere posizionata
in situ per una durata di tempo prestabilita. Gli strumenti pil comunemente usati sono:

- termoigrografo, lo strumento legge e trascrive i dati relativi alla U.R. e alla temperatura tramite
I"ausilio di un cilindro (unita di registrazione) che riporta un apposito tabulato in carta sul quale verra
adagiato un ago che riportera I'andamento giornaliero relativo alla temperatura e all’'umidita;

- termoigrometro, tramite 'ausilio di apposite sonde lo strumento risultera in grado di registrare
I'umidita assoluta (da 0,1 a 150 g di acqua per kg di aria), 'umidita relativa (dal 15 al 90%), il punto di
rugiada (da -40° a + 60 °C) e la temperatura dell’aria (da— 40 a +120 °C);

- termoigrometri digitali, risulteranno in grado di rilevare I'umidita relativa e la temperatura
ambiente reagendo rapidamente alle variazioni di umidita.

ART. 3.5 MONITORAGGIO RILIEVO DINAMICO

Con il termine monitoraggio o rilievo dinamico dovra essere inteso un sistema di registrazione temporaneo
di dati la cui conseguente interpretazione determinera una casistica comportamentale del fenomeno. In tali
procedure di “rilievo” (riproposte in maniera ciclica piu o meno regolare) la frequente memorizzazione dei
dati richiedera, di metodi di rilevazione da attuarsi in tempi relativamente ridotti e possibilmente a costi
contenuti. Controlli ripetuti nel tempo serviranno a limitare i rischi che si manifesteranno negli intervalli di
transizione (ovvero nel lasso di tempo in cui i manufatti non saranno “protetti”) durante i quali i
deterioramenti potrebbero progredire in maniera incontrollata.

Tutti i sistemi di monitoraggio necessiteranno obbligatoriamente di una accurata manutenzione da parte
dell’appaltatore, cosi da poter verificare periodicamente il corretto funzionamento del sistema e
dell’eventuale taratura degli strumenti.

Telerilevamento

Al fine di documentare I'evoluzione delle patologie del degrado e lo stato di conservazione degli apparecchi
murari o delle strutture in genere nel periodo durante il quale esse rimarranno non protette ovvero
durante periodi di stasi dei lavori, sara cura dell’appaltatore, ove prescritto dagli elaborati di progetto,
eseguire alcuni monitoraggi-campione (nel numero e della dimensione indicata dalla D.L.) lungo tutte le
strutture, nelle diverse esposizioni e su differenti materiali. Tali rilevamenti-campione saranno eseguiti
mediante telerilevamento (indagine non distruttiva, passiva, indiretta) ossia fotografie ripetute ad intervalli
di tempo regolari “commentate” in apposite schede pre-progettate e/o aggiornate in corso d’opera (v.
specifiche in calce a questo articolo). Il telerilevamento dovra, necessariamente, essere eseguito in un lasso
di tempo pre-programmato secondo le esigenze del progetto e della tipologia di indagine (variabile da
poche settimane a diversi mesi). In questa particolare “indagine-rilievo” I'appaltatore dovra porre
particolare cura sia nell’eseguire le riprese fotografiche (ripresa a quadro verticale ossia conservando il
parallelismo tra superficie in analisi e piano focale), seguendo le indicazioni dettate dalla D.L., sia nel
compilare per ogni singolo fotogramma significativo utilizzato per il monitoraggio i campi presenti nella
specifica scheda tipo di rilievo.

Applicazioni e apparecchiature

Al fine di eseguire la procedura di rilievo dinamico (monitoraggio) I'appaltatore potra utilizzare il
telerilevamento avvalendosi secondo le prescrizioni di progetto di fotografie in b/n, a colori o all’infrarosso
(LR.).

La fotografia sia in b/n sia a colori eseguita mediante fotocamere 35 mm reflex (ovvero in formati maggiori
opportunamente equipaggiati) o digitali (risoluzione minima 5,0 Megapixel) costituira non solo un mezzo
ausiliario alle operazioni di rilevamento ma anche una vera e propria tecnica di indagine sussidiaria al
rilevamento in quanto essa sara rivolta a verificare ed integrare le informazioni della rappresentazione
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grafica segnalando aspetti difficilmente documentabili attraverso il disegno (quali ad es. le patologie
degenerative o lo stato fessurativo) al contempo si rilevera un utile strumento di monitoraggio e/o di
controllo delle trasformazioni subite dal manufatto nel corso dell’intervento di restauro o, piu in generale
della sua vita.

La fotografia in b/n e a colori potra essere richiesta, all’appaltatore, oltre, naturalmente come mezzo
documentario (foto di servizio periodiche che dovranno documentare il progredire delle operazioni di
restauro nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L. in ogni caso non meno di 2
copie per un minimo di 50 scatti con dimensioni minime 13x18 cm), sia come strumento di interpretazione
del manufatto (verifica ed integrazione rilievo), sia come strumento per realizzare il rilievo dinamico
(monitoraggio) a patto, pero, che le fotografie scattate offrano la possibilita di essere “misurate”. Al fine
che la misurazione di un oggetto fotografato sia possibile dovra essere cura dell’appaltatore introdurre
degli elementi come aste o reticoli quadrati (suddivisi all'interno in quadri di 10 x10 cm), basi di misurazione
dirette ecc. capaci di segnalare le dimensioni dell’oggetto rappresentato. La fotografia dovra essere, inoltre,
priva di “effetti”; nella fattispecie: linee cadenti, ombre proprie, ombre portate molto scure e, soprattutto,
occorrera evitare, ricorrendo a vari tipi d’accorgimenti fotografici, distorsioni prospettiche. Le immagini
dovranno essere scattate a quadro rigorosamente verticale e parallelo alla superficie stessa, comprendendo
I'intero prospetto ovvero transetti verticali e/o orizzontali, (indicati dagli elaborati di progetto o specifiche
della D.L.) con ampie zone di sovrapposizione (almeno per 1/3). Allo scopo di facilitare la corretta
sovrapposizione delle fotografie sara cura dell’appaltatore spostarsi parallelamente alla facciata seguendo
intervalli costanti in precedenza segnalati a terra (mediante sagole tese).

Se non diversamente specificato dalla D.L., al fine di garantire un’immediata lettura del manufatto sara cura
dell’appaltatore utilizzare pellicole a colori (a grana fine e bassa-media sensibilita 50-100-200 ISO a seconda
delle condizioni di luminosita ambientale) grazie alle quali sara possibile riconoscere, sia la diversita dei
materiali presenti, sia eventuali alterazioni cromatiche generate da diversi fattori di degrado. Al fine di
migliorare la qualita dell'immagine potranno essere utilizzati filtri correttivi quali grigi neutri (aiutano a
diminuire la quantita di luce senza alterarne la qualita, potranno essere utilizzati sia per il b/n sia per il
colore), di contrasto per accentuare particolari significativi (nel b/n il filtro arancio amplifichera il contrasto
generale, quello blu diminuira il tono delle murature, quello verde fara emergere le tonalita delle ocre e
delle terre bruciate e naturali), di selezione (i filtri ultravioletti circoscriveranno gli effetti della foschia
nonché le dominati bluastre nelle foto a colori), infine, i filtri polarizzatori aumenteranno la saturazione dei
colori annullando eventuali riflessi non voluti.

In linea generale dovranno essere evitate, se non direttamente specificato, riprese eseguite con luce solare
diretta (cosi da eludere le ombre che potrebbero rendere non chiara I'immagine), sara, inoltre, preferibile
utilizzare sempre il cavalletto ed eventualmente, dove sara necessario, un sistema d’illuminazione artificiale
continuo di tipo cinematografico (provvisto di mascherine laterali cosi da permettere di regolare la
direzione della luce) anche per riprese diurne (allo scopo di eliminare eccessivi contrasti o schiarire le
ombre) in luogo del flash. Questo sistema di illuminazione continua dovra essere preferito anche in
condizioni particolari come quelli di scarsa illuminazione (ambienti ipogei, scantinati, sottotetti ecc.) o
riprese seminotturne al fine di esaltare le condizioni di illuminazione artificiale cosi da valorizzare porzioni
del manufatto oppure per esaltarne i risalti e le scabrosita della superficie (ad es., segni di lavorazione,
scagliature, distacchi ecc.) ricorrendo a luci radenti ovvero con sorgente luminosa quanto pil possibile
parallela al piano della superficie da indagare.

Utilizzando due fonti di illuminazione artificiale, opportunamente posizionate, si potranno pertanto,
ottenere due diversi tipi di ripresa: una “morbida” (ottenuta con luce perpendicolare ovvero diffusa) e una
“radente” (ottenuta posizionando la fonte di luce a lato del punto di ripresa con un’angolazione compresa
tra i 5° e i 20° rispetto al piano della superficie). Il primo tipo di fotogrammi consentira di ottenere viste
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omogenee, ottime basi per I'eventuale elaborazione di ulteriori rappresentazioni grafiche, mentre il
secondo tipo garantira una lettura piu specifica di alcuni fattori macroscopici come appunto la scabrosita
della superficie, eventuali incisioni del supporto, micro soluzioni di continuita ecc.

La fotografia all’infrarosso (IR) utilizzera pellicole fotografiche sensibili ai raggi infrarossi (lunghezza d’onda
compresa tra i 0,7 e 1 micrometri), ossia a radiazioni termiche spontanee emesse da qualunque corpo
esistente in natura; queste pellicole saranno in grado di trasporre il dato elettromagnetico in dato visivo.
Mediante le riprese con le suddette pellicole, I'appaltatore sara in grado di evidenziare discontinuita
costruttive, distacchi d’intonaco, vegetazione annidata negli interstizi dell’apparecchio murario e non
ancora apparsa in superficie. la fotografia da infrarosso permettera, inoltre, di rilevare lesioni passanti,
allorché sia presente, tra le due facce della parete, una significativa differenza di temperatura (che potra
essere riportata anche artificialmente). Al fine di avere un’immagine nitida sara consigliabile seguire gli
scatti dopo aver sottoposto, preventivamente, le parti a riscaldamento uniforme (artificiale o solare).
Specifiche

A termine dell'indagine ovvero a scadenze prestabilite sara cura dell’appaltatore restituire le immagini nel
numero e dimensioni che saranno prescritti dagli elaborati di progetto. In ogni caso, i fotogrammi,
dovranno essere muniti sia di un numero di riferimento progressivo del rullino e dello scatto con relativa
data, sia di indici subordinati relativi a particolari seriazioni indicate dagli elaborati di progetto; inoltre per
ciascuna immagine fotografica sara indicato, su di un grafico in scala convenientemente ridotta, la
localizzazione (determinata anche in altezza) del relativo punto di presa e sara redatta una scheda del tipo
A se si trattera di foto non metrica, del tipo B se si trattera di foto metrica (in entrambi i tipi di scheda
dovranno essere riportati la distanza tra il punto di presa e I'oggetto, la macchina con cui e stato eseguito il
rilievo, il tipo di obiettivo, la sensibilita della pellicola utilizzata e le condizioni ambientali) e del tipo C se si
trattera di foto di monitoraggio. Per ciascuna fotografia scattata con fotocamera reflex dovranno essere
presentati il negativo e due copie (compresa quella schedata) su carta semilucida (dimensioni minime
13x18 cm). Resta inteso che tale campagna fotografica dovra essere eseguita da esperto professionista del
ramo con relativa attrezzatura.

Monitoraggio del quadro fessurativo

La presenza di un quadro fessurativo richiede che I'appaltatore disponga, secondo le prescrizioni di
progetto e/o le indicazioni della D.L, di un sistema di monitoraggio che consenta di rilevare il
comportamento delle fessurazioni nel tempo; lo studio potra avvenire in modo differente in funzione
dell'importanza della fabbrica, delle lesioni, deformazioni od alterazioni presenti. E necessario, prima di
tutto, comprendere se il quadro fessurativo al momento del rilevamento sia di tipo attivo o passivo ovvero
in evoluzione oppure in stasi; nel caso sia riscontrata la prima ipotesi dovra, essere individuata la causa che
genera tali spostamenti e in che misura essi avvengono. La struttura muraria ¢, infatti, in grado sia di
deformarsi plasticamente senza incorrere nell'immediato collasso, sia di definire un nuovo stato di
equilibrio, dissimile dall’originale ma in grado, comunque, di assicurare, se pur ridotta, una stabilita. La
verifica di tale contingenza dovra, necessariamente, essere attuata poiché rappresenta un parametro
necessario per definire gli interventi di consolidamento.

Gli strumenti attualmente disponibili capaci di eseguire il monitoraggio di fessurazioni sono diversi e si
contraddistinguono per i diversi gradi di precisione che hanno; i pit impiegati sono le biffe, i fessurimetri, i
deformometri o gli estensimetri. La lettura e i controlli dei punti fissi predisposti inizialmente, potranno
avvenire saltuariamente (mensilmente, bisettimanale, settimanale quanto piu grave risultera il fenomeno di
dissesto) o di continuo sotto la forma della registrazione automatica. Per un corretto studio dei cinematismi
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delle lesioni si rilevera, opportuno, misurare anche I'andamento delle temperature cosi da compensare
eventuali effetti connessi alla dilatazione termica dei materiali.

Specifiche

Qualsiasi sia la natura dello strumento lI'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore. A scadenze pre-programmate, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute
nella forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la
relazione di interpretazione dati).

Biffe di malta

Le biffe, a forma di doppia coda di rondine con la sezione minima in corrispondenza della fessurazione,
dovranno essere applicate trasversalmente alla lesione, in corrispondenza del ventre di questa. La biffa
dovra essere posizionata sul vivo della muratura, in caso di fessurazione passante, sara opportuno
introdurre della malta inserita quanto piu e possibile dentro la fessurazione in modo da impedire possibili
cavillature nella parte mediana della spia causate da un ritiro accelerato. La malta da usare per la
costruzione di biffe potra variare in relazione a dove dovra essere posizionata. Nel caso in cui la zona sia
interna o non esposta agli agenti atmosferici ed a fenomeni d’'umidita, sara preferibile usare una malta a
base di gesso; questo tipo di biffa oltre a non manifestare I'inconveniente di fessurazioni da ritiro, possiede
una resistenza inferiore a quella dell’intonaco risultando cosi pill appropriata per la segnalazione di fessure
in movimento. Per una biffa posizionata all’esterno, sara, invece, consigliabile utilizzare una malta magra a
base idraulica o bastarda (in ogni caso esente da legante cementizio o eminentemente idraulico). Le
dimensioni di un a biffa di malta, se non diversamente specificato da indicazioni della D.L., saranno di circa
16-20 cm di lunghezza per uno spessore non superiore ad 1 cm.

In corrispondenza d’ogni biffa dovra essere segnato sul muro un numero di riferimento e la data di
posizionamento, questi dati dovranno essere trascritti in un registro al fine di ricostruire, graficizzandoli, gli
eventuali movimenti subiti dalla struttura nel tempo. Le estremita delle diramazioni della lesione (cuspide)
ed il ventre della stessa dovranno essere siglati e datati. Il controllo della biffa andra eseguito, da parte
dell’appaltatore, ad intervalli di tempo preferibilmente costanti e tanto piu assidui quanto piu grave
risultera il quadro fessurativo. La rottura della biffa potra segnalare la presenza di dissesti in atto ma non
potra indicarne la loro natura. Al termine delle rilevazioni, sara cura dell’appaltatore restituire le
informazioni nella forma prescritta dagli elaborati di progetto.

Vetrini

Spia dal comportamento simile alla biffa in malta ma di materiale diverso; questi elementi atti al
monitoraggio delle lesioni si concretizzano in rettangoli di vetro a basso spessore (inferiore a 2 mm) posti a
ridosso della fessura e fermati con colle, stucchi o malte posati esternamente ai lembi della lesione stessa.
Questo metodo risulta poco attendibile in quanto il vetrino potra presentare I'inconveniente di rompersi
per effetto dell’escursione termica dei materiali oppure rimanere integro in presenza di dissesti strutturali
perché scivolato sulla malta di fissaggio.

Fessurimetri millimetrati

Questa strumentazione & costituita da due placchette in materiale plastico (in genere materiale acrilico o
PVC) assemblate sovrapposte e apposte a cavallo della lesione mediante sistemi previsti dall’azienda
produttrice (tasselli, stucchi epossidici, mastici, resine ecc.). La piastrina superiore sara incisa con un
reticolo mentre quella inferiore sara calibrata in millimetri. La misura del movimento della fessura,
rilevabile anche in frazioni di millimetro, sara segnalata dallo spostamento del reticolo rispetto alla placca
millimetrata sottostante, a partire dal valore zero. Di norma la rilevazione massima consentita da questo
strumento sara di 20-25 mm. Questo tipo di strumento risultera particolarmente adatto per:

a. rilievo su superfici piane di movimenti verticali od orizzontali anche simultanei;

b. rilievo lesioni d’angolo soggette a movimenti bi-direzionali anche simultanei;
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c. rilievo di cedimenti od assestamenti di pavimentazioni rispetto a murature o pilastri;

d. misura della differenza di planarita di qualsiasi superficie lesionata.

Ogni strumento dovra essere munito di propria scheda di registrazione cosi da segnalare ogni movimento
delle lesione. Al termine delle rilevazioni, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni nella forma
prescritta dagli elaborati di progetto.

Deformometri

Un controllo piu attento del quadro fessurativo potra essere effettuato utilizzando un deformometro:
strumento removibile di minimo ingombro, in grado di misurare il progredire delle lesioni, su basi fisse,
nell’ordine del micron (millesimo di millimetro). L'appaltatore applichera, fissandole al muro con resina
biconponente, da ambo i lati della fessura due “pasticche” in acciaio inox (prismetti esagonali concavi) di
circa 20 mm per 5 mm di spessore, dette “basi”, munite di foro al centro. La distanza reciproca dei
“capisaldi” sara stabilita da una dima di fissaggio avente la lunghezza corrispondente alla posizione iniziale
del comparatore millesimale (pari a 100, 150 o 200 mm). La verifica verra eseguita mediante una barra
d’acciaio “invar” munita di un comparatore millesimale e, ai lati, di due punte una fissa e 'altra mobile. La
lettura verra concretizzata sovrapponendo alle piastrine (le sole parti fisse in sede) dei punti di misura
assicurati alla barra con il comparatore (deformometro); qualora si verificasse diversita dell’intervallo tra i
due punti fissi a cavallo della fessura, lo spostamento sara determinato dal movimento della punta mobile
collegata al compartore, consentendo cosi di appurare nonché misurare il movimento avvenuto. Se non
diversamente specificato da indicazioni di progetto o specifiche della D.L., sara sufficiente eseguire le
letture una volta al mese salvo nei casi di quadri fessurativi rilevanti, in questo caso le letture dovranno
essere eseguite ogni due settimane od ancora pilu frequentemente. Applicando tre piastrine, ed eseguendo
ciclicamente le misure di trilaterazioni, potranno essere valutate le traslazioni relative tra i blocchi separati
dalla lesione stessa. Una quarta base permetterebbe, infine, di ottenere anche le rotazioni tra i due maschi
murari nonché la localizzazione del centro di rotazione: cosi facendo sara possibile rappresentare in modo
completo i movimenti relativi. Al termine delle rilevazioni, sara cura dell’appaltatore restituire le
informazioni nella forma prescritta dagli elaborati di progetto.

Estensimetri

Il principio di funzionamento sara analogo a quello del deformometro, essendo il rilevamento dello
spostamento misurato per variazione della distanza relativa tra due punti iniziali a cavallo della lesione da
monitorare. Qualora sia possibile porre lo strumento in ambienti non frequentati (ossia in ambienti non
accessibili se non agli addetti ai lavori) & consigliabile utilizzare estensimetri autoregistranti: apparecchi
simili al precedente ma con il vantaggio di avere incorporata una penna che graficizza gli spostamenti
disegnandoli su di un rullo mosso da un sistema ad orologeria. Questo sistema documentera, in ogni
momento, I'eventuale spostamento della struttura sotto monitoraggio cosi da permettere di controllare
quei movimenti “alternativi” dovuti alle variazioni termiche o igronometriche d’ambiente. Per risalire al
moto, come nel caso dei deformometri, sara cura dell’appaltatore, installare trasversalmente alla lesione
due estensimetri con le rispettive barre normali tra loro. Al termine delle rilevazioni, sara cura
dell’appaltatore restituire le informazioni nella forma prescritta dagli elaborati di progetto.

Monitoraggio ambientale (rilevazioni delle condizioni termoigronometriche e microclimatiche)

Il monitoraggio ambientale si verifichera utile al fine di poter apprendere le reali condizioni dello specifico
contesto ambientale che interagisce con le aree archeologiche (dove risultera indubbio che le condizioni
ambientali saranno il principale fattore delle cause di degrado), i fabbricati e con gli spazi interni cosi da
poter stabilire, le eventuali concause legate ai fenomeni di alterazione quali I'invecchiamento dei materiali
e/o delle strutture del fabbricato. Si tratterra di una serie di indagini puntuali, non distruttive o solo
parzialmente distruttive (al fine di estrapolare un campione), da realizzare in situ e/o in laboratorio, che
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dovranno garantire di raggiungere risultati fondamentalmente di carattere quantitativo oltre che
gualitativo.

Di norma il monitoraggio ambientale dovra essere eseguito per almeno un anno o comunque per il tempo
stabilito in accordo con la D.L., se non diversamente specificato I'appaltatore dovra prevedere di eseguire
almeno due campagne di rilievo in un’ottica bi-stagionale (ad es. inverno-primavera o estate-autunno) della
durata minima di 30 giorni ciascuna. Le informazioni inerenti il rilevamento microclimatico potranno,
eventualmente, essere integrate con dati e medie di periodi pilt ampi, forniti da enti e istituzioni preposte
quali ASL, uffici provinciali e regionali, uffici meteorologici, universita ecc. L'esame di dati pregressi
consentira all’appaltatore di individuare le serie storiche, informatizzando i dati potra, inoltre, ricavare gli
andamenti caratteristici cosi da individuare i periodi dell’anno favorevoli per I'impostazione delle campagne
di rilevamento.

Tramite la lettura e la conseguente interpretazione dei dati termoigronometrici sara possibile acquistare
informazioni sull’evoluzione dell’'umidita e delle temperature cosi da valutarne I'eventuale tendenza alla
formazione di condensa, quadri fessurativi causati da spostamenti “stimolati” dal calore, alterazioni causate
dalle differenti intensita degli attacchi ambientali ecc. | parametri legati a questo specifico monitoraggio che
dovranno, necessariamente, essere acquisiti dall’appaltatore sono:

- temperatura dell’aria interna ed esterna;

- umidita relativa interna ed esterna;

- temperature delle pareti;

- qualita, frequenza ed intensita delle precipitazioni meteoriche;

- velocita e direzioni venti dominanti;

- illuminazione naturale;

- irraggiamento solare;

- presenza di agenti inquinanti (anidride carbonica, anidride solforosa e solfatica, ossido di azoto, ozono ed
ossidanti, acido cloridrico, acido fluoridrico ecc.);

- emissioni provenienti da impianti industriali e dalla produzione di energia;

- vibrazioni dovute a presenza di traffico veicolare.

Il sistema di monitoraggio ambientale potra essere realizzato in riferimento alle disposizioni di progetto,
con due differenti metodologie e strumentazioni:

a) stazioni rilevatrici computerizzate possono gestire una grande quantita di dati consentendo un
rilevamento diretto in relazione degli obiettivi dell’analisi. Mediante I'uso di idonei software sara possibile
gestire simultaneamente diversi sensori e ricavare i dati secondo condizioni specifiche (ad es., ogni
mezz'ora o attivando la registrazione ogni qualvolta si presentino determinate condizioni prestabilite);

b) data loggers ovvero sistemi autonomi miniaturizzati autoalimentati per la memorizzazione (di
norma piu di 10.000 dati per ogni paramero) ed il controllo dei parametri ambientali che causano i maggiori
danni al patrimonio storico-artistico; i piu semplici rileveranno soltanto la temperatura ed umidita relativa
quelli leggermente piu complessi anche i raggi ultravioletti e le radazioni visibili. Gli ultravioletti saranno
misurati come proporzione degli U.V. presenti (mW/lumen) o come totale (mW/m2), la misura della
radiazione visibile come Lux o candele. La temperatura potra, invece, essere misurata in scala °C o °Fe
I'umidita come UR% o come punto di rugiada. Offrono la possibilita di impostare la durata del test,
I'intervallo della lettura, anche con avvio ritardato, il salvataggio dei dati su disco cosi da poterli esportare e
lavorare su fogli elettronici ovvero rendere i dati in forma tabellare o in grafico di altra forma. Queste
apparecchiature offriranno, inoltre, la possibilita di scaricare i dati parziali senza fermare la registrazione. Se
non diversamente specificato le rate di acquisizione potranno essere 10 sec (30h)/1 min (7gg) — 10 min
(75gg)/60min (454 gg).
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c) di ridotte dimensioni in grado di amministrare uno o due sensori capaci di registrare i valori
ciclicamente.

Specifiche

Questo tipo di indagine si potra rilevare molto utile anche in fase preventiva ad una campagna di scavo
archeologico come controllo ottimale per tutti quei fenomeni di deterioramento che la vestigia potra subire
durante e dopo il ritrovamento. Pertanto se non diversamente specificato dovra essere fatto obbligo di
provvedere al monitoraggio ambientale prima durante e dopo la campagna si scavo.

A scadenze pre-programmate, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma
prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione di
interpretazione dati). Nell’eseguire il suddetto studio-monitoraggio dei parametri ambientali I'appaltatore
dovra attenersi alle raccomandazioni NorMal vigenti.

ART. 3.6 INDAGINI MECCANICHE IN SITU AL FINE DI DETERMINARE LE CARATTERISTICHE TENSIONALI DEI
MATERIALI E DELLE STRUTTURE

La conoscenza delle condizioni d’equilibrio e della resistenza ai carichi, nonché la stima delle peculiarita
meccaniche e tensionali di una muratura si rilevera operazione fondamentale per procedere alla redazione
di un progetto di restauro. Senza queste informazioni non sara, infatti, possibile stabilire il grado di
sicurezza e le potenzialita in caso di nuove condizioni d’utilizzo, stimare gli eventuali sovraccarichi spinti
nelle murature, programmare appropriate procedure esecutive di consolidamento.

ANALISI MINIMAMENTE DISTRUTTIVE

Carotaggio

Operazione manuale o meccanica che prevede |'esecuzione di prelievi di “carote” (campioni anche di
piccolo diametro circa 28 mm) di materiale da strutture in pietra, legno, calcestruzzo e terreni da
sottoporre a successive analisi di laboratorio (al fine di determinare la resistenza a compressione, a
flessione, a trazione e a taglio). Questa operazione potra, inoltre, essere anticipatrice di indagini con
endoscopi. L'estrazione del campione cilindrico dovra essere eseguita obbligatoriamente mediante
carotatrici a sola rotazione di diametro indicato dalla D.L. (in ogni caso non superiore ai 100-150 mm) cosi
come sara indicato dalla D.L. 'eventuale uso o I'assenza di acqua, cosi da non provocare eventuali danni
alle strutture. Sara cura dell’appaltatore compilare per ogni carota un’appropriata scheda pre-impostata
dove dovranno essere riportati i dati del carotaggio (data, durata, verso, diametro, inclinazione di
perforazione, lunghezza totale spessore murario) e I'immagine fotografica della carota distinta nella
lunghezza per materiali e relativi leganti, per tipi di muratura nei rispettivi rapporti dimensionali.

Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma prescritta
dagli elaborati di progetto

Indagini con martinetto piatto singolo o doppio (flat-jack test)

Le indagini esecutive con i martinetti piatti sono indirizzate alla definizione dello stato di sollecitazione di
una porzione di muratura (prova con un solo martinetto) ed alla determinazione di parametri meccanici
della stessa (prova con doppio martinetto) ovvero determinazione delle caratteristiche di deformabilita
(modulo elastico), di resistenza a compressione e di resistenza al taglio lungo i corsi di malta. Questa prova
si porra, pertanto, come alternativa alle prove di laboratorio condotte su campioni prelevati in situ.

Dal momento che I'indagine avra carattere puntuale e, di conseguenza, i dati avranno valore in specifiche
porzioni di muratura, per ottenere valori rappresentativi di un’intera parete si rilevera utile scegliere un
campione d’indagine dove si presumera che esista uno stato tensionale medio. Da quanto detto e
facilmente intuibile che i risultati ottenuti in zone caratterizzate da anomalie dimensionali o di carico (quali
ad esempio aperture, appoggi di travi, variazioni di spessori) si rileveranno poco indicativi; una soluzione a

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

38



CAPITOLATO SPECIALE — PARTE TECNICA

guesto problema potra essere quella di eseguire, dove sara possibile, una misurazione su entrambi i lati
della muratura in modo da individuare la tensione media.

I numero e la localizzazione del campione da indagare dovranno obbligatoriamente essere accuratamente
stabiliti dalla D.L.

Apparecchiatura

La strumentazione consistera in un martinetto piatto che potra essere schematizzato in una doppia
“membrana” di metallo (o altro materiale flessibile) molto sottile saldato lungo i bordi collegato attraverso
un tubo ad una pompa idraulica tra questa ed il martinetto sara montato un manometro ad alta precisione
per il controllo della pressione; il martinetto sara alimentato da un circuito oliodinamico. Le dimensioni e il
tipo dei martinetti saranno diversificate e stabilite dalla D.L. in relazione all’elemento strutturale oggetto di
studio (apparecchiature di piccole dimensioni saranno utilizzate per strutture puntuali quali colonne,
pilastri, archi, volte ecc., dimensioni maggiori saranno, invece, utilizzate per sezioni di muratura continua)
nonché al tipo di muratura esistente, saranno, in ogni caso, comprese tra dimensioni paria 12 x 12 cm, 24 x
12 cm, 40 x 20-25 cm, con uno spessore variabile da 0,8 a 1 cm. Per le strutture murarie sara, inoltre,
necessario che le dimensioni siano stabilite in modo da impegnare la maggior parte dello spessore della
muratura o quantomeno uno spessore minimo di 15 cm (ottimale sara impegnare almeno due teste di
mattoni).

Applicazione

Misura dello stato tensionale

La prova realizzata dall’appaltatore prevedra I'applicazione, lungo la linea selezionata, di un numero n di
coppie di riscontro (ad es., pasticche metalliche) sui quali verra applicato un deformometro lineare o altro
dispositivo di misurazione scelto comunque dalla D.L. al fine di rilevare le letture delle distanze d, tra i
singoli punti precedentemente al taglio.

In seguito si eseguira il taglio (mediante seghe tagliamuro o mediante carotiere, praticando piu fori
ravvicinati ed eseguendo una successiva finitura a mano secondo le prescrizioni della D.L.) ovvero i tagli in
relazione al tipo di prova. | tagli che, se non diversamente specificato, dovranno avvenire in corrispondenza
dei giunti di malta, potranno interessare l'intera sezione della muratura o solo una porzione di essa a
seconda dei sistemi mesi in opera. Dopo il taglio sara cura dell’appaltatore eseguire una nuova lettura della
base a cavallo del taglio rilevando un valore d minore del d, precedente dato che la fessura provochera,
localmente, un rilascio delle tensioni con il conseguente avvicinamento dei bordi.

Dopo tale misurazione |'appaltatore dovra inserire, nella fessura, un martinetto piatto che, verra
gradualmente messo in pressione (scalini di 1 Kgf/cm2) con il conseguente rilevamento delle letture
mediante deformometro. La prova prevedra cicli di carico e scarico a livelli crescenti (di nhorma saranno
eseguiti, se non diversamente specificato dalla D.L., almeno due cicli di carico e scarico, misurando le
deformazioni sotto carico costante) fino a riportare la struttura nelle condizioni di partenza annullando la
convergenza delle basi di misura. Dalla lettura (sul manometro) della pressione, correlata da opportune
formule®, sara possibile ottenere il valore della sollecitazione locale della muratura (tensione di esercizio) a
meno di una costante dovuta alla taratura dello strumento e di una costante che terra conto del rapporto
tra superficie del martinetto e quella del taglio.

A fine prova dovra essere cura dell’appaltatore provvedere alla risarcitura della fessura con idonea malta.
Determinazione delle caratteristiche di deformabilita e resistenza (stima del modulo elastico)

La prova prevedra la messa in opera (seguendo le indicazioni prescritte per la misura dello stato tensionale)
di due martinetti piatti, posti parallelamente, cosi da delimitare un campione di muratura di altezza 50 cm
(se non diversamente specificato) e di base pari alle dimensioni dei martinetti. Sara cura dell’appaltatore

8 d. (tensione di esercizio della muratura) = P (pressione fornita al martinetto per ripristinare le condizioni di partenza) x Km (coefficiente di taratura del
martinetto) x Am (area del martinetto)/At (area della superficie del taglio). Al fine di migliorare il rapporto Am/At avvicinandolo ad 1 sara consigliabile
produrre un taglio nella muratura molto simile alla forma del martinetto da inserire.
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posizionare i due martinetti in modo tale che questi possano applicare al campione di muratura, una volta
immessa la pressione, uno stato di sollecitazione monoassiale. Gli strumenti di misurazione (deformometri
od estensimetri elettrici) pre istallati sul campione dovranno permettere di rilevare la misurazione delle
deformazioni sia in senso verticale sia in senso orizzontale del campione preso in esame. || modulo elastico
E verra valutato, per ogni intervallo di sforzo Ds con la formula E = Ds/De dove De sara la deformazione
(corrispondente a Ds) misurata in corrispondenza della base centrale di misura.

Determinazione delle caratteristiche di resistenza a compressione

La prova con i doppi martinetti potra essere messa in opera anche per I'individuazione delle caratteristiche
di resistenza alla compressione. In tal caso le pressioni applicate ai martinetti saranno incrementate fino
allo stato prossimo alle condizioni di rottura, sara, pertanto, necessario che I'appaltatore tenga sotto stretto
controllo la muratura in quanto la prova potrebbe determinare localizzati stati fessurativi circoscritti al
campione analizzato. Le tensioni di rottura della muratura saranno calcolate con la seguente formula: d,
( tensione di rottura della muratura) = P (pressione fornita ai martinetti al collasso della muratura) x SKm
(somma dei coefficienti di taratura dei due martinetti) x Am (area del martinetto)/ SAt (somma delle aree di
taglio).

Determinazione delle caratteristiche di resistenza al taglio lungo i corsi di malta

Dopo aver inserito (come precedentemente descritto) la coppia di martinetti parallelamente sulla muratura
sara cura dell’appaltatore estrarre un mattone, un concio lapideo o altro elemento componente la
muratura, immettendo al suo posto un martinetto idraulico, di adeguate dimensioni, al fine di applicare una
sollecitazione di taglio all’elemento adiacente. Mediante una serie di trasduttori elettrici sara possibile
individuare gli spostamenti relativi all’elemento sottoposto alla prova rispetto a quelli limitrofi e le
deformazioni in direzione normale ai corsi di malta. A prova terminata sara cura dell’appaltatore
riposizionare il mattone.

Specifiche

Tali prove troveranno soddisfacenti applicazioni in murature regolari ben apparecchiate (ad es. cortine in
laterizio o apparecchi in pietra concia), mentre, nel caso di murature costituite da elementi eterogenei
(quali ad esempio murature miste o a sacco) e in murature connesse irregolarmente I'analisi non trovera
valida applicazione in quanto non esistendo una regolare distribuzione degli elementi la lettura risultera piu
arbitraria e meno rappresentativa dell’insieme; comunque sara consigliabile utilizzare martinetti di grande
dimensione e, in ogni caso, maggiori delle dimensioni medie degli elementi utilizzati per la realizzazione
della muratura. La suddetta prova, se non diversamente prescritto dagli elaborati di progetto, non dovra
essere eseguita su murature affrescate, decorate o, in ogni modo, alla presenza d’intonaco “di pregio”, in
guanto la realizzazione dell’alloggiamento del martinetto, inevitabilmente, implicherebbe la perdita di una
porzione dello strato di finitura.

La prova con i martinetti piatti sara particolarmente interessante se effettuata pre e post intervento di
consolidamento cosi da registrare I'effettiva resistenza raggiunta dalla muratura.

Qualsiasi sia la natura dello strumento l'appaltatore dovra rispettare le istruzioni d’uso fornite dal
produttore. Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella
forma prescritta dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la
relazione di interpretazione dati).

Prove sclerometriche

Indagine qualitativa, indiretta atta a definire la resistenza a rottura per compressione di materiale lapideo,
intonaco o calcestruzzo. L'indagine prevedra di percuotere con una massa ed una forza note, la superficie
oggetto di studio e di misurarne I'indice di rimbalzo. Piu il materiale sara compatto e rigido maggiore
risultera il rimbalzo della massa battente (sclerometro). Se non diversamente specificato per I'esecuzione
della prova dovranno essere eseguite da 5 a 10 battute, da cui verra, in seguito, ricavato un valore medio.
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Le battute, qualora dovessero interessare apparecchi intonacati, dovranno essere eseguite, previa
rimozione dello stesso nelle zone sottoposte a verifica.

Al termine dell’indagine, sara cura dell’appaltatore restituire le informazioni ottenute nella forma prescritta
dagli elaborati di progetto (dovra obbligatoriamente, in ogni caso, essere presente la relazione di
interpretazione dati).
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CAPITOLO 4 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

ART. 4.1 NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si precisa che per evitare descrizioni che potrebbero risultare difficilmente rappresentabili, in alcuni articoli
del presente capitolato sono stati prescritti alcuni materiali da costruzione con l'indicazione del tipo
previsto dal progettista: ci0 non costituisce forma di propaganda né costituisce un obbligo di
approvvigionamento nei confronti dell'Impresa, la quale & libera di rifornirsi dove meglio le aggrada, ma
costituisce un riferimento circa la tipologia e le caratteristiche dei materiali da porre in opera, per quanto
riguarda sia le dimensioni sia le proprieta fisiche sia le proprieta meccaniche; i materiali utilizzati dovranno
pertanto essere qualitativamente equivalenti o superiori ed in nessun caso inferiori a quelli prescritti.

Si fa presente che con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo con i
documenti UNINorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli
intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

ART. 4.2 MATERIALI IN GENERE

E regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro, risanamento o
manutenzione da eseguirsi sui manufatti potranno provenire da quelle localita che I’Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi
competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e
monumentale, siano riconosciuti della migliore qualita, simili, ovvero il pil possibile compatibili con i
materiali preesistenti, cosi da non risultare incompatibili con le proprieta chimiche, fisiche e meccaniche dei
manufatti oggetto di intervento.

Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potra risultare
da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.

L'Appaltatore avra I'obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli
stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le
campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o confezionati e
forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire I'efficacia e la non nocivita dei
prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche
dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NorMaL
recepite dal Ministero per i Beni Culturali con decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo dei campioni
(da eseguirsi secondo le prescrizioni indicate nelle raccomandazione NorMal) dovra essere effettuato in
contraddittorio con I’Appaltatore e sara appositamente verbalizzato.

In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero sul costruito
attaccato, in modo pil o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di carattere
manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli elaborati di progetto I’Appaltatore dovra
mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza fisico materica, patologica in particolare:

— determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento;

— individuazione degli agenti patogeni in aggressione;

— individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché i meccanismi di alterazione.
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Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una
fornitura di materiale sara obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione
in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisisti
richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sara inteso che
I’Appaltatore restera responsabile per quanto ha attinenza con la qualita dei materiali approvvigionati
anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dellAmministrazione in sede di
collaudo finale.

Acqua

L’acqua per lI'impasto con leganti idraulici od aerei (UNI EN 1008) dovra essere dolce e limpida con un pH
neutro (compreso tra 6 ed 8) con una torbidezza non superiore al 2%, priva di sostanze organiche o grassi
ed esente di sali (particolarmente solfati, cloruri e nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%) in
percentuali dannose e non essere aggressiva per I'impasto risultante. In caso di necessita, dovra essere
trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l'intervento da eseguire. In taluni casi dovra essere,
altresi, additivata per evitare I'instaurarsi di reazioni chimico — fisiche che potrebbero causare la produzione
di sostanze pericolose (DM 9 gennaio 1996 — Allegato I).

Tutte le acque naturali limpide (con I'esclusione di quelle meteoriche o marine) potranno essere utilizzate
per le lavorazioni. Dovra essere vietato |'uso, per qualsiasi lavorazione, di acque provenienti da scarichi
industriali o civili.

CALCI

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD n. 2231 del 16
novembre 1939, “Norme per |'accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla normativa europea UNI EN
459-1:2001 “Calci da costruzione. Definizione, specifiche criteri di conformita”; UNI EN 459-2:2001 “Calci da
costruzione. Metodi di prova”; UNI EN 459-3:2001 “Calci da costruzione. Valutazione di conformita”.

Calci aeree

Le calci aeree (costituite prevalentemente da ossido o idrossido di calcio con quantita minori di magnesio,
silicio, alluminio e ferro) sono classificate in base al loro contenuto di (CaO+MgO0)?; si distinguono in:

1) Calci calciche (CL) calci costituite prevalentemente da ossido o idrossido di calcio (il calcare calcico & un
calcare che dovra contenere dallo 0% al 5% di carbonato di magnesio UNI 10319) senza alcuna aggiunta di
materiali idraulico pozzolanici;

2) Calci dolomitiche (DL) calci costituite prevalentemente da ossido di calcio e di magnesio o idrossido di
calcio e di magnesio (il calcare dolomitico € un calcare che dovra contenere dal 35% al 45% di carbonato di
magnesio) senza alcuna aggiunta di materiali idraulico pozzolanici.

Questo tipo di calce potra essere commercializzato nella versione semi-idratata® (S1) o completamente
idratata® (S2).

Le calci aeree possono anche essere classificate in base alla loro condizione di consegna: calci vive (Q) o
calci idrate (S).

a) Calci vive (Q) calci aeree (includono le calci calciche e le calci dolomitiche) costituite prevalentemente da
ossido di calcio ed ossido di magnesio ottenute per calcinazione di rocce calcaree e/o dolomitiche. Le calci
vive hanno una reazione esotermica quando entrano in contatto con acqua. Possono essere vendute in
varie pezzature che vanno dalle zolle al materiale finemente macinato.

! L’ossido di magnesio nella composizione del calcare rappresenta I'impurita pertanto quanto minore sara la sua presenza tanto pit pura sara la calce
prodotta.

% Consistente principalmente in idrossido di calcio ed ossido di magnesio.

® Consistente principalmente in idrossido di calcio ed idrossido di magnesio.
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b) Calci idrate (S) calci aeree, (calci calciche o calci dolomitiche) ottenute dallo spegnimento controllato
delle calci vive. Le calci spente sono prodotte, in base alla quantita di acqua utilizzata nell’idratazione, in
forma di polvere secca, di grassello o di liquido (latte di calce):

-calce idrata in polvere di colore biancastro derivata dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri
con meno del 10% d’argilla; si differenzia dal grassello per la quantita di acqua somministrata durante lo
spegnimento della calce viva (ossido di Calcio), nella calce idrata la quantita di acqua impiegata & quella
stechiometrica (3,22 parti di acqua per 1 parte di CaO). Puo essere utilmente impiegata come base per la
formazione di stucchi lucidi, per intonaci interni e per tinteggiature;

-grassello di calce o calce aerea “spenta” (idrata) in pasta ottenuta per lento spegnimento ad “umido” (cioe
in eccesso di acqua rispetto a quella chimicamente sufficiente circa 3-4 volte il suo peso) della calce con
impurita non superiori al 5%. Le caratteristiche plastiche ed adesive del grassello, migliorano e vengono
esaltate con un prolungato periodo di stagionatura in acqua, prima di essere impiegato. Il grassello, si dovra
presentare sotto forma di pasta finissima, perfettamente bianca morbida e quasi untuosa non dovra
indurire se esposto in ambienti umidi o immerso nell’acqua, indurira invece in presenza di aria per
essiccamento e lento assorbimento di anidride carbonica. La stagionatura minima nelle fosse sara di 6 mesi
per il confezionamento delle malte da allettamento e da costruzione e di 12 mesi per il confezionamento
delle malte da intonaco o da stuccatura. Nel cantiere moderno € in uso ricavare il grassello mediante
I’aggiunta di acqua (circa il 20%) alla calce idrata in polvere, mediante questa “procedura” (che in ogni caso
necessita di una stagionatura minima di 24 ore) si ottiene un prodotto scadente di limitate qualita plastiche,
adesive e coesive;

-latte di calce ovvero “legante” per tinteggi, velature e scialbature ricavato dal filtraggio di una soluzione
particolarmente acquosa ottenuta stemperando accuratamente il grassello di calce (o della calce idrata)
fino ad ottenere una miscela liquida e biancastra.

Le calci aeree possono essere classificate anche in rapporto al contenuto di ossidi di calcio e magnesio
(valori contenuti RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per |'accettazione delle calci”):

a) calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non
inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5 m3/ton;

b) calce magra in zolle o calce viva, contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa
in grassello non inferiore a 1,5 m3/ton;

b1) -calce forte legante con deboli doti idrauliche, compresa tra le calci magre quando la presenza di
componenti idraulici (presenza di argilla intorno al 5-5,5%) & considerata come impurita;

c) calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, contenuto di umidita non
superiore al 3% e contenuto di impurita non superiore al 6%, si distingue in:

- fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrati di calcio e magnesio non & inferiore al 91%; il residuo al
vaglio da 900 maglie/cm? dovra essere < 1% mentre il residuo al vaglio da 4900 maglie/cm? dovra essere <
5%; presenta una granulometria piuttosto fine ottenuta per ventilazione;

- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di idrati di calcio e magnesio non é inferiore al
82%; il residuo al vaglio da 900 maglie/cm? dovra essere < 2% mentre il residuo al vaglio da 4900
maglie/cm? dovra essere < 15%; si presenta come un prodotto a grana grossa.

La composizione della calce da costruzione, quando provata secondo la norma UNI EN 459-2, deve essere
conforme ai valori della tabella 2 sotto elencata. Tutti i tipi di calce elencati nella tabella possono contenere
additivi in modeste quantita per migliorare la produzione o le proprieta della calce da costruzione. Quando
il contenuto dovesse superare lo 0,1% sara obbligo dichiarare la quantita effettiva ed il tipo.

Tabella 2.1 Requisiti chimici della calce (valori espressi come percentuale di massa). | valori sono applicabili
a tutti i tipi di calce. Per la calce viva questi valori corrispondono al prodotto finito; per tutti gli altri tipi di
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calce (calce idrata, grassello e calci idrauliche) i valori sono basati sul prodotto dopo la sottrazione del suo
contenuto di acqua libera e di acqua legata. (UNI EN 459-1)

Tipo di calce da | Sigla Ca0+MgO MgO CO, SO; Calce libera %
costruzione

Calce calcica 90 CL90 390 5 4 12 -
Calce calcica 80 CL 80 380 5 17 12 -
Calce calcica 70 CL70 370 5 12 12 -
Calce dolomitica 85 DL 85 385 130 17 [2 -
Calce dolomitica 80 DL 80 380 355 17 12 -
Calce idraulica 2 HL?2 - - - 13 38
Calce idraulica 3,5 HL 3,5 - - - 13 36
Calce idraulica 5 HL5S - - - 13 33
Calce idraulica naturale 2 | NHL 2 - - - 13 315
Calce idraulica naturale 3,5 | NHL 3,5 - - - 13 359
Calce idraulica naturale 5 NHL 5 - - - 13 33

Nella CL 90 € ammesso un contenuto di MgO fino al 7% se si supera la prova di stabilita indicata in 5.3
della EN 459-2:2001.

Nelle HL e nelle NHL € ammesso un contenuto di SO3 maggiore del 3% e fino al 7% purché sia accertata la
stabilita, dopo 28 giorni di maturazione in acqua, utilizzando la prova indicata nella EN 196-2 “Methods of
testing cement: chemical analysis of cement”.

Esempio di terminologia delle calci: la sigla EN459-1 CL90Q identifica la calce calcica 90 in forma di calce
viva; la sigla EN459-1 DL85-S1 identifica la calce dolomitica 85 in forma di calce semi-idratata.

Calci idrauliche

Le calci idrauliche oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli
della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595
“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31
agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche” e successive modifiche ed integrazioni. Le calci idrauliche si distinguono in:

1) -calce idraulica naturale (NHL) ovverosia il prodotto ottenuto dalla cottura a bassa temperature (inferiore
ai 1000 C°) di marne naturali o calcari pit o meno argillosi o silicei con successiva riduzione in polvere
mediante spegnimento (con quantita stechiometrica di acqua) con o senza macinazione. Tutte le NHL
dovranno avere la proprieta di far presa ed indurire anche a contato con I'acqua e dovranno essere esenti o
guantomeno presentare un bassissimo livello di sali solubili.

Questo tipo di calci naturali potra a sua volta essere diviso in:

-calce idraulica naturale bianca, rappresenta la forma piu pura: dovra essere ricavata dalla cottura di pietre
calcaree silicee con una minima quantita di impurezze, presentare una quantita bassissima di sali solubili.
Risultera particolarmente indicata per confezionare malte, indirizzate a procedure di restauro che
richiedono un basso modulo di elasticita ed un’elevata traspirabilita. In impasto fluido potra essere
utilizzata per iniezioni consolidanti a bassa pressione;

-calce idraulica naturale “moretta” o “albazzana” a differenza del tipo “bianco” si ricavera dalla cottura di
rocce marnose; risultera indicata per la confezione di malte per il restauro che richiedono una maggiore
resistenza a compressione; il colore naturale di questa calce potra variare dal nocciolo, al beige, all’avorio
fino a raggiungere il rosato;

2) -calce idraulica naturale con materiali aggiunti (NHL-Z) in polvere ovverosia, calci idrauliche naturali con
materiale aggiunto cioe, quelle calci che contengono un’aggiunta fino ad un massimo del 20% in massa di
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materiali idraulicizzanti a carattere pozzolanico (pozzolana, coccio pesto, trass) contrassegnate dalla lettera
“Z” nella loro sigla;

3) -calci idrauliche (HL)* ovverosia calci costituite prevalentemente da idrossido di calcio, silicati di calcio e
alluminati di calcio prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati. Questo tipo di calce dovra
possedere la caratteristica di far presa ed indurire anche in presenza di acqua.

Tabella 2.2 Caratteristiche meccaniche delle calci idrauliche naturali da utilizzare nel restauro

Tipo NHL 2 NHL 3,5 NHL 5

Caratteristiche Calce delicata idonea|Calce idonea per interventi su|Calce idonea per Ia
per lavori su materiali | pietre e laterizi,  anche|ricostruzione di pietre e
teneri o fortemente | parzialmente degradati, | modanature, = massetti,
decoesi, per legante di|intervento di iniezione e |pavimentazioni, rinzaffi e
tinteggiature alla calce, |sigillature  consolidanti, per | arricci esposti a contatto
per stucchi, e strati di|rappezzi di intonaci, e stillaturaj|con acqua o per
finitura per modanature | di giunti betoncino con
ed intonaci collaborazione statica

PROVE Rapporto impasto Rapporto impasto Rapporto impasto

Resistenza a comp. |1:2 1:2,5 1:3 1:2 1:2,5 |1:3 1:2 1:2,5 | 1:3

7 gg. N/mm? 0,62 0,53 0,47 10,75 0,57 |0,53 |[1,96 1 0,88

7 gg. N/mm? REQUISITI UNI EN 459-1 | REQUISITI UNI EN 459-1 REQUISITI UNI EN 459-1

28 gg. N/mm’ 1,48 1,36 1,25 |1,88 [1,47 [1,34 [2,20 [2,00 [1,50

7 gg. N/mm? REQUISITI UNI EN 459-1 | REQUISITI UNI EN 459-1 REQUISITI UNI EN 459-1
>2a<7 >3,5a<10 >5a<15(a)

6 mesi N/mm? 3,848 3,00 2,88 |7,50 534 3,94 |7,30 590 |5,31

12 mesi. N/mm? 4 2,90 2,90 |7,50 590 |3,90 |9,28 8,44 |6,50

La sabbia avra una granulometria di 0,075-3 mm
(@) La NHL 5, con massa volumica in mucchio minore di 0,90 kg/dm* pud avere una resistenza a
compressione dopo 28 gg fino a 20 MPa

Tabella 2.3 Caratteristiche fisiche delle calci idrauliche naturali

NHL 2 NHL 3,5 NHL 5
PROVE REQUISITI UNI | MEDIA REQUISITI UNI | MEDIA REQUISITI UNI | MEDIA
EN 459-1 EN 459-1 EN 459-1
Densita 0,4a0,8 0,45-0,55 |(0,5a0,9 0,6-0,66 |0,6a1,0 0,65-0,75
Finezza a 90 um <15% 2a5% <15% 6,6 <15% 3,12
Finezza a 200 um <2 <0,5% <5% 0,48 <5 0,08
Espansione <2 mm <1 mm <2 mm 0,05 <2 mm 0,61 mm
Idraulicita - 15 --- 25 - 43
Indice di bianchezza - 76 - 72 - 67
Penetrazione >10e <20 mm | --- >10e <50 mm |21 >20e <50 mm | 22,6
Tempo diiniziopresa |[>1e<15h - >1e<15h 2,5 >le<15h 3,59
Calce libera 215% 50-60% 29% 20-25% |23% 15-20%

* Le HL (Hydraulic Lime) corrispondono nel mercato italiano a quei leganti che vengono identificati con il termine calce eminentemente idraulica e che
commercialmente sono identificati con diciture che declinano, normalmente, con la desinenza CEM o PLAST, in pratica potrebbero essere definiti
cementi a bassa resistenza i quali opportunamente “diluiti” con notevole percentuale di materiale inerte macinato finemente (generalmente filler calcareo)
e con modeste quantita di additivo aerante, riproducono prestazioni fisico-meccaniche (porosita, resistenza, modulo elastico ecc.) simili a quelle della
calce idraulica naturale.
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Le calci idrauliche sia naturali che artificiali potranno essere classificate anche in rapporto al grado
d’idraulicita, inteso come rapporto tra la percentuale di argilla e di calce: al variare di questo rapporto
varieranno anche le caratteristiche (valori contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui

requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

Tabella 2.4 Classificazione calci idrauliche mediante il rapporto di idraulicita (DM 31 agosto 1972)

Calci Indice di Argilla [%] Calcare [%] Presa in
idraulicita acqua [giorni]

Debolmente idraulica |0,10-0,15 5,31-8,20 94,6-91,8 15-30

Mediamente idraulica |0,16-0,31 8,21-14,80 91,7-85,2 10-15

Propriamente idraulica | 0,31-0,41 14,81-19,10 85,1-80,9 5-9

Eminentemente 0,42-0,50 19,11-21,80 80,8-78,2 2-4

idraulica

Nanocalci

Nanoparticelle di idrossido di calcio disperse in alcol, altamente compatibili con dipinti murali e opere
architettoniche utilizzabili per consolidamenti coesivi e preconsolidamenti

Normalmente disponibili a concentrazione di 5 g/L o 10 g/L. Per applicazioni standard si consiglia una
concentrazione di 2.5 g/L.

ART. 4.3 MATERIALI INERTI PER MALTE, STUCCHI E CONGLOMERATI

L’analisi granulometrica, atta a definire la pezzatura di sabbie, ghiaie e pietrischi dovra essere eseguita
utilizzando i crivelli ed i setacci indicati nelle norme UNI 2332-1 e UNI 2334. Sara, pertanto, obbligo
dell’Appaltatore, mettere a disposizione della D.L. detti crivelli cosi che possa eseguire il controllo
granulometrico. Il diametro massimo dei grani dovra essere scelto in funzione del tipo di lavorazione da
effettuare: malta per intonaco, malta per stuccatura, malta per sagramatura, malta per riprese, impasti per
getti, impasti per magroni ecc. Gli aggregati per le malte dovranno altresi essere conformi alle norme UNI
EN 13139:2003.

Sabbie

Le sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate dalla frantumazione di
rocce con alta resistenza alla compressione, né gessose, né gelive dovranno essere: ben assortite, costituite
da grani resistenti, prive di materie terrose, argillose, limacciose, polverulenti, di detriti organici e sostanze
inquinanti; inoltre, avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso. Le sabbie dovranno, altresi essere
scricchiolanti alla mano, ed avere una perdita di peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di
decantazione in acqua. Sara assolutamente vietato 'utilizzo di sabbie marine o di cava che presentino
apprezzabili tracce di sostante chimiche attive.

L'appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla citata
norma UNI 2332 per il controllo granulometrico. In particolare:

-la sabbia per murature in genere dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo
staccio 2 (UNI 2332-1);

-la sabbia per intonaci, stuccature e murature di paramento od in pietra da taglio dovra essere costituita da
grani passanti attraverso lo staccio 0,5 (UNI 2332-1);

-la sabbia per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’Allegato 1 del DM 3
giugno 1968 e dall’'Allegato 1, punto 1.2, del DM 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo,
I’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
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metalliche”. | grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0,1 mm e 5,0 mm (UNI 2332) ed essere
adeguati alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.

Le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno, salvo diverse specifiche di progetto, essere
costituite da granuli del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm per un 30% e di 1,00-
2,00 mm per il restante 45%. La sabbia, all’occorrenza, dovra essere lavata con acqua dolce, anche pil
volte, al fine di eliminare qualsiasi sostanza inquinante e nociva. L’accettabilita della sabbia verra definita
con i criteri indicati all’art. 6 del DR 16 novembre 1939, n. 2229, nell’Allegato 1 del DM 3 giugno 1968 e
nell’Allegato 1, punto 2 del DM 27 luglio 1985; la distribuzione granulometrica dovra essere assortita e
comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.

Tabella 5.2 Classificazione delle sabbie in base alla loro granulometria

Tipo Granulometria | Utilizzo
inmm
SABBIA Grossa o sabbione | 2/6 malta da costruzione, arriccio, rinzaffo (spessore 2-5
Si|ice' calcare cm), calcestruzzi
media 1/2 malta da rasatura, arriccio, intonachino, malta da
allettamento
fina 0,5/1 finiture, stuccature, iniezioni di consolidamento
finissima 0,05-0,5 rifiniture, decorazioni, stuccature, iniezioni di
consolidamento

Polveri

Ricavate dalla macinazione meccanica di marmi (carrara, verona, botticino ecc.) e pietre (silice ventilata,
silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 micron e saranno aggiunte, dove
prescritto dal progetto o dalla D.L., alla miscela secca di sabbie in quantitativo, salvo diverse prescrizioni, di
circa 10-15% in peso.

La silice micronizzata si presenta come una polvere bianca, amorfa ai raggi X, con grandezza delle particelle
primarie di 5-30 nanometri. Le caratteristiche principali sono: effetto addensante, tixotropante,
antisedimentante, rinforzante per elastomeri, miglioramento dell’effetto di scorrimento delle poveri ed
effetto assorbente.

Pietra macinata

Inerti ottenuti dalla frantumazione naturale di rocce calcaree e/o sedimentarie, appartenenti al gruppo
delle arenarie, proveniente direttamente da cave o da materiale di recupero della stessa fabbrica in questo
caso, preventivamente alla macinazione, sara cura dell’appaltatore provvedere ad una accurata pulizia
seguita da cicli di lavaggio e asciugatura cosi da rimuovere eventuali tracce di sostanze inquinanti ed
impurita varie. La pietra macinata, se non diversamente specificato, dovra possedere le seguenti
caratteristiche: buona resistenza a compressione; bassa porosita cosi da garantire un basso coefficiente di
imbibizione; assenza di composti idrosolubili (ad es. gesso); assenza di sostanze polverose, argillose o di
terreno organico.

Il materiale derivato dalla frantumazione delle pietre proveniente da cave (da utilizzare per intonaci e
stuccature) dovra, necessariamente, essere dapprima accuratamente ventilato ed in seguito lavato piu
volte con acqua dolce cosi da asportare la polvere di macinazione che ricoprendo i granuli dell’inerte
potrebbe compromettere [l'utilizzo. L’inerte macinato sara, di norma, classificato, in base alla sua

granulometria, in:
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— fineda0,3a1 mm;

— mediadala3mm;

— grossada3a5mm;

— molto grossada 5a 10 mm.

Per il controllo granulometrico sara cura dell’appaltatore fornire alla D.L. i crivelli ed i setacci indicati nelle
norme UNI 2332-1 e UNI 2334.

Pozzolana

Le pozzolane (tufo trachitico poco coerente e parzialmente cementato di colore grigiastro, rossastro o
bruno) dovranno essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti ed essere di grana fine (dimensione massima dei grani della pozzolana e dei materiali a
comportamento pozzolanico inferiore ai 5 mm), asciutte ed accuratamente vagliate, con resistenza a
pressione su malta normale a 28 gg di 2,4 N/mm?, resistenza a trazione su malta normale a 28 gg. di 0,4
N/mm? e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico. Qualunque sia la provenienza
dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.

Coccio pesto

Granulato di coccio macinato disidratato, dovra essere ricavato dalla frantumazione di laterizio a pasta
molle, mattoni, tavelle e coppi fatti a mano cotti a bassa temperatura (< a 950°C); a seconda delle zone di
provenienza potra presentare un colore da toni variabile dal giallo al rosso. Risultera reperibile in diverse
granulometria: a grana impalpabile 00-0, polvere 0-1,2 mm, fine 1,2-3 mm, media 3-8 mm, grossa 8-20 mm.
La polvere di coccio pesto dovra essere lavata al fine di eliminare qualsiasi sostanza inquinante e nociva. Per
le sue caratteristiche di pozzolanicita e traspirabilita potra essere usato per la produzione di malte ed
intonaci naturali anche con spessori consistenti.

Metacaolino

Il metacaolino (Al2032Si02), ottenuto per calcinazione a 730 °C del caolino (argilla primaria caratterizzata
da un alto contenuto di silice e allumina attive) per le sue caratteristiche di pozzolanicita e traspirabilita
potra essere usato per la produzione di malte ed intonaci a marmorino ma anche per il consolidamento
d’intonaci mediante iniezioni in profondita. Caratteristiche: colore bianco (grado 85,5 metodo ISO); ossido
di silicio 47%; ossido di alluminio 37,8%; ossido di ferro 0,6%; pH al 10% in acqua 5,0%0,5; peso specifico 2,3
gr/dm3,

ART. 4.4 PIGMENTI

Potranno essere definiti pigmenti i materiali (di granulometria molto fine dell’ordine di millesimi di
millimetro) che, gia colorati di per sé, risulteranno in grado di colorarne altri, se applicati sopra, inglobati o
meno in apposite matrici. La natura chimica determinera le caratteristiche proprie del pigmento; il potere
colorante dovra essere in relazione alla capacita maggiore o minore di un pigmento di conferire colore,
mentre il potere coprente dovra essere in relazione alla capacita di un pigmento di celare il supporto
sottostante e dipendera dalle caratteristiche stesse del pigmento. | pigmenti potranno essere di struttura
chimica organica od inorganica (cioé minerale) e di origine naturale o artificiale. Per le superfici
architettoniche risulteranno particolarmente adatti i pigmenti inorganici in quanto stabili al contatto con la
calce presente nella tinta o nel supporto. | Pigmenti di origine inorganica dovranno essere costituiti in
prevalenza da composti dei metalli (ferro, manganese, rame, piombo, cromo ecc.); risulteranno piu
resistenti agli agenti atmosferici, pil coprenti e pil economici di quelli organici ma dotati di un minore
potere colorante.
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a) Ossidi di ferro: pigmenti puri ottenuti, attualmente, per via sintetica, stabili alla luce, agli agenti
atmosferici, agli acidi, agli alcali alla calce e al cemento. | pil comuni sono: ossido di ferro giallo, ossido di
ferro rosso, ossido di ferro nero e ossido di ferro bruno. Tali ossidi risulteranno particolarmente indicati per
la preparazione di tinte per calce e cemento, per la colorazione in pasta di cementi, calcestruzzi, malte per
intonaci e stucchi, per la colorazione di granulati per tegole, asfalti e bitumi. Al fine di ottenere una buona
dispersione, salvo diverse specifiche di progetto, I'ossido e gli altri materiali dovranno essere miscelati a
secco, aggiungendo solo in seguito la quantita di acqua richiesta. Le percentuali d’uso potranno variare
secondo l'intensita di tinta che si vorra ottenere e al potere coprente dl materiale in cui verranno miscelati,
in ogni caso, salvo diverse specifiche, la percentuale non dovra mai essere superiore al 10% in peso sulla
massa.

b) Terre naturali: pigmenti che si rintracciano in natura con qualita specifiche di terrosita e finezza tali
da essere impiegati come sostanze coloranti. Le terre coloranti dovranno contenere ossidi minerali di
origine naturale, in mescolanze e percentuali variabili a seconda dei tipi (mediamente 20-40%, non saranno,
in ogni caso, utilizzabili i depositi minerali che contengano ossidi in percentuale inferiore al 10%); le terre
dovranno comporsi di un composto del ferro, un ossido, un idrossido, un silicato idrato. Le uniche terre che
non sono a base di ferro sono le terre nere. La lavorazione delle terre coloranti, dopo che sono state
estratte e asciugate si diversifichera a seconda della specifica tipologia; alcune verranno sbriciolate
grossolanamente, separate dall'impurita e poi nuovamente macinate piu o meno finemente (terre naturali)
altre invece, cotte a temperature intorno ai 200-400 °C (terre bruciate): in questo modo si produrranno
profonde alterazioni mineralogiche che daranno vita a differenti tonalita di colore. Le terre piu comuni
sono: terre gialle: idrossidi di ferro associati ad argille, il contenuto di minerali di ferro potra variare tra il
15-20% e il 60-70%. Terre rosse il cui colore & imputabile alla presenza d’ossido rosso associato ad argille e
silicati amorfi; la terra rossa si puo, anche, ottenere dalla calcinazione a basse temperature (200-400 °C) di
terre gialle. Il colore delle terre d’'ombra & dovuto, invece, alla presenza di ossidi di manganese e di ferro
dispersi su base argillosa; per calcinazione si potranno ottenere tonalita pil scure.

Caratteristiche chimico-fisiche medie delle terre coloranti: peso specifico assoluto 4-5 gr/ml; massa
volumica apparente 400-800 gr/lt; pH 3,5-6; ottima stabilita chimica alla luce, alla calce, all’'umidita;
insolubili sia in acqua sia in solventi inorganici.

Tabella 11.1 Pigmenti piu utilizzati

Colore Tipo di pigmento

Bianco Latte di calce, Bianco San Giovanni, Bianco Spagna, Bianco
Meudon, Bianco Zinco

Nero Terra Nera Venezia, Nero Vite, Nero Manganese, Nero Roma

Bruno Terra d’Ombra Naturale e Bruciata, Terra Colonia, Ocra Avana,
Terra di Cipro

Giallo Terre Gialle e Ocre Gialle, Terra Siena Naturale, Ocra Gialla

Rosso Terra Rossa, Terra Siena Bruciata, Ocra Rossa, Cinabro Naturale,
Rosso Ercolano

Verde Terra Verde Nicosia, Verde Brentonico, Ossido di Cromo, Verde
Cobalto

Azzurro Azzurro di Cobalto, Blu Oltremare
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ART. 4.5 TINTE

Tinte alla calce

Dovranno costituirsi di un’emulsione di calce idrata in fiore o di grassello di calce in cui verranno stemperati
pigmenti inorganici naturali a base di terre coloranti, carbonati ed ossidi di ferro I'indurimento e la
stabilizzazione della tinta avverra mediante reazione con anidride carbonica dell’aria che produrra, con la
simultanea cessione di acqua, un calcare similmente a quanto avviene per gli intonaci di calce area. Per
ottenere un’omogenea dispersione dei colori i pigmenti (precedentemente calibrati sulla tinta voluta)
dovranno essere prima miscelati a secco e poi, preventivamente, messi in bagno in una quantita d’acqua
pari a circa il doppio del loro volume, lasciandoli riposare per ore. | pigmenti, prima di aggiungerli al latte di
calce dovranno obbligatoriamente essere passati attraverso un setaccio, in modo da eliminare eventuali
grumi.

Le tinte alla calce potranno essere applicate anche su pareti intonacate di fresco; in questo caso come
pigmenti dovranno essere utilizzate terre naturali passate al setaccio. Per interventi conservativi si potra
ricorrere a velature di tinte a calce fortemente stemperate in acqua in modo da affievolire il potere
coprente, rendendo la tinta trasparente.

ART. 4.6 PITTURE

Le pitture dovranno di norma, costituirsi da un pigmento, un veicolo o legante, un diluente e un seccante.
In taluni casi, al composto, potra essere aggiunto un antifermentativo o degli antimuffa. Il pigmento dovra
essere, generalmente, di origine inorganica o artificiale. Il potere coprente richiesto alle pitture sara
determinato dal pigmento e dalle cariche.

Pitture a colla o tempera

Dovranno costituirsi di sospensioni acquose di pigmenti, cariche (calce, gesso, carbonato di calcio
finemente polverizzati), e leganti a base di colle naturali (caseina, colla di pesce, latte, colla di farina ecc.) o
sintetiche (colle viniliche o di altro tipo di sintesi). Dovranno essere, preferibilmente, utilizzate su pareti
interne intonacate perfettamente asciutte. In relazione alle modalita realizzativi questa pittura potra essere
suddivisa in tre tipi: quella che si ottiene “stemperando” i colori in acqua e aggiungendo in un secondo
momento il legante (ovvero la colla); quella che si ottiene tinteggiando con pigmenti precedentemente
stemperati in acqua e poi a soluzione asciutta vaporizzando soluzioni molto diluite di colla e quella ottenuta
dalla stesura della miscela ottenuta dall’impasto unico di colla colori ed acqua.

Il prodotto utilizzato, in ogni caso, dovra possedere buona adesivita al fine di eliminare lo scrostamento al
contatto, buon potere coprente permettere sia la sovrapposizione dei colori sia, gli eventuali ritocchi,
buona resistenza all’azione dell’acqua e dell’'umidita, soprattutto se estesa all’esterno, brillantezza di colore
e resistenza nel tempo.

Pitture ad olio

Potranno comporsi di oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti. Rispetto alla tinteggiatura a
tempera, dovra presentare una maggiore elasticita e quindi capacita di seguire le eventuali deformazioni
del fondo e presentare, inoltre, notevole impermeabilita e capacita di ritocco senza che i colori si mescolino
tra loro in modo incontrollabile. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all’azione
degradante dell’atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.

Pitture emulsionate

Emulsioni o dispersioni acquose che si costituiranno di pigmenti organici o inorganici, di cariche (carbonati
di calcio, silicati di alluminio, polveri di quarzo ecc.) e da additivi sospesi in una resina sintetica
(acetoviniliche-versatiche). Poste in commercio come paste dense, da diluirsi in acqua al momento
dell'impiego, dovranno essere in grado di realizzare sia forti spessori sia film sottilissimi. Potranno essere
utilizzate su superfici interne ed esterne, in questo ultimo caso dovranno possedere una spiccata resistenza
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all’attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti. Queste pitture dovranno risultare impermeabili ed
il loro degrado avverra per filmazione od spogliamento-spellatura. Dovranno essere applicate con maestria
e possedere colorazione uniforme. Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri
materiali. Non dovranno mai essere applicate su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non
perfettamente aderenti al supporto.

ART. 4.7 VERNICI

Per vernice dovranno intendersi tutti gli impregnanti, i consolidanti e gli idrorepellenti; in genere utilizzati
su legno, pietre naturali, cemento armato a vista, intonaci e su altri supporti murari quando si vorra
aumentarne la consistenza l'impermeabilita o l'idrorepellenza. | prodotti vernicianti dovranno essere
classificati in rivestimenti incorporati (impregnanti superficiali: idrorepellenti, consolidanti, mordenti e
primer per supporti in legno, conglomerati legati con calce e/o cemento come intonaci cementi decorativi e
calcestruzzi) e rivestimenti riportati (smalti, flatting, “pitture”).

Vernici naturali e sintetiche

Le vernici dovranno creare una pellicola trasparente, lucida od opaca. Di norma si otterranno per
sospensioni di pigmenti e delle cariche (talco, quarzo, caolino ecc.) in soluzioni organiche di resine naturali
(coppale, colofonia, trementina benzoino, mastice ecc.) o sintetiche, (alchidiche, oleoalchidiche,
cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, poliesteri, fenoliche, siliconiche ecc.). La percentuale di veicolo
(legante + solvente) dovra di norma essere pari al 50%, nel caso di verniciature per esterno, la
composizione dovra essere: 40% di pigmento e 60% di veicolo caratterizzato da resistenze particolari agli
agenti atmosferici ed agli agenti alcalini.

Le vernici per gli interni dovranno essere a base di essenza di trementina e gomme pure di qualita scelte;
disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. Dovra essere fatto divieto I'impiego
di gomme prodotte da distillazione.

Di norma le vernici essiccheranno con rapidita formando pellicole molto dure. Dovranno essere resistenti
agli agenti atmosferici, alla luce ed agli urti; essere utilizzate dietro precise indicazioni della D.L. che dovra
verificarne lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti originali.

Vernice antiruggine e anticorrosive

Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali. Il tipo di
vernice da impiegare su ferro e sue leghe dovra essere indicato dalla D.L., se non diversamente specificato
si intendera a base di resine gliceroftaliche a caucciu clorurato, plastificanti in saponificabili e pigmenti
inibitori della corrosione, fosfato basico di zinco ed ossido di ferro rosso. La vernice dovra risultare
sovraverniciabile (entro sei-otto giorni dall’applicazione) con pitture a smalto oleosintetiche, sintetiche e al
clorocauccil. L'applicazione di tale vernice potra avvenire sia a pennello (consigliata) sia a rullo, in entrambi
i casi lo spessore minimo di pellicola secca per strato dovra essere di 25 mm, ottenibile da pellicola umida di
70-80 mm mentre lo spessore massimo sara di 40 mm, ottenibile da pellicola umida di 110-120 mm

ART. 4.8 MATERIALI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEO-TESSUTI, TESSUTI-NON-TESSUTI)

| prodotti del presente articolo, dovranno essere considerati al momento della fornitura. La D.L. ai fini della
loro accettazione, potra procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura ovvero, richiedere
un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei
prodotti ed i metodi di prova dovra essere fatto riferimento ai metodi UNI esistenti.

Sigillanti

La categoria dei sigillanti comprendera i prodotti impiegati per colmare, in forma continua e durevole, i
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne ecc.)
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con funzione di tenuta all’aria, all’acqua ecc. Oltre a quanto specificato negli elaborati di progetto, o negli
articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto sul quale verranno applicati;

— diagramma forza-deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intese come decadimento
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tali da non pregiudicarne la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intendera comprovato allorché il prodotto rispondera agli
elaborati di progetto od alle norme UNI 9611, UNI EN ISO 9047, UNI EN I1SO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI
EN ISO 10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN 28339, UNI EN 28340, UNI EN 28394, UNI EN
29046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fara rimando ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla D.L.

ART. 4.9 SOLVENTI

La scelta del solvente rappresenta di norma un compromesso tra esigenze diverse: potere solvente,
stabilita, non corrosivita, tossicita ed inflammabilita. Considerando i parametri di solubilita (ovvero fs forze
di dispersione, fp forze polari e fh forze di legame a Idrogeno) dei solventi organici sara consigliabile
sostituire un solvente organico con un altro solvente o una miscela di solventi la cui terna di parametri di
solubilita sia analoga a quella del solvente da sostituire specialmente se questo ultimo si rileva molto
tossico. L'utilizzo di solventi gelificanti nelle operazioni di pulitura di superfici policrome sara da preferire
dal momento che consentira di ottenere un’azione piu controllata e selettiva sullo strato da rimuovere,
oltre ad una minore volatilita dei solventi stessi, e maggiore sicurezza per I'operatore.

Per utilizzare, manipolare e/o conservare i suddetti prodotti si dovra, obbligatoriamente, fare riferimento a
quanto indicato sulle relative etichette e schede di sicurezza. | prodotti dovranno, inoltre, essere ad
esclusivo uso di personale professionalmente qualificato. In ogni caso dovranno sempre essere utilizzati i
dpi (dispositivi di sicurezza individuali) adeguati a protezione della pelle, degli occhi, del viso e delle vie
respiratorie.

| solventi potranno essere suddivisi in due sottocategorie ovvero: solventi polari e solventi apolari.

a. Acetato di amile solvente polare aprotico, penetrante volatile a media ritenzione. Ottimo per la
rimozione di resine nitrocellulosiche, resine naturali non invecchiate, resine sintetiche. Infiammabilita +25
°C.

b. Acetato di butile solvente polare aprotico, penetrante volatile a bassa ritenzione. Molto efficace per
la rimozione di resine nitrocellulosiche, resine naturali non invecchiate, resine sintetiche. Inflammabilita
+22 °C.

c. Acido acetico liquido incolore di odore pungente, miscelabile con acqua. In forma concentrata (a
titolo superiore al 99%) e detto acido acetico glaciale (congela a temperatura ambiente) solvente a pH acido
utilizzabile per la pulitura di patine carbonatiche o per la pulitura di superfici affrescate. T;= 16,6 °C; T, =
+118,1 °C.

d. Acetato di etile solvente polare aprotico, penetrante volatile a bassa ritenzione di odore gradevole
e caratteristico. Ottimo per la rimozione di resine nitrocellulosiche, resine naturali non invecchiate, resine
sintetiche. Infiammabilita —3 °C.

e. Acetone anidrite solvente polare, volatile atossico utilizzabile sia per la rimozione di olii, cere,
grassi, resine naturali e sintetiche, inchiostri e per diluizione di vernici e prodotti a base di resine sintetiche
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protettive e/o consolidanti. Presenta un ottimo potere solvente, miscibile con molti liquidi puo essere
impiegato come solvente intermediario. T;=—94 °C; Te, = +56,5 °C; V. (relativa all’etere) = 1,9; d; = 10,0.

f. Acqua ragia minerale solvente apolare utilizzato come diluente di altri solventi o di vernici ovvero
come solvente per resine. La versione dearomatizzato presentera una tossicita inferiore; sara, comunque,
consigliabile utilizzarlo in ambiente areato.

g. Alcool benzilico solvente a moderata tossicita, attivo per la rimozione di resine naturali e sintetiche,
nonché per alcune sostanze di natura proteica. Valida alterativa alla dimetilformammide.

h. Alcool butilico solvente polare protico, non molto volatile, a media ritenzione e media
penetrazione. Buon potere solvente verso grassi, olii, resine naturali, comprese coppali e gommalacca.

i Alcool etilico denaturato 99% (Etanolo) solvente polare protico atossico risulta infiammabile,
volatile e miscibile con acqua, acetone, etere usato efficace per la rimozione di resine naturali, comprese
coppali e gommalacca.

Ti=-117 °C; T, = +78,3 °C; V. (relativa all’etere) = 7; d; = 12,7.

j- Alcool isopropilico solvente polare protico atossico impiegabile per la diluizione di reattivi, protettivi
e consolidanti.

k. Benzina rettificata 100/140 solvente idrocarburico apolare mediamente volatile utilizzato per la
rimozione di cere, paraffina, bitumi e grassi. Per benzina si intende miscele di idrocarburi saturi o
limitatamene insaturi, piu 0 meno ramificati, che si raccolgono nelle frazioni basso bollenti del petrolio (da
30a200°C).

l. Diacetone alcool solvente incolore, inodore, mediamente polare tossico miscibile con acqua,
presenta un punto di ebollizione elevato ed un buon potere solvente nei confronti di resine e alcune
sostanze proteiche e polisaccaridiche. Data la sua tossicita se ne consiglia un uso limitato e controllato.

m. Diluente nitro antinebbia miscela di vari solventi (toluene, acetone, dicloropropano, alcool
isopropilico) alcuni tossici a polarita media a rapida evaporazione, possiede un buon potere solvente per
vernici nitro e sintetiche in generale, olii ed alcuni materiali proteici.

n. Esano denaturato idrocarburo alifatico di odore leggero, volatile. Ottimo solvente per cere, grassi,
vernici.

Te=-95 °C; Tep, = +69 °C.

o. Essenza di petrolio solvente apolare usato come diluente di altri solventi o di vernici, come solvente

per resine o per saturare, temporaneamente, un colore. Non lascia residui evaporando. La versione
dearomatizzato presentera una tossicita inferiore; sara, comunque, consigliabile utilizzarlo in ambiente
areato.

p. Etere etilico composto organico ottenuto per disidratazione dell’alcool etilico con acido solforico.
Liquido incolore, di odore pungente, pochissimo miscelabile con acqua miscibile con solventi organici molto
volatile e molto infiammabile. Utilizzabile come solvente per grassi, resine, cere e gomme. Tt=-116 °C; T, =
+34,6 °C.

g. Etil laccato solvente ottimo per la diluizione e la rimozione di colori e vernici. Utilizzabile come
ottima alternativa al piu tossico xilolo nella pulitura di superfici policrome.

r. Limonane solvente polare atossico con elevato potere sgrassante, utilizzabile in percentuale
opportuna insieme ad altri cosi da ottenere miscele di polarita calcolata, ad es. come alternativa al diluente
nitro o la clorotene.

s. Ligroina solvente idrocarburico apolare impiegato tal quale o come diluente per altri solventi e per
la pulitura di manufatti policromi. Valida alternativa all’essenza di petrolio.

t. Meilpirrolidone solvente ammidico penetrante, mediamente polare, nocivo, solvente molto forte
per vernici, polimeri acrilici e resine; miscibile con essenza di petrolio, white spirit, alcool etilico. Solubile in
acqua si rileva un ottimo sostituito della dimetilformammide.
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u. Metiletilchetone solvente polare aprotico penetrante, incolore con odore caratteristico (simile
all’'acetone). Omologo superiore all’acetone presenta, rispetto a quest’ultimo, una minore volatilita.
Impiegabile per la rimozione o la diluizione di olii, cere, resine naturali e sintetiche (epossidiche, fenoliche,
acriliche ecc.), inchiostri. d, = 9,3.

V. Tributilsolfato liquido leggero, incolore, inodore, stabile. Impiagato come agente bagnate prima
dell’iniezione delle malte per affreschi ed intonaci murali, puo essere impiegato anche come coadiuvante
per la macinazione dei pigmenti e per facilitare la dispersione degli stessi in acqua. Miscibile con la maggior
parte dei solventi e diluenti si rileva un buon solvente per lacche, resine viniliche ed inchiostri. E inoltre un
sequestratore per solfati, 1 ml si scioglie in circa 165 ml di acqua.

w. Tricloroetano liquido limpido, incolore, di odore etereo caratteristico. Solvente non inflammabile
ottimo per oli, grassi, cere e resine sia naturali che artificiali. E moderatamente volatile e offre scarsi
fenomeni di ritenzione.

X. Tricloroetilene (trielina) liquido limpido, di odore caratteristico che ricorda il cloroformio. Buon
solvente per olii, grassi, cere, bitumi. Impiegato per la pulitura e grassaggio di metalli e tessuti. Presenta,
inoltre, un effetto insetticida.

y. Xilene, Xilolo solvente apolare aprotico, di odore caratteristico ottimo per la rimozione di resine
naturali fresche, resine sintetiche, olii, grassi, cere e paraffine. Esente da benzene, contiene il 10% di dicloro
propano. d; = 8,8.

z. White spirit (ragia dearomatizzato) miscela di idrocarburi, liquido limpido di odore caratteristico.
Insolubile in acqua ma miscibile con la maggior parte dei solventi organici.

Le miscele piu utilizzate saranno le cosiddette miscela 2A formata da acqua, ammoniaca (al 6%); miscela 3A
formata da acqua, acetone, alcool etilico puro (di norma in rapporto 1:1:1), miscela 4A formata da acqua,
acetone, alcool etilico puro, ammoniaca al 6% (in rapporto 1:1:1:1). Tutti i rapporti indicati sono da
considerarsi orientativi e potranno essere modificati ribilanciando i componenti.

Nota per il compilatore: I'abbreviazione Tf indica la temperatura di fusione; Teb indica la temperatura di
ebollizione; Ve indica la velocita di evaporazione relativa all’etere; d, indica il parametro di solubilita.

ART. 4.10 MATERIALI PER LA PULIZIA DI MANUFATTI LAPIDEI - GENERALITA

La pulitura di una superficie di un manufatto, soprattutto se di valore storico-architettonico, dovra
prefiggersi lo scopo di rimuovere la presenza di sostanze estranee patogene, causa di degrado, limitandosi
alla loro asportazione. Il lato estetico e cromatico post-intervento non dovra incidere sul risultato finale,
I'intento della pulitura non dovra essere quello di rendere “gradevole” I'aspetto della superficie ma, bensi,
quello di sanare uno stato di fatto alterato. Saranno, percio, inutili, nonché dannose, puliture insistenti che
potrebbero intaccare la pellicola naturale del materiale formatasi nel corso degli anni, puliture mosse,
generalmente, dalla volonta di restituire al materiale il suo aspetto originario. Tenendo conto che anche la
risoluzione meno aggressiva causera sempre una, seppur minima, azione lesiva sul materiale, sara
opportuno ben calibrare I'utilizzo dei singoli prodotti (raccomandazioni NorMal) che dovranno essere messi
in opera puntualmente (mai generalizzandone I'applicazione) e gradualmente, procedendo per fasi
progressive su piu campioni, in questo modo I'operatore potra verificare I'idoneita della tecnica prescelta e,
allo stesso tempo, definire quando I'intervento dovra interrompersi.

All' Appaltatore sara fatto divieto impiegare prodotti senza la preventiva autorizzazione della D.L. e degli
organi preposti alla tutela del bene in oggetto. Ogni prodotto potra essere messo in opera previa
esecuzione di idonei test-campione eseguiti in presenza della D.L. e dietro sua specifica indicazione.

| prodotti di seguito elencati, (forniti nei contenitori originali e sigillati) saranno valutati al momento della

fornitura. La D.L. ai fini della loro accettazione, potra procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
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della fornitura ovvero, richiedere un attestato di conformita. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi
di prova si fara riferimento alle norme UNI vigenti.

Acqua per lavori di puliture

Per la pulitura di manufatti, dovra essere utilizzata, in generale acqua assolutamente pura, dolce, priva di
sali e calcari, con un pH neutro e una durezza inferiore al 2%. Dovranno essere utilizzate: in presenza di
calcari teneri acque pil dure, acque a grana fine dove si riscontreranno problemi di solubilita di carbonato
di calcio mentre, per i graniti e le rocce silicate potra essere utilizzata acqua distillata ovvero deionizzata
ottenuta tramite |'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSOsH) e basiche
(RNHsOH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rendera le acque sterili, nel caso in cui sia
richiesta sterilita, potranno essere ottenute acque di quel tipo, operando preferibilmente per via fisica.

La produzione di acqua deionizzata si potra effettuare in cantiere tramite utilizzo di specifica
apparecchiatura con gruppo a resine a scambio ioniche di portata sufficiente a garantire una corretta
continuita di lavoro.

Spugne per puliture a secco

Queste spugne specifiche per la pulitura a secco di superfici delicate (affreschi, superfici decorate con
graffiti) costituite da una massa di consistenza piu 0 meno morbida e spugnosa (secondo del tipo prescelto),
normalmente di colore giallo chiaro, supportata da una base rigida di colore blu. La massa spugnosa dovra,
necessariamente essere esente da ogni tipo di sostanza dannosa, presentare un pH neutro e contenere
saktis (sorta di linosina), lattice sintetico, olio minerale, prodotti chimici vulcanizzati e gelificanti legati
chimicamente. L'utilizzo di queste spugne consentira di asportare, oltre ai normali depositi di polvere, il
nero di fumo causato da candele d’altari e da incensi mentre non saranno adatte per rimuovere un tipo di
sporco persistente (ad es., croste nere) e sostanze penetrate troppo in profondita.

| criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 15 del presente capo,
inoltre, la fornitura dovra essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del
fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.

Carta giapponese

Carta molto leggera a base di fibre di riso, dotata di robustezza disponibile in commercio in diversi spessori
e pesi minimo 6 gr/m? massimo 110 gr/m?2. Queste carte serviranno da filtro per operazioni di puliture su
superfici delicate o in avanzato stato di degrado, inoltre si rileveranno utili per velinature ovvero per
operazioni di preconsolidamento.

| criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’art. 15 del presente Capo, inoltre,
la fornitura dovra essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.

Prodotti chimici

A causa della dannosita e della difficolta di controllo dell’azione corrosiva innescata dai reagenti chimici
dovra essere cura dell’appaltatore operare con la massima attenzione e cautela, nel pieno rispetto di leggi e
regolamenti; I'uso di suddetti prodotti dovra, pertanto, obbligatoriamente, essere prescritto da specifica
autorizzazione della D.L. e circoscritto a quelle zone dove altri tipi di prodotti (ossia di procedure di
pulitura) meno aggressivi non siano stati in grado di rimuovere I'agente patogeno.

Se non diversamente specificato, sara cura dell’appaltatore utilizzare formulati in pasta resi tixotropici da
inerti di vario tipo (quali carbossilmetilcellulosa, polpa di carta, argille assorbenti, od altro materiale) che
dovranno essere convenientemente diluiti, con i quantitativi d’acqua prescritti dalla D.L.

EDTA bisodico

Sale bisodico chelante si presenta come polvere bianca inodore a pH debolmente acido (pH @ 5) utilizzato
per la pulitura di croste nere; particolarmente efficace per le patine a base di solfato, generate da
solfatazioni e carbonato di calcio legati alla presenza di scialbi o ricarbonatazioni superficiali.
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Fondamentalmente € un agente sequestrante ha la proprieta di formare con gli ioni dei metalli, composti di
coordinazione molto solubili e stabili, mascherandone la presenza in soluzione. | principali metalli che potra
“captare” sono, in ordine di affinita, i seguenti: calcio, potassio, sodio, cromo, nichel, rame, piombo, zinco,
cobalto, manganese, magnesio.

EDTA tetrasodico

Come I'EDTA Bisodico ma meno solubile in acqua e con pH basico (pH @ 11) si rileva piu efficace per le
patine a base di ossalato (prodotto da certi tipi di licheni o da ossidazione di eventuali materiali organici vari
applicati in passato a scopo protettivo o decorativo e, in seguito, ossidati da batteri installatisi sulla
superficie) che si concretizzano in patine di vario colore (giallo, rosa, bruno).

Acido citrico

Sale ad azione chelante (piu debole del’lEDTA) da utilizzare come sale triammonico per la pulizia di affreschi
e superfici policrome.

Carbossimetilcellulosa

Solubile in acqua ed in soluzioni alcaline permette di ottenere liquidi molto viscosi dotati di proprieta
addensanti, emulsionanti, detergenti e stabilizzanti. || miglior modo per preparare una soluzione di
carbossimetilcellulosa & quello di versarla lentamente in acqua calda sotto agitazione veloce. La viscosita
diminuisce con il riscaldamento per tornare al valore iniziale con il raffreddamento.

Ammina di cocco

Ammina di cocco etossilata per la preparazione di sistemi solvent-gel per la pulitura controllata di strati
policromi. Questo prodotto verra utilizzato nella preparazione del solvent-gel per la proprieta che possiede
di neutralizzare la funzione acida dell’acido poliacrilico e, contemporaneamente, di conferire all’addensante
anche blande proprieta tensioattive. Dovranno, in ogni caso, essere aggiunte in quantita tale da salificare
solo parzialmente I'acido, cosi da provocarne semplicemente la distensione e da permettere
I’'addensamento della soluzione.

Ammoniaca

Gas di odore irritante che liquefa a —33 °C, normalmente commercializzato in soluzioni acquose.
L'ammoniaca veicolata con compresse imbevute, stesa a tampone o a pennello potra essere utilizzata
miscelata con acqua o con acqua, acetone ed alcool per la rimozione di sostanze soprammesse di varia
natura quali olii, vernici, cere, ridipinture ecc. su strutture in pietra quali marmo, brecce, arenarie, calcari
duri e teneri, travertino e tufo.

Enzimi

Composti organici proteici di origine naturale in grado di promuovere reazioni che, in loro assenza,
risulterebbero trascurabili. In pratica si tratta di molecole particolarmente selettive nei confronti di un
determinato substrato, possono rappresentare una valida alternativa all’utilizzo di acidi e basi per
I'asportazione idrolitica di sostanze filmogene invecchiate quali ridipinture o patinature proteiche, grasse o
polisaccaridiche. Una delle caratteristiche principali degli enzimi risiede nell’elevata specificita per il
substrato (fondamentale nel restauro di superfici policrome) ovvero un enzima che agisce, in un data
reazione, su un determinato fondo, non sara in grado di catalizzare nessuna altra reazione chimica vale a
dire che non potra modificare una sostanza diversa dal substrato, di conseguenza, I'operazione di pulitura,
non potra intaccare le parti del dipinto non interessate dalla pulitura. La seconda caratteristica esclusiva
degli enzimi, & I'alta attivita catalitica, ossia limitate molecole enzimatiche sono in grado di operare su
quantita di substrato molto maggiori di quelle trasformabili da qualunque altra sostanza, senza perdere
I’efficacia. Gli enzimi principalmente utilizzati sono:

le proteasi capaci di scindere le molecole proteiche idrolizzando i legami peptidici, si rilevera efficace per la
rimozione di macchie dovute a colle e gelatine animali, alboumine, casine e uovo. Si potra trovare nelle
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versioni stabilizzato, con pH acido (pH @ 5) o con pH alcalino (pH @ 8,4) per la rimozione controllata di
sostanze proteiche anche su supporti delicati come gli affreschi;

le lipasi (pH @ 8,4) in grado di sciogliere i grassi catalizzando I'idrolisi dei trigliceridi, si rilevera efficace per
la rimozione di sostanze grasse, pellicole a base di olii essiccativi, vernici oleoresinose, cere e resine
sintetiche come esteri e vinilici;

le amilasi (pH @ 7,2) idrolizzano i legami glucosidici di polisaccaridi quali amido, cellulosa, gomme vegetali;
saliva artificiale prodotto a base di mucina per la pulitura pittorica superficiale, particolarmente efficace se
impiegata come lavaggio intermedio dopo la pulitura con enzimi o con saponi resinosi.

Formulati

Per asportare croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) potra essere utilizzato un preparato cosi formulato:
1000 cc di acqua deionizzata;

50 g di carbosilmetilcellulosa (per dare consistenza tixotropica all'impasto);

30 g di bicarbonato di sodio (NaHCO:s);

50-100 g di EDTA (bisodico).

In alternativa AB 57; formulato messo a punto dall’ICR, dovra presentare, preferibilmente, un PH intorno a
7,5 (sara comunque sufficiente che il pH non superi il valore 8 cosi da eludere fenomeni di corrosione dei
calcari e la eventuale formazione di sotto prodotti dannosi). Sara composto da:

1000 cc. di acqua;

30 g di bicarbonato d’'ammonio(Na;HCO:s);

50 g di bicarbonato di sodio(NaHCO;);

25 g di EDTA (bisodico);

10 cc. di desogen (sale d’'ammonio quaternario, tensioattivo, fungicida);

60 g di carbossimetilcellulosa.

La quantita di EDTA potra essere variata e portata, se ritenuto necessario, a 100-125 g.

Alla miscela potraa essere aggiunte ammoniaca (NH,OH) allo scopo di facilitare la dissoluzione di
componenti “grassi” presenti nell’agente patogeno.

Dietro specifica indicazione della D.L. I'appaltatore potra, inoltre, impiegare acido cloridrico per
I’asportazione di solfato di calcio (rapporto con acqua 1/500); acido fosforico, floruri, fosfati e citrati per
rimuovere macchie di ruggine su pietre silicee; soluzione satura di fosfato di ammonio (con pH portato a 6)
per rimuovere macchie di ruggine su pietre calcaree.

Carbonato e Bicarbonato di Ammonio

Sali solubili in acqua, utilizzati in percentuali che potranno variare dal 5% al 100%. Detti prodotti, potranno
essere utilizzati singolarmente o in composti (ad es., in combinazione con resine a scambio ionico). Sia il
carbonato che il bicarbonato di ammonio presenteranno la capacita di decomporsi spontaneamente
originando prodotti volatili (di norma questi sali risulteranno attivi per un lasso di tempo di circa 4-5 ore), la
liberazione di ammoniaca conferira al trattamento proprieta detergenti, mentre I'alcalinita (maggiore per il
Carbonato che per il Bicarbonato) consentira una graduale gelificazione di materiale di accumulo e vecchie
patine proteiche e lipidiche, consentendone la rimozione dalla superficie. Questi sali eserciteranno, inoltre,
un’azione desolfatante, riuscendo a trasformare il gesso, eventualmente presente sul supporto, in Solfato
di Ammonio piu solubile e facilmente asportabile con lavaggio acquoso. Se il materiale da asportare
presentera un’elevata percentuale di gesso, la concentrazione in acqua del carbonato o bicarbonato dovra
essere di tipo saturo (circa il 15-20% di sale in acqua deionizzata) mentre, per gli altri casi, bastera
raggiungere il pH necessario (9 per il carbonato, 8 per il bicarbonato) con soluzioni meno sature (5-7% in
acqua deionizzata). L'uso del Bicarbonato d’Ammonio (o di sodio) sara sconsigliato nel caso di interventi su
materiali particolarmente degradati, specie per i marmi (nei quali si pud avere una facile corrosione
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intergranulare e decoesione dei grani di calcite superficiale) e i calcari sensibilmente porosi dove potra
incontrare difficolta nel rimuovere i residui dell’impacco.
| criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 15 dal presente capo,
inoltre, la fornitura dovra essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del
fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Tensioattivi e Detergenti
Prodotti composti da molecole contenenti un piccolo gruppo polare idrofilo ed una piu lunga catena liofila;
qgueste molecole si orienteranno in modo da avere il primo gruppo (quello polare) immerso in acqua e la
parte apolare nello strato di sporco. | tensioattivi saranno utilizzati allo scopo di diminuire la tensione
superficiale dell’acqua cosi da aumentarne la “bagnabilita” e, di conseguenza, I'azione pulente. Essi,
contrariamente da altre sostanze solubili in acqua, non si distribuiscono con uniformita nella massa ma si
raggruppano selettivamente in maniera ordinata alla superficie della soluzione per tanto non richiedono,
per essere efficienti, di una grande solubilita in acqua né di raggiungere un’alta concentrazione in tutto il
volume.
Il detergente dovra rispondere a svariate proprieta tra le quali:
e potere bagnate ovvero capacita di ridurre la tensione superficiale dell’acqua, facilitandone Ia
penetrazione;
e potere dissolvente organico ovvero capacita di solubilizzare sostanze organiche (olii, grassi,
proteine);
e potere disperdente ovvero capacita di tenere in sospensione le particelle di depositi inorganici non
solubilizzati o disgregati;
e potere emulsionante ovvero capacita di emulsionare grassi edoli;
e potere sequestrante e chelante ovvero capacita di legarsi ai sali di calcio e di magnesio per
convertirli in sostanze solubili;
e potere tampone ovvero capacita di mantenere invariato il pH;
e potere battericida ovvero capacita di distruggere i microrganismi;
e potere sciacquante ovvero capacita di un detergente di essere asportato insieme allo sporco senza
lasciare alcun residuo;
La sequenza di queste particolarita individuera anche le fasi in cui si sviluppera I'azione detergente.
L'uso di tali prodotti dovra essere autorizzato dalla D.L. | criteri di accettazione saranno quelli enunciati
nell’'ultimo capoverso dell’art. 15 del presente Capo inoltre, la fornitura dovra essere accompagnata da
apposito foglio informativo che segnali il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Resine a scambio ionico
Le resine a scambio ionico sono copolimeri stirene funzionanti con gruppi acidi (resine a scambio cationico)
o basici (resine a scambio anionico) in grado di “agganciare” le sostanze ioniche presenti nel substrato a cui
vengono applicati.
Le resine a scambio cationico (descialbante) funzioneranno come agenti di pulitura nei confronti di
scialbature e incrostazioni calcaree di neoformazione “sequestrando” ioni Calcio al supporto cui verra
applicata in modo lento e delicato, garantendo, pertanto, un buon controllo del grado di pulitura.
Le resine a scambio anionico (desolfatante) risulteranno invece attive nei confronti di gesso e solfati su
superfici lapidee e affreschi, I'ldrossido di Calcio che viene prodotto da questa reazione reagira
spontaneamente con I'anidride carbonica atmosferica convertendosi in Carbonato di Calcio con
conseguente ricomposizione della tessitura carbonatica del substrato e azione consolidante riaggregante.
Questi pulitori saranno applicate in seguito a miscelazione con acqua demineralizzata o distillata in
rapporto variabile a secondo sia del prodotto utilizzato sia della consistenza finale (piu pastosa da applicare
a spatola ovvero piu liquida da applicare a pennello) descritta negli elaborati di progetto. Se non
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diversamente specificato negli elaborati di progetto dovranno essere utilizzati impasti miscelati entro Ia
stessa giornata lavorativa

Sia le quantita di acqua, ottimali per la consistenza voluta dell'impasto, che la durata ed il numero delle
applicazioni dovranno, necessariamente, essere ricercati di volta in volta, a seconda dei problemi di pulitura
da affrontare, effettuando prove preliminari di trattamento su zone ridotte e tipologicamente significative
delle superfici. | suddetti campioni dovranno essere eseguiti dall’appaltatore sotto stretto controllo della
D.L.

| criteri d’accettazione dovranno essere quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’art. 15 del presente
Capo, inoltre, la fornitura dovra essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del
fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.

Addensanti e Supportanti

Questi prodotti garantiscono la gelificazione del solvente in modo da mantenerlo localizzato sulla superficie
del manufatto policromo. In questo modo rendono |'operazione di pulitura piu selettiva, e, allo stesso
tempo, impediscono la penetrazione del solvente negli strati sottostanti, in piu riducono il processo
d’evaporazione, diminuendo l'inalazione del solvente da parte dell’operatore. In linea generale gli
addensanti dovranno essere lavorati ed applicati a pennello per tempi variabili secondo il caso e rimossi a
secco o0 a tampone leggermente imbevuto di solvente senza lasciare residui dannosi per I'opera. La densita
del gel finale sara controllata dall’operatore a seconda delle esigenze specifiche.

| supportanti fondamentalmente si dividono in due categorie: addensanti cellulosici e solvent-gel. La scelta
di gelificare un solvente con un addensante cellulosico anziché per mezzo di solvet-gel potra discendere da
molteplici fattori come ad esempio, I'eventuale presenza di materiali particolarmente sensibili all’acqua
rendera gli addensanti cellulosici preferibili ai solvent-gel che, al contrario, risulteranno piu idonei (grazie
all’azione blandamente tensioattiva) per procedure di pulitura piu generiche di superfici pittoriche e non.
Addensanti cellulosici

Supportanti inerti cellulosici agiscono per rigonfiamento diretto della struttura cellulosica da parte del
solvente puro o di loro miscele. La metilcellulosa si rileva piu adatta per gelificare solventi polari (acqua,
alcool ecc.) o miscele di questi, da utilizzarsi in concentrazione dal 2 al 4% p/v. L'etilcellulosa si rileva,
invece, piu adatta per solventi a polarita medio bassa (clorurati, chetoni, esteri ecc.) o apolari; la
percentuale di utilizzo va da il 6% al 10% (p/v) a seconda dei casi.

Idrossi metil-propil cellulosa

Supportante cellulosico di enzimi o gelificazioni di solventi. Agisce da tensioattivo, diminuendo la tensione
superficiale dell’acqua ovvero del solvente organico, amplificando il potere bagnate della soluzione e
diminuendo il potere penetrante in un corpo poroso o la capacita di risalita capillare. Proprieta: modifica la
viscosita di soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose ed organiche dando vita a films elastici termoplastici,
non appiccicosi, poco sensibili all’'umidita da utilizzare per la pulitura di superfici policrome.

Solvent-gel

Sono costituiti da ammina di cocco (art. 15.4 “Prodotti chimici”). L’aggiunta del solvente scelto e di poche
gocce d’acqua provocano il rigonfiamento del sistema e la formazione del gel.

Polpa di cellulosa

La polpa di carta ovverosia la pasta di cellulosa dovra presentare un colore bianco, dovra essere deresinata
e ottenuta da cellulose naturali. Le fibre dovranno presentare un’elevata superficie specifica, ed
un’altrettanto elevato effetto addensante, un comportamento pseudoplastico, una buona capacita di
trattenere i liquidi e dimostrarsi insolubili in acqua ed in solventi organici. Un chilogrammo di polpa di
cellulosa dovra essere in grado di trattenere circa 3-4 litri di acqua; minore sara la dimensione della fibra
(00, 40, 200, 600, 1000 m) maggiore sara la quantita di acqua in grado di trattenere.
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| criteri di accettazione dovranno essere quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’art. 15 del presente
Capo inoltre, la fornitura dovra essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del
fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.

Argille assorbenti

La sepiolite, ovverosia fillosilicato idrato di magnesio, appartiene al gruppo strutturale della paligorskite,
dovra risultare capace di impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie oggetto
di intervento. La granulometria dell'argilla dovra essere di almeno 100-220 Mesh, dovra, altrettanto, essere
in grado di assorbire una grande quantita di liquidi (110-130%) in rapporto al suo peso (un chilogrammo di
sepiolite dovra risultera capace di assorbire 1,5 kg d’acqua senza aumentare di volume). Le argille
assorbenti, rispetto alla polpa di cellulosa, presenteranno I'inconveniente di sottrarre troppo rapidamente
I'acqua dalle superfici trattate. In presenza di pietre molto porose potra essere indicato ricorrere alla polpa
di cellulosa (piu facile da rimuovere rispetto alle argille).

| suddetti prodotti dovranno essere preparati diluendoli esclusivamente con acqua distillata o deionizzata
fino a raggiungere un “fango” a consistenza pastosa (con notevoli caratteristiche tixotropiche) in modo da
consentirne la lavorazione in spessori di 2-3 cm.

| criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’'ultimo capoverso dell’art. 15 del presente Capo, inoltre,
la fornitura dovra essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.

Impacchi biologici

Sono impasti da utilizzare su manufatti lapidei delicati o particolarmente decoesi, posti all’esterno, su quali
non sara possibile eseguire puliture a base di acqua nebulizzata senza arrecare ulteriori danni. | suddetti
impacchi dovranno essere a base di argille assorbenti, contenenti prodotti a base ureica cosi composti:

— 1000 cc di acqua;

— 50 g di urea (NH,)2CO;

— 20 cc di glicerina (CH,0OH)2CHOH.

Il fango che si otterra dovra essere steso in spessori di almeno 2 cm da coprire con fogli di polietilene. |
tempi di applicazione saranno stabiliti dall’appaltatore sotto il controllo della D.L. in base a precedenti
prove e campionature.

Apparecchiatura Laser

L'apparecchiatura selettiva Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ad alta
precisione & utile per asportare depositi carbogessosi da marmi e da materiali di colore chiaro, oltre che
depositi e patine superficiali da legno, bronzo, terrecotte ed intonaci.

Lo strumento sara principalmente composto da due elementi: il gruppo laser ed il gruppo di
raffreddamento. Il gruppo laser se separato dal gruppo di raffreddamento, dovra essere allocato in idonea
struttura concepita appositamente per le condizioni di cantiere (dotazione di ruote con gomme gonfiabili,
anello di sollevamento ecc.).

Il raggio, secondo il tipo di apparecchio, potra essere condotto sulla superficie da pulire utilizzando un
braccio meccanico snodato (dotato, all’interno degli snodi, di una serie di specchi) della lunghezza di circa 2
m terminante con un utensile che I'operatore governa a mano per indirizzare il raggio sulla superficie o un
sistema a fibre ottiche che conducono il raggio sino ad una pistola che verra utilizzata direttamente
dall’operatore (la distanza tra apparecchio e superficie dipendera dalla lunghezza delle fibre ottiche
utilizzate, normalmente si aggirera sui 10-15 m); su questa sorta di pistola dovranno essere posizionati i
sistemi di regolazione dell’emissione laser (piu precisamente la regolazione dell’emissione di energia, la
modulazione della frequenza di emissione graduabile in termini di colpi al secondo, e la focalizzazione del
raggio sulla superficie del manufatto da pulire). L'apparecchio dovra, in ogni caso, possedere buone doti di
maneggevolezza, avere la possibilita di poter utilizzare diverse lunghezze d’onda (oltre alla classica 1064
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anche 532, 355, 266 mm), di regolare I’emissione di energia per impulso (di norma variabile da 80 mJ a 900
mJ), la modulazione delle frequenze di emissione degli impulsi (di norma 1/2/5/10/20/50 Hz), la
focalizzazione del raggio sulla superficie del manufatto da pulire.

Le apparecchiature laser potranno utilizzare essenzialmente due diversi regimi di funzionamento che
corrisponderanno a diverse durate temporali di impulso:

modalita Q-Swicthing ad impulso corto (4-10 ns) atto alla rimozione diretta del deposito;

modalita Free Running con impulso lungo (200-1000 ms) con energie incidenti controllate, atte
semplicemente a staccare il deposito dal substrato, da rimuovere successivamente con altre tecniche
(bisturi).

Apparecchi di nuova generazione o in via di sperimentazione si collocano in una regione di durata di
impulso intermedia ovvero short free running.

L’apparecchiatura dovra, essere esclusivamente utilizzata da personale altamente specializzato in grado di
valutare attentamente i risultati ottenuti, eventualmente variando di volta in volta i parametri esecutivi ed
applicativi (lunghezza d’onda, durata, ripetizione degli impulsi, energia del flusso, sezione trasversale,
convergenza del fascio). In questo modo il laser potra essere tarato in modo da ottenere risultati specifici
(autolimitazione, selettivita, discriminazione).

Le caratteristiche richieste all’apparecchiatura laser in relazione sia allo specifico utilizzo (pulitura di croste
nere, depositi calcarei su reperti archeologici, incrostazioni su vetrate artistiche, discialbi su affreschi ecc.)
sia al materiale (marmo, arenaria, calcare, intonaco affrescato, vetro ecc.) dovranno essere le seguenti:
modello;

lunghezza d’onda (nm);

energia/frequenza (mJ/ mm);

frequenza d’impulsi (Hz);

diametro spot (mm) ;

angolo di divergenza del fascio in relazione alla lunghezza d’onda;

durata impulso in relazione alla lunghezza d’onda (ns);

dimensione testa laser (mm) ;

peso testa laser (kg) ;

dimensioni unita alimentazione (mm) ;

dimensioni unita di raffreddamento (mm) ;

peso unita di raffreddamento (kg) ;

sistema di trasmissione del fascio ;

lunghezza cavo (tra testa del laser ed unita di raffreddamento) (m) ;

massima altezza operativa (tra testa del laser ed unita di raffreddamento) (m) .

Nota per il compilatore: completare la scheda e/o eliminare le caratteristiche superflue. Indicare, per ogni
apparecchiatura laser (ovvero per ogni tipologia di utilizzo), le caratteristiche, i valori accettazione e gli
eventuali metodi di controllo facendo riferimento alle norme UNI e/o CNR esistenti ed in loro mancanza a
quelle della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

Biocidi

Prodotti da utilizzarsi per I'eliminazione di muschi e licheni. | suddetti prodotti dovranno, necessariamente,
essere utilizzati con molta attenzione e cautela, dietro specifica indicazione della D.L. e solo dopo aver
eseguito accurate indagini sulla natura del terreno e sul tipo di azione da svolgere oltre naturalmente
all’adozione di tutte le misure di sicurezza e protezione degli operatori preposti all’applicazione del
prodotto. Questi prodotti potranno presentare, a seconda dei casi e delle indicazioni di progetto, le
seguenti caratteristiche:
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azione selettiva e limitata alla specie da eliminare;

tossicita limitata verso I'ambiente cosi da non alterare per tempi prolungati I'equilibrio del terreno
interessato dall’azione disinfettante;

atossicita nei riguardi dell’'uomo;

totale assenza di prodotti o componenti in grado di danneggiare I'organismo murario ovvero le porzioni
intonacate;

limitata durata dell’attivita chimica;

totale assenza di fenomeni inquinanti nei confronti delle acque superficiali e profonde.

Per indicazioni inerenti la scelta dei metodi di controllo del biodeterioramento si rimanda a quanto
enunciato nel documento NorMalL 30/89, mentre per ulteriori informazioni sulla caratterizzazione,
sull’efficacia e sul trattamento dei biocidi si rimanda a quanto enunciato nei documenti NorMalL 35/91,
38/93, 37/92.

Alghicidi, battericidi, fungicidi

Composti inorganici

1) Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) utilizzato a 120 volumi risultera adatto per sopprimere
alghe e licheni su apparecchi murari. Presenta forti capacita ossidanti; potra essere causa di sbiancamenti
del substrato, ed agira esclusivamente per contatto diretto. La sua azione non durera nel tempo.

2) Ipoclorito di sodio (varechina) utilizzato in soluzione acquosa al 2%-7% per asportare alghe e licheni.
La varechina potra essere causa di sbiancamenti del materiale lapideo; inoltre, se non verra interamente
estratta dal materiale lapideo ne potra determinare I'ingiallimento.

Composti dell’ammonio quaternario

Derivati dell’lammonio quaternario da utilizzare in soluzione dal 2-4% in acqua demineralizzata per la
disinfestazione di alghe, muschi e licheni, anche se per questi ultimi la sua efficacia risultera, talvolta,
discutibile. La miscelabilita in acqua del prodotto permette un elevato potere di penetrazione e di
assimilazione dei principi attivi da parte dei microrganismi eliminandoli e neutralizzando le spore. |l
benzalconio cloruro & di fatto un disinfettante germicida con spettro d’azione che coinvolge batteri, lieviti,
microflora ed alghe. La sua azione risultera energica ma non protratta nel tempo, in quanto non sara in
grado di sopprimere le spore; I'eventuale presenza di nitrati ne ridurra considerevolmente I'efficienza.
Potra essere utilizzato sia su pietra che su superfici lignee.

ART. 4.11 MATERIALI VARI

Materiali vari per consolidamento

Alcool polivinilico

Sostanza ad alto peso molecolare, solubile in acqua, alla quale si impartisce forte viscosita e proprieta
emulsionanti. Si rileva poco solubile in solventi organici viene sovente utilizzato in miscele di acqua e alcool
etilico denaturato (in soluzioni dal 3 al 10%) nelle operazioni di preconsolidamento per fissaggi di scaglie
e/o frammenti oppure per fissaggi mediante velinature con garza di cotone o carta giapponese.

Acetato di polivinile

Resina sintetica termoplastica, preparata per polimerizzazione dell’acetato di vinile, a sua volta ottenuto da
acetilene e acido acetico. Utilizzata in soluzione dal 3 al 10% in alcool etilico o isopropilico oppure in miscele
a base di acido etilico denaturato e acqua come fissativo di pellicole pittoriche o per eseguire “ponti di
cucitura” di frammenti scaglie decoese. Punto di rammollimento 155-180 °C, viscosita a 20 °C della
soluzione 20% in estere etilico dell’acido acetico 180-240 mPas.
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Polyfilla

Stucco riempitivo per esterni o interni da impastare con acqua (2-2 1/2 parti in polvere con 1 parte di
acqua), privo d amianto e resistente all'acqua, applicabile con temperature variabili da 5 a 30 °C. Puo essere
impiegato per stuccare lesioni, fessure, cavillature, per pareggiare superfici o per ripristini di modeste
dimensioni. La polyfilla presenta un’elevata durezza dopo I'essiccazione (minimo 6 ore) conservando la
forma datagli. Questo stucco puo essere colato, colorato, modellato e, dopo I'essiccamento, intagliato,
levigato e lucidato.

Materiali vari premiscelati

Da utilizzare solamente se prescritte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori

Malta premiscelata per iniezioni di consolidamento e riadesione di intonaci

La malta da iniezione dovra essere composta da calci naturali e leganti idraulici speciali, chimicamente
stabili ed a bassissimo contenuto di sali solubili, inerti silicei, ardesia, pozzolana superventilata e da una
speciale combinazione di additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti. La speciale formulazione, prodotta in
dispersione planetaria 1/10.000 per un tempo inferiore a 20 minuti, dovra formare un premiscelato
omogeneo di colore grigio chiaro. Il prodotto, dovra, inoltre, presentare un'ottima penetrabilita nelle
murature senza preliminare bagnatura dei supporti, facile pulitura delle fuoriuscite, compatibilita
chimico/meccanica con calce e pozzolana, bassa resistenza meccanica, assenza di efflorescenze anche in
ambienti molto umidi. La malta dovra essere impastata energicamente (per circa 3 minuti) con acqua
demineralizzata (sara consigliabile filtrare la boiacca ottenuta al fine di eliminare eventuali piccoli grumi
formatisi in fase di impasto). Il prodotto non dovra essere addizionato nella preparazione e posa con nessun
altro componente oltre all’acqua di impasto e non dovra essere assolutamente aggiunta acqua una volta
che avra iniziato la presa. Sara consigliabile utilizzare siringhe con aghi di tipo veterinario (diametro di uscita
superiore ai 2 mm).

Il premiscelato, per la particolarita dell’applicazione, deve essere sperimentato da almeno 10 anni in
ricerche promosse dal Ministero BB.AA.CC. Del prodotto utilizzato dovranno essere dichiarate le principali
caratteristiche chimico-fisiche, i luoghi e la data dell’avvenuta sperimentazione. Il produttore dovra, inoltre,
fornire gli elaborati relativi all’attivita di ricerca svolta, ratificati dall’Ente pubblico preposto al controllo
della stessa.

Le caratteristiche chimico-fisiche medie dovranno essere: peso specifico 1,02 kg/dm3, lavorabilita 1 h,
essudamento assente, aderenza 0,8 N/mm?, inizio presa a +20 °C 24 h, fine presa a +20 °C 48 h, resistenza a
compressione a 28 gg 6 N/mm?, resistenza a flessione a 28 gg 2 N/mm?, modulo elastico 5000 N/mm?, ritiro
0,7-1,8 mm, ritenzione acqua > 80%, permeabilita al vapore 6 m; ritiro 0,7-1,8 mm.

Malta premiscelata per riadesione e riempimento di vuoti a basso peso specifico

La malta da iniezione dovra presentare basso peso specifico (0,4 kg/dm3) e basse resistenze meccaniche
cosi da risultare idonea per eseguire riempimenti di grosse cavita presenti fra strati di intonaco (3-4 cm),
sigillatura di lesioni superficiali, reincollaggio di parti di intonaco degradate e friabili, riadesione di elementi
privi di funzioni statiche e non appesantibili. L'impasto dovra essere composto da calci naturali e leganti
idraulici speciali (C30), chimicamente stabili ed a bassissimo contenuto di sali solubili, pozzolana, perlite
ventilata ed una particolare combinazione di additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti. La speciale
formulazione, prodotta in dispersione planetaria 1/10.000 per un tempo inferiore a 20’, dovra formare un
premiscelato omogeneo di colore bianco. La malta pud essere additivata con microfibre al fine di
migliorarne le caratteristiche meccaniche in impieghi particolari; in ogni caso dovra essere impastata
energicamente (con trapano elettrico a bassa velocita per circa 6-8 minuti) con acqua demineralizzata (sara
consigliabile filtrare la boiacca ottenuta al fine di eliminare eventuali piccoli grumi formatisi in fase di
impasto). Se non diversamente specificato, questi prodotti dovranno essere iniettati entro 30 minuti dalla
preparazione. |l prodotto non dovra essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro
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componente oltre all’acqua di impasto e non dovra essere assolutamente aggiunta acqua una volta che
avra iniziato la presa. Sara consigliabile utilizzare siringhe di tipo veterinario prive di ago (diametro di uscita
superiore ai 6 mm).

Il premiscelato, per la particolarita dell’applicazione, deve essere sperimentato da almeno 10 anni in
ricerche promosse dal Ministero BB.AA.CC. Del prodotto utilizzato dovranno essere dichiarate le principali
caratteristiche chimico-fisiche, i luoghi e la data dell’avvenuta sperimentazione. Il produttore dovra, inoltre,
fornire gli elaborati relativi all’attivita di ricerca svolta, ratificati dall’Ente pubblico preposto al controllo
della stessa.

Le caratteristiche chimico-fisiche medie dovranno essere: peso specifico 0,4 kg/dm3, lavorabilita 4 h,
essudamento assente, aderenza 0,9 N/mm?, inizio presa a +20 °C 20 h, fine presa a +20 °C 44 h, resistenza a
compressione a 28 gg 31 N/mm?, resistenza a flessione a 28 gg 8 N/mm?, modulo elastico 5200 N/mm?,
ritiro 0,4-1,2 mm, ritenzione acqua > 85%, permeabilita al vapore 3 m; ritiro 0,4-1,2 mm.

Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale da rinzaffo

Il rinzaffo, che dovra essere applicato a copertura totale del supporto, sara costituito da una malta a grana
grossa, costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in
curva granulometrica 0-2,5 mm. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l'impiego di
materie prime di origine rigorosamente naturale, dovranno garantire una totale resistenza ai sali (Tabella 1-
ASTM C 1012-95a ? 0,034%). La malta da rinzaffo dovra soddisfare i requisiti della norma EN 998/1 - GP/CS
Il / W1, adesione 0,7 N/mm?, reazione al fuoco classe Al.

Il rinzaffo avra uno spessore medio di 10 mm ed una finitura a rustico in unico strato strollato.
L’applicazione, eseguita a mano dovra avere una resa media circa 15 kg/m? per centimetro di spessore.

Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale da arriccio

L'arriccio, che dovra essere steso al fine di realizzare uno strato “protettivo e deumidificante” ad altissima
porosita, igroscopicita, traspirabilita e ridotto assorbimento capillare d’acqua, sara costituito da una malta a
base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0-2,5 mm. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con
I'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, dovranno garantire un’altissima traspirabilita
dell’intonaco (coefficiente di resistenza al vapore acqueo m ? 3), un’elevata porosita della malta indurita (?
40%), una naturale conducibilita termica (pari a 0,47 W/mK), una notevole aria occlusa in fase d’impasto (?
25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-91/0 Superata) e una ridotta profondita d’infiltrazione d’acqua
(nelle 24 h ? 5 mm). L'impasto dovra soddisfare i requisiti della norma EN 998/1 - R/CS II/W24 ? 0,3 kg/m?,
adesione 0,2 N/mm?, reazione al fuoco classe Al. L'intonaco dovra avere uno spessore minimo di 20 mm,
costituito da due strati dello spessore medio di 10 mm, ed una finitura a rustico fine. L'applicazione,
eseguita a mano, dovra avere una resa media di circa 12 kg/m? per ogni centimetro di spessore.

ART. 4.12 - MATERIALI PER RIVESTIMENTI E/O TRATTAMENTO LACUNE INTERNI ED ESTERNI

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti, facciate) ed orizzontali (controsoffitti) del fabbricato.

| prodotti potranno essere distinti:

a seconda del loro stato fisico in:

fluidi o pastosi (intonaci, malte da stuccatura, tinture, pitture ecc.).

rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, alluminio, gesso ecc.);

flessibili (carte da parati, tessuti da parati ecc.);

a seconda della loro collocazione:
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per esterno;

per interno.

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

di fondo;

intermedi;

di finitura.

| prodotti di seguito elencati, saranno valutati al momento della fornitura. La D.L. ai fini della loro
accettazione, potra procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura ovvero richiedere un
attestato di conformita. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fara riferimento alle
norme UNI vigenti.

Adesivi

La categoria degli adesivi comprendera i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche ecc. dovute alle condizioni
ambientali ed alla destinazione d’uso. Saranno inclusi in questa categoria gli adesivi usati in opere di
rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso ecc.); non
saranno, invece, inclusi fuori gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a
guanto specificato negli elaborati di progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, gli adesivi
dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto sul quale si applicheranno;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle
caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalita;

durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione;

caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intendera comprovato quando il prodotto rispondera alle
seguenti norme UNI:

UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti di
pavimentazioni e di pareti;

UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle;

UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.

In alternativa, ovvero in aggiunta il soddisfacimento delle prescrizioni predette, si intendera attestato
allorché il prodotto risultera in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza dovra essere fatto
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla D.L.

Prodotti fluidi o in pasta

Impasti: intonaci, malte da stuccatura o da ripristino ovverosia composti realizzati con malta costituita da
un legante (grassello di calce, calce idrata, calce idraulica naturale, cemento, gesso) o da pil leganti (malta
bastarda composta da grassello di calce e calce idraulica naturale rapporto 2-3:1; calce idraulica naturale e
cemento rapporto 2-1:1; grassello di calce e gesso; calce idraulica naturale e gesso) da un inerte (sabbia,
polvere o granuli di marmo, coccio pesto, pozzolana ecc.) in rapporto variabile, secondo le prescrizioni di
progetto, da 1:3 a 1:1; la malta potra essere eventualmente caricata da pigmenti o terre coloranti (massimo
5% di pigmenti minerali ricavati dalla macinazione di pietre o 10% di terre). Nel caso in cui il pigmento
dovesse essere costituito da pietra macinata, questo potra sostituire parzialmente o interamente l'inerte.

Tabella 20.1 Composizione indicativa in volume di malte a base di calce
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Leganti Inerti
Calce Calce | Sabbione | Sabbia Pietra Polvere Coccio Coccio Pozzolana
areain idraulica grana calcarea di pesto pesto
pasta naturale fine macinata | marmo macinato macinato
gr. media gr. media gr. fine
1 2
2 1 5
1 2
0,5 0,5 2 1
1 3
3 1 2
3 1 4 4
1 2
0,5 0,5 1 1 1
1 2 1
2 1 1 4
2 0,50 1 2
1 1,5
1 0,5 0,5 2 1 1
0,5 0,5 2 1
1 1 2 2 1
0,5 0,5 0,25 1
Sabbione asciutto (granulometria: 2 parti 1,5-5 mm+1 parte 0,5-1,2)
Sabbia vagliata fine (granulometria 0,5 a 0,8 mm)

Gli impasti sopra descritti dovranno possedere le caratteristiche indicate nel progetto e quantomeno le
caratteristiche seguenti:

presentare un’ottima compatibilita chimico-fisica sia con il supporto sia con eventuali parti limitrofe
(specialmente nel caso di rappezzo di intonaco). La compatibilita si manifestera attraverso il coefficiente di
dilatazione, la resistenza meccanica e lo stato fisico dell'impasto (granulometria inerte, tipologia di legante
ecc.);

avere una consistenza tale da favorire I'applicazione;

aderire alla struttura muraria senza produrre effetto di slump e legarsi opportunamente a questa durate la
presa;

essere sufficientemente resistente per far fronte all’erosione, agli inconvenienti di origine meccanica e agli
agenti degradanti in genere;

contenere il pil possibile il rischio di cavillature (dovra essere evitato |'utilizzo di malte troppo grasse);
opporsi al passaggio dell’acqua, non realizzando un rivestimento di sbarramento completamente
impermeabile, ma garantendo al supporto murario la necessaria traspirazione dall’'interno all’esterno;
presentare un aspetto superficiale uniforme in relazione alle tecniche di posa utilizzate.

Per ulteriori indicazioni inerenti la caratterizzazione e la composizione di una malta da utilizzare in
operazioni di restauro si rimanda a quanto enunciato nelle norme UNI 10924, 11088-89.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza alle norme UNI vigenti sara sinonimo di conformita alle
prescrizioni predette; per gli altri prodotti varranno i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla D.L.
Prodotti vernicianti: i prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da
una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formeranno una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distingueranno in:
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tinte, se non formeranno pellicola e si depositeranno sulla superficie;

impregnanti, se non formeranno pellicola e penetreranno nelle porosita del supporto;

pitture, se formeranno pellicola ed avranno un colore proprio;

vernici, se formeranno pellicola e non avranno un marcato colore proprio;

rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), avranno
colore proprio e disegno superficiale piu o meno accentuato. Questo ultimo tipo di rivestimento dovra
essere utilizzato solo dietro specifica autorizzazione della D.L. e degli organi di tutela del manufatto oggetto
di trattamento.

| prodotti vernicianti dovranno possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in funzione delle
prestazioni loro richieste:

dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

avere funzione impermeabilizzante;

presentare un’ottima compatibilita chimico-fisica con il supporto;

essere traspiranti al vapore d’acqua;

impedire il passaggio dei raggi U.V.;

ridurre il passaggio della CO;

avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

resistere (quando richiesto) all’'usura.

| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla D. L. | dati si intenderanno presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi
di prova saranno quelli definiti nelle norme UNI vigenti.
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CAPITOLO 5 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 5.1 — OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE, DEMOLIZIONE E SMONTAGGIO

Generalita

Le operazioni di demolizioni e smontaggi dovranno essere conformi a quanto prescritto nel DPR 7 gennaio
1956, n. 164 (in modo particolare negli articoli 10, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76). Le demolizioni e/o le
asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai ecc., nonché I'operazione di soppressione di stati
pericolosi in fase critica di crollo, anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico-architettonico,
dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia di non provocare eventuali
danneggiamenti alle residue strutture, sia di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno,
inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. Particolare attenzione dovra essere fatta allo
scopo di evitare la formazione d’eventuali zone d’instabilita strutturale.

Sara vietato demolire murature superiori ai 5 m d’altezza senza I'uso d’idonei ponti di servizio indipendenti
dalla struttura oggetto d’intervento. Per demolizioni da 2 m a 5 m d’altezza sara obbligo, per gli operatori,
indossare idonee cinture di sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta.

Sara assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente,
trasportati o meglio guidati a terra, attraverso idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari
telescopici) la cui estremita inferiore non dovra risultare ad altezza maggiore di 2 m dal livello del piano di
raccolta; I'imboccatura superiore del canale, dovra, inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute
accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale dovra imboccare quello successivo e, gli eventuali
raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il materiale di demolizione costituito da elementi
pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea), dovra essere calato a terra con idonei mezzi (gru,
montacarichi ecc.). Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori sara consigliabile
bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta.

Prima dell’inizio della procedura dovra, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di
conservazione e di stabilita delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su
strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture
elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni. Si dovra, inoltre,
provvedere alle necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante
idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno
previste opere di rimozione. Sara, inoltre, necessario delimitare ed impedire I'accesso alla zona sottostante
la demolizione (mediante tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza dei
luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a
protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del
materiale di demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovra essere consentito soltanto dopo che
sara sospeso lo scarico dall’alto. Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da
ricollocare in situ sara indicato il loro preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali
atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.

Questo tipo di procedura dovra essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni
prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per I'eventuale mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si dovra provvedere al
ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le prescrizioni enunciate negli
articoli specifici.

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere
opportunamente calati a terra, scalcinati, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e custoditi,
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nei luoghi di deposito che saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovra essere un luogo
pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di pvc e ben ventilato; sara, inoltre, consigliabile non far
appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno interponendovi apposite pedane
lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in
quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto,
resteranno tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all’appaltatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati
(dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle
norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale recupero e riciclaggio
dei materiali stessi.

Per demolizioni di notevole estensione sara obbligo predisporre un adeguato programma nel quale verra
riportato I'ordine delle varie operazioni.

Indagini preliminari (accertamento sulle caratteristiche costruttive-strutturali)

Prima di iniziare qualsiasi procedura di demolizione e/o rimozione e, pil in generale, qualsiasi procedura
conservativa e non (specialmente su manufatti di particolare pregio storico-architettonico) sara opportuno
operare una serie di indagini diagnostiche preventive finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di
dati inerenti la reale natura del materiale e il relativo stato di conservazione. Sara, pertanto, necessario
redigere una sorta di pre-progetto capace di far comprendere il manufatto, interessato dall’intervento,
nella sua totalita e complessita. Tali dati risulteranno utili al fine di poter ricostruire le stratigrafie murarie
cosi da procedere in maniera corretta e attenta. Il progetto d’indagine diagnostica non dovra, soltanto,
anticipare l'intervento vero e proprio, ma ne dovra far parte, guidando i lavori previsti, verificandone la
validita, indicando, casomai, nuove soluzioni.

Asportazione di intonaci

La procedura di rimozione dovra, necessariamente, sempre essere preceduta da un’operazione di
“saggiatura” preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le nocche della mano sulla
muratura al fine di individuare con precisione le zone compatte e per delimitare (ad es. con un segno
tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco (zone gonfiate e formanti “sacche”).
L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovra essere eseguita rimuovendo accuratamente dalla super
ficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell'intonaco fino ad arrivare al vivo della muratura s
enza pero intaccare il supporto murario che, alla fine dell’intervento, si dovra presentare integro senza visib
ili scanalature e/o rotture degli elementi componenti I'apparecchio murario. L’azione dovra, quindi, essere s
empre controllata e limitata alla rimozione dell’intonaco senza intaccare la muratura di supporto ed eventu
ali aree vicine da conservare. La demolizione dovra procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni li
mitate e di peso modesto ed eliminando manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La
procedura sara, preferibilmente, eseguita con mezzi manuali (mediante mazzetta, punta e scalpello oppure
martelline); allorché la durezza dello strato di intonaco o I'estensione delle superfici da rimuovere lo esigess
ero potranno essere utilizzati anche mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o piccoli martelli
pneumatici) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto mu
rario od altre superfici non interessate alla procedura.

Durante I'operazione d’asportazione si dovra avere cura di evitare danneggiamenti a serramenti, pensiline,
parapetti e a tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature, profili da conservare ecc.) nelle vicinanze o
sottostanti la zona d’intervento. Nel caso in cui si dovesse intervenire su di un particolare decorativo da
ripristinare, (ad es. finte bozze di bugnato o cornici marcapiano ecc.) sara obbligo, prima della rimozione,
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eseguire un attento rilievo ed un eventuale successivo calco (in gesso o in resina) al fine di poterlo
riprodurre in maniera corretta.

Il materiale di scarto, (soprattutto in presenza di intonaci a calce), se non diversamente specificato dalla
D.L., dovra essere recuperato, mediante la disposizione di idoneo tavolato rivestito da teli di nylon, e
custodito in pile accuratamente coperti (per proteggerli dagli agenti atmosferici) al fine di riutilizzarlo per la
messa in opera di eventuali rappezzi.

L'operazione di spicconatura terminera con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o spazzole di saggina,
con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui pulverulenti.

Asportazione di tinte

Raschiatura parziale di tinte

La procedura ha lo scopo di rimuovere parziali strati di coloriture staccate o in fase di distacco (coloriture
organiche) evitando di intaccare gli strati superficiali del sottofondo nonché eventuali coloriture ancora ben
aderenti al supporto (soprattutto quando si tratta di coloriture inorganiche). Prima di procedere con
I'intervento di raschiatura dovranno essere eseguite delle prove preliminari circoscritte a pit punti della
superficie da asportare in modo da poter verificare |'effettiva adesione della tinta al supporto; per questo
risultera opportuno realizzare campioni, di 10 cm di lato, suddivisi, a loro volta, in porzioni di grandezza
variabile (da 2 mm a 1 cm di lato), tramite I'ausilio di righe metalliche. Nel caso in cui le parti che si
distaccano conseguentemente all’operazione di quadrettatura risultino inferiori al 20% della superficie
campione potra essere realizzata una raschiatura parziale, contrariamente, in riferimento a quanto
prescritto dalla D.L., la raschiatura potra essere anche totale. L'operazione di raschiatura dovra essere
realizzata ricorrendo a mezzi meccanici (spatole, raschietti, bisturi ecc.) facilmente controllabili e non
traumatici per il supporto. In presenza di rinvenimenti di strati sottostanti di pitture organiche la procedura
potra essere ripetuta cosi da poter valutare I'’eventuale possibilita di rimuoverli.

Raschiatura totale di tinte

L'operazione di raschiatura totale della tinta dovra, necessariamente, essere preceduta sia dalle indagini
preliminari esplicate nella procedura inerente la raschiatura parziale di tinte sia da ulteriori accertamenti
diagnostici e stratigrafici: per questo I’Appaltatore dovra provvedere a fornire la strumentazione idonea per
consentire tali verifiche in riferimento a quanto riportato negli specifici articoli. L'intervento, poiché potra
essere compiuto oltre che meccanicamente (seguendo le indicazioni riportate nella procedura di
raschiatura parziale) anche chimicamente, potra essere effettuato solo dopo aver comprovato I'effettiva
tenuta del supporto a stress chimici e termici. La selezione della metodologia di rimozione (chimica o a
fiamma) potra essere fatta solo dopo aver eseguito delle prove campione sulla superficie in modo da poter
essere in grado di comparare il risultato raggiunto dalle diverse risoluzioni valutandone, al contempo, i
relativi vantaggi e svantaggi.

Raschiatura con l'ausilio di mezzi chimici

La raschiatura con sistemi chimici prevedra la stesura superficiale di prodotti decapanti ricorrendo all’uso di
pennelli; i prodotti dovranno essere prescelti seguendo le specifiche indicazioni della D.L., e applicati previa
protezione di tutto cio che potrebbe danneggiarsi durante I'applicazione del prodotto. Il decapante verra
applicato e tenuto in opera in riferimento a quanto desunto dalle prove preliminari eseguite sui campioni. A
reazione avvenuta il prodotto dovra essere rimosso dalla superficie, mediante strumentazione meccanica
(raschietti). La superficie dovra essere, infine, lavata (seguendo le indicazioni riportate negli specifici
articoli) cosi da asportare qualsiasi traccia residua di decapante evitandone |’essiccazione sul supporto.

Discialbo manuale

Operazione di asportazione manuale di strati di pitture o tinte soprammesse alla superficie decorata o
dipinta, eseguita previa indagine stratigrafica al fine di delimitare con esattezza la zona di intervento. Se
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non diversamente specificato, I'operazione di discialbo dovra essere eseguita mediante mezzi meccanici
(bisturi, piccole spatole, lame, raschietti, vibroincisori ecc.), impacchi chimici (pasta di cellulosa e carbonato
di ammonio) o con idonei solventi (ad es. acetone, cloruro di metilene, miscela 3A, miscela 4A, essenza di
trementina, alcool etilico ecc.) capaci di asportare gli strati di pitture o tinte soprammesse alla superficie
decorata senza recare alcun danno. L'operazione in oggetto dovra, necessariamente, essere limitata alle
sole superfici previste dal progetto ovvero indicate dalla D.L. Al termine della procedura di discialbo tutte le
eventuali porzioni di dipinto murale rinvenuto, a prescindere dallo stato di conservazione, dovranno,
obbligatoriamente, essere conservate.

Specifiche

La scelta delle varie tipologie di discialbo dovra essere attentamente valutata sia per mezzo di prove-
campione, sia di indagini preliminari. Queste ultime si renderanno necessarie al fine di accertare: del
dipinto celato dallo scialbo la tecnica di esecuzione (ad affresco, a mezzo fresco, a secco) e lo stato di
conservazione ovvero la presenza di eventuali patologie di degrado (quali ad es. risalite capillari,
efflorescenze saline, distacchi del dipinto dal supporto ecc.) mentre, dello strato da asportare, potranno
essere appurate le caratteristiche tecnologiche (scialbatura a tempera o calce su affresco, scialbatura a
tempera o calce su decorazioni a secco, pellicola polimerica su superficie decorata molto compatta e poco
permeabile, pellicola polimerica su affresco, pellicola polimerica su dipinto a secco) e la relativa adesione al
supporto dipinto.

Avvertenze

In linea generale dovra sempre essere osservata la regola secondo la quale il prodotto (ovvero la tecnica) da
impiegare dovra essere il piu solvente ma, allo stesso tempo, il pil blando e il meno tossico. Per ulteriori

|Ill

specifiche sull’'uso dei solventi si rimanda a quanto specificato nell’articolo inerente I'“approccio alla
pulitura mediante solventi”; per quanto concerne, invece, il discialbo manuale “meccanico” si rimanda
all’articolo inerente la “pulitura meccanica”.

Scialbatura a tempera o a calce su superfici decorate ad affresco

La procedura prevedra il discialbo mediante bisturi, lame e spatole di modeste dimensioni aiutandosi,
eventualmente, con idonea lente di ingrandimento. L'operatore dovra aver cura di rimuovere
esclusivamente lo strato soprammesso senza asportare alcuna parte del dipinto sottostante. Nel caso in cui
lo strato da rimuovere presentasse un legante debolmente organico e, allo stesso tempo, il supporto del
dipinto si rilevasse poco permeabile, potra essere consentito inumidire la superficie mediante impacchi di
polpa di cellulosa con fibre da 200-1000 mm (o con altro supportante ritenuto idoneo dalla D.L.) e
carbonato di ammonio (in soluzione satura ovvero in idonea diluizione) o acqua distillata cosi da allentare
I’adesione dello strato da rimuovere dal supporto pittorico. Passato il tempo necessario si potra rimuovere
la scialbatura mediante bisturi o altro mezzo meccanico ritenuto idoneo dalla D.L. La procedura dovra
terminare con la pulitura, per mezzo di tampone inumidito con acqua deionizzata, delle superfici scoperte.
Scialbatura a tempera o a calce su superfici decorate o dipinte a secco

La procedura prevedra il discialbo mediante bisturi, lame e spatole di modeste dimensioni aiutandosi event
ualmente con idonea lente di ingrandimento. L'operatore data la “fragilita” degli strati su cui dovra operare,
dovra aver particolare cura di rimuovere esclusivamente lo strato soprammesso senza asportare alcuna par
te del dipinto sottostante.

Scialbatura polimerica su superfici decorate molto compatte

Nel caso di superfici decorate molto compatte e poco permeabili (come da es. stucchi, finti marmi ecc.) con
scialbatura costituita da pellicole polimeriche sara preferibile I'utilizzo di appropriato solvent-gel che, in
fase di prove preliminari, avra dato il risultato migliore. Previa adeguata pulitura a secco della superficie si
procedera all’applicazione, mediante pennelli, del solvent-gel sulla superficie nella quantita necessaria
valutata attraverso le prove preliminari (di norma sara sufficiente 0,6 I/m?). Trascorso il tempo stabilito sara
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possibile rimuovere il solvent-gel dalla superficie insieme alla pellicola polimerica per mezzo di spatole o
modesti raschietti. Sara cura dell’'operatore porre particolare attenzione nel rimuovere il gel al fine di non
asportare ovvero graffiare e danneggiare porzioni del supporto decorato. In presenza di superfici
particolarmente degradate e/o modellate sara necessario porre particolare attenzione nel compire
I'operazione di discialbo.

La procedura dovra terminare con una doppia operazione di pulitura della superficie scoperta: la prima per
mezzo di tampone inumidito con il solvente utilizzato per il discialbo (cosi da rimuovere ogni eventuale
avanzo di lavorazione), la seconda con acqua distillata cosi da garantire la completa pulitura del supporto.
Nel caso risultasse necessario e sempre dietro specifica indicazione della D.L. la suddetta operazione potra
essere ripetuta in modo da riuscire ad eliminare tutte le tracce di pellicola polimerica.

Specifiche sui materiali

L'utilizzo di solventi gelificanti nelle operazioni di pulitura di superfici policrome sara da preferire, dal
momento che consentira di ottenere un’azione pil controllata e selettiva sullo strato da rimuovere, oltre ad
una minore volatilita dei solventi stessi e maggiore sicurezza per I'operatore.

Scialbatura polimerica su superfici decorate ad affresco

La procedura sara simile a quella decritta all’articolo precedente salvo per la preparazione del supporto che
potra essere trattato con impacco di polpa di cellulosa (1000 mm) o di altro supportante ritenuto idoneo
dalla D.L. e carbonato di ammonio in soluzione satura (ovvero in idonea diluizione) al fine di inumidire lo
strato di intonaco e limitare la penetrazione dei successivi solventi. La rimozione della pellicola polimerica
avverra per mezzo di solvent-gel individuati nelle preliminari campionature o per mezzo di solventi veicolati
da addensanti quali metilcellulosa (per solventi polari) da utilizzarsi in concentrazione dal 2 al 4% p/v o
etilcellulosa (per solventi apolari o a bassa polarita) da utilizzarsi in concentrazione dal 6 al 10% p/v.
L'operazione potra essere rifinita per mezzo di discialbo manuale meccanico mediante bisturi e piccole
lame.

La procedura dovra terminare con una doppia operazione di pulitura della superficie scoperta: la prima per
mezzo di tampone inumidito con il solvente utilizzato per il discialbo (cosi da rimuovere ogni eventuale
avanzo di lavorazione), la seconda con acqua distillata cosi da garantire la completa pulitura del supporto.
Specifiche sui materiali supportanti ed addensanti

Questi prodotti garantiscono la gelificazione del solvente in modo da mantenerlo localizzato sulla superficie
del manufatto policromo. In questo modo rendono I'operazione di pulitura piu selettiva e, allo stesso
tempo, impediscono la penetrazione del solvente negli strati sottostanti, inoltre riducono il processo
d’evaporazione diminuendo linalazione del solvente da parte dell’operatore. In linea generale gli
addensanti dovranno essere lavorati ed applicati a pennello per tempi variabili secondo il caso e rimossi a
secco o con un tampone leggermente imbevuto di solvente senza lasciare residui dannosi per I'opera. La
densita finale del gel sara controllata dall’'operatore a seconda delle esigenze specifiche. | supportanti
fondamentalmente si dividono in due categorie: addensanti cellulosici (metilcellulosa, etilcellulosa) e
solvent-gel. La scelta di gelificare un solvente con un addensante cellulosico anziché per mezzo di solvet-gel
potra discendere da molteplici fattori come, ad esempio, I'eventuale presenza di materiali particolarmente
sensibili all’lacqua rendera gli addensanti cellulosici preferibili ai solvent-gel che, al contrario, risulteranno
piu idonei (grazie all’azione blandamente tensioattiva) per procedure di pulitura piu generiche di superfici
pittoriche e non.

Scialbatura polimerica su superfici decorate a secco

L'operazione di discialbo si rivelera molto delicata vista la “fragilita” degli strati su cui dovra operare e verra
indicata dalle prove preliminari di pulitura eseguite precedentemente I'intervento suddetto. Nel caso in cui
la “scialbatura polimerica” si dovesse presentare con un basso contenuto di polimero, si seguira la stessa
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procedura indicata per gli affreschi, avendo cura di scegliere un solvente che non danneggi i pigmenti
utilizzati per la decorazione a secco.

ART. 5.2 — PRECONSOLIDAMENTI

Premessa metodologica

Nel susseguirsi delle procedure operative il preconsolidamento deve essere considerato come I'operazione
antecedente la pulitura. Si basa, in pratica, sul ristabilimento preventivo delle proprieta di compattezza di
quelle porzioni di materiale disgregato o polverizzato, gia visibili in fase di progetto o individuate dopo la
prima asportazione di depositi superficiali, che potrebbero essere danneggiate durante i successivi cicli di
pulitura. Un’operazione di preconsolidamento potrebbe essere necessaria in presenza di depositi calcarei o
patine nerastre tenacemente aderenti ad un concio di pietra molto fragile (frantumato, scagliato, attaccato
dalle solfatazioni); in questo caso, prima della pulitura, devono essere eseguiti interventi preliminari di
tutela tramite, ad esempio, la messa in opera di “ponti” di collegamento al fine di rendere tali frammenti
nuovamente solidali. L'intervento di preconsolidamento ha, normalmente, lo scopo di fornire stabilita
provvisoria a supporti particolarmente decoesi sui quali sono necessari interventi successivi di pulitura
(anche abbastanza aggressivi) incompatibili con I'attuale stato conservativo, estremamente precario della
superficie. Il preconsolidamento deve operare, essenzialmente, come presidio dei frammenti di materiale e
allo stesso tempo non deve intervenire sui depositi o patine da asportare. Non di rado per eseguire
quest’operazione si utilizzano tecniche e metodi propri del consolidamento anche se nel primo caso la
“terapia” & sovente concentrata su zone puntuali di superficie mentre nel consolidamento € lecito
procedere anche su zone pil ampie di materiale degradato.

Operazioni di preconsolidamento dei materiali lapidei

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni
NorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati,
dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

Generalita

Le operazioni di preconsolidamento richiederanno maestria di messa in opera e, talvolta, potranno essere
ripetute con tempi piuttosto lunghi cosi da permettere ai collanti utilizzati di fare presa (prima di iniziare i
cicli di pulitura) pena la perdita di frammenti e scaglie originali. Questa procedura avra una funzione
esclusivamente preventiva e conservativa; a questo proposito, saranno da preferire prodotti consolidanti
affini agli esistenti, ovvero quei prodotti che potranno essere sciolti nuovamente ed asportati facilmente o
paste molto magre (rapporto legante inerte molto basso).

Dovra essere vietato effettuare qualsiasi procedura di preconsolidamento e/o utilizzo di prodotti, anche se
prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-intervento
eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente, essere catalogato ed
etichettato; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le
percentuali dell'impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione (se si trattera
di emulsioni ovverosia miscele di due liquidi rapporto volume/volume) o di concentrazione (se si tratta di
soluzioni cioé scioglimento di un solido in un liquido rapporto peso/volume) utilizzati, le modalita ed i tempi
di applicazione.

Velinatura con garza di cotone o carta giapponese

Questo tipo di intervento, potra essere utilizzato in presenza di pellicole pittoriche in fase di distacco o
elementi lapidei particolarmente esfoliati, erosi o disgregati al fine di preservarli da, se pur lievi, abrasioni
causate dall’eventuale passaggio di un pennello per un trattamento preconsolidante, consolidante o
dall’azione abrasiva di una pulitura ad acqua. Le scaglie saranno assicurate mediante bendaggi provvisionali
di sostegno: si procedera in modo progressivo mettendo in opera “fazzoletti” di garza di cotone (comuni
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compresse di garze sterili), di tela grezza (da scegliere in base alla pesantezza e alle dimensioni del
frammento in oggetto) o fogli di carta giapponese di pochi centimetri di lato (da 6 a 12) fermati con una
soluzione alcolica polivinilico (ad es. Gelvatol) o acetato di polivinile.

Questa sorta di “filtro”, realizzato con fogli di carta giapponese, potra essere messo in opera anche in
presenza di impacchi pulenti (a base di polpa di cellulosa o di argille assorbenti) allorché si operi su
strutture particolarmente porose o decoese.

Specifiche sui materiali

La carta giapponese € una carta molto leggera a base di fibre di riso, dotata di robustezza disponibile in
commercio in diversi spessori e pesi minimo 6 gr/m? massimo 110 gr/m?2. Queste carte si rilevano utili oltre
che per le velinature anche come “filtro” per operazioni di pulitura su superfici delicate o in avanzato stato
di degrado.

Alcool polivinilico: Sostanza ad alto peso molecolare, solubile in acqua, alla quale si impartisce forte
viscosita e proprieta emulsionanti. Si rileva poco solubile in solventi organici e viene sovente utilizzato in
miscele di acqua e alcool etilico denaturato (in soluzioni dal 3 al 10%) nelle operazioni di
preconsolidamento per fissaggi di scaglie e/o frammenti oppure per fissaggi mediante velinature con garza
di cotone o carta giapponese.

Acetato di polivinile: Resina sintetica termoplastica, preparata per polimerizzazione dell’acetato di vinile, a
sua volta ottenuto da acetilene e acido acetico. Utilizzata in soluzione dal 3 al 10% in alcool etilico o
isopropilico oppure in miscele a base di acido etilico denaturato e acqua come fissativo di pellicole
pittoriche o per eseguire “ponti di cucitura” di frammenti di scaglie decoese. Punto di rammollimento: 155-
180 °C; viscosita a 20 °C della soluzione al 20% in estere etilico dell’acido acetico: 180-240 mPas.
Applicazione di sospensioni di idrossido di calcio

La procedura sara rivolta, in modo particolare, agli intonaci di calce o alle pitture murali, allorché si
manifesteranno fenomeni di polverizzazione del colore o esfoliazione di strati pittorici cosi da garantire sia
la riadesione del pigmento sia della pellicola al supporto. Il preconsolidamento si basera sull’applicazione di
sospensioni, direttamente sulle superfici, di soluzioni stabili d’idrossido di calcio in solventi inorganici (alcoli
alifatici), le particelle veicolate dal solvente penetreranno all'interno delle porosita superficiali cosi da
produrre un nuovo processo di presa all'interno della matrice. Il solvente sara da preferire all’acqua in
quanto quest’ultima rendera la sospensione nettamente pil instabile provocando una velatura biancastra
sulle superfici trattate, inoltre il solvente avra il vantaggio di far decantare I'idrossido di calcio in tempi piu
lunghi (circa 16-18 ore contro gli appena 30-40 minuti delle soluzioni acquose). In ogni caso se si vorra
utilizzare I'acqua sara consigliabile formulare soluzioni utilizzando acqua distillata. Le sospensioni potranno
essere preparate con concentrazioni molto variabili in ragione del supporto da consolidare, sara,
comunque, consigliabile iniziare da sospensioni abbastanza diluite per poi spingersi a soluzioni piu
concentrate fino ad arrivare ad una crema di una certa consistenza.

Il trattamento eseguito, con l'ausilio di pennello a setola morbida, in una due o pil riprese, (intervallate
generalmente da qualche giorno ed aumentando la concentrazione della soluzione), fino ad assorbimento
totale del supporto rientrera in quelli di consolidamento corticale in quanto le particelle, pur di ridotte
dimensioni, non riusciranno a penetrare nel materiale in profondita (ca. 2 mm). La procedura non risultera
adatta per le superfici che presentano depositi polverulenti o grassi, in quanto sostanze potenzialmente
solubili e pertanto diffondibili all'interno della matrice porosa. Su pitture murali o, piu in generale, su
supporti particolarmente decoesi sara necessario interporre fazzoletti di carta giapponese che verranno
rimossi dopo circa un’ora dall’applicazione.

Specifiche

Le possibili velature bianche (che potranno emergere anche solo dopo poche ore dal trattamento)
potranno essere eliminate (a meno che non sia previsto un successivo trattamento protettivo con prodotti a
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base di calce tipo scilabature o velature alla calce) con spugnature o tamponature di acqua distillata o con
impacchi, di qualche ora (circa 6-10 h) di polpa di cellulosa inumidita sempre da acqua distillata (per
maggiori dettagli si rimanda agli articoli specifici sulle puliture).

Micro-iniezioni di miscele a bassa pressione

Questo tipo di operazione sara indirizzato verso la riadesione di modeste parti di intonaco o scaglie di
laterizio sollevate. Queste micro-iniezioni potranno essere effettuate in prossimita di piccole fessure, lacune
o fori gia presenti sulle superfici intonacate, in assenza di queste si potranno creare dei microfori con
I'ausilio di idonei punteruoli o micro-trapani manuali. Previa pulitura della fessurazione con una miscela di
acqua deionizzata ed alcool (5:1 in volume), con lo scopo di creare dei canali nella parte retrostante e, al
contempo, di verificare I'eventuale esistenza di lesioni o fori da dove la miscela consolidante potrebbe
fuoriuscire, si procedera all’iniezione, con l'ausilio di normali siringhe di plastica (da 10 cc o 20 cc),
procedendo attraverso i fori o le soluzioni di continuita poste nella parte piu bassa per poi avanzare, verso
quelle pil in alto.

Per gli intonaci, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, in caso d’estrema urgenza o di
murature umide, si potra utilizzare calce idraulica naturale NHL 2 esente da sali solubili, additivata con
cariche pozzolaniche ventilate; in questo modo si potra ottenere un solido ancoraggio nel giro di 20-30
minuti. All'operazione di preconsolidamento, ad esempio, di una porzione consistente d’intonaco spanciato
che minaccia di distaccarsi totalmente dal supporto, sara utile affiancare quella di presidio provvisorio
temporaneo facilmente realizzabile con la messa in opera, alla distanza di circa 2-3 cm, di un tavolato
continuo in legno protetto nella faccia verso il manufatto da un foglio di alluminio o da un film plastico in
polietilene (tipo Domopak); infine, lo spazio tra presidio e l'interfaccia dell’intonaco (precedentemente
protetto con foglio di alluminio) sara riempito da materiale morbido tipo gommapiuma (o in alternativa da
schiuma di poliuretano).

Specifiche sui materiali

Solamente in caso di prescrizione della DL, le resine acriliche, come del resto le emulsioni acriliche,
potranno essere utilizzate in dispersione acquosa.

ART. 5.3 - PULITURE

PREMESSA

Dato lo stato di degrado, la tecnica esecutiva dei dipinti e la presenza di aree con gravi difetti di coesione
per le fragilita dei pigmenti e dei leganti, in generale le operazioni di pulitura dovranno essere effettuate
con estrema cautela per evitare eccessive sollecitazioni meccaniche e l'uso eccessivo di acqua, che
potrebbe compromettere ulteriormente le campiture a secco o mezzo fresco.

Premessa metodologica

La pulitura di una superficie si deve prefiggere lo scopo di rimuovere la presenza di sostanze estranee
patogene, causa di degrado, limitandosi alla loro asportazione. Il lato estetico non deve incidere sul
risultato finale, l'intento della pulitura non deve essere quello di rendere “gradevole” |'aspetto della
superficie ma, bensi, quello di sanare uno stato di fatto alterato. Si ritengono, percio, inutili, nonché
dannose, puliture insistenti che potrebbero intaccare la pellicola naturale del materiale formatasi nel corso
degli anni, puliture mosse, generalmente, dalla volonta di restituire al materiale il suo aspetto originario.
Tenendo conto che anche la risoluzione meno aggressiva causa sempre una seppur minima azione lesiva sul
materiale, & opportuno che le operazioni siano ben calibrate e graduali, procedendo per fasi progressive su
piu campioni, in questo modo |'operatore puo verificare I'idoneita della tecnica prescelta e, allo stesso
tempo, determinare quando l'intervento deve essere interrotto.

I metodi di pulitura sono diversi in relazione al tipo di materiale sul quale s’interviene e alla sostanza che

s’intende asportare, per questo motivo, la scelta deve essere fatta basandosi su delle indagini preventive in
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modo da poter avere un quadro informativo puntuale sia sulla natura dei degradi, ed il loro relativo livello
d’insistenza, sia sulla consistenza fisico-materica del supporto; in molti casi, infatti, il processo chimico che
innesca il degrado e strettamente correlabile alla natura del materiale. Rimuovere le sostanze estranee da
un manufatto che presenta un degrado molto avanzato pud comportare un aggravarsi dello stato di fatto
per cui, prima dei lavori di pulitura, & opportuno intervenire con un preconsolidamento puntuale delle parti
precarie cosi da evitare di danneggiare frammenti decoesi, esfoliati o indeboliti e, allo stesso tempo, di
attaccare una superficie instabile con acqua e/o prodotti chimici che potrebbero peggiorare la situazione.
Operazioni di Pulitura materiali lapidei

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni
NorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati,
dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

Generalita ed esecuzione di prove di pulitura

Prima di eseguire le operazioni di pulitura & opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine di
salvaguardare l'integrita del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire I'efficacia, piu
o0 meno incisiva, dell’intervento. Le operazioni preliminari comprendono:

- analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro
esplicativo relativo alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica;

- analisi dei prodotti di reazione, cosi da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e la
reattivita chimica;

- preconsolidamento (preferibilmente reversibile) se si riscontra la necessita, del materiale prima di
iniziare la pulitura;

- esecuzione delle prove prescelte su campioni di materiale;

- analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura a
tutta la superficie.

Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve prefiggersi
quello di asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente, in particolar modo quelli che possono
proseguire il deterioramento del materiale. La facilita o difficolta dell’asportazione e, di conseguenza, il
ricorso a metodologie pil 0 meno aggressive, dipende strettamente dalla natura del deposito stesso:

- depositi incoerenti (particellato atmosferico terroso o carbonioso) che non risultano coesi con il
materiale o derivati da reazione chimica, depositati per gravita, o perché veicolati dalle acque meteoriche o
di risalita (efflorescenze saline);

- depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondita, sali veicolati dall’acqua di
dilavamento ecc.) che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un legame meccanico,
non intaccando, pero, la natura chimica del materiale;

- strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o solide) con il
materiale di finitura; i prodotti di reazione che ne derivano sono, ad esempio, le croste (prodotti gessosi) e
la ruggine (ossidi di ferro).

La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non intaccano la
natura chimica del materiale, potra essere eseguita ricorrendo a dei sistemi meccanici semplici, facili da
applicare come ad esempio: stracci, spazzole di saggina, scope, aspiratori ecc. integrati, dove il caso
specifico lo richiede, da bisturi, piccole spatole e lavaggi con acqua; invece nel caso in cui si debbano
asportare depositi solidarizzati con il materiale, sara conveniente ricorrere a dei cicli di pulitura piu
consistenti come, ad esempio, tecniche di pulitura a base d’acqua, pulitura con impacchi acquosi o con
sostanze chimiche, pulitura meccanica, pulitura mediante l'uso di apparecchi aeroabrasivi, sabbiatura
controllata ecc.
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Ogni qualvolta si utilizzeranno sistemi di pulitura che implicheranno I'uso di considerevoli quantitativi
d’acqua (spray di acqua a bassa pressione, idropulitura, acqua nebulizzata, acqua atomizzata ecc.) dovra
essere pianificato in sede di cantiere, prima di procedere con l'intervento, il sistema di raccolta e di
convogliamento del liquido e dovra essere prevista la protezione (mediante I'utilizzo di teli impermeabili)
delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di pulitura (serramenti, vetri ecc.), potrebbero
essere danneggiate durante la procedura.

Ogni procedura di pulitura, in special modo se caratterizzata dall’utilizzo di prodotti specifici anche se
prescritti negli elaborati di progetto, dovra essere preventivamente testata tramite |’esecuzione di
campionature eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente, essere
catalogato ed etichettato; in ogni etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di
prodotto e/o le percentuali dellimpasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di
diluizione (se si trattera di emulsioni, ovverosia miscele di due liquidi, rapporto volume/volume) o di
concentrazione (se si trattera di soluzioni, cioé scioglimento di un solido in un liquido, rapporto
peso/volume) utilizzati, le modalita ed i tempi di applicazione.

Sistemi di pulitura per gli elementi lapidei

| materiali lapidei rientrano nella categoria dei materiali a pasta porosa e come tali risentono
particolarmente dell’azione disgregatrice operata dalle condizioni al contorno. La superficie, generalmente
lavorata, a contatto con gli agenti atmosferici & sottoposta ad una serie di lente trasformazioni chimiche-
fisiche che portano, nel corso degli anni, alla formazione di una patina superficiale, non dannosa, una sorta
di protezione naturale che si limita ad alterare solo I'aspetto cromatico del materiale. Attualmente, le
sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera ostacolano la formazione della patina attaccando direttamente i
materiali lapidei favorendone la disgregazione e l'insorgenza di croste nere. L'intervento di pulitura su
guesto tipo di materiali deve, principalmente, essere indirizzato ad eliminare la presenza di efflorescenze,
croste nere, macchie ecc. che provocano il lento deterioramento della materia e, laddove € presente,
conservare la patina naturale.

Le croste nere che ricoprono gli elementi lapidei, costituiscono un tipo di degrado che piu di altri puo
alterare lo stato di fatto del materiale; oltre a mascherare le policromie, annullando I'originale gioco di luci
e di ombre caratteristico degli apparati decorativi, sono una fonte pericolosa di sali solubili e la loro
persistenza fa si che la superficie sia sempre a contatto con le sostanze inquinanti. La presenza di croste
nere puo inoltre accentuare |'effetto di variazioni termiche, che accelerano il fenomeno di esfoliazione degli
strati superficiali della pietra provocando il distacco di frammenti.

Pulitura mediante spray di acqua a bassa pressione

Questo metodo di pulitura potra essere utilizzato solamente se approvato dalla Direzione Lavori

Tecnica particolarmente adatta quando si trattera di rimuovere polveri e depositi solubili in acqua o non
troppo coesi al substrato; indicata soprattutto per asportare depositi superficiali sottili legati con gesso o
calcite secondaria, su materiali lapidei di natura calcarea e poco porosi, &€ sconsigliata in presenza di croste
nere di spessore considerevole (1-3 mm) e contenenti percentuali di gesso elevate (tra il 20% e il 30%)
poiché i tempi di applicazione troppo lunghi potrebbero recare danni al materiale. La superficie da trattare
sara invasa da getti d’acqua a bassa pressione (2-3 atm) proiettati con 'ausilio di ugelli (simili a quelli
comunemente usati negli impianti di irrigazione o in orticoltura) indirettamente dall’alto verso il basso, in
modo tale da giungere sul materiale in caduta. Quest’'operazione di pulitura, oltre all’azione chimica,
svolgera anche una moderata azione meccanica e dilavante, (dovuta al moderato ruscellamento), grazie
alla quale gran parte dei sali solubilizzati potranno essere rimossi. Importante e tenere presente che la
quantita d’acqua da impiegare dovra essere tale da non inumidire troppo la muratura (I'intervento non
deve superare i 15-20 minuti consecutivi); inoltre, & consigliabile evitare i cicli di pulitura a base d’acqua nei
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mesi freddi cosi da evitare gli inconvenienti connessi sia all’azione del gelo sia alla lenta evaporazione, per
guesto la temperatura esterna non dovrebbe essere mai sotto i 14 °C.

La pulitura dovra procedere per porzioni limitate di muratura; nel caso questa tecnica sia utilizzata per la
pulitura di materiali lapidei porosi si dovra, necessariamente, ridurre al minimo indispensabile la quantita
d’acqua in modo da riuscire ad evitare la movimentazione dei sali presenti all'interno del materiale.
Considerata la quantita d’acqua impiegata, prima di iniziare le operazioni di pulitura si dovranno mettere in
atto le precauzioni enunciate nell’articolo sulle generalita.

Specifiche sui materiali: per la pulitura di manufatti, dovra, preferibilmente, essere utilizzata, acqua
assolutamente pura, dolce, priva di sali e calcari, con un pH neutro e una durezza inferiore al 2% (anche se
sovente nella pratica si ricorre all’acqua di rubinetto). L'acqua da impiegare dipendera dalla natura del
materiale, di norma in presenza di calcari teneri si useranno acque piu dure, acque a grana fine dove si
riscontreranno problemi di solubilita di carbonato di calcio mentre, per i graniti e le rocce silicate potra
essere utilizzata acqua distillata ovvero deionizzata ottenuta tramite |'utilizzo di appositi filtri contenenti
resine scambiatrici di ioni acide (RSOsH) e basiche (RNH;OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione
non rendera le acque sterili e nel caso in cui sia richiesta sterilita, potranno essere ottenute acque di questo
tipo, operando preferibilmente per via fisica.

Pulitura mediante spray d’acqua nebulizzata

Questo metodo di pulitura potra essere utilizzato solamente se approvato dalla Direzione Lavori
Un’alternativa alla pulitura con spray d’acqua deionizzata e la nebulizzazione del liquido tramite ugelli a
cono vuoto (dotati di pinze e posizionati a 30-40 cm dalla superficie) caratterizzati da un orifizio molto
piccolo, (diametro tra 0,41 e 0,76 mm), che permette di invadere la superficie da trattare (obliquamente e
guasi senza pressione) con una fitta nebbia di goccioline, del diametro di circa 1/10 mm. Sostanzialmente le
precauzioni da prendere saranno le stesse del metodo precedentemente illustrato, questo sistema sara
valido soprattutto per rimuovere incrostazioni costituite da composti parzialmente idrosolubili; I'acqua
impiegata potra essere deionizzata ed additivata con tensioattivi neutri allo scopo di diminuire I'angolo di
contatto e, rispetto allo spray d’acqua, presentera il vantaggio di accentuare I'azione diluente della pulitura
chimica proprio grazie all’azione nebulizzante delle goccioline. La nebulizzazione risultera particolarmente
adatta quando si trattera di pulire pietre carbonatiche non troppo incrostate (meno adatta per pietre
quarzo-silicatiche) e per interventi su calcari non troppo porosi, dove le sostanze da rimuovere non siano
particolarmente tenaci, contrariamente, in presenza di depositi difficili da rimuovere, si completera il ciclo
di pulitura con impacchi o spazzole di saggina. La pulitura dei materiali porosi con acqua nebulizzata dovra
ridurre i tempi d’irrorazione della superficie (cosi da evitare |'assorbimento d’acqua in profondita)
ripetendo, se necessario, I'intervento pil volte. L’applicazione continua della nebulizzazione sulla superficie
non dovra, comunque, mai superare i 15 minuti consecutivi in modo da evitare che le murature
s'impregnino eccessivamente (in condizioni “normali” il consumo d’acqua potra essere valutato in 4 I/h per
ugello). Tra i vari cicli di pulitura dovranno intercorrere ampie pause cosi da consentire al materiale il
completo prosciugamento. | tempi d’applicazione saranno comunque in funzione della consistenza dei
depositi e della natura del materiale; su calcari teneri I'intervento potra durare meno rispetto a quello
operato su quelli compatti. La pulitura mediante acqua nebulizzata si effettuera in cantiere ricorrendo a
specifica apparecchiatura e dovra essere applicata, esclusivamente durante la stagione calda, mai con valori
minimi della temperatura esterna inferiori a 17 °C. Considerata la quantita d’acqua impiegata, prima di
iniziare le operazioni di pulitura si dovranno mettere in atto le precauzioni enunciate nell’articolo sulle
generalita.

Pulitura mediante acqua atomizzata

Questo metodo di pulitura potra essere utilizzato solamente se approvato dalla Direzione Lavori
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Molto simile alla tecnica della nebulizzazione ¢ la pulitura mediante acqua atomizzata con la differenza che,
in questo caso, lo spruzzo d’acqua & costituito da goccioline ancora pil piccole. Mediante I'uso d’apposite c
amere di atomizzazione, infatti, I’'acqua si ridurra in un aerosol costituito da un numero elevato di finissime
goccioline che fuoriusciranno da ugelli connessi ai lati delle camere mediante condutture flessibili; in questo
modo aumentera I'azione solvente dell’acqua nei confronti dei sali solubili e dei leganti delle croste nere, m
entre diminuira I'azione meccanica che si limitera ad un debole ruscellamento sulle superfici sottostanti. Si r
icorrera a questa tecnica ogni qualvolta si dovra eseguire la pulitura su porzioni particolarmente delicate co
me: apparati decorativi, fregi, modanature ecc., e/o su superfici particolarmente degradate (decoese). La p
ulitura mediante I'atomizzazione sara in grado di asportare dalle superfici lapidee (anche porose) di natura
carbonatica, parte dei sali solubili e i depositi polverulenti e/o carboniosi. | tempi di applicazione sono pit lu
nghi di quelli previsti per la nebulizzazione. Considerata la quantita d’acqua impiegata, prima di iniziare le o
perazioni di pulitura, si dovranno mettere in atto le precauzioni enunciate nell’articolo sulle generalita.
Pulitura meccanica (spazzole, bisturi, spatole ecc.)

La pulitura meccanica di superfici lapidee, comprende una serie di strumenti specifici il cui impiego ¢ in
stretta relazione al grado di persistenza delle sostanze patogene che si dovranno asportare. Prima di
procedere ad illustrare la gamma di utensili disponibili e le relative tecniche, & opportuno precisare che la
riuscita delle operazioni di pulitura meccanica, sara strettamente connessa all’abilita ed alla sensibilita
dell’operatore che dovra prestare particolare attenzione a non arrecare danni irreversibili al materiale
(incisioni o segni). La pulitura meccanica consentira la rimozione di scialbature, depositi ed incrostazioni piu
o meno aderenti alla superficie; a tal fine si potra ricorrere a strumenti di vario tipo partendo dai piu
semplici come: spazzole di saggina o di nylon, bisturi, piccole spatole metalliche, sino ad arrivare ad
utilizzare apparecchiature meccanizzate pilt complesse di tipo dentistico che, alimentate da un motore
elettrico o pneumatico, consentiranno la rotazione di un utensile come ad esempio: microspazzolini in fibre
vegetali o nylon (per asportare depositi piu o meno aderenti), microfrese (atte all’asportazione di
incrostazioni dure e di modeste dimensioni), micromole in gomma abrasiva (ovviano l'inconveniente di
lasciare tracce da abrasione grazie al supporto relativamente morbido), microscalpelli su cui si monteranno
punte in vidia di circa 5 mm di diametro (adatti per la rimozione di depositi calcarei), vibroincisori,
apparecchi che montano punte a scalpello o piatte con diametro di circa 2-3 mm (eliminano incrostazioni
molto dure e coese come scialbi, stuccature cementizie ecc.). La carta abrasiva fine (400-600 Mesh) o la
pomice potranno essere impiegate in presenza di superfici piane o poco irregolari, anche se la bassa
velocita di avanzamento che caratterizza questo sistema, implichera tempi di lavoro troppo lunghi e, per
questo, potra essere applicato solo su porzioni limitate di materiale. In presenza di stuccature cementizie, o
in casi analoghi, si potra procedere alla loro asportazione ricorrendo all’'uso di un mazzuolo e di uno
scalpello (unghietto); considerato I'impatto che potra avere l'intervento sul materiale, si consiglia di
effettuare I'operazione in maniera graduale in modo da poter avere sempre sotto controllo I'intervento.
Avvertenze

Questo tipo di pulitura potra produrre variazioni morfologiche superficiali in funzione della destrezza
dell’operatore e delle condizioni conservative della superficie, mentre saranno assenti variazioni del colore
delle superfici trattate da tale procedura.

Pulitura supportata mediante prodotti solventi

La pulitura supportata mediante solventi dovra essere, necessariamente, impiegata nel caso in cui si operi
in presenza di materiali o supporti (ad es., stucchi a gesso o stesure pittoriche a base gesso) che non siano
in grado di sopportare puliture ad acqua. La procedura operativa prevede:

— esecuzione di prove preliminari di pulitura al fine di determinare il livello della rimozione dei prodotti di
deposito e di alterazione, senza danneggiare il supporto, la sua finitura superficiale nonché il materiale di
Cui e costituito: tali prove serviranno, inoltre, per avere un campione di riferimento e di controllo durante le
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fasi successive di lavoro. Tali test dovranno essere eseguiti in presenza della DL ed essere visionati dagli
organi di tutela del bene in oggetto; ogni campione dovra essere catalogato e riportare il tipo di solvente
utilizzato. Per la campionatura, (che dovra necessariamente essere eseguita su differenti elementi lapidei),
se non differentemente specificato negli elaborati di progetto, potranno essere impiegati i seguenti
solventi: acetone, acqua ragia, diluente nitro e white spirit;

— per la pulitura degli elementi in oggetto sara necessario veicolare il solvente mediante I'utilizzo di
addensanti cellulosici ovvero solvent-gel. Queste tipologie di prodotti, oltre a risultare igroscopici,
permettono di gelificare il solvente cosi da mantenerlo localizzato sulla superficie del manufatto policromo;
in questo modo I'azione di pulitura si rilevera piu selettiva limitando la penetrazione del solvente negli strati
sottostanti. Il gel sara applicato con pennelli piccoli e morbidi per i tempi e con la densita stabiliti dai test-
campione eseguiti in precedenza; in caso di superfici particolarmente decoese si potranno frapporre tra il
composto e il supporto dei fazzoletti di carta giapponese. Il composto sara rimosso a secco o a tampone
leggermente imbevuto cosi da evitare di lasciare eventuali residui dannosi per il manufatto.

Avvertenze

La scelta del solvente adatto alla rimozione di una certa sostanza richiederebbe, di norma, I'esatta
conoscenza della natura chimica del materiale da disciogliere; nel caso in cui si disponga di tale conoscenza
preliminare all’'intervento, sara sufficiente utilizzare il Triangolo delle Solubilita dei solventi cosi da arrivare
immediatamente ad una possibile, quanto idonea soluzione. Nel caso in cui I'operatore non abbia la piena
conoscenza della natura del materiale da rimuovere, sara necessario eseguire delle prove campione sulla
superficie da rimuovere. | suddetti test, eseguiti dietro specifica autorizzazione della DL, dovranno
verificare, con delle miscele solventi standard a parametri di solubilita noti (potra, per semplicita, essere
considerato solo uno dei tre parametri ad es. la fd ovvero la forza di dispersione), il valore necessario per
solubilizzare il materiale ovvero la vernice in oggetto: in accordo col valore trovato, verra scelto il solvente
adeguato per la pulitura. Il pratica si dovranno eseguire delle modeste tassellature di prova partendo
sempre dalla miscela (ovvero dal solvente) con valore pil basso per poi passare alla successiva, fino a
guando se ne trovera una che solubilizzera il soluto in questione. Stabilito, in questo modo, il parametro
spia, si potra compiere la scelta del solvente (o piu spesso della miscela di solventi, ad es. 1 parte di white
spirit e 3 parti di trielina per asportare depositi, grassi di oli e cere) avente il valore ricercato. La selezione,
pertanto, sara indirizzata dalla tabella dei parametri di solubilita nelle immediate vicinanze del valore del
parametro scelto determinato dalla prova-campione. In linea generale, la scelta dovra ricadere su un
solvente il meno tossico possibile, nel caso tale solvente non dovesse esistere, il valore spia dovra essere
riprodotto mediante miscela di solventi (per semplicita operativa converra operare verso miscele binarie).
La scelta dei solventi, sia quando risulti nota la natura del soluto, sia quando si debba ricavare mediante
prove campione, rappresenta di norma un compromesso tra esigenze diverse quali il potere solvente, la
stabilita, la non corrosivita, la tossicita e I'infiammabilita. Considerando i parametri di solubilita (ovvero fs
forze di dispersione tipo apolari, fp forze di tipo polari e fh forze di legame a Idrogeno) dei solventi organici,
sara, pertanto, consigliabile sostituire un solvente organico con un altro solvente o una miscela di solventi
la cui terna di parametri di solubilita sia analoga a quella del solvente da sostituire, specialmente se questo
ultimo si rileva molto tossico. L'utilizzo di solventi gelificanti nelle operazioni di pulitura di superfici
policrome sara da preferire dal momento che consentira di ottenere un’azione piu controllata e selettiva
sullo strato da rimuovere, oltre ad una minore volatilita dei solventi stessi ed una maggiore sicurezza per
I'operatore.

Per utilizzare, manipolare e/o conservare i suddetti prodotti si dovra, obbligatoriamente, fare riferimento a
guanto indicato sulle relative etichette e schede di sicurezza. | prodotti dovranno, inoltre, essere ad
esclusivo uso di personale professionalmente qualificato. In ogni caso dovranno sempre essere utilizzati i
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DPI (dispositivi di protezione individuali) adeguati a protezione della pelle, degli occhi, del viso e delle vie
respiratorie.

Specifiche sui materiali

Acetone anidrite solvente polare, volatile atossico presenta un ottimo potere solvente miscibile con molti
liquidi e puo essere impiegato come solvente intermediario.

Acqua ragia minerale solvente apolare, la versione dearomatizzata, presentera una tossicita inferiore; sara,
comunque, consigliabile utilizzarla in ambiente areato.

Diluente nitro antinebbia, miscela di vari solventi (toluene, acetone, dicloropropano, alcool isopropilico),
alcuni tossici a polarita media a rapida evaporazione, possiede un buon potere solvente.

White spirit (ragia dearomatizzata), miscela di idrocarburi, liquido limpido di odore caratteristico &
insolubile in acqua ma miscibile con la maggior parte dei solventi organici.

Solvent-gel si costituiscono a partire da acido poliacrilico e ammina di cocco, la quale possiede la proprieta
di neutralizzare la funzione acida dell’acido poliacrilico e, contemporaneamente, di conferire all’addensante
anche blande proprieta tensioattive. L’aggiunta al solvente scelto e poche gocce d’acqua provocano il
rigonfiamento del sistema e la formazione del gel.

Addensanti cellulosici: agiscono per rigonfiamento diretto della struttura cellulosica da parte del solvente
puro o di loro miscele. La metilcellulosa si rileva piu adatta per gelificare solventi polari (acetone, white
spirit ecc.) o miscele di questi, da utilizzarsi in concentrazione dal 2 al 4% p/v. L’etilcellulosa si rileva, invece,
piu adatta per solventi a polarita medio bassa (clorurati, chetoni, esteri ecc.) o apolari; la percentuale di
utilizzo varia dal 6% al 10% (p/v) a seconda dei casi.

Pulitura supportata mediante impacchi assorbenti a base di acqua (estrazione di sali solubili mediante
applicazione di compresse assorbenti)
Questo metodo di pulitura potra essere utilizzato solamente se approvato dalla Direzione Lavori.

L'impacco acquoso consistera nell’applicazione, direttamente sulla superficie, (preventivamente umidificata
con acqua distillata o deionizzata) di argille assorbenti (seppiolite o attapulgite con granulometrie comprese
tra i 100 e i 200 Mesh) o polpa di cellulosa (fibra lunga 600-1000 ) previa messa in opera, dove si rendera
necessario, di klinex o fogli di carta giapponese indispensabili per interventi su superfici porose e/o
decoese. La preparazione dell'impacco avverra manualmente imbevendo con acqua deionizzata o distillata
il materiale assorbente fino a che questo non assumera una consistenza pastosa tale da consentire la sua
applicazione, con l'ausilio di spatole, pennelli o, pil semplicemente con le stesse mani, in spessori variabili a
seconda delle specifiche dettate dalla DL (2-3 cm per le argille, 1 cm per la polpa di cellulosa). La
permanenza dell’'impacco sulla superficie sara strettamente relazionata al caso specifico ma soprattutto
fara riferimento alle indicazioni, dettate dalla DL, basate su prove preventive effettuate su campioni (circa
10x10 cm). Il tempo di contatto (da pochi minuti a diverse ore) dipendera dalla concentrazione delle
soluzioni impiegate (da 5% a 130%, alle soluzioni sature), dal tipo e dalla consistenza del degrado che dovra
essere rimosso. La plasticita dell'impacco potra essere migliorata aggiungendo all’acqua e all’argilla
guantita variabili di attapulgite micronizzata. Gli impacchi dovranno essere eseguiti con temperature
esterne non inferiori a 10 °C; se applicati durante un periodo caldo, o in presenza di vento, al fine di
rallentare '’evaporazione del solvente, potranno essere protetti esternamente con strati di cotone o teli di
garza imbevuti di acqua demineralizzata, coperti da fogli di polietilene muniti di un’apertura dalla quale
verra garantito lI'inumidimento della superficie sottostante. La rimozione della poltiglia potra essere
eseguita quando questa, una volta asciutta, formera una crosta squamosa ed incoerente tale da distaccarsi
dal supporto poiché non piu aderente alla superficie. | frammenti di pasta cadranno da soli o potranno
essere rimossi con facilita aiutandosi con pennello o spatola. Il supporto dovra essere lavato con acqua
demineralizzata, nebulizzata a bassa pressione in modo da riuscire ad asportare tutto il materiale
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assorbente aiutandosi, se necessario, anche con spazzole e pennelli di setole di nylon morbide. Sia
I'attapulgite che la seppiolite saranno in grado di assorbire una grande quantita di liquidi in rapporto al loro
peso (un chilogrammo di attapulgite & in grado di assorbire 1,5 kg d’acqua senza rigonfiare); 'attapulgite
riuscira ad assorbire, oltre I'acqua, anche gli oli. Le argille assorbenti, rispetto alla polpa di cellulosa,
presenteranno I'inconveniente di sottrarre troppo rapidamente I'acqua dalle superfici trattate. In presenza
di pietre molto porose potra essere indicato ricorrere alla polpa di cellulosa (piu facile da rimuovere
rispetto alle argille).

Specifiche sui materiali

In alternativa all'impasto composto in cantiere potra essere impiegato un impasto premiscelato
denominato Westox Cocoon costituito esclusivamente da acqua distillata, fibre di purissima cellulosa di
grado A (farmaceutico, non riciclata), proveniente da pasta di pino di prima scelta esente da Arsenico. La
pasta (con ph di 8,0-8,5) viene alcalinizzata con Carbonato di Calcio da polvere di marmo, invece che con il
normale Bicarbonato di Sodio, onde evitare di introdurre uno ione estraneo alla malta di calce, e modificata
con terre silicee assorbenti purissime (farina fossile diatomacea). La pasta dell'impacco Cocoon é fornita
pronta all’'uso, non necessita di nessuna aggiunta né di essere mescolata. Si applica alla superficie (per un
minimo di due applicazioni) mediante spatola piatta, cazzuola o a spruzzo per grandi superfici, per uno
spessore di circa 10 mm (consumo di circa 10 I/m?), anche da mano d'opera non specializzata. Dopo circa 7-
28 giorni dall’applicazione (14 giorni in condizioni climatiche medie, ma anche molto di pil) la pasta sara
diventata un cartone contenente i sali e potra essere distaccata manualmente dal substrato o con
I'eventuale aiuto di spatola piatta. Il cartone potra essere mandato a discarica ordinaria. Cosi come per
I'impacco “tradizionale”, la superficie interessata dovra essere lavata con acqua demineralizzata
eventualmente coadiuvata da una leggera spazzolatura manuale eseguita con spazzole morbide.
Avvertenze

Il degrado e i danni si presenteranno in proporzione alla quantita percentuale in peso dei sali totali presenti
nel muro. Il contenuto salino del muro potra essere verificato da analisi di laboratorio su campioni secondo
la norma UNI 11087 Beni Culturali "Materiali lapidei naturali ed artificiali. Determinazione del contenuto di
sali solubili. Specie ioniche". La valutazione dei “sali totali” (ossia la somma delle seguenti specie ioniche:
cloruri, solfati, nitrati e Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio) mediante conduttivita, prevista dalla stessa
norma, potra essere accettata per misure comparative a discrezione del Direttore dei Lavori.

In linea generale un muro potra essere classificato secondo il grado di contaminazione in:

- pulito quando contiene meno dello 0,20% di sali totali al suo interno;

- poco contaminato quando contiene dallo 0,30% allo 0,50% (con questo contenuto salino vi sono
pochi danni);

- mediamente contaminato dallo 0,60% all’1,50%;

- molto contaminato dall’1,60% al 3,00% di sali;

- gravemente contaminato oltre il 3,00% di contenuto salino.

L'abbassamento del contenuto salino totale del muro sotto allo 0,20% garantisce che il muro € sano, e
rimarra tale se non entrano nuovi sali. Essendo ogni situazione di cantiere diversa, il numero di applicazioni
necessario per raggiungere, nel caso particolare, la soglia ideale dovra essere valutata singolarmente; in
ogni caso, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, si eseguiranno un minimo di due cicli
di impacco intervallati da almeno 14 giorni.

Pulitura supportata a base di sostanze chimiche
In presenza di sostanze patogene particolarmente persistenti (croste poco solubili) gli impacchi potranno

essere additivati con dosi limitate di sostanze chimiche, in questo caso I'operazione dovra essere portata a
compimento da personale esperto che prima di estendere il procedimento a tutte le zone che
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necessiteranno dell’intervento, eseguira delle limitate tassellature di prova utili a definire, con esattezza, i
tempi di applicazione e valutare i relativi effetti. Le sostanze chimiche, a base di solvente o di sospensioni
ad azione solvente, con le quali si potranno additivare gli impacchi dovranno avere una limitata tossicita,
bassa infiammabilita, adeguata velocita di evaporazione e una composizione pura. Un solvente troppo
volatile non riuscira a soluzionare in tempo il deposito cosi come un solvente con alto punto
d’evaporazione ristagnera sulla superficie. Si potra ricorrere a prodotti basici o a sostanze detergenti quali
saponi liquidi neutri non schiumosi diluiti nell’acqua di lavaggio. Le sostanze a reazione alcalina pilt 0 meno
forte (come I'ammoniaca, i bicarbonati di sodio e di ammonio) saranno utilizzate soprattutto per
saponificare ed eliminare le sostanze grasse delle croste a legante organico e, in soluzione concentrata,
saranno in grado di attaccare incrostazioni scure spesse e scarsamente idrosolubili. | detergenti saranno in
grado di diminuire la tensione superficiale dell’acqua incrementandone, in questo modo, |'azione pulente;
I'utilizzo dei detergenti consentira di stemperare le sostanze organiche (oli e grassi), di tenere in
sospensione le particelle di depositi inorganici non solubilizzati o disgregati, di compiere un’azione
battericida presentando il vantaggio di poter essere asportati insieme allo sporco senza lasciare alcun
residuo.

Per asportare croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) uno dei formulati che, se non diversamente indicato
dalla DL, potra essere utilizzato si comporra di:

- 1000 cc di acqua deionizzata;

- 50 g di carbossimetilcellulosa (serve per dare consistenza tissotropica all'impasto);

- 30 g di bicarbonato di sodio (NaHCO53);

- 50-100 g di EDTA (sale bisodico).

Il tempo di contatto potra variare secondo i casi specifici: nel caso in cui la DL riterra opportuno prolungarlo
nel tempo (sulla base di prove preventive su tasselli di materiale campione), si dovra provvedere alla
copertura dell’area interessata con fogli di polietilene in modo da impedire I'evaporazione dell’acqua
presente nel composto. Una volta rimosso il composto, si dovra procedere alla pulitura con acqua
deionizzata aiutata, se si riterra necessario, con una leggera spazzolatura.

L'EDTA bisodico & particolarmente efficace nella rimozione di patine di gesso, generate da solfatazioni e
carbonato di calcio legate alla presenza di scialbi o ricarbonatazioni superficiali, grazie al pH debolmente
acido (pH @ 5). L'EDTA tetrasodico con il pH alcalino (pH @ 11) risultera particolarmente efficace nella
rimozione di patine di vario colore (giallo, rosa, bruno) composte da ossalato di calcio (prodotto da certi tipi
di licheni o da ossidazione di eventuali materiali organici vari applicati in passato a scopo protettivo o
decorativo e, in seguito, ossidati da batteri installatisi sulla superficie).

In alternativa si potra utilizzare un impacco leggermente diverso denominato AB 57 composto nel seguente
modo:

- 1000 cc di acqua deionizzata;

- 60 g di carbossimetilcellulosa;

- 50 g di bicarbonato di sodio (NaHCO:5);

- 30 g di bicarbonato di ammonio (NH4HCO:);

- 25 g di EDTA (sale bisodico);

- 10 g di Neodesogen (sale di ammonio quaternario) al 10%.

Rispettando la composizione si avra una soluzione il cui pH sara di circa 7,5 (sara, in ogni caso, sufficiente
che il pH non superi il valore di 8 al fine di evitare pericolosi fenomeni di corrosione dei calcarei e
I’eventuale formazione di sotto prodotti dannosi); la quantita di EDTA potra variare fino ad un massimo di
100-125 g, alla miscelazione potral essere aggiunte ammoniaca allo scopo di migliorare la dissoluzione di
componenti “grassi” presenti nella crosta. Anche in questo caso ad operazione avvenuta si rendera
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indispensabile un lavaggio con acqua deionizzata accompagnato, se si riterra necessario, da una blanda
azione meccanica di spazzolatura.

Per la rimozione di ruggine dalle superfici lapidee il reagente utilizzato sara diverso a seconda se si trattera
di operare la pulitura su rocce calcaree o su rocce silicee; le macchie di ferro, su queste ultime, si potranno
rimuovere mediante acido fosforico e fosfati, floruri o citrati mentre, sulle rocce calcaree, si potra ricorrere
a una soluzione satura di fosfato di ammonio (con pH portato a 6 per aggiunta di acido fosforico) facendo
attenzione a limitare al minimo il tempo di contatto. E buona norma, prima di applicare gli impacchi,
sgrassare la superficie da pulire e, al fine di limitare la diffusione del ferro all'interno del materiale,
applicare i primi impacchi su di un’area doppiamente estesa rispetto a quella dell’intervento e quelli
successivi limitandosi alla parte interessata dalla patologia.

Avvertenze

Questo tipo di pulitura comportera inevitabilmente un blando effetto di corrosione delle superfici calcaree
soprattutto in avanzato stato di degrado, cio & dovuto principalmente alla presenza di agenti complessati
del calcio all'interno del formulato AB57. La pulitura supportata con prodotti chimici aumentera, inoltre
leggermente I'assorbimento capillare di acqua in relazione all’effetto di corrosione corticale esaminato in
precedenza. In alcuni casi, inoltre, la pulitura chimica potra presentare una leggere sbiancatura delle
superfici trattate.

Pulitura supportata a base di Carbonato e Bicarbonato d’Ammonio

Il carbonato e il bicarbonato di ammonio (supportati nella maggior parte dei casi con impacchi di polpa di
cellulosa) sono sali solubili in acqua, ai quali si potra ricorrere in percentuali che varieranno da 5% a 100%,
secondo i casi; potranno essere utilizzati sia da soli che in composti e, non di rado, a questa tipologia di
impacchi si potranno aggiungere resine a scambio ionico con effetto solfante applicate in seguito a
miscelazione con acqua demineralizzata in rapporto variabile, in base alla consistenza finale che si vorra
ottenere per effettuare il trattamento (i tempi di applicazione sono, anche in questo caso, da relazionarsi ad
opportuni test preventivi).

Il carbonato e il bicarbonato di ammonio decompongono spontaneamente originando prodotti volatili (di
norma questi sali risulteranno attivi per un lasso di tempo di circa 4-5 ore), la liberazione di ammoniaca
conferira al trattamento proprieta detergenti, mentre I'alcalinita (maggiore per il carbonato che per il
bicarbonato) consentira una graduale gelificazione di materiale di accumulo e vecchie patine proteiche e
lipidiche, consentendone la rimozione dalla superficie. Questi sali eserciteranno, inoltre, un’azione
desolfatante, riuscendo a trasformare il gesso, eventualmente presente sul supporto, in solfato di ammonio
piu solubile e facilmente asportabile con lavaggio acquoso. Se il materiale da asportare presentera
un’elevata percentuale di gesso, la concentrazione in acqua del carbonato o bicarbonato dovra essere di
tipo saturo (circa il 15-20% di sale in acqua deionizzata) mentre, per gli altri casi, bastera raggiungere il pH
necessario (9 per il carbonato, 8 per il bicarbonato) con soluzioni meno sature (5-7% in acqua deionizzata).
L'uso del bicarbonato d’ammonio (o di sodio) sara sconsigliato nel caso di interventi su materiali
particolarmente degradati, specie per i marmi (nei quali si puo avere una facile corrosione intergranulare e
decoesione dei grani di calcite superficiale) e per i calcari sensibilmente porosi dove potra incontrare
difficolta nel rimuovere i residui dell'impacco. In presenza di efflorescenze visibili sara utile un’anticipata
rimozione meccanica delle stesse, allo scopo di evitare la loro solubilizzazione e conseguente
compenetrazione in seguito alla messa in opera dell'impacco.

Esempi di impasti: un impasto base per la rimozione di patine tenaci, fissativi o pitturazioni eseguite con
colori piu 0 meno resistenti sara composto da:

- polpa di cellulosa a fibra media-grossa (tipo Arbocell 200-600 2, meta della quantita di polpa di
cellulosa potra essere sostituita con Sepiolite);
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- carbonato di ammonio al 20-25% (soluzione satura e acqua deionizzata in rapporto 1:2), in
alternativa si potra utilizzare bicarbonato di ammonio in opportuna diluizione.

La validita dell'impacco dovra, in ogni caso, essere testata preventivamente su tasselli-campione,
indicativamente il tempo di contatto potra variare tra i 10 e i 45 minuti. La concentrazione della sostanza
attiva non dovra essere molto alta cosi da garantire all'impacco un’azione prolungata nel tempo e in
profondita. Per pitturazioni eseguite con colori poco resistenti o delicati potra essere utilizzata polpa di
cellulosa con fibre corte (0-40 <) o carbossimetilcellulosa (cosi da formare un impasto semitrasparente
morbido e pennellabile) abbassando i tempi di applicazione (che potranno oscillare dai 5 ai 20 minuti) cosi
da evitare che l'impacco agisca troppo in profondita ed eserciti solo azione pulente in superficie. In
presenza di pigmenti deboli potra essere necessario sostituire il carbonato con il bicarbonato di ammonio
con 'eventuale riduzione delle concentrazioni e dei tempi di contatto (potranno essere sufficienti anche
solo pochi minuti).

Avvertenze

L’applicazione dovra essere fatta dal basso verso 'alto in modo da owviare pericolosi ed incontrollabili
fenomeni di ruscellamento e al fine di ogni applicazione si procedera all’asportazione di ogni traccia di
sostanza chimica ricorrendo sia ad un accurato risciacquo manuale con acqua deionizzata sia, se indicato
dalla scheda tecnica del prodotto, all’ausilio di apposite sostanze neutralizzatrici. | vantaggi degli impacchi,
indipendentemente dalla tipologia, risiedono nella loro non dannosita, nel basso costo (le argille sono
riutilizzabili previo lavaggio in acqua) e nella facilita di messa in opera, non solo ma se si usera una miscela
di polpa di cellulosa piu argille assorbenti (in rapporto 1:1) si potranno sfruttare le caratteristiche migliori di
entrambe (I'impacco che ne derivera si presentera morbido e malleabile tale da permettere I'applicazione
sulle zone interessate senza cadute di materiale o percolazione di liquido in eccesso sulle zone limitrofe);
per contro gli svantaggi sono la lentezza dell’'operazione e la loro relativa non controllabilita.

Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di Resine a scambio ionico

Il pulitore a scambio cationico (descialbante) funziona come agente di pulitura nei confronti di scialbature e
incrostazioni calcaree, “sequestrando” ioni di calcio al supporto cui viene applicato in modo lento e
delicato, garantendo, pertanto, un buon controllo del grado di pulitura. Il pulitore risultera facilmente
disperdibile in acqua demineralizzata o distillata con la quale, allorché venga miscelato per 1/7-1/8 del suo
peso (ovvero con altro rapporto a secondo della consistenza finale descritta negli elaborati di progetto),
fornisce un impasto facilmente applicabile a spatola su superfici con qualsiasi orientamento; con
guantitativi d’acqua leggermente superiori si otterranno impasti piu scorrevoli applicabili a pennello.

Le resine a scambio anionico (desolfatanti) risulteranno invece attive nei confronti di gesso e solfati, derivati
dall’aggressione da inquinamento atmosferico, su materiali lapidei di origine sia naturale sia artificiale quali:
marmi, pietre, malte, intonaci, affreschi o pitture murali. Al fine di ottenere un impasto facilmente
applicabile a spatola su superfici di qualsiasi orientamento sara necessario disperdere, orientativamente,
una parte in peso di resina in una parte in peso di acqua deionizzata o distillata. Quantitativi maggiori di
acqua (1,2-1,5 parti in peso), consentiranno applicazioni a pennello o con erogatori a spruzzo. In particolari
situazioni applicative e sempre dietro specifica indicazione della DL potranno essere ammesse anche
soluzioni di carbonato di ammonio sino al 10% p/p, sempre preparate con acqua deionizzata o distillata; tali
impasti dovranno essere messi in opera subito dopo la loro preparazione. Se si utilizzeranno impasti con
soluzioni di carbonato di ammonio, sara necessario accertare, e di conseguenza, proteggere I'eventuale
presenza di parti infisse o di pigmenti a base di rame.

In entrambi i casi, al fine di migliorare il trattamento, sara consigliabile operare, sulla superficie da trattare,
un preventivo trattamento di umidificazione con acqua demineralizzata ovvero distillata, fermo restando
che le superfici da trattare dovranno essere liberate da eventuali depositi di polvere o detriti di qualsiasi
genere. L'azione del prodotto si esplica sino a che I'impasto rimarra sufficientemente bagnato, per cui, se
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necessario, dovra essere cura dell’Appaltatore proteggere gli impacchi dagli essiccamenti troppo rapidi con
fogli di polietilene od altri film plastici. Dovranno, in ogni caso essere evitate temperature inferiori ai 10 °C e
superiori ai 30 °C. Se non diversamente specificato negli elaborati di progetto dovranno essere utilizzati
impasti miscelati entro la stessa giornata lavorativa.

Sia le quantita di acqua, ottimali per la consistenza voluta dell'impasto, che la durata ed il numero delle
applicazioni dovranno, necessariamente, essere ricercati di volta in volta, a seconda dei problemi di pulitura
da affrontare, effettuando prove preliminari di trattamento su zone ridotte e tipologicamente significative
delle superfici. | suddetti campioni dovranno essere eseguiti dall’appaltatore sotto stretto controllo della
DL.

Trascorso il tempo di trattamento ritenuto utile, I'impasto, o meglio il suo residuo dall’evaporazione, potra
essere rimosso per azione meccanica blanda, ad esempio con spazzolatura, combinata o meno ad una
aspirazione. Nel caso in cui I'impacco fosse stato preservato con una pellicola, questa dovra essere staccata
per prima e la rimozione dei residui iniziata dopo un opportuno tempo di asciugamento. La pulitura della
superficie potra essere completata, se prescritto dalla DL, mediante una spugnatura con acqua deionizzata.
Se necessario, il trattamento potra essere ripetuto, in linea di principio indefinitamente, sino
all'ottenimento del risultato pil soddisfacente.

Avvertenze

Le resine a scambio ionico tipo cationico hanno caratteristiche acide, pertanto dovranno essere evitati con
cura il contatto con la pelle, con le mucose, con gli occhi ed assolutamente non andra ingerito tale
prodotto. L'impasto, quando diventa secco e polverulento, diventa ancor piu pericoloso poiché potrebbe
essere facilmente inalato ed entrare negli occhi.

Pulitura mediante impacchi assorbenti a base di enzimi

La pulitura con l'utilizzo di enzimi rappresenta la migliore alternativa all’utilizzo di acidi e basi per
I'asportazione idrolitica di sostanze filmogene invecchiate quali ridipinture o patinature proteiche, grasse o
polisaccaridiche su superfici policrome. Il loro utilizzo rappresenta una scelta di sicurezza sia per I'operatore
(poiché adoperera sostanze prive di esalazioni tossiche o irritanti) sia per I'opera (gli acidi e le basi si
rilevano sovente non sufficientemente selettivi nei confronti dello specifico substrato da asportare). Una
delle caratteristiche principali degli enzimi risiede appunto nell’elevata specificita per il substrato
(fondamentale nel restauro di superfici policrome) ovvero un enzima che agisce, in una data reazione, su un
determinato fondo, non sara in grado di catalizzare nessuna altra reazione chimica, vale a dire non potra
modificare una sostanza diversa dal substrato, di conseguenza, I'operazione di pulitura non potra intaccare
le parti del dipinto non interessate dalla pulitura. La seconda caratteristica esclusiva degli enzimi, e I'alta
attivita catalitica, ossia limitate molecole enzimatiche sono in grado di operare su quantita di substrato
molto maggiori di quelle trasformabili da qualunque altra sostanza, senza perdere I'efficacia.

La procedura operativa prevedra la messa in opera a tampone o a pennello e previo riscaldamento in bagno
d’acqua a 30-40 °C di un principio enzimatico (lipasi, proteasi o amilasi scelto in base alla sostanza da
rimuovere) supportato da un gel acquoso a pH noto e costante (ad es. idrossi metil-propil cellulosa).
Trascorsi alcuni minuti si procedera alla rimozione a secco, la superficie dovra essere lavata con una prima
soluzione acquosa di tensioattivo (ad es. bile bovina allo 0,2%, e un tensioattivo non ionico all’1-2% o saliva
artificiale allo 0,25%), a questo primo lavaggio ne dovra seguire un secondo con tampone acquoso e,
passate 4-5 ore dal trattamento un terzo lavaggio finale con idrocarburi leggeri (ad es. essenza di petrolio
dearomatizzato o white spirit).

Specifiche sui materiali

Gli enzimi principalmente utilizzati sono:

— proteasi capace di scindere le molecole proteiche idrolizzando i legami peptidici si rivela efficace per la
rimozione di macchie dovute a colle e gelatine animali, albumine, casine e uovo. Si puo trovare nelle
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versioni stabilizzata, con pH acido (pH circa 5) o con pH alcalino (pH circa 8,4) per la rimozione controllata di
sostanze proteiche anche su supporti delicati come gli affreschi;

— lipasi (pH circa 8,4) in grado di sciogliere i grassi catalizzando l'idrolisi dei trigliceridi, si rivela efficace
per la rimozione di sostanze grasse, pellicole a base di oli essiccativi, vernici oleoresinose, cere e resine
sintetiche come esteri acrilici e vinilici;

— amilasi (pH circa 7,2) idrolizza i legami glucosidici di polisaccaridi quali amido, cellulosa, gomme
vegetali;

— saliva artificiale, prodotto a base di mucina per la pulitura pittorica superficiale, & particolarmente
efficace se impiegata come lavaggio intermedio dopo la pulitura con enzimi o con saponi resinosi.

Pulitura mediante impacco biologico

Sono impasti da utilizzare su manufatti lapidei delicati o particolarmente decoesi, posti all’esterno, su quali
non sara possibile eseguire puliture a base di acqua nebulizzata senza arrecare ulteriori danni. Di norma
vengono utilizzati per estrarre i sali solubili penetrati, per cause diverse, all'interno del materiale lapideo. |
suddetti impacchi dovranno essere a base di argille assorbenti (sepiolite), contenenti prodotti a base ureica
cosi composti:

- 1000 cc di acqua deionizzata;

- 50 g di urea (NH,)2CO;

- 20 cc di glicerina (CH,OH)2CHOH.

Il fango che si otterra dovra essere steso in spessori di almeno 2 cm da coprire con fogli di polietilene, a fine
trattamento, se non diversamente specificato dalla DL, e si applichera un fungicida per prevenire eventuali
aggressioni microbiologiche. | tempi di applicazione saranno stabiliti dall’operatore sotto il controllo della
DL in base a precedenti prove e campionature.

Avvertenze
Nel caso di materiali coperti da efflorescenze, prima dell’applicazione degli impacchi queste andranno
asportate meccanicamente con spazzole morbide.

Pulitura a secco con spugne wishab

Questo tipo di pulitura potra essere eseguita su superfici perfettamente asciutte e non friabili, sara
utilizzata per asportare depositi superficiali relativamente coerenti ed aderenti alla superficie d’apparecchi
in pietra, soffitti lignei, affreschi, pitture murali, carte da parati ecc. mediante I'utilizzo di particolari spugne
costituite da due parti: una massa di consistenza pil 0 meno morbida e spugnosa (secondo del tipo
prescelto), di colore giallo, supportata da una base rigida di colore blu. L'utilizzo di queste spugne
consentira di asportare, oltre ai normali depositi di polvere, il nero di fumo causato da candele d’altari e da
incensi mentre non sara particolarmente adatto per rimuovere un tipo di sporco persistente (ad es. croste
nere) e sostanze penetrate troppo in profondita. La massa spugnosa & esente da ogni tipo di sostanza
dannosa, presenta un pH neutro e contiene saktis (sorta di linosina), lattice sintetico, olio minerale, prodotti
chimici vulcanizzati e gelificanti legati chimicamente. L’intervento di pulitura risultera estremamente
semplice: esercitando una leggera pressione (tale da produrre granuli di impurita) si strofinera con la
spugna la superficie da trattare (con passate omogenee a pressione costante) seguendo sempre la stessa
direzione, dall’alto verso il basso, partendo dalle aree piu chiare passando, successivamente, a quelle piu
scure; in questo modo lo sporco e la polvere si legheranno alle particelle di spugna che si sbriciolera con il
procedere dell’'operazione senza lasciare rigature, aloni o sbavature di sporco (grazie alla continua
formazione di granuli si avra anche l'auto pulitura della spugna). In presenza di sporco superficiale
particolarmente ostinato lintervento potra essere ripetuto; a pulitura ultimata si procedera con la
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spazzolatura, mediante scopinetti in saggina o pennelli e spazzole di nylon a setola morbida, in modo da
eliminare i residui del materiale spugnoso.

Avvertenze

In caso di pulitura di superfici dipinte, al fine di evitare I'asportazione del pigmento polveroso e disgregato
oppure di quelli piu deboli (azzurri, verdi, tinte scure) sara consigliabile operare, prima della procedura di
pulitura, un sistematico intervento di preconsolidamento.

Pulitura Laser

L'apparecchiatura selettiva Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ad alta
precisione e utile per asportare depositi carbogessosi da marmi e da materiali di colore chiaro, oltre che
depositi e patine superficiali da legno, bronzo, terracotte ed intonaci. Nel meccanismo di rimozione, da
parte del laser, delle sostanze estranee dalle superfici intervengono piu meccanismi in funzione
d’altrettante condizioni operative scelte. In buona sostanza si tratta di automatismi che prevedono un
assorbimento selettivo dell’energia dell'impulso laser da parte dei degradi superficiali di colore scuro, con
una successiva evaporazione di materia e con la rottura dei legami chimici: questo si tradurra in una
distruzione delle molecole che formano i depositi ed in una conseguente loro rimozione. Il piano
interessato viene colpito dal raggio per spessori di pochi micron; il substrato sottostante non viene
intaccato in quanto, normalmente, esprime un coefficiente di assorbimento piu basso (la superficie chiara,
riportata alla luce riflette il raggio laser interrompendo il funzionamento dell’apparecchio e in tal modo non
si surriscalda). Il laser offre I'opportunita di rispettare integralmente la patina di materiali grazie alla sua
assoluta selettivita; puo, infatti, asportare anche solo pochi micron. Altri fattori a favore di questa tecnica
sono l'assoluta mancanza di additivi chimici, che potrebbero, in qualche modo, aggredire la pietra e la
possibilita di intervenire (senza effettuare preconsolidamento) anche su elementi particolarmente decoesi
o preventivamente trattati con resine sintetiche o altre sostanze consolidanti e protettive.

| parametri che dovranno, necessariamente, essere calibrati (dall’operatore in accordo con la DL) prima
dell’inizio della procedura di pulitura sono:

- lunghezza d’onda;

- regolazione dell’emissione di energia in rapporto alla lunghezza d’onda scelta;

- modulazione della frequenza di emissione dell'impulso graduabile in termini di colpi al secondo;

- focalizzazione del raggio sulla superficie del manufatto da pulire.

Una volta calibrati i parametri dell’apparecchiatura laser, la maggiore o minore focalizzazione sul supporto,
permettera I'aumento o la diminuzione della densita di energia sulla superficie e di conseguenza sara
regolato I'effetto ablativo. Il sistema di regolazione permettera, pertanto il controllo della pulitura laser e la
calibrazione della forza del metodo in funzione dei depositi da eliminare e dello stato di conservazione della
superficie che dovra essere pulita. La scelta di una durata molto breve dell’impulso (inferiore a 8 ns) evitera
le “bruciature” superficiali e limitera notevolmente l'ingiallimento della superficie, questo ultimo fenomeno
potra essere in ogni caso risolto mediante blando lavaggio con spugna o tampone imbevuto di acqua
distillata.

In funzione dei risultati preliminari forniti dai test-campione di pulitura, I'operatore, in accordo con la DL,
scegliera il livello di densita di energia ottimale con il quale si condurra in quella specifica area I'operazione
di pulitura. In questo modo sara possibile operare progressivamente e controllare precisamente la
rimozione dei depositi fino alla superficie del manufatto.

In fase operativa, dovranno essere attentamente verificati i tempi di esposizione, la lunghezza d’onda e
I’energia di impulso del laser utilizzato; risulta pertanto importante effettuare un’appropriata selezione
delle condizioni di lavoro in riferimento al substrato, al tipo di materiale lapideo ed al tipo di deposito
coinvolti nei singoli casi di pulitura. Dovranno, quindi, essere eseguite analisi conoscitive preliminari, oltre
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che del supporto, anche del deposito, oltre ad una serie di saggi di pulitura identificando eventuali porzioni
pigmentate.

Nell’usare questa tecnica e consigliabile bagnare preventivamente la superficie oggetto di intervento sia per
esaltare le parti scure e di conseguenza amplificare I'assorbimento della radiazione facilitando
I'asportazione dello sporco, sia per attenuare la grande quantita di residui carboniosi e fumi (dannosi per
I’'operatore) che si producono in una operazione di questo tipo.

Avvertenze

L'apparecchiatura dovra essere esclusivamente utilizzata da personale altamente specializzato in grado di
valutare attentamente i risultati ottenuti, eventualmente variando di volta in volta i parametri esecutivi ed
applicativi (lunghezza d’onda, durata, ripetizione degli impulsi, energia del flusso, sezione trasversale,
convergenza del fascio).

Dispositivi di sicurezza

| sistemi minimi di sicurezza per operare con strumenti laser saranno:

- la zona di lavoro trattata con il laser dovra essere segnalata da apposito segno grafico;

- I'operatore e le persone eventualmente presenti all’interno dell’area di lavoro con il laser dovranno
indossare occhiali speciali di protezione muniti di lenti ad alta densita ottica, capaci di schermare la
radiazione infrarossa di 1064 um di lunghezza d’onda;

- al di fuori dei periodi di utilizzo lo strumento laser dovra essere tenuto spento e I'accesso alle
apparecchiature dovra essere controllato.

Rimozione microflora

La microflora € costituita da batteri, funghi, alghe e cianobatteri; il loro sviluppo ¢ favorito da condizioni al
contorno caratterizzate da elevata umidita relativa e/o dalla presenza di acqua ristagnante all’interno del
materiale lapideo condizioni aggravate, in molti casi, anche da una limitata circolazione d’aria. Questi
microrganismi possono indurre sulla superficie un degrado di natura meccanica e/o chimica; i funghi
possono, infatti, rivelarsi nocivi penetrando, con le appendici filiformi, all’interno delle fessure presenti nel
manufatto, sollecitando meccanicamente la struttura, incrementando la decoesione del materiale; le alghe,
invece, provocano sulla superficie un’azione meccanica corrosiva agevolando I'impianto d’ulteriori micro e
macrorganismi. La loro presenza sulle superfici lapidee si manifesta tramite macchie, efflorescenze di sali
solubili e patine di ossalati, patologie che, inevitabilmente, ne alterano I'aspetto estetico. E opportuno
ricordare che, I'asportazione della microflora non potra essere considerata definitiva se, preventivamente,
non sono state eliminate le cause al contorno che ne favoriscono la crescita.

Generalita

Le sostanze biocide utilizzate per la rimozione della microflora dovranno rispondere a delle specifiche
esigenze tra le quali:

- non dovranno risultare tossiche per 'uomo e per gli animali;

- dovranno essere biodegradabili nel tempo;

- non dovranno provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie;

- dopo I'applicazione non dovranno persistere sulla superficie trattata con residui di inerti stabili e per
questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate.

L'uso dei biocidi dovra essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore che,
durante I'applicazione, dovra ricorrere ai dispositivi di protezione personale, come guanti ed occhiali, ed
osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relative all’utilizzo di prodotti chimici velenosi.
Specifiche sui materiali

Alghicidi, battericidi, fungicidi
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Formalina, soluzione acquosa di aldeide formica, disinfettante utilizzato in soluzione acquosa al 5% per
irrorare superfici attaccate da alghe verdi, licheni e batteri.

Orto-fenil-fenolo (OPP) ed i suoi sali sodici (OPPNa) sono attivi su un largo spettro di alghe, funghi e batteri;
la loro tossicita puo ritenersi tollerabile. L’orto-fenil-fenolo risulta preferibile poiché presenta una minore
interazione con il supporto.

Di-clorofene, prodotto ad amplissimo spettro, con tossicita molto bassa, non presenta interazioni con il
supporto anche se organico.

Penta-clorofenolo (PCP) ed i suoi sali sodici (PCPNa) utilizzati in soluzioni acquose all’1% presentano un
largo spettro. La loro tossicita & al limite della tolleranza; la loro interazione con il supporto puo
determinare I'annerimento del legno ed il mutamento cromatico dei pigmenti basici.

Benzetonio cloruro, derivato dell’lammonio quaternario, da utilizzare in soluzione dall’0,5-4% (ossia 5-40 ml
per litro) in acqua demineralizzata per la disinfestazione di alghe, muschi e licheni, anche se per questi
ultimi la sua efficacia risulta, talvolta, discutibile. La miscelabilita in acqua del prodotto permette un elevato
potere di penetrazione e di assimilazione dei principi attivi da parte dei microrganismi eliminandoli e
neutralizzando le spore. Il benzetonio cloruro & di fatto un disinfettante germicida con spettro d’azione che
coinvolge batteri, lieviti, microflora ed alghe. Puo essere aggiunto a tensioattivi non ionici per avere anche
un effetto detergente. La sua azione risulta energica ma non protratta nel tempo, in quanto non & in grado
di sopprimere le spore; I'eventuale presenza di nitrati ne ridurra considerevolmente |'efficienza. Potra
essere utilizzato sia su pietra che su superfici lignee, i materiali trattati devono essere lasciati asciugare
naturalmente.

Rimozione della patina biologica

La rimozione della patina biologica potra essere fatta tramite pulitura manuale (bisturi, spazzole ecc.),
meccanica (microsabbiatura) o mediante I'uso di biocidi. L'efficacia dei sistemi d’asportazione manuale
potra risultare limitata poiché non risulteranno sempre in grado di rimuovere completamente la patologia
cosi come la sabbiatura potra risultare lesiva per il substrato del materiale. Le sostanze biocide utilizzate
dovranno essere applicate seguendo le indicazioni dettate nello specifico dal prodotto utilizzato e si
dovranno relazionare alla natura del materiale lapideo allo scopo di evitare il danneggiamento del substrato
e l'alterazione dello stato conservativo, in molti casi, precario. Le sostanze biocide, in relazione al tipo
d’organismi che saranno in grado di rimuovere, si distingueranno in battericidi e fungicidi; la loro
applicazione potra essere fatta a pennello, a spruzzo o tramite impacchi. In presenza di materiali molto
porosi sara preferibile applicare il biocida mediante impacchi o a pennello che favoriscono la maggior
penetrazione del prodotto e ne prolungano I'azione (per il timolo e la formaledeide si puo ricorrere anche
alla vaporizzazione, poiché si tratta di sostanze attive sotto forma di vapore); o a trattamento a spruzzo
(applicato con le dovute precauzioni e protezioni da parte dell’operatore) che sara particolarmente indicato
in presenza di materiali fragili e decoesi. Gli interventi saranno ripetuti per un numero di volte sufficiente a
debellare la crescita della patologia. Dopo I'applicazione della sostanza biocida si procedera all’asportazione
manuale della patina; I'operazione verra ultimata da una serie di lavaggi ripetuti con acqua deionizzata, in
modo da eliminare ogni possibile residuo di sostanza sul materiale. In presenza di patine spesse ed
aderenti, prima dell’applicazione del biocida, si eseguira una parziale rimozione meccanica (mediante I'uso
di pennelli dotati di setole rigide) della biomassa.

ART. 5.4 — AGGIUNTE, INTEGRAZIONI

Premessa metodologica

Le operazioni d’integrazioni comprendono tutta una serie d’interventi che hanno come fine ultimo quello di
ripristinare le mancanze, piu 0 meno consistenti, rintracciabili in un manufatto riconducibili a svariati motivi
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tra i quali: naturale invecchiamento dei materiali, mancata manutenzione, sollecitazioni meccaniche,
decoesioni superficiali, interventi restaurativi antecedenti ecc. Indipendentemente dalle scelte
metodologiche adottate, scaturite dai diversi indirizzi culturali, nel progetto di conservazione le mancanze
richiedono necessariamente un’azione procedurale a prescindere che I'obiettivo prefisso sia il
mantenimento dello stato di fatto o il ripristino finalizzato a restituire I'efficienza tecnica, che potra essere
denunciato oppure, come accade sovente, poiché mirato alla restituzione della configurazione “originale”
nella sua totalita ed interezza, celato. Attribuire alla mancanza un valore storico-stratigrafico, se da un lato
puo rappresentare un atteggiamento estremamente rispettoso nei riguardi dell’entita materica ed estetica
del manufatto, dall’altro limita le operazioni tecniche indirizzate alla conservazione ovvero, al recupero di
quei requisiti di integrita strutturale che, venuti a mancare, possono incrementare I'innescarsi dei fenomeni
degradanti.

Le operazioni di ripristino dovranno, per questo, essere pianificate puntualmente cercando, dove sara
possibile, di ponderare sia I'aspetto tecnico che quello conservativo in modo da tenere in debito conto i
limiti imposti dalla valenza storica intrinseca nel manufatto e, allo stesso tempo, riuscire a restituire
I’efficienza strutturale venuta meno. Il ripristino di parti mancanti, se da un lato contribuisce a dare
durevolezza al manufatto, proteggendolo ed aiutandolo a conservarsi nel tempo, dall’altro comporta,
inevitabilmente, alterazioni e perdite dei segni stratigrafici nascondendoli o cancellandoli con aggiunte che,
come spesso avviene, rendono estremamente difficile il recupero di cio che di originale & rimasto. Questo
dato di fatto, dovrebbe essere per il Tecnico motivo di ponderate riflessioni al fine di riuscire a pianificare
un intervento circoscritto a risolvere le varie problematiche rilevate durante la fase conoscitiva del
manufatto scaturito da riferimenti culturali che lo hanno indirizzato nelle scelte metodologiche, cosciente
che, delle diverse opzioni disponibili, per risolvere un determinato problema, nessuna sara in grado di
ovviare alle problematiche sino ad ora esposte; di ogni soluzione dovranno essere valutati i relativi vantaggi
e svantaggi relazionandoli strettamente alle singole esigenze. In un progetto di restauro inevitabilmente
I'interazione con il manufatto e, in special modo se si tratta di operare delle integrazioni, avra come
conseguenza un’alterazione dello stato di fatto originale; gli interventi, anche quelli meno invasivi,
apporteranno delle modifiche pit o meno rilevanti all’integrita della struttura che potranno essere
accettate, e in parte giustificate, dalla priorita perseguita di restituire al manufatto la sua efficienza
strutturale cosicché possa protrarre nel tempo il lento consumarsi. Le integrazioni che si mimetizzano con
I’esistente, mirate non solo a dare integrita strutturale ma, soprattutto, a ripristinare un’unita figurativa in
riferimento a come presupposto in origine, se da molti considerato un modo di intervenire che poco tiene
conto della dignita storica del manufatto, da altri e ritenuto lecito, poiché il progetto e il risultato di
ponderate riflessioni supportate da ricerche e documentazioni puntuali e dettagliate, per cui il risultato
finale non deriva dal gesto creativo del Tecnico ma dal suo bagaglio di conoscenze storiche.

Gli accorgimenti utilizzati, in molti casi, al fine di distinguere la preesistenza dall’aggiunta (ad. es.,
diversificare la lavorazione superficiale della parte nuova rispetto all’originale, riprodurre le parti mancanti
ricorrendo a materiali compatibili ma diversi, ripristinare le superfici in leggero sottosquadro o
soprasquadro, segnalare il nuovo mediante marchi ecc.) se attuati, dovranno essere realizzati con estrema
cura e sensibilita da parte del Tecnico in modo che il risultato finale, pur essendo coerente e rispettoso
dello stato di fatto, non sia tale da tradursi in una visione paradossale dove la varieta di integrazioni
visivamente rintracciabili fanno perdere la valenza figurativa d’insieme intrinseca del manufatto. Il dilemma
di quale sia la risoluzione piu consona difficilmente potra avere una risoluzione chiara, capace di definire un
modo di procedere adattabile a tutte le diverse situazioni, in special modo quando l'intervento non si limita
alla manutenzione ma, per impellenti necessita scaturite dal bisogno di salvare cio che si puo rischiare di
perdere, diviene di restauro.
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Art. 5.4.1 OPERAZIONI DI STUCCATURA, INTEGRAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni
NorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati,
dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

Generalita

Prima di mettere in pratica i protocolli di stuccatura, integrazione ed aggiunte sui materiali lapidei sara opp
ortuno seguire delle operazioni preliminari indirizzate alla conoscenza del materiale oggetto di intervento
(pietra arenaria, calcarea, travertini, tufi ecc.). L'adesione tra la superficie originale e quella d’apporto sara i
n funzione della scrupolosa preparazione del supporto, operazione alla quale si dovra porre molta attenzion
e dal momento che si rilevera fondamentale per assicurare |'efficacia e la durabilita dell’intervento di “stucc
atura-integrazione”. Le modalita con cui si eseguiranno questo tipo di operazioni saranno correlate alle cara
tteristiche morfologiche del materiale da integrare (pietra, laterizio, intonaco ecc.) e alla percentuale delle |
esioni, oltre che dalla loro profondita ed estensione.

Verifiche preliminari

Prima di eseguire qualsiasi operazione sara necessario procedere alla verifica del quadro fessurativo cosi da
identificare eventuali lesioni “dinamiche” (che potranno essere dovute a svariati motivi tra i quali
assestamenti strutturali non ancora terminati, dilatazioni termiche interne al materiale o fra materiali
diversi ecc.); in tal caso non si potra procedere semplicemente alla stuccatura della fessurazione ma si
dovranno identificare e risolvere le cause a monte che hanno procurato tale dissesto. L'intervento di
stuccatura ed integrazione sara lecito solo su fessurazioni oramai stabilizzate (lesione statica).

Asportazione di parti non compatibili

Si procedera, seguendo le indicazioni della D.L., all’ablazione puntuale tramite scopini (di saggina), spatole,
cazzuolini, mazzetta e scalpello di piccole dimensioni, martelline, vibroincisori ecc., di tutte le parti non
compatibili con il supporto (legno, ferro, malte erose o gravemente degradate ecc.), ovvero stuccature od
integrazioni realizzate con malte troppo crude (cementizie) in grado di creare col tempo stress meccanici.
L'operazione dovra avvenire con la massima cura evitando accuratamente di non intaccare il manufatto
originale.

Pulitura della superficie

Pulitura a secco e con piccoli aspiratori, o con altre tecniche approvate dalla DL, della superficie da trattare
allo scopo di rimuovere sporco, polveri, oli, scorie e qualsiasi altra sostanza estranea al materiale lapideo.
Tutte le operazioni di pulitura dovranno tendere a lasciare I'interno della lesione o del giunto privo di detriti
o patine, ma con la superficie scabra, cosi da favorire un idoneo contatto con malta da ripristino. Nel caso in
cui la superficie, oggetto di intervento, si dovesse presentare con efflorescenze saline od altre patologie
derivate dalla presenza di sali si rendera indispensabile procedere alla desalinazione della muratura
utilizzando metodi e tecniche dettate dalla D.L. (ad es. impacchi di polpa di cellulosa imbevuti in acqua
deionizzata). Lo stesso criterio sara utilizzato se I'apparecchio murario risultasse affetto da umidita di
risalita capillare od ancora dovesse presentare muschi, licheni o vegetazione superiore infestante: prima di
qualsiasi intervento d’integrazione si dovra procedere alla bonifica della muratura.

Per specifiche sulle tecniche di pulitura, desalinazione, bonifica o deumidificazione si rimanda a quanto
esposto agli articoli specifici.

Specifiche sulle stuccature

Saranno da evitare le stuccature a base di cementi tradizionali, perché questi potranno cedere ioni alcalini e
solfati che potrebbero portare alla formazione di sali solubili dannosi per il materiale lapideo. Inoltre, gli im
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pasti a base di cemento sono, spesso, meno porosi di molti materiali lapidei, cosicché, se si verificasse un m
ovimento d’acqua all’'interno di una struttura, la sua evaporazione e la conseguente cristallizzazione dei sali
presenti potrebbe avvenire a carico delle parti piu porose e non delle stuccature. Infine, le differenze di dila
tazione termica fra pietra e cemento potrebbero provocare fessurazioni o danni di tipo meccanico (estratto
dalla Raccomandazione NorMaL n. 20/85).

Avvertenze

Sara vietato effettuare qualsiasi procedura di stuccatura, integrazione o, pil in generale, utilizzo di prodotti,
anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-
intervento eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente, essere catalogato
ed etichettato; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le
percentuali dell'impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione o di
concentrazione utilizzati, le modalita ed i tempi di applicazione.

Stuccatura-integrazione di elementi in laterizio

L'intervento si rivolge agli apparecchi “faccia vista” in laterizio e avra come obiettivo quello di mettere in
sicurezza i frammenti in cui si sono suddivisi i laterizi, integrare le eventuali lacune (dovute alla
disgregazione, erosione, alveolizzazione del materiale) e, allo stesso tempo, difendere 'apparecchio dagli
agenti atmosferici. Sara un’operazione, sia di consolidamento che di protezione, che dovra essere,
necessariamente, estesa anche alle piu piccole lesioni e fratture del mattone, affinché la superficie non
abbia soluzioni di continuita e possa, cosi, opporre alla pioggia ed agli agenti aggressivi ed inquinanti, un
corpo solido e compatto.

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione parti non consistenti e
lavaggio della superficie) ed abbondante bagnatura con acqua deionizzata della superficie oggetto
d’intervento, si effettuera I'applicazione dell'impasto in strati separati e successivi secondo la profondita
della lacuna da riempire, al fine di evitare spaccature e lesioni durante la stagionatura e successivi rischi di
distacco. L'impasto della malta sara effettuato seguendo le indicazioni di progetto; in assenza di queste si
potra utilizzare uno stucco a base di grassello di calce (10 parti) caricato con tre parti di polvere di
cocciopesto (30 parti); in alternativa il cocciopesto potra essere sostituito per meta, o del tutto, con
pozzolana (rapporto legante-inerte 1:3). La stuccatura sara effettuata utilizzando cazzuolini, cucchiarotto o
piccole spatole tipo quelle a foglia d’olivo evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con
la malta, sia con gli attrezzi); a tal fine potra essere conveniente schermare le superfici limitrofe utilizzando
nastro di carta, o altro sistema idoneo. Con la spatola si dovra dare forma alla porzione mancante del
mattone costipando il materiale al fine di eliminare sia 'acqua in eccesso, sia di migliorare la compattezza e
I’aderenza alla parte sana del laterizio oggetto di intervento.

Dovranno essere effettuate miscele di prova, delle quali si trascriveranno le proporzioni e si prepareranno
dei piccoli campioni di malta, cosi da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono
finale. Nel realizzare i provini delle malte bisognera tener conto di eseguirli molto tempo prima per
confrontare i colori dopo la presa e la naturale stagionatura.

Specifiche sul grassello

Si dovra cercare di evitare la consuetudine di realizzare grassello semplicemente aggiungendo un’adeguata
quantita d’acqua (circa il 20%) alla calce idrata. Cosi facendo si otterra un grassello in appena 24 ore ma
sara un prodotto scadente; pertanto, risultera opportuno utilizzare grassello di calce spenta da almeno
dodici mesi al fine di diminuire la possibilita che restino grumi di calce non spenta nella malta.

Eventuale inserimento di armatura

Nel caso in cui si dovesse operare in cospetto di parti mancanti consistenti si rendera necessario “armare”
la stuccature con rete metallica elettrosaldata a doppia zincatura a maglia stretta (per es., filo _12 mm,
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maglia 10x10 mm) e/o con perni filettati di acciaio inossidabile (ad es. 2-3 _la mm), preferibilmente di tipo
austenitico, della serie AISI 300L (314L o 316L), che presentera anche buone doti di piegabilita,
opportunamente sagomati allo scopo di migliorare I'aderenza al supporto della malta da ripristino. Si
eseguiranno i fori per I'inserimento dei perni con trapano a sola rotazione a bassa velocita dopodiché,
previa aspirazione degli eventuali detriti con pera di gomma ed iniezione di acqua deionizzata ed alcool,
(rapporto 5:1 in volume) si inserira il perno. In questa operazione si dovra ricorrere ad ogni accortezza al
fine di evitare danni o rotture ai manufatti.

| perni dovranno essere annegati in particolari malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana
superventilata, rapporto 1:2, con I'eventuale aggiunta di gluconato di sodio (per migliorare la fluidita) ed,
eventualmente, di cemento bianco (per aumentare le proprieta meccaniche). In alternativa si potranno
utilizzare collanti a base di resine epossidiche a bassa viscosita, esenti da solventi, polimerizzabili a
temperatura ambiente ed in presenza di umidita. In ogni caso si utilizzera un impasto di adeguata
tissotropicita o fluidita in relazione alla dimensione e caratteristiche degli elementi da far riaderire.
Specifiche sui perni

Dovra essere evitato I'uso di metalli facilmente ossidabili come il ferro, il rame e le sue leghe, mentre
potranno essere utilizzati con tutta tranquillita perni in titanio o in acciaio inossidabile o, se I'integrazione
interessa parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina. Il perno dovra
possedere buona stabilita chimica e coefficiente di dilatazione termica lineare il piu possibile vicino a quello
dei materiali da ripristinare.

Trattamento finale

A presa avvenuta la superficie stuccata dovra essere trattata con spugna inumidita (esercitando una leggera
pressione) con il risultato di arrotondare gli spigoli, compattare lo stucco e, nello stesso tempo, rendere
scabra la superficie rendendola simile ai mattoni limitrofi. Allo scopo di rendere I'integrazione non troppo
discordante dagli elementi originali, si puo trattare la superficie con una patinatura di polvere di pozzolana
(per maggiori dettagli si rimanda alla procedura specifica).

Stuccatura di elementi lapidei

Lo scopo dell’intervento sara quello di colmare le lacune e le discontinuita (parziale mancanza di giunti di
malta, fratturazione del concio di pietra ecc.) presenti sulla superficie della pietra (qualsiasi sia la loro
origine) cosi da “unificare” la superficie ed offrire agli agenti di degrado (inquinanti atmosferici chimici e
biologici, nonché infiltrazioni di acqua) un’adeguata resistenza.

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione di parti non consistenti e
lavaggio della superficie) e bagnatura con acqua deionizzata, si effettuera I'applicazione dell'impasto in
strati separati e successivi secondo la profondita della lacuna da riempire: per le parti piu arretrate sara
consigliabile utilizzare una malta a base di calce idraulica naturale NHL 2 a basso contenuto di sali composta
seguendo le indicazioni di progetto e la tipologia di lapideo (ad es. si utilizzeranno, preferibilmente, delle
cariche pozzolaniche su materiali di natura vulcanica e degli inerti calcarei se si operera su pietre calcaree);
in assenza di queste si potra utilizzare, un impasto caricato con una parte di sabbia silicea lavata
(granulometria costituita da granuli del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm per un
30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%) ed una parte di cocciopesto; in alternativa al cocciopesto si
potra utilizzare pozzolana ventilata (rapporto legante-inerte 1:3). La stuccatura si eseguira utilizzando
piccole spatole a foglia o cazzuolini, evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la
malta sia con gli attrezzi); si potranno, eventualmente, mascherare le superfici limitrofe utilizzando nastro
di carta.

La stuccatura di superficie sara eseguita con grassello di calce (sara necessario utilizzare grassello ben
stagionato, minimo 12 mesi; la carica dell'impasto sara di pietra macinata (meglio se triturata a mano cosi
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da avere una granulometria simile a quella del materiale originale); verra, preferibilmente, utilizzata la
polvere della pietra stessa o, in mancanza di questa, un materiale lapideo di tipologia uguale a quella del
manufatto in questione in modo da ottenere un impasto simile per colore e luminosita; potranno essere
utilizzate anche polveri di cocciopesto, sabbie silicee ventilate, pozzolana, o carbonato di calcio: rapporto
tra legante-inerte di 1:3 (per es. 1 parte grassello di calce; 1 parte pietra macinata; 2 parti di polvere di
marmo fine). Sara consigliabile tenere I'impasto dello stucco piuttosto asciutto in modo da favorire la
pulitura dei lembi della fessura.

Specifiche sulla stuccatura

La scelta di operare la stuccatura a livello o in leggero sotto-quadro nella misura di qualche millimetro (cosi
da consentirne la distinguibilita), dovra rispondere principalmente a criteri conservativi; sovente, infatti, le i
ntegrazioni sottolivello creano percorsi preferenziali per le acque battenti innescando pericolosi processi di
degrado. Gli impasti dovranno essere concepiti per esplicare in opera valori di resistenza meccanica e modu
lo elastico inferiori a quelli del supporto, pur rimanendo con ordini di grandezza non eccessivamente lontan
i da quelli del litotipo.

Colore stuccatura

Al fine di rendere possibile un’adeguata lettura cromatica si potra “aiutare” il colore dell'impasto
additivandolo con terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali o 10% di terre). Il colore
della pietra si raggiungera amalgamando, a secco, le cariche fino ad ottenere il tono esatto ma pil scuro per
bilanciare il successivo schiarimento che si produrra aggiungendo la calce. Effettuate le miscele di prova si
dovranno, necessariamente, trascrivere le proporzioni e preparare dei piccoli campioni di malta su mattone
o lastra di pietra, cosi da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Per tutte
quelle stuccature che interesseranno porzioni di muro vaste potra essere preferibile ottenere una
risoluzione cromatica in leggera difformita con la pietra originale.

Trattamento finale

A presa avvenuta, al fine di ottenere una stuccatura opaca, la superficie interessata verra lavata e/o
tamponata (esercitando una leggera pressione) con spugna inumidita di acqua deionizzata, cosi da
compattare lo stucco, far emergere la cromia della punteggiatura ed eliminare eventuali residui di malta.
Risarcimento-stilatura giunti di malta

L'intervento prevedra l'integrazione delle porzioni di malta mancanti e sara eseguito mediante impasti a
base di calce con i requisiti di resistenza simili a quelli del materiale originale e con caratteristiche fisiche
(tessitura, grana, colore ecc.) simili o discordanti in relazione alle disposizioni di progetto. Lo scopo della
rabboccatura sara quello di preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e di
restituire continuita alla tessitura, al fine di evitare infiltrazioni od attacchi di vegetazione infestante,
accrescendone le proprieta statiche. L'operazione di stillatura dovra essere evitata (previa rimozione) su
manufatti saturi di sali, in particolare in presenza di estese efflorescenze saline, ovvero di muffe, polveri o
parti non solidali che potrebbero impedire la solidificazione della malta tra gli elementi.

Previa esecuzione delle verifiche e delle operazioni preliminari (asportazione parti non consistenti e
lavaggio della superficie) la procedura prevedra I'abbondante bagnatura con acqua pulita (specialmente se
il substrato e particolarmente poroso) del giunto, cosi da garantire alla malta originale ed alle superfici
limitrofe 'utile saturazione, basilare per evitare che si verifichi I'assorbimento del liquido dalla nuova malta
compromettendone la presa. Una volta inumidito il giunto si effettuera I'applicazione dell’impasto in strati
successivi secondo la profondita e la lunghezza della lacuna da riempire. Per I'impasto, seguendo le
disposizioni di progetto, si potranno utilizzare appositi formulati costituiti da calce idraulica, grassello di
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calce, sabbie od altri aggregati minerali di granulometria nota; per le parti piu arretrate sara opportuno
utilizzare un impasto a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (ottenuta per calcinazione a bassa
temperatura, esente da sali solubili, con un’ottima permeabilita al vapore) e sabbia di fiume vagliata
(granulometria 0,5-1,5 mm). In alternativa alla sabbia si potranno utilizzare altre cariche quali pozzolana o
cocciopesto (coccio macinato disidratato ricavato dalla frantumazione d’argilla cotta a basse temperature);
in ogni caso il rapporto legante inerte sara sempre di 1:2. Questo strato di “fondo” si effettuera utilizzando
cazzuolino, cucchiarotto o una piccola spatola metallica facendo attenzione a non “sporcare” le superfici
non interessate. A questo scopo sara conveniente proteggere, preventivamente, con idonea pellicola
protettiva (ad es. nastro di carta adesivo) o con teli di nylon, sia le superfici lapidee o laterizie dei conci che
delimitano il giunto d’allettamento, sia gli eventuali serramenti od elementi ornamentali prossimi alla zona
d’intervento. Per la stilatura di finitura si potra utilizzare un impasto a base di grassello di calce; la carica
dell'impasto potra essere di pietra macinata, sabbia di fiume fine (granulometria 0,5-0,8 mm) o, in caso di
apparecchio in laterizi, polvere di cotto macinato: rapporto tra legante-inerte di 1:3. La scelta degli inerti
sara dettata dalle analisi preventive effettuate su materiali campione, e dalla risoluzione cromatica che si
vorra ottenere in sintonia o in difformita con le malte esistenti.

Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dell'impasto si provvedera a
“stringere” la malta mediante una leggera pressione della mano o della punta della cazzuola, cosi da
compattarla e renderla pil solida. Questa operazione andra ripetuta dopo circa 5-6 ore d’estate e dopo 24
ore d’inverno nell’arco di mezza giornata fino a che il giunto apparira coeso e senza cretti.

Se gli elaborati di progetto richiedederanno un giunto con finitura scabra si potra intervenire sulla malta
della stillatura (appena questa abbia “tirato” ma sia ancora modellabile) “segnandola” con spazzola di
saggina o tamponandola con tela di Juta ruvida. Si ricorda che la spazzola non dovra essere strofinata sulla
superficie, ma battuta leggermente, altrimenti si rischiera di danneggiare la rabboccatura. Saranno da
evitare spazzole di ferro in quanto si potrebbero danneggiare il giunto ed i supporti limitrofi.

Specifiche

A seconda delle disposizioni di progetto |'operazione di integrazione-risarcitura potra essere pil 0 meno
connotata; si potra, infatti, eseguire una stillatura dei giunti seguendo il filo esistente oppure eseguirla in
leggero sottofilo od, ancora, sfruttando la granulometria ed il colore degli inerti si potra ottenere un
risultato mimetico o di evidente contrasto tra la vecchia e la nuova malta.

Nel caso in cui il progetto preveda una risarcitura “mimetica” si dovra porre particolare attenzione
nell’individuazione della composizione e colorazione specifica della malta che dovra accordarsi, mediante la
cromia dell'impasto e la granulometria degli aggregati, una volta applicata ed essiccata, alla granulometria
delle malte di supporto, considerando le diverse gradazioni cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti
nell’apparecchio murario dovute al diverso orientamento, esposizione agli agenti atmosferici ed alla
presenza di materiali diversi.

Trattamento finale

L'operazione di stuccatura si completa con spugna ed acqua deionizzata per eliminare i segni della spazzola,
far risaltare le dimensioni e la cromia dell’aggregato e per togliere le eventuali cariche distaccate che
potrebbero conferire al giunto asciutto un aspetto polverulento.

Trattamento lacune di intonaco

Il distacco d’intere porzioni (o di piu strati tecnici) d’'intonaco dalle superfici parietali implichera delle
evidenti discontinuita sull’apparecchio murario e I'inevitabile messa a nudo di parti di muratura che, in
questo modo, si troveranno esposte all’aggressione degli agenti atmosferici; I'acqua, infatti, potra
penetrare facilmente all’interno della struttura veicolando agenti inquinanti che favoriranno l'insorgenza di
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degradi in superficie ed in profondita. Al fine di ovviare a quest’inconveniente, si potra intervenire
proteggendo le porzioni scoperte del muro, ripristinando la parte d’intonaco mancante.

Rappezzo di intonaco

Previa un’attenta valutazione del reale stato conservativo del supporto, il rappezzo d’intonaco dovra
relazionarsi sia all'intonaco ancora presente sulla superficie sia alla natura della muratura garantendo, per
entrambi, un’efficace adesione, I'affinita fisico/chimica e meccanica. |l rappezzo dovra essere realizzato con
un intonaco compatibile con il supporto e similare a quello esistente per spessore (numero di strati),
composizione e traspirabilita; i coefficienti di dilatazione termica e di resistenza meccanica dovranno essere
similari a quelli dei materiali esistenti cosi da poter garantire lo stesso comportamento alle diverse
sollecitazioni (pioggia battente, vapore, umidita ecc.). La formulazione della malta per realizzare il nuovo
intonaco dovra presentare le caratteristiche tecnologiche dell'intonaco rimasto sulla superficie ovvero,
dall’analisi della rimanenza si dovranno dedurre le varie stratificazioni, i diversi componenti e in che modo
siano stati combinati tra loro: rapporto aggregato-legante, granulometria inerte e il tipo di legante. Prima di
procedere con il rappezzo la superficie dovra essere preparata; la muratura interessata dall'intervento
dovra essere sufficientemente asciutta (esente da fenomeni d’umidita), scabra (mediante picchiettatura,
bocciardatura ecc.) e pulita (priva di sali e/o patine; al riguardo si rimanda agli articoli specifici inerenti le
puliture) in modo da consentire la totale aderenza della nuova malta al supporto, dopodiché si eseguira
I'inumidimento della muratura tramite pennello imbevuto d’acqua, o mediante 'uso di un semplice
nebulizzatore manuale (contrariamente una parete asciutta potrebbe assorbire esageratamente I'acqua
presente nell'impasto provocando un eccessivo ritiro della malta). Al fine di garantire la corretta
realizzazione dell'impasto dovranno essere presi degli accorgimenti sul modo di dosare e amalgamare i
diversi componenti.

La preparazione della malta, se avverra in cantiere, dovra essere fatta in contenitori puliti privi di residui di
sostanze che potrebbero alterare la natura dell’'impasto, facendo cura di dosare sapientemente la quantita
d’acqua (sara consigliabile iniziare I'impasto con circa 2/3 della quantita d’acqua necessaria aggiungendo,
durante le fasi di lavorazione, la parte rimanente) onde evitare la formazione di impasti o troppo fluidi o
poco lavorabili; lo scopo dovra essere quello di ottenere una consistenza tale da garantire la capacita di
adesione fino all’avvenuta presa sul supporto (la malta dovra scivolare dalla cazzuola senza lasciare traccia
di calce sulla lama); il dosaggio degli ingredienti dovra essere fatto con estrema cura e precisione evitando,
dove e possibile, metodi di misurazione troppo approssimativi (pala o badile) in modo da riuscire ad
ottenere formulati aventi le caratteristiche indicate e richieste da progetto; la quantificazione in cantiere
potra avvenire prendendo come riferimento un’unita di volume identificata in un contenitore facilmente
reperibile in sito (secchi e/o carriole). Il secchio da murature corrisponde a circa 12 | (0,012 m3) mentre una
carriola avra una capacita di circa 60 |, circa cinque secchi, (0,060 m3). L'impasto potra essere eseguito a
mano lavorando i componenti su di un tavolato (non sul terreno), o ricorrendo ad attrezzature meccaniche
quali piccole betoniere o impastatrici.

Compiuta la pulitura, e se necessario il consolidamento, dei margini del vecchio intonaco si procedera
all’applicazione sulla parete del rappezzo seguendo i diversi strati indicati da progetto; previa bagnatura del
muro, verra applicato il rinzaffo (in malta morbida con aggregati a grana grossa 1,5-5 mm) in modo tale da
penetrare bene negli interstizi dell’apparecchio a presa avvenuta, previa bagnatura della superficie, si
procedera alla stesura dell’arriccio, tramite cazzuola, in strati successivi (1-1,5 cm) fino a raggiungere lo
spessore indicato da progetto utilizzando una malta composta da aggregati medi (0,5-1,5 mm); l'ultimo
strato di arriccio verra pareggiato e frattazzato. La finitura, verra applicata con frattazzo in strati sottili
lisciati con frattazzini di spugna, leggermente imbevuti di acqua. In presenza di spessori considerevoli (tra i
6-8 cm) sara consigliabile realizzare una rincocciatura (per maggiori dettagli si rimanda all’articolo specifico)
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della cavita con malta idraulica (calce idraulica naturale NHL 3,5 e scaglie di laterizio rapporto legante-
inerte 1:3). Particolare attenzione dovra essere fatta nella messa in opera in prossimita delle zone d’unione
tra le due superfici, poiché la loro corretta esecuzione potra evitare I'insorgenza di punti di discontinuita, a
tale riguardo sara consigliabile rifinire i lembi con spatolini da stuccatore in modo da garantire una
maggiore precisione nella rifinitura. L’applicazione del nuovo intonaco dovra essere fatta con i valori della
temperatura esterna tra i 5 °C e i 30 °C; la malta dovra essere accuratamente compressa all’interno della
lacuna al fine di ottenere delle buone caratteristiche meccaniche, inoltre tra la posa dei vari strati dovranno
intercorrere dei tempi d’attesa (relazionati alle diverse tipologie di malte) durante i quali le superfici
dovranno essere bagnate. La presenza del rappezzo sulla superficie muraria se specificato dagli elaborati di
progetto potra non mimetizzarsi con la preesistenza cosi da tutelare le diverse stratificazioni storiche; a tale
riguardo i rappezzi esterni potranno essere rilevabili diversificando la lavorazione dello strato di finitura (ad
esempio passando una spazzola di saggina a presa iniziata quando & ancora lavorabile), utilizzando
granulometria di inerti leggermente differenti o dipingendolo con una tonalita di colore piu chiara o pil
scura (a discrezione del progettista) mentre, per quanto riguarda i rappezzi interni (meno soggetti all’azione
degradante), oltre alle soluzioni sopra citate, si potra decidere di arretrare lo spessore del rappezzo di pochi
millimetri rispetto allo spessore del vecchio intonaco.

Specifiche

Nel caso in cui il rappezzo presentasse un’ampiezza considerevole, sara opportuno predisporre, sopra il
primo strato di rinzaffo, delle idonee guide al fine di controllare lo spessore e la planarita dell’intonaco. Tali
guide potranno essere messe in opera come segue: si fisseranno alla parete dei piccoli conci di laterizio
(allineati verticalmente distanziati di circa 50-100 cm) utilizzando la stessa malta dell’intonaco per uno
spessore corrispondente a quello definitivo indicato da progetto, tra i conci verticali verra eseguita una
striscia di malta (la stessa realizzata per I'intonaco), tirata a piombo. E buona norma, al fine di consentire la
corretta lavorazione della superficie, che l'interasse delle guide sia 40-50 cm inferiore rispetto alla
lunghezza della staggia disponibile in cantiere. Le fasce cosi realizzate costituiranno il dispositivo di
controllo dello spessore dell’intonaco.

Al fine di ridurre il rischio di cavillature sara conveniente seguire delle accortezze: non utilizzare malta con
elevato dosaggio di legante (malta grassa) che dovrebbe, in ogni caso essere decrescente dallo strato di
rinzaffo a quello di finitura, cosi come dovrebbe essere la resistenza a compressione; applicare la malta per
strati successivi sempre pil sottili con aggregati a granulometria pil minuta partendo dagli strati pil
profondi fino ad arrivare a quelli piu superficiali.

Rappezzo di intonaco di calce (aerea e idraulica)

La malta di calce aerea, largamente utilizzata in passato per intonacare le pareti esterne, si componeva
principalmente di calce spenta, sabbia e terre colorate; il legante era lo stesso per i diversi strati, cio che
variava era la quantita e la dimensione degli inerti (piu grandi per gli strati interni piu piccoli per quelli
esterni). Il rappezzo d’intonaco con questo tipo di malta dovra essere eseguito con particolare cura tenendo
conto dei fattori vincolanti per il risultato finale come i lunghi tempi d’attesa fra le diverse fasi della posa e
la necessita di irrorare costantemente la superficie onde evitare di “bruciare” I'impasto con conseguente
diminuzione delle caratteristiche di resistenza e di durabilita; durante il processo di presa, infatti, la perdita
d’acqua dovra essere graduale; il quantitativo d’acqua dovra essere relazionato ai singoli casi specifici
poiché I'asciugatura pil o meno veloce dipendera da diversi fattori tra i quali: I'umidita atmosferica, il sole
battente e la velocita del vento. Considerata la difficolta della messa in opera si potra realizzare un
rappezzo limitando la malta di calce aerea (sia grassello di calce sia calce idrata) allo strato finale, mentre
per i primi strati aggiungere all'impasto una quantita di legante idraulico (calce idraulica naturale NHL o in
alternativa calce idraulica naturale con aggiunta di materiali pozzolanici fino ad un massimo del 20% NHL-Z)
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in modo da poter accorciare i tempi d’attesa fra le diverse fasi operative. Previa preparazione del supporto
come indicato nell’articolo inerente il rappezzo di intonaco, si procedera alla posa del primo strato di
rinzaffo che potra essere composto da 2 parti di grassello di calce; 1 parte di calce idraulica naturale NHL 5
e 9 parti di sabbione (in alternativa si potranno sostituire 3 parti di sabbione con altrettante di cocciopesto
o pozzolana) lasciando la superficie a ruvido, dopo aver atteso almeno tre giorni (durante i quali la
superficie verra costantemente bagnata); previa bagnatura del supporto si stendera lo strato di arriccio (ad
es. 4 parti di grassello di calce; 1 parte di calce idraulica naturale NHL 3,5; 10 parti di sabbia vagliata) in
eventuali strati successivi (di spessore non superiore a 1-1,5 cm per singolo strato) fino al raggiungimento
dello spessore indicato da progetto. L'ultimo strato verra staggiato superficialmente portando il profilo
dell’intonaco al giusto livello aiutandosi con le fasce di guida; si dovra provvedere alla frattazzatura cosi da
uniformare la planarita e le superfici dovranno risultare piane ma allo stesso tempo scabre per consentire
alla finitura di aderire bene (per maggiori dettagli sulle finiture si rimanda a quanto detto negli articoli
specifici).

Specifiche

Sara opportuno ricordare che i rappezzi di sola malta di calce aerea idrata in polvere saranno poco
confacenti per superfici esterne poiché poco resistenti nel tempo all’aggressione degli agenti atmosferici
(poco resistenti alle sollecitazioni meccaniche e spiccata propensione all’assorbimento capillare d’acqua); si
consigliera pertanto di limitare I'intervento, dove sara consentito, alle superfici interne. Nella preparazione
delle malte con grassello di calce, il grassello dovra essere anticipatamente stemperato (in pari volumi
d’acqua) cosi da ottenere una densita tale da mantenere limitatamente le forme, in ogni caso tale da non
essere autolivellante in superficie; ottenuto il latte di calce, sempre mescolando, verra aggiunto l'inerte
scelto. In caso di malte bastarde con grassello e calce idraulica quest’ultima dovra essere mescolata
precedentemente all'impasto con l'inerte.

Per quanto concerne le malte idrauliche dovranno essere utilizzate entro le 2 ore in estate (3 ore in
inverno) dall’aggiunta dell’acqua.

Ad operazione conclusa sara possibile porre in risalto I'aggregato, tamponando la superficie con spugne ed
acqua deionizzata o sfregando la superficie con pasta abrasiva, rimossa in un secondo tempo con spugna
bagnata.

Rappezzo di intonaco civile

Per rappezzo d’intonaco civile s’'intende un intonaco steso in due strati; il primo costituisce il fondo ed il
secondo lo strato di finitura. Questo tipo di rappezzo e di facile e rapida esecuzione; risultera
particolarmente adatto per colmare lacune poco profonde (considerato il suo spessore limitato intorno ai
1,5-2 cm), principalmente su cortine murarie in laterizio, in edifici di poco pregio. Se non diversamente
indicato dagli elaborati di progetto si potra utilizzare come intonaco di fondo un impasto costituito da: 1
parte di calce idraulica; 2,5 parti di sabbione (granulometria 1,5 parti di 1,5-3 mm piu 1 parte di 0,5-1,2
mm), mentre per lo strato a finire 1 parte di calce idraulica e 2 parti di sabbia fine (granulometria 0,5-0,8
mm). L'applicazione sulla superficie seguira le procedure elencate nell’articolo inerente il rappezzo
d’intonaco; previa bagnatura della parete verra applicato lo strato di fondo dopodiché, a presa avvenuta, si
procedera con la stesura dello strato di finitura tramite cazzuola americana o sparviero; la superficie verra
successivamente rifinita con frattazzo in legno o di spugna secondo la finitura desiderata.

Rappezzo di intonaco colorato in pasta

Questo tipo di rappezzo consiste nella realizzazione di uno strato di finitura in malta di calce aerea e sabbie
fini e selezionate (pigmentate con terre naturali o pietre macinate) su di un intonaco di calce idraulica.
Previa preparazione del supporto come indicato nell’articolo inerente il rappezzo d’intonaco, si procedera
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alla preparazione degli impasti e alla conseguente messa in opera, previa bagnatura del supporto, dello
strato di rinzaffo (se necessario) e di arriccio formulati se, non diversamente indicato dagli elaborati di
progetto, come segue: il rinzaffo con una malta costituita da 1 parte di calce idraulica naturale NHL 5 e 3
parti di sabbia a grana grossa (1,5-5 mm); mentre I'arriccio con una malta composta da 1 parte di calce
idraulica naturale NHL 3,5 e 2 parti di sabbia a grana media (0,5-1,5 mm). L’arriccio verra successivamente
frattazzato. Lo strato di finitura pigmentato sara realizzato con una malta morbida; se non diversamente
specificato dagli elaborati di progetto si potra utilizzare un impasto cosi composto: 5 parti di grassello di
calce; 1 parte di calce idraulica naturale NHL 2; 12 parti di aggregato a grana fine (0,1-0,8 mm) con
I’'aggiunta di terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali ricavati dalla macinazione di pietre
o 10% di terre). La finitura (per uno spessore massimo di 4-5 mm) verra applicata, previa bagnatura
dell’arriccio, mediante I'uso di frattazzi metallici in spessori sottili, dopodiché si procedera alla lisciatura con
frattazzini di spugna leggermente imbevuti d’acqua cosi da ottenere una ruvidezza uniforme.

[}

Finiture superficiali

La finitura, cosi come da definizione, costituisce I'ultimo strato dell’intonaco; realizzata in spessori ridotti si
ottiene utilizzando impasti con miscele selezionate di materiali vagliati accuratamente e messi in opera
seguendo diverse tecniche, a seconda dell’effetto finale desiderato; a tale riguardo importante € la tipologia
e la granulometria dell’'inerte prescelto visto che a questo elemento si lega la consistenza e soprattutto
I'aspetto della finitura stessa (liscia o rugosa).

Marmorino

L'intonaco a marmorino puo essere considerato uno degli intonaci piu pregevoli del passato, composto in
antico da uno spesso strato di malta a base di calce aerea e cocciopesto (con rapporto inerte-legante 2:1 ed
1 parte d’acqua) e da un secondo strato formato da 1 parte di calce; 1,5 di polvere di marmo e 0,7 parti di
acqua; I'effetto marmoreo delle superfici si otteneva con olio di lino, sapone o cera applicati con un panno
morbido e strofinati. Attualmente, quando si dovra realizzare una finitura a marmorino si potra ricorrere
all’'uso di grassello di calce, calce idrata, polveri di marmo, aggregati selezionati a granulometria finissima
(esenti da sostanze organiche), terre colorate naturali, pietre macinate e lattice acrilico come additivo. Se
non diversamente indicato dagli elaborati di progetto si potra utilizzare un impasto costituito da 2 parti di
grassello di calce; 0,50 parti di calce idraulica naturale; 2 parti di polvere di marmo; 1 parte di sabbia
eventualmente additivata con pigmenti e terre naturali (massimo 5%); in alternativa si potra utilizzare un
composto costituito da 1 parte di grassello; 0,5 parti di calce idraulica naturale NHL 2; 4 parti di polvere di
marmo (granulometria impalpabile di colorazione prescelta dalla D.L.). Prima di procedere con
I'applicazione della finitura occorrera verificare la corretta realizzazione dello strato d’arriccio (tenendo
presente che la messa in opera del marmorino dovra essere fatta entro tre mesi dalla sua avvenuta
esecuzione) e I'assenza di eventuali anomalie (fessurazioni, elementi contaminanti come polveri, assenza di
patine, efflorescenze ecc.).

La preparazione dell'impasto potra essere realizzata a mano o con l'ausilio di impastatrici; all'interno di
contenitori puliti verra introdotto I'aggregato, il legante, i pigmenti e l'acqua (nel caso s'impasti
manualmente si aggiungeranno prima 2/3 della quantita di acqua necessaria e poi la parte rimanente) e
s’impastera fino a che il composto non risultera uniforme. L’acqua per I'impasto dovra essere limpida, priva
di materie organiche e terrose; gli additivi, se richiesti da progetto, verranno aggiunti diversamente a
seconda se saranno liquidi o in polvere; nel primo caso dovranno essere miscelati insieme all’acqua
d’impasto mentre, se in polvere s’introdurranno nell'impastatrice tra la sabbia e il legante. L’applicazione
dello strato di finitura a marmorino dovra essere fatto con una temperatura esterna compresatrai+5°Cei
+35 °C; previa bagnatura del supporto verra applicato in strati sottilissimi (2-3 mm), con I'ausilio di cazzuole
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metalliche, per successive rasature, dopodiché la superficie verra levigata e compattata con forza tramite
rasiere metalliche allo scopo di ottenere superfici lisce. Nei casi in cui le indicazioni di progetto
richiederanno una superficie particolarmente lucida, impermeabile ed allo stesso tempo traspirante si
potra applicare, a pennello, un composto untuoso formato da sapone di Marsiglia neutro disciolto in acqua
(1 parte di sapone, 10 parti d’acqua tiepida); passato il tempo necessario affinché la saponatura si sia
asciugata, mostrandosi opaca e bianchiccia (circa 1-2 ore), sulla parete andra passato energicamente un
panno di lana o tampone di ovatta al fine di ottenere la cosiddetta lucentezza a specchio; in alternativa la
parete potra essere lisciata energicamente con frattazzo metallico.

Intonachino o colla

La finitura ad intonachino verra applicata su di uno strato d’intonaco, realizzato con calce aerea od idraulica
naturale, non lavorato (lasciato a rustico); I'impasto, che si comporra di grassello di calce ed inerte la cui
granulometria dipendera dall’effetto finale desiderato (fine o rustico); il rapporto legante-inerte potra
variare da 1:2 (se si utilizzera una malta bastarda) a 1:1 e lo spessore non dovra essere superiore a 3 mm.
L'intonachino verra applicato mediante spatola americana in acciaio in uno o piu strati, secondo il grado di
finitura che si desideri ottenere e in riferimento alle specifiche di progetto. Il risultato dell’operazione
dipendera molto dall’applicazione dell'inerte, per questo la messa in opera sara preferibile eseguirla
guando il supporto d’intonaco si presentera ancora sufficientemente fresco in modo tale che l'inerte possa
ben aderire. La temperatura d’applicazione potra oscillare trai+10 °Ce i +30 °C.

INTONACHINO FINE

La finitura ad intonachino fine si otterra mediante I'uso di un impasto con inerti a granulometria compresa
trai0,4-0,8 mm (ad es. 0,40-0,60 mm per un 55%, di 0,6-0,8 mm per il restante 45%) applicati in due strati
successivi, applicando il secondo strato ad asciugatura del primo avvenuta. L'ultimo strato verra lavorato a
frattazzo (di spugna o di legno secondo la finitura desiderata) prima della completa asciugatura.
INTONACHINO RUSTICO

La finitura ad intonachino rustica, si otterra mediante I'uso di un impasto con inerti di granulometria
compresa tra i 0,6-1,2 mm (ad es. 0,6-0,8 mm per un 15%, di 8-10 mm per un 30% e di 1,00-1,20 mm per il
restante 55%); I’effetto finale sara in grado di mascherare eventuali fessurazioni presenti nell’intonaco oltre
a respingere 'assorbimento dell’acqua proteggendo cosi la parete. La messa in opera dell'impasto potra
essere realizzata, se non diversamente specificato da progetto, anche in un solo strato da frattazzare prima
del completo essiccamento, mediante spatola di plastica o con frattazzo di spugna.

Integrazione cromatica

Lo scopo dell’integrazione cromatica sara quello di colmare le lacune esistenti nella pellicola pittorica che
ricoprira I'intonaco, in modo tale da ripristinare la continuita cromatica e, allo stesso tempo, ristabilire la
funzione protettiva propria dello strato pittorico. Prima di procedere al ripristino il supporto dovra,
necessariamente, essere preparato mediante pulitura (ricorrendo alle tecniche in riferimento al tipo di
deposito da rimuovere) e successivo consolidamento (o eventuale preconsolidamento laddove si rendera
necessario). Sul supporto cosi preparato si procedera all’integrazione cromatica rispettando la tipologia di
tinteggiatura presente sulla parete. | prodotti che si potranno utilizzare, sempre in relazione alla
preesistenza, potranno essere: pitture (la pellicola risultera prevalentemente coprente) e tinte (non
formeranno pellicola). Le tecniche pittoriche che pil frequentemente si potranno rintracciare sulle superfici
intonacate saranno: tinteggiatura alla calce, pittura alla tempera e pitture a base di silicati (per maggiori
dettagli si rimanda agli articoli specifici).
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Integrazione di stucchi e modanature

La procedura si pone lo scopo di consolidare e/o ricostruire le modanature di pietre artificiali (ad es.
cornicione di gronda o cornice marcapiano, profilo di archi ecc.) e di finti elementi architettonici (elemento
di bugnato, paraste ecc.) presenti sull’apparecchio murario.

Integrazione cornici

L'intervento tendera a ricostruire elementi architettonici con presenza di modanature allorché la loro
condizione estremamente degradata non permetta il recupero mediante semplice integrazione-stuccatura.

Operazioni preliminari

La procedura operativa prevedra, previa accurata asportazione sia di materiale incoerente (polveri e detriti)
sia d’eventuali materiali d’alterazione (croste nere, pellicole, efflorescenze saline ecc.) un’eventuale regolari
zzazione dei bordi della lacuna e I'asportazione, con I'ausilio di mazzetta e scalpello, delle parti disancorate
o fortemente degradate al fine di produrre una superficie scabra che faciliti il successivo ancoraggio dei mat
eriali aggiuntivi. Nel caso di cornici o modanature in genere di malta di calce o cemento con presenza di ar
mature metalliche interne, oramai ossidate o scoperte, si rendera necessario (previa spazzolatura a “metall
o bianco” dei ferri a vista) un primo trattamento, al fine di fermare i fenomeni degradanti, con idonea boiac
ca passivante anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm
(caratteristiche minime: adesione all’armatura > 2,5 N/mm?, pH > 12, tempo di lavorabilita a 20 °C e 50% U.
R. circa 40-60 min, temperatura limite di applicazione tra +5 °C e +35 °C).

Armatura di sostegno

Ove richiesto da specifiche di progetto o indicazioni della D.L., si procedera alla messa in opera di
un’armatura di sostegno al fine di impedire allo stucco di deformarsi sotto il suo stesso peso proprio o di
aderire in modo imperfetto al supporto. Queste armature, seguendo le indicazioni di progetto, potranno
essere di vario tipo in ragione delle dimensioni e della complessita delle modanature da restaurare. In
presenza di mancanze di modeste dimensioni sara sufficiente armare con chiodi inossidabili (minimo _la
mm) a testa larga o perni costituiti da barrette filettate in acciaio inossidabile, preferibilmente di tipo
austenitico, della serie AISI 300L (314 o 316) che presentera anche buone doti di piegabilita (_lvariabile dai
3 ai 6 mm) inseriti in perfori (con diametro e lunghezza leggermente superiori), e successivamente sigillati.
La disposizione dei perni sara, di norma, eseguita a distanza regolare (cosi da poter sostenere eventuali
elementi in laterizio costituenti il corpo della cornice) in ragione del tipo di volume da ricostruire in
alternativa si potra adottare una disposizione a quinconce, in tal modo si favorira I'eventuale messa in
opera di un reticolo di sostegno costituito unendo gli elementi con filo di ferro zincato ovvero d’ottone.
Dietro specifica indicazione della D.L. si potranno installare perni con I'estremita libera piegata ad uncino o
con altra sagoma specifica. In ogni caso le barrette dovranno avere una luce libera pari ad un sotto livello di
1 0 2 cm rispetto alla superficie finale.

In presenza di volumi di notevole aggetto si potra ricorrere ad armature “multiple” ovverosia una prima
armatura di lunghezza sufficiente a sostenere solo la parte piu retrostante; una volta che questo livello sia
indurito si provvedera ad armare il livello successivo fino ad arrivare allo spessore desiderato. Per il primo
livello d’armatura, se non diversamente specificato dalla D.L., si utilizzeranno elementi in laterizio (mattoni,
tavelline, tozzetti ecc.) allettati con malta di calce idraulica; questi elementi dovranno preventivamente
essere saturati d’acqua cosi da evitare eventuali sottrazioni di liquido all'impasto. L’esecuzione di supporti
in laterizio sara da adottare specialmente in presenza di cornici con base geometrica, all’intonaco sara, in
seguito, demandato il compito di raccordare le volumetrie di base e di creare le eventuali varianti. In
alternativa si potranno utilizzare anche altre tecniche d’armatura come quella di predisporre un supporto
costituito da listelli e tavolette di legno (di spessore sottile ad es. 5x25 mm) ben stagionato con funzione di
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centina di sostegno. Con questa seconda tecnica si potranno ottenere grandi cornicioni leggeri, economici e
di facile quanto rapida esecuzione.

Malta da ripristino

L'integrazione potra essere seguita con un impasto a base di calce idraulica, grassello di calce o, nel caso di
elementi interni, di gesso e cariche di inerti selezionati di granulometria compatibile con il materiale da
integrare (ad es. 1 parte grassello di calce; 3 parti calce idraulica naturale NHL 2; 10 parti di sabbia lavata e
vagliata). Gli impasti potranno essere additivati con pigmenti minerali al fine di avvicinarsi maggiormente
come grana e colore al materiale originario (per maggiori specifiche sulla composizione di malta da
stuccatura si rimanda agli articoli specifici). La reintegrazione andra eseguita per strati successivi,
analogamente al procedimento utilizzato per le stuccature. In presenza di notevoli sezioni da reintegrare
potra rivelarsi vantaggioso eseguire lo strato di fondo con un impasto formato da calce e cocciopesto con
granulometria media (1,5-5 mm) (ad es. 3 parti di grassello di calce, 1 parte di calce idraulica naturale NHL
2; 8 parti di sabbia lavata e vagliata, 4 parti di cocciopesto; rapporto legante-inerte 1:3). Questo impasto
permettera di applicare strati spessi (massimo 30-40 mm) contenendo la manifestazione di fessurazioni
(fermo restando la bagnatura diretta o indiretta, servendosi di teli umidi, delle superfici per piu volte al
giorno per la durata di una settimana).

Modellazione con modine

Al fine di ricostruire le modanature delle cornici sara necessario preparare preventivamente una sagoma in
metallo (lamiera di alluminio o zinco di 3-4 mm; saranno da evitare il ferro o il ferro zincato in quanto di di
fficile lavorabilita) che dovra riprodurre in negativo il profilo della cornice da ripristinare. Sara, inoltre, neces
sario applicare al di sopra e al di sotto della cornice (ovvero ai due lati se la cornice sara verticale) una guida
preferibilmente in legno duro dove far scorrere, a piu riprese il modine (il movimento dovra essere deciso e
sicuro tale da non compromettere con sviluppi anomali il risultato finale). In alternativa si potranno utilizzar
e delle sagome libere (ad es. per la realizzazione di cornici a porte e finestre) che prenderanno come riferim
ento spigoli e/o rientranze precedentemente realizzati. In ogni caso la modellazione della malta con le sago
me dovra, necessariamente, essere eseguita solo quando questa cominci a far presa ma sia ancora modella
bile. La sagoma dovra essere tenuta sempre pulita recuperando la malta in abbondanza e pulendo accurata
mente il profilo della lamina.

Per ripristinare cornici in stucco o in gesso di particolare complessita potra essere vantaggioso predisporre
due sagome: una per il fondo grezzo (di alcuni millimetri piu piccola rispetto al disegno finale) I’altra (con
dimensioni definitive) per lo strato di finitura. In ogni caso, per realizzare un cornicione di notevoli
dimensioni, sara sempre consigliabile operare in piu passaggi (almeno 4 o 5) piuttosto che in uno solo, per
cantieri di lavoro che non dovranno superare i 2-2,5 m di lunghezza.

Modellazione con strumenti da muratore

In alternativa alla modine, per cornici realizzate in cotto, si potra sagomare la sezione anche con l'ausilio del
la sola cazzuola: si stuccheranno da prima i giunti portandoli alla quota della superficie del laterizio, in segui
to si stendera a finitura un sottile strato d’intonaco. La lavorazione con la cazzuola seppure pilu lenta presen
tera il vantaggio di poter operare anche in situazioni particolari come, ad esempio, quando il fondo in murat
ura risultera talmente irregolare o compromesso tanto da essere impossibile impiegare sagome rigide, bacc
hette o frattazzi. Questi ultimi strumenti si riveleranno molto utili allorché si intervenga su una cornice con
parziali lacune e si riesca a modanare la superficie utilizzando le tracce rimaste.
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Specifiche

Al fine di riportare esattamente il disegno della modanatura sulla sagoma sara necessario eseguire un calco
in gesso o in resina sintetica il cui negativo verra tagliato lungo una sezione trasversale e utilizzato per
riprodurre I'esatto profilo.

Integrazione di porzioni murarie

L'operazione di integrazione di porzioni di murature potra rendersi necessaria in situazioni dove
I"'apparecchio murario risulti particolarmente degradato o lacunoso di elementi componenti tanto da
rendere la struttura muraria a rischio di conservazione. Le integrazioni potranno riguardare murature o
strutture murarie incomplete, interrotte o da consolidare (in questo caso si parla di operazione di “scuci e
cuci”), che in ogni caso porranno problemi di connessione con le porzioni preesistenti.

In linea di massima la procedura si identifichera come un vero e proprio intervento costruttivo che,
confrontandosi con il manufatto preesistente dovra valutare di volta in volta le relazioni tra le parti ovvero,
la messa in opera di elementi analoghi o meno per forma, dimensione, tecnica di lavorazione e posa in
opera rispetto a quelli “originali” (o meglio preesistenti). Tutto questo non dipendera esclusivamente da
ragioni di tipo tecnico-costruttivo ma, piuttosto, da precisi intenti progettuali, primo dei quali il rispetto o
meno verso |'autenticita, la riconoscibilita e la distinguibilita dell’'intervento ex novo.

| fattori che potranno indirizzare le scelte di progetto saranno principalmente i materiali, le forme, le
dimensioni e le lavorazioni degli elementi scelti per I'integrazione, i tipi di apparecchiatura e le tipologie di
posa in opera; le casistiche possibili saranno svariate, le piu ricorrenti possono essere individuate in:

- integrazione con elementi di materiale, forma, dimensione, tipo di lavorazione uguali a quelli
dell’apparecchio preesistente e con lo stesso tipo di apparecchiatura (integrazione mimetica);

- integrazione con elementi di materiale, forma, dimensione, tipo di lavorazione uguali a quelli
dell’apparecchio preesistente ma apparecchiati in modo differente rispetto a quelli dei tratti limitrofi;

- integrazione con elementi di materiale uguale a quelli dell’apparecchio preesistente ma con forma,
dimensione, tipo di lavorazione differenti rispetto a quelli dei tratti limitrofi e posti in opera con
apparecchiature analoghe o differenti rispetto a quelle delle porzioni confinanti;

- integrazione con elementi di materiale, forma, dimensione uguali a quelli dell’apparecchio
preesistente, ma diversi per il tipo di lavorazione e posti in opera con apparecchiature analoghe o differenti
rispetto a quelle dei tratti limitrofi;

- integrazione con elementi di forma, dimensione, tipo di lavorazione uguali a quelli dell’apparecchio
preesistente ma di materiale diverso (di norma piu resistente o di colore differente) posti in opera con
apparecchiature analoghe o differenti rispetto a quelle dei tratti limitrofi;

- integrazione eseguita con elementi di dimensione uguale a quelli dell’apparecchio preesistente ma
di materiale diverso e di forma opposta a quella preesistente.

In linea generale la procedura operativa di integrazione dovra seguire le fasi sotto elencate.

Operazioni preliminari

Accurato rilievo in scala adeguata (minimo 1:25) dello stato di fatto dell’apparecchio murario con tecnica e
strumentazione indicata dalla D.L., se non diversamente specificato si eseguira un rilievo fotogrammetrico,
analitico o digitale esteso non soltanto, alla porzione della muratura da integrare ma a tutta la sezione
oggetto di integrazione. Se non diversamente specificato dalla D.L. si procedera, inoltre, alla redazione di
rilievo in scala 1:1 delle sole porzioni di murature da integrare. Le informazioni ricavate dalla suddetta
analisi dovranno servire a definire la qualita, le forme e i modi di posa in opera dei nuovi elementi. Questi
elaborati costituiranno la base per la “progettazione” dell’integrazione, sara, pertanto, utile elaborare delle
simulazioni con diverse soluzioni progettuali al fine di verificare meglio le scelte operate.
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Nel caso in cui le operazioni di rilievo manuale e/o strumentale non fossero sufficienti ad apprendere tutti i
dati necessari (specialmente informazioni riguardanti le sezioni interne dell’organismo murario) potranno
essere eseguiti eventuali accertamenti diagnostici (indagini endoscopiche, termografiche ecc.) specifici da
scegliersi in accordo con la D.L.

Previa messa in sicurezza della struttura con idonee opere provvisionali, sara possibile procedere alla
rimozione degli elementi particolarmente sconnessi e/o decoesi. La rimozione dovra avvenire per cantieri
successivi di limitata entita dall’alto verso il basso cosi da non arrecare ulteriore stress all’'organismo
murario. Successivamente a questa fase di rimozione sara necessario operare una pulitura generalizzata dei
piani di appoggio e di connessione dei nuovi conci. La pulitura, se non diversamente specificato, avverra
mediante strumenti meccanici (quali ad es. spazzole, scopinetti eventuali piccoli aspiratori) o
eventualmente blande puliture ad acqua facendo attenzione a non arrecare danno ai materiali preesistenti
(per ulteriori specifiche inerenti le metodologie di pulitura si rimanda a quanto detto negli articoli specifici).

Messa in opera dei nuovi elementi

La vera messa in opera degli elementi dovra essere preceduta dalla “presentazione”, ovvero la sistemazione
provvisoria degli elementi nuovi nella sede prevista, al fine di verificare 'accettabilita della loro forma e
I'effettiva realizzabilita dell’intervento, oppure dalla “presentazione” di un campione tipo di integrazione
(ad es. nel caso di integrazione di apparecchio in opus reticulatum con un altrettanto opus reticulatum ma
convesso e realizzato in malta). Per agevolare I'operazione di “presentazione” del primo caso si potra far
uso di zeppe o liste di legno per appoggiare provvisoriamente gli elementi nella loro sede.

Nel caso di integrazioni murarie con nuovi elementi lapidei la messa in opera degli stessi avverra previa
preparazione dei letti con malta di calce preferibilmente simile per composizione a quella presente in situ,
eventualmente additivata per migliorarne I'aderenza o diminuirne il ritiro. Dietro specifica indicazione della
D.L. si provvedera all'inserimento di eventuali perni (ad es. barre filettate) o zanche in acciaio inox al fine di
migliorare la connessione tra i nuovi elementi.

Dopo la messa in opera degli elementi di integrazione, nel caso di un paramento a faccia vista, si dovra
eseguire la finitura e la stillatura dei giunti soprattutto in prossimita dei bordi d’unione tra il vecchio e il
nuovo al fine di evitare, proprio in questi punti delicati, discontinuita strutturali.

Rincocciatura di murature

La rincocciatura & un’operazione che interessa la ricostruzione di mancanze o lacune murarie (generate ad
esempio da crolli o distruzioni), nella massa e nel volume, tramite l'inserimento di nuovi materiali
compatibili con quelli presenti allo scopo di ripristinare la continuita della parete. Potra limitarsi al
paramento esterno od interessare la muratura, per tutto il suo spessore; questo ultimo caso si differenzia
dall’integrazione muraria poiché coinvolge porzioni limitate di muratura e, dallo scuci e cuci perché non
prevede la rimozione delle parti di muratura degradate. L’operazione di rincocciatura si rendera necessaria,
inoltre, per evitare il progredire e/o 'insorgenza dei fenomeni di degrado (infiltrazioni d’acque meteoriche,
di radici infestanti ecc.) che potranno attecchire all'interno della lacuna. Il compito strutturale
dell’intervento potra essere piu 0 meno incisivo secondo i singoli casi; se la rincocciatura dovra assolvere un
ruolo di sostegno i materiali utilizzati dovranno avere delle caratteristiche di resistenza meccanica a
compressione tale da garantire la stabilita della struttura (sara opportuno a tale riguardo ricorrere a
materiali compatibili e similari, per natura e dimensioni, a quelli originali), se invece si trattera di colmare
un vuoto si potranno utilizzare materiali come: frammenti di mattone, scaglie di pietra ecc. Se richiesto
dalle specifiche di progetto, nei casi di strutture a rischio di crollo, prima di procedere con l'intervento, si
dovranno mettere in opera dei sostegni provvisionali circoscritti alla porzione che dovra essere ripristinata;
dalla cavita dovranno essere rimosse tutte le parti incoerenti o eccessivamente degradate tramite |'utilizzo
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di mezzi manuali (martelli o punte) facendo cura di non sollecitare troppo la struttura evitando di provocare
ulteriori danni.

All'interno della lacuna, se indicato dagli elaborati di progetto, potranno essere realizzate delle forature per
I'inserimento di perni e connettori necessari per facilitare e, allo stesso tempo, garantire |'efficace
ancoraggio dei nuovi elementi (per maggiori delucidazioni sulla tipologia dei perni si rimanda agli articoli
inerenti: stuccatura elementi in laterizio e fissaggio e riadesione elementi sconnessi e distaccati). La cavita
dovra poi essere pulita ricorrendo a mezzi manuali come spazzole, raschietti o aspiratori in modo da
rimuovere i detriti polverulenti e grossolani (nel caso sia necessario ricorrere ad un tipo di pulitura che
preveda l'uso di acqua, l'intervento dovra attenersi alle indicazioni specificate negli articoli inerenti la
pulitura a base di acqua). La posa in opera dei nuovi materiali dipendera dal tipo di rincocciatura che
s’intendera realizzare (se limitata al paramento esterno oppure estesa in profondita) e dalla relativa tecnica
utilizzata; in ogni modo sara sempre buona norma ricorrere a materiali affini agli originali in modo da
evitare l'insorgenza d’incompatibilita fisico-chimiche. La malta di connessione dovra essere similare a quella
presente sul paramento murario per rapporto legante-inerte e granolumetria dell'inerte; se non
diversamente specificato da progetto, si potra ricorrere all’uso di una malta di calce (rapporto legante-
inerte 1:3) cosi composta: 2 parti di calce aerea; 1 parte di calce idraulica; 9 parti di inerte (4 parti di
cocciopesto, 5 parti di sabbia vagliata). Dopo la messa in opera del materiale di risarcitura, nel caso di un
paramento a faccia vista, si dovra eseguire la finitura e la stilatura dei giunti soprattutto in prossimita dei
bordi d’unione tra il vecchio e il nuovo al fine di evitare, proprio in questi punti delicati, discontinuita
strutturali.

Se specificatamente indicato dagli elaborati di progetto l'intervento di rincocciatura, potra essere
denunciato realizzando la nuova porzione di muratura in leggero sottosquadro o soprasquadro, tenendo
presente pero che la non complanarieta delle due superfici costituira una zona facile da degradarsi.
Tassellatura

L'intervento di tassellatura ha lo scopo di integrare mancanze generate da diversi fenomeni (rimozioni
eseguite a causa di degrado avanzato, distacchi generati da azioni meccaniche ecc.) utilizzando materiali
compatibili (meglio se di recupero) similari per consistenza e colore al supporto. L'operazione riguardera in
particolare, il ripristino di porzioni di paramenti decorativi quali: modanature, cornici, riquadrature di porte
e finestre, fasce marcapiano ecc. |l tassello posto in opera dovra riprodurre con esattezza la parte asportata
o0 mancante; a sbozzatura avvenuta, previa pulitura della cavita, dovra essere inserito ed adattato in modo
da garantire la continuita superficiale tra la parte nuova e quella vecchia. L’adesione di tasselli di piccole
dimensioni potra essere realizzata, oltre che con l'ausilio di resine epossidiche, con una malta di calce
idraulica naturale NHL 5 caricata con carbonato di calcio od altro aggregato di granulometria fine (ad es.
cocciopesto, pozzolana ecc.). Nei casi, invece, in cui l'intervento presenti delle dimensioni considerevoli e il
tassello risulti particolarmente aggettante si potra ricorrere all’'uso di sostegni interni come perni in acciaio
inossidabile o zincato (J variabile da 4 a 10 mm) Fe B 44 K ad aderenza migliorata o barrette filettate in
acciaio inossidabile AISI 316L (in caso di elementi non sottoposti a particolari sollecitazione meccaniche si
potra ricorrere a barre in vetroresina), saldati con I'ausilio di resine epossidiche bicomponenti ed esenti da
solventi; I'impasto, steso con l'ausilio di piccole spatole, dovra presentare un grado di tissotropicita o
fluidita idoneo alla dimensione e caratteristiche degli elementi da far riaderire (per maggiori dettagli si
rimanda all’articolo sul fissaggio ed adesione degli elementi sconnessi e distaccati). Per tassellature in
ambienti interni si potranno utilizzare, oltre alle resine epossidiche, anche le resine poliestere. | fori
d’inserimento dei perni, eseguiti con trapano a sola rotazione, potranno essere, secondo i casi specifici,
passanti o ciechi; le fessure in corrispondenza dell’'unione del tassello andranno stuccate con polvere dello
stesso materiale, legato con calce naturale.
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Malte da restauro

Malte da stuccatura o da ripristino (integrazioni, rappezzi ecc.) ovverosia impasti costituiti da un legante
(calce aerea, calce idraulica naturale, cemento bianco) e da acqua, oppure da un legante, da acqua e da un
inerte (sabbia, pietra macinata, polvere di marmo, cocciopesto, pozzolana ecc.) in rapporto variabile, da 1:3
a 1:1, secondo le prescrizioni di progetto ovvero a seconda delle caratteristiche che si vogliono conferire
alla malta (maggiore resistenza, maggiore lavorabilita). In linea generale le malte da utilizzare per le
procedure di restauro dovranno essere confezionate in maniera analoga a quelle esistenti, per questo
motivo saranno necessarie una serie di analisi fisico-chimiche, quantitative e qualitative sulle malte
esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati.

La malta dovra presentarsi piu o meno fluida a seconda dell’'uso specifico e a seconda della natura dei
materiali da collegare, in linea generale € buona norma che l'acqua utilizzata sia quella strettamente
necessaria per ottenere un impasto omogeneo. L'impasto delle malte, eseguito con idonei mezzi meccanici
o manualmente (da preferire per impasti di modesta quantita ma molto specifici) dovra risultare omogeneo
e di tinta uniforme. | vari componenti, con I'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno essere ad ogni impasto misurati preferibilmente sia in peso che a volume. Nel caso in cui la malta
preveda 'uso di grassello di calce, questo dovra essere “stemperato” e ridotto in pasta omogenea prima di
incorporarvi l'inerte; nel caso in cui si preveda un impasto con pil leganti, sara necessario impastare
precedentemente i leganti tra loro e solo successivamente aggiungere gli aggregati, dando tra questi, la
precedenza a quelli di granulometria piu minuta.

La malta potra essere eventualmente caricata da pigmenti o terre coloranti (massimo 5% di pigmenti
minerali ricavati dalla macinazione di pietre o 10% di terre). Nel caso in cui il pigmento dovesse essere
costituito da pietra macinata o da polvere di cocciopesto, questo potra sostituire parzialmente o
interamente l'inerte.

Se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto o dalla D.L. gli impasti impiegati in operazioni di
restauro dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- presentare un’ottima compatibilita chimico-fisica sia con il supporto sia con le parti limitrofe. La
compatibilita si manifestera attraverso il coefficiente di dilatazione, la resistenza meccanica e lo stato fisico
dell'impasto (granulometria inerte, tipologia di legante ecc.);

- presentare una resistenza minore degli elementi da collegare cosi da evitare un’eventuale
disomogeneita che potrebbe essere la causa di fessurazioni nelle strutture;

- avere una consistenza tale da favorire I'applicazione;

- aderire alla struttura muraria senza produrre effetto di slump e legarsi opportunamente a questa
durante la presa;

- essere sufficientemente resistente per far fronte all’erosione, agli inconvenienti di origine
meccanica e agli agenti degradanti in genere;

- contenere il piu possibile il rischio di cavillature (dovra essere evitato I'utilizzo di malte troppo
grasse);

- opporsi al passaggio dell’acqua, non realizzando un rivestimento di sbarramento completamente
impermeabile, ma garantendo al supporto murario la necessaria traspirazione dall’interno all’esterno;

- presentare un aspetto superficiale uniforme in relazione alle tecniche di posa utilizzate.

Specifiche

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per I'impiego immediato e, per quanto
possibile, in prossimita del lavoro; i residui d’impasto che non avessero per qualche ragione immediato
impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.

Campi di impiego

Le malte da restauro, a seconda del loro impiego, potranno essere classificate in:
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1) malte per restauro di apparecchi murari: ossia allettamento di elementi lapidei, stilatura e/o
rabbocatura dei giunti, riempimento dei vuoti o di soluzioni di continuita dell'organismo murario,
protezione delle creste dei muri;

2) malte per restauri di intonaci: ossia rappezzi e/o integrazioni di porzioni di intonaco con eventuale,
se presente, riproposizione dei diversi strati;

3) malte per applicazione di rivestimenti (musivi e pavimenti ecc.);

4) malte per il restauro di decorazioni: ossia impasti per integrazione di elementi architettonici plastici
a rilievo;

5) malte per stuccature e sigillature: ossia impasti per il riempimento di lesioni, fratture, modeste
mancanze;

6) malte per iniezione: ossia malte fluide caratterizzate da bassa viscosita applicabili a bassa

pressione attraverso soluzioni di continuita o fori di modeste dimensioni con la finalita di riempire

vuoti non superficiali o allo scopo di far aderire tra loro strati diversi.
Le malte da restauro dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dalle Raccomandazioni NorMalL 26/
87 “Caratteristiche delle Malte da Restauro” e alle norme UNI 11088:2003, Beni Culturali — Malte storiche e
da restauro. Caratterizzazione chimica di una malta. Determinazione del contenuto di aggregato siliceo e di
specie solubili, UNI EN 11089:2003 Beni Culturali — Malte storiche e da restauro. Stima della composizione d
i alcune tipologie di malte; UNI EN 990:2004 “Specifiche per malte per opere murarie — parte 1: malte da int
onaco e parte 2: malte da muratura.

ART. 5.4.2 OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE PITTORICA IN DIPINTI MURARI

(affreschi, graffiti e pitture a secco)

Generalita

Le integrazioni pittoriche delle lacune presenti in dipinti murari (affreschi, graffiti e pitture a secco)
dovranno essere realizzate in funzione dell’entita della mancanza e dello stato di conservazione del dipinto
stesso. L'intervento dovra, indipendentemente dalla tecnica prescelta, essere distinguibile dall’originale,
reversibile e preceduto da operazioni preventive allo scopo di verificare ed assicurare I'effettiva stabilita del
supporto e della superficie dipinta. La superficie interessata dall’intervento dovra, per questo, essere
ispezionata al fine di rintracciare eventuali anomalie come distacchi localizzati di intonaco dal supporto (per
la procedura di riadesione dell’intonaco al supporto si veda quanto esplicato nello specifico articolo) o
fenomeni di degrado (efflorescenze saline, depositi humiferi, distacco di scaglie, polverizzazione
superficiale, patine, sostanze grasse ecc.). Prima di procedere con le operazioni di integrazione la superficie
dovra, inoltre, essere pulita seguendo le indicazioni dettate dalla D.L. (in relazione a quanto enunciato nelle
specifiche procedure di pulitura) in modo da poter disporre di riferimenti cromatici non alterati da
patologie degenerative o da interventi postumi (ridipinture, interventi recenti di restauro ecc.). Dovranno,
inoltre, essere individuate delle aree campione (localizzate in diverse zone del dipinto) cosi da poter
effettuare le specifiche prove che dovranno essere, in seguito, documentate fotograficamente in modo da
riuscire a valutare i risultati raggiunti. La fotografia dovra essere effettuata ravvicinata, sia a quadro
verticale sia, per un’ulteriore verifica, a luce radente, inoltre, dovra essere utilizzata una scheda di
riferimento (come la banda Kodak color control) che, posta alla base della campionatura, consentira la
fedele riproducibilita delle cromie.

L'integrazione pittorica dovra essere anticipata dalla stuccatura della lacuna, nei casi in cui manchi lo strato
di intonaco (se non diversamente indicato dalla D.L., potra essere eseguita utilizzando calce e aggregati fini
come sabbia di fiume setacciata), realizzata in modo da risultare complanare alla superficie dipinta e tale da
riproporre, in maniera non mimetica ma distinguibile, I'imprimitura originale dedotta dall’analisi delle
caratteristiche dominanti della superficie dipinta. La natura dei colori adatti per ripristinare la continuita
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cromatica saranno: tempere di calce, colori ad acquarello, pigmenti in polvere stemperati con acqua e
legati con grasello/ acqua di calce

La selezione della tecnica da utilizzare per ripristinare la lacuna si leghera al tipo di mancanza ovvero: per
zone ampie si potra utilizzare I'astrazione cromatica, per lacune interpretabili si potra ricorrere alla
selezione cromatica, per cadute di colore di limitate dimensioni alla tecnica del tratteggio.

Astrazione cromatica

Questa tecnica di integrazione risultera particolarmente adatta nei casi in cui I'estensione consistente della
lacuna non consentira di dedurre e, quindi realizzare, il collegamento formale della mancanza al dipinto. Le
tonalita dei colori (generalmente quattro: giallo, rosso, blu o verde e nero) da utilizzare dovranno essere
dedotte dall’analisi delle tonalita predominanti sulla superficie dipinta. L’applicazione dei colori dovra
essere tale da consentirne sempre la loro identificazione, per questo le pennellate dovranno essere stese
sfalsate e intrecciate tra loro e applicate con la punta del pennello. La prima stesura di colore (giallo)
applicato con piccole pennellate verticali, dovra essere molto fitta in modo da riuscire a coprire il bianco
della stuccatura; il secondo colore (rosso) dovra essere steso sovrapposto al primo in maniera inclinata; si
procedera allo stesso modo con il terzo colore (verde o blu) e il quarto colore (nero).

Selezione cromatica

Questa tecnica risultera particolarmente adatta quando si trattera di ripristinare lacune pittoriche di
limitate dimensioni per cui sara possibile ripristinare la parte mancante tramite un collegamento cromatico
e figurativo realizzato con stesure successive di colore desunto dall’analisi delle cromie originali presenti ai
bordi della lacuna. Perché cio sia fattibile sara necessario ricavare le componenti che caratterizzano il
colore, cosi da poter ricostruire I'effetto tramite una serie di stesure alternate. L'applicazione di tale tecnica
prevedra l'applicazione alternata del colore partendo da quello piu chiaro verso il pil scuro per
sovrapposizione, facendo attenzione a non coprire totalmente il colore gia steso e realizzando piccoli tratti
netti tracciati seguendo I'orientamento delle pennellate originali utilizzando pennelli sottili non
eccessivamente caricati di colore sulla punta.

Tecnica del tratteggio

L'integrazione delle lacune pittoriche mediante questa tecnica prevedra il ripristino delle parti pittoriche
perdute realizzando un tratteggio (utilizzando colori ad acquarello) sottile e visibile grazie al quale risultera
possibile, ove richiesto, collegare figurativamente il nuovo all’originale. Potra essere opportuno, prima di
procedere all’applicazione della tecnica, stendere sulla superficie una velatura di colore uniforme in modo
da creare una base cromatica di supporto all’integrazione. | tratti dovranno essere realizzati (orizzontali,
verticali od obliqui) in relazione alle forme e ai piani limitrofi alla lacuna e dovranno essere eseguiti con la
punta del pennello facendo attenzione a non caricarlo eccessivamente sulla punta, in modo da poter
evitare colature di colore; a tale scopo potra essere opportuno, prima di eseguire il tratto, passare il
pennello carico di colore su di una superficie assorbente.

ART. 5.5 —= CONSOLIDAMENTI

Premessa metodologica

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni
NorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati,
dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

Gli interventi di consolidamento sui materiali lapidei sono finalizzati a ristabilire una continuita tra la parte
esterna del materiale e quella piu interna, in modo da garantire una coesione materica capace di eliminare
le differenze fisico-meccaniche che si sono generate tra i vari strati. Il consolidamento deve assicurare
I’adesione del materiale danneggiato a quello sano in modo da ristabilire un equilibrio strutturale capace di
assicurare un comportamento solidale nei confronti delle diverse sollecitazioni e, allo stesso tempo,
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permettere di fronteggiare le condizioni al contorno; il fine & quello di ripristinare la resistenza meccanica
originale del materiale sano, evitando, per questo, interventi eccessivi che potrebbero alterare la
costituzione intrinseca della struttura con effetti, a lungo termine, difficilmente prevedibili.

L'operazione di consolidamento si concretizza impregnando il materiale in profondita, al fine di evitare la
formazione di uno strato superficiale resistente sovrapposto ad uno degradato, con sostanze di varia natura
applicate utilizzando diversi strumenti a seconda dei casi specifici (pennelli, spatole, impacchi, siringhe
ecc.); la riuscita dell’intervento dipende sia dalla sostanza utilizzata sia dalla sua corretta modalita di
applicazione.

Il consolidamento deve consentire la successiva ritrattabilita della zona interessata.

Le procedure di consolidamento risultano essere sempre operazioni particolarmente delicate e necessitano
di un attenta analisi dello stato di fatto sia dal punto di vista della conservazione dei materiali sia del quadro
fessurativo, cosi da poter comprendere a fondo e nello specifico la natura del supporto e le cause
innescanti le patologie di degrado; in riferimento a queste analisi si effettuera la scelta dei prodotti e delle
metodologie di intervento piu idonee; ogni operazione di consolidamento dovra essere puntuale, mai
generalizzata; sara fatto divieto di effettuare qualsiasi procedura di consolidamento o, pil in generale,
utilizzare prodotti, anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di
campionature pre-intervento eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente,
essere catalogato ed etichettato; sull’etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di
prodotto e/o le percentuali dellimpasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di
diluizione o di concentrazione utilizzati, le modalita ed i tempi di applicazione.

Ad operazione eseguita dovra, sempre, essere verificata |'efficacia, tramite prove e successive analisi, anche
con controlli periodici cadenzati nel tempo (operazioni che potranno essere inserite nei programmi di
manutenzione periodica post-intervento).

| consolidamenti che si potranno realizzare sono diversi:

- consolidamento coesivo, il prodotto consolidante verra applicato localmente o in modo
generalizzato sulla superficie del materiale (consolidamento corticale) per ristabilire la coesione di frazioni
degradate con gli strati sani sottostanti: I'obiettivo che si porra sara di ristabilire con un nuovo prodotto il
legante degradato o scomparso.

- consolidamento adesivo, con questo termine s’intendera un’operazione di “rincollaggio” di
rivestimenti distaccati dal loro supporto originale come, ad esempio, un frammento di pietra o uno strato di
intonaco per i quali si rendera necessario ristabilire la continuita fra supporto e rivestimento. Questo tipo di
consolidamento avverra tramite iniezioni di malte fluide. Sara obbligatorio verificare, anche
sommariamente, il volume del vuoto da riempire al fine di scegliere la giusta “miscela” da iniettare. Cavita
piuttosto ampie dovranno essere riempite con malte dense e corpose; al contrario, modeste cavita
necessiteranno di betoncini piu fluidi con inerti piuttosto fini.

Materiali

E opportuno ricordare che la sostanza consolidante:

- deve essere affine con la natura del materiale per modulo di elasticita e di dilatazione termica cosi da non
creare traumi interni alla struttura,

- deve essere in grado di ostacolare I'aggressione degli agenti patogeni.

- non deve saturare completamente i pori cosi da non alterare i valori di permeabilita al vapore propri del
materiale.

In generale i prodotti impregnanti da impiegarsi per il consolidamento, salvo eventuali prescrizioni o
specifiche inerenti il loro utilizzo, dovranno possedere le seguenti caratteristiche comprovate da prove ed
analisi da eseguirsi in situ o in laboratorio:
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a) elevata capacita di penetrazione nelle zone carenti di legante;

b) spiccata capacita di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza dar vita a
sottoprodotti di reazione pericolosi (quali ad es. sali superficiali);

c) capacita di fare traspirare il materiale cosi da conservare la diffusione del vapore;

d) penetrazione in profondita cosi da evitare la formazione di pellicole in superficie;

e) “pot-life” sufficientemente lungo tanto da consentire I'indurimento solo ad impregnazione completata;
f) perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;

g) spiccata capacita a mantenere inalterato il colore del manufatto;

g) presentare un coefficiente di dilatazione termica simile a quello del materiale da consolidare al fine di
evitare fenomeni di fessurazione che costituirebbero vie preferenziali per I'ingresso dell’acqua e di possibili
distacchi.

| materiali consolidanti previsti in progetto sono:

- Per il consolidamento adesivo, quindi per la riadesione dei distacchi e degli strati, malte fluide non
premiscelate e appositamente realizzate in funzione delle analisi compositive dei materiali.

- Per il consolidamento coesivo delle superfci, che sono generalmente da interessate fenomeni di spolvero
della pellicola pittorica, si prevedono cicli di consolidamento con nanocalci: nanoparticelle di idrossido di
calcio in alcool isopropilico denaturato, che garantiscono la penetrazione del consolidante e limitano
I'impiego dell’acqua.

Le nanoparticelle di idrossido di calcio sono altamente compatibili con gli intonaci ed i dipinti murali:
penetrano nella struttura porosa del materiale e la reazione di carbonatazione delle particelle fa si che esse
agiscano da legante per il materiale decoeso e per la superficie pulverolenta delle opere d'arte. La
dimensione nanometrica delle particelle rende la reazione di carbonatazione particolarmente rapida.

Si pu0 valutare in alternativa, in accordo con la DL, il consolidamento con fosfato d’ammonio o alti materiali
analoghi con effetto desolfatante.

Altri materiali/tecniche non previsti nel presente capitolato potranno essere impiegati solamente se
prescritti dalla DL.

Consolidamento coesivo mediante impregnazione

La procedura di impregnazione puo essere eseguita allorché si renda necessario garantire il consolidamento
non solo corticale ma anche in profondita. Questa procedura si basa sul principio fisico della capillarita,
ovverosia la capacita dei fluidi in genere (i liquidi in particolare), di riuscire a penetrare naturalmente per
adesione dentro lo spazio tra due superfici molto vicine di una cavita. Il consolidante entrera all’interno del
manufatto, in una prima fase, per capillarita e solo in un secondo tempo si distribuira per diffusione; al fine
di permettere questa seconda fase che, sovente, si sviluppa molto lentamente € opportuno che il prodotto
scelto non solidifichi troppo velocemente cosi da poter riuscire a diffondersi in maniera uniforme nel
manufatto. | parametri da valutare prima di iniziare la procedura sono:

- viscosita del fluido consolidante;

- diametro dei pori e dei capillari e loro distribuzione all’interno dell’elemento da trattare;

- bagnabilita del materiale.

Prima di iniziare il trattamento sara opportuno eseguire delle campionature al fine di valutare la quantita di
consolidante, la riuscita della procedura e la reale penetrazione di impregnazione; inoltre dovranno essere
predisposte opportune protezioni sulle superfici limitrofe a quelle da consolidare in modo da evitare che
queste vengano a contatto con il prodotto consolidante.

Il trattamento consolidante dovra essere applicato su superficie perfettamente pulita e sgrassata (in modo
da evitare che depositi superficiali impediscano la penetrazione) cosi come, in presenza di scaglie in fase di
distacco o superfici particolarmente decoese, sara indispensabile effettuare un preconsolidamento al fine di
evitare che I'eventuale passaggio ripetuto del pennello possa rimuovere tali frammenti.
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La procedura di consolidamento per impregnazione dovra essere ripetuta piu volte fino ad ottenere la
saturazione dell’elemento (fino “a rifiuto”) in ragione, della porosita del materiale oggetto di intervento. La
scarsa penetrabilita dei materiali poco porosi dovra essere ovviata con passaggi alternati di soluzione diluita
e nebulizzazione di solvente puro (in tal modo si facilitera I'ingresso della soluzione consolidante e, nello
stesso tempo, si ridurra al minimo [|'effetto bagnato) oppure ricorrendo all'impiego di soluzioni
particolarmente diluite, aumentando gradualmente la concentrazione nelle ultime mani. La procedura
dovra, comunque, essere operata per zone limitate e non simultaneamente su tutta la superficie al fine di
agevolare la fuoriuscita dell’aria dall’'interno dei fori e dalle discontinuita presenti nel manufatto cosi da
migliorare la penetrazione e la distribuzione interna del consolidante.

Prima della procedere al consolidamento la superficie deve essere stata pulita da rivestimenti precedenti,
come polimeri, adesivi e fissativi, perché la presenza di sostanze filmogene puo ostacolare la penetrazione
delle particelle e delle nanoparticelle all'interno della matrice porosa

E’ necessario controllare I'eventuale presenza di sali solfati, in quanto la loro presenza potrebbe ostacolare

I'azione consolidante delle formulazioni delle nanocalci.

Consolidamento mediante impregnazione a pennello, tampone o rullo

Di norma e la tecnica pil usuale per eseguire il consolidamento per impregnazione; ci si servira di pennelli a
setola morbida di medie dimensioni, rulli, o tamponi (in questo caso gli stracci o i tamponi saturi di
prodotto dovranno essere mantenuti in contatto prolungato al fine di assicurare I'assorbimento nella
superficie). L'applicazione dovra procedere dall’alto verso il basso per settori omogenei con uso di addetti
in numero appropriato alla natura e alla tipologia del manufatto; tra una mano e I'altra il prodotto non
dovra essere lasciato asciugare. Sara opportuno che gli attrezzi (pennelli, rulli o tamponi) siano sempre ben
puliti (sara, pertanto, consigliabile lavarli spesso) e il consolidante non sia “contaminato” d’eventuali residui
rimasti sul pennello o rullo da trattamenti operati su aree limitrofe. Nel caso di consolidamenti di superfici
particolarmente disgregate ed esfoliate o pellicole pittoriche in fase di distacco, I'impregnazione risultera
piu efficace se eseguita “attraverso” una velatura provvisoria della zona da trattare utilizzando fogli di carta
giapponese-

Consolidamento mediante impregnazione a spruzzo

Questa tecnica di norma verra eseguita con |'utilizzo di specifiche apparecchiature in grado di nebulizzare il
liguido messo in pressione da una pompa oleo-pneumatica (massimo 0,5 bar) o piu semplicemente a mano;
L'applicazione a spray, invece, & consigliata quando la superficie & particolarmente degradata e appare
fragile, con sollevamenti e zone pulverulente, che non possono tollerare stress meccanici

Le dispersioni devono essere applicate fino a saturazione della matrice porosa

In seguito all’evaporazione del solvente, si pud procedere ad un’ulteriore applicazione. Come regola
generale, si consiglia di ripetere pil volte I'applicazione di dispersioni meno concentrate piuttosto che
eseguire meno applicazioni con dispersioni piu concentrate, di modo da favorire la penetrazione delle
particelle piu piccole, a discapito della probabilita di incorrere nella formazione di velature.

L'interfaccia da trattare dovra essere pulita e ben asciutta al fine di assicurare I'assenza di reazioni
secondarie e buona penetrazione del prodotto. La nebulizzazione consolidante (_l area coperta dal getto
25-30 cm) sul manufatto dovra essere ripetuta piu volte (senza lasciare asciugare il prodotto fra una ripresa
e l'altra) fino a completa saturazione del manufatto, distribuita uniformemente per aree omogenee
partendo dalle parti piu elevate per poi scendere a quelle piu basse; contemporaneamente si dovra aver
cura di rimuovere eventuali sbavature od eccessi di consolidante mediante tampone imbevuto di solvente
od acqua a seconda del prodotto utilizzato.
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Subito in seguito all’applicazione delle dispersioni delle nanoparticelle di idrossido di calcio disperse in alcol
, la superficie deve essere trattata con acqua distillata supportata, previa interposizione di un foglio di carta
giapponese. L'impacco va rimosso solo una volta asciutto e serve a favorire la carbonatazione delle
nanoparticelle e a prevenire la formazione di velature superficiali

Riadesione di distacchi mediante iniezioni con miscele leganti

Il consolidamento dei distacchi dovra essere realizzato con iniezioni di malte fluide non premiscelate e
realizzate in funzione delle analisi compositive dei materiali. La procedura sara eseguita al fine di
consolidare strati di intonaco, anche affrescato, distaccato dal supporto, cosi da risarcire le eventuali lesioni
e riempire le sacche perimetrali presenti tra il substrato e I'apparecchio retrostante. Prima di procedere al
consolidamento vero e proprio sara necessario effettuare delle operazioni di “saggiatura” preventiva
eseguite mediante leggera, ma accurata battitura manuale (tramite martelletto di gomma o semplicemente
con le nocche della mano) sulla muratura, al fine di individuare con precisione sia le zone compatte sia
delimitare (ad es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco (zone gonfiate
e formanti “sacche”). In alternativa potranno essere individuate le zone di distacco mediante indagine
termografica od altra indagine non distruttiva specificata dagli elaborati di progetto.

In assenza di piccole fessure, lacune o fori gia presenti sulle superfici intonacate attraverso le quali operare
I'iniezione, si eseguiranno delle perforazioni, tramite piccolo trapano a mano (se le condizioni di
conservazione del materiale lo consentono si potra usare trapano elettrico) ad esclusiva rotazione con una
punta di circa 2-4 mm (in caso di microconsolidamento si potra ricorrere all’utilizzo di punteruoli), rade
nelle zone ben incollate e piu ravvicinate in quelle distaccate; il numero dei fori sara proporzionato
all’entita del distacco ed indicato negli elaborati di progetto (in assenza di indicazioni si potra operare in
ragione di 8-10 fori per m?); in genere la distanza tra loro sara di circa 40-60 cm, mentre la loro
localizzazione sara tale da favorire il percolamento della miscela da iniettare, pertanto sara necessario
iniziare la lavorazione a partire dalla quota piu elevata. In caso di distacco d’estensione limitata si potra
procedere all’esecuzione di un unico foro ed eventualmente, di un secondo se necessario per la fuoriuscita
dell’aria dalla sacca di distacco durante I'immissione del consolidante.

Dopo aver eseguito le perforazioni si rendera necessario aspirare, attraverso una pera di gomma, gli
eventuali detriti della foratura, le polveri e quanto altro possa ostacolare la corretta immissione e
percolazione della miscela. In seguito si eseguira una prima iniezione di acqua deionizzata ed alcool (5:1 in
volume) con lo scopo di creare dei canali nella parte retrostante e di verificare allo stesso tempo I'eventuale
esistenza di lesioni o fori da dove la miscela consolidante potrebbe fuoriuscire; in presenza di queste
fessure si procedera alla loro puntuale stuccatura (che verra rimossa a presa avvenuta) tramite malta
“magra”, a bassa resistenza meccanica di ancoraggio al supporto, cotone idrofilo, lattice di gomma, argilla
ecc.

In presenza di forti distacchi e di supporti in buono stato di conservazione, si potranno inserire nel foro
piccole guarnizioni in gomma a perfetta tenuta opportunamente sigillate per impedire la fuoriuscita del
prodotto.

Risultati soddisfacenti potranno essere raggiunti con miscele formate da 2 parti di calce aerea naturale a
basso peso specifico e 1 parte di metacaolino pozzolanico o cocciopesto superventilato e lavato (rapporto
1:1). In alternativa si potra ricorrere ad una miscela formata da 1 parte di grassello di calce (sostituibile
parzialmente o totalmente con calce idraulica naturale NHL 2) e 1 parte di carbonato di calcio
(granulometria 0,02-0,06 mm); la miscela sara eventualmente additivata con gluconato di sodio (con
funzione di fluidificante); nei casi di distacchi consistenti, con una parte di cocciopesto vagliato e lavato o in
alternativa pozzolana (granulometria massima 0,5 mm).
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Previa umidificazione del foro e della zona circostante con acqua pulita, si eseguiranno le iniezioni con una
normale siringa di plastica (da 10 cc o 60 cc) procedendo attraverso i fori posti nella parte piu bassa, per poi
avanzare, una volta che la miscela sara fuoriuscita dai fori limitrofi, verso quelli situati in alto (questo per
evitare sia che squilibri di peso possano alterare I'eventuale precario equilibrio della struttura sia per
favorire la distribuzione uniforme del consolidante); nel caso in cui la miscela non dovesse penetrare in
profondita si passera al foro successivo. Ad infiltrazione del formulato avvenuta, passati circa 30-35 minuti,
si procedera con il consolidamento di un’altra area di distacco.

Le iniezioni verranno eseguite o tramite la punta dell’ago metallico (per fori ed aree di modeste dimensioni
od in presenza di intonaci particolarmente degradati), o direttamente dal beccuccio della siringa nel foro di
accesso attraverso una cannula precedentemente posizionata (in caso di sacche di maggiori dimensione ed
estensione), controllando e graduando la compressione dello stantuffo. Le miscele dovranno essere
iniettate a bassa pressione poiché le tensioni prodotte dal fluido sotto pressione, alterando I'equilibrio del
manufatto, potrebbero causare pericolosi fenomeni di precarieta statica. Nel corso dell’'operazione
occorrera stare attenti che il colante non fuoriesca da fori o linee di fratture limitrofe sulla superficie
sottostante, nel caso questo succedesse si procedera all'immediata pulizia tramite spugnette ad alto potere
assorbente (ad es. ritagli di gommapiuma o spugnette tipo Blitz Fix). In caso di iniezione per mezzo di ago
metallico sara consigliabile tamponare il punto di innesto dell’ago con un batuffolo di cotone imbevuto di
acqua distillata al fine sia di favorire la riadesione del supporto sia in modo da asportare |'eventuale
prodotto in eccesso fuoriuscito dai fori. Per la riadesione di elevate superfici d’intonaco potra rivelarsi utile
una compressione della superficie in questione tramite una pressione regolare ed uniforme, sia durante il
periodo di iniezione del consolidante, sia durante la presa; tale pressione potra essere eseguita, a seconda
dei casi, per mezzo di mani, molle, martinetti a vite montati sull'impalcatura, tavolette di legno rivestite di
feltro o carta per una durata variabile da qualche decina di minuti a 12-14 ore in ragione del tipo e della
guantita di prodotto immesso.

Previo indurimento del consolidante (minimo 7 giorni) si rimuoveranno manualmente le stuccature
provvisorie e le eventuali cannule in gomma e si sigilleranno i fori con stucco costituito da grassello di calce
e polveri di marmo (per maggiori dettagli sulla stuccatura si rimanda alla procedura specifica). Il collaudo si
effettuera mediante le stesse tecniche non distruttive utilizzate per individuare le zone di intervento.

Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati (mediante perni)

La procedura ha come obiettivo quello di far riaderire parti in pietra staccate o in fase distacco mediante
idonei materiali a a base di leganti aerei ed idraulici (calci). Si ricorrera a questa procedura allorché si
dovranno far riaderire, piccole scaglie di materiale, porzioni pil consistenti, riempire dei vuoti o tasche
associate a un distacco di strati paralleli alla superficie esterna. La procedura applicativa variera in ragione
dello specifico materiale, dei tipi di frattura che questo presentera e che occorrera ridurre e dei vuoti che
sara necessario colmare affinché |'operazione risulti efficace.

Nel caso di interventi su manufatti e superfici particolarmente fragili e degradate e su frammenti molto
piccoli, il materiale consolidante dovra presentare una densita e un modulo elastico il piu possibile simile a
guello del o dei materiali da solidarizzre, in modo tale che la sua presenza non crei tensioni tra le parti.
Allorché si dovranno riaderire dei frammenti o porzioni pil consistenti, sara preferibile inserire adeguati
sistemi di supporto costituiti da perni in acciaio inossidabile AlISI 316L (minimo | mm), in titanio o, se
I'incollaggio interessera parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina.
Prescrizioni per il consolidamento dei Dipinti murari (ad affresco ed a secco)

Il consolidamento dei dipinti murari si rende necessario nei casi in cui si verifichi il distacco dell’intonaco dal
supporto murario (consolidamento in profondita) e/o il disfacimento dello strato dipinto in scaglie o la
polverizzazione (consolidamento corticale della pellicola pittorica).

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

115



CAPITOLATO SPECIALE — PARTE TECNICA

Consolidamento in profondita

L'operazione di consolidamento in profondita delle superfici dipinte si rende necessaria nei casi in cui sia
accertato il distacco dell’'intonaco dal supporto murario. L'intervento prevede gli stessi passaggi esplicati
nella procedura di consolidamento in profondita mediante miscele leganti facendo attenzione, in questo
caso, ad utilizzare malte a base di calce idraulica (appositamente realizzate in situ o eventualmente
premiscelate se richiesto dalla DL ) a basso peso specifico; inoltre, nella fase di foratura delle parti
distaccate, dovra essere fatta particolare attenzione a non intaccare zone figurate (volti o arti) sfruttando,
dove risultera possibile, piccole fessure o lacune gia presenti sulla superficie.

La malta per riadesione e riempimento di vuoti in sistemi ornamentali, dovra presentare basso peso
specifico (0,4 kg/dm3) e medie resistenze meccaniche, cosi da risultare idoneo per eseguire riadesione di
elementi privi di funzioni statiche e non appesantibili come intradossi di volte affrescate, stucchi e superfici
musive. L'impasto dovra essere composto da leganti idraulici naturali, chimicamente stabili e a bassissimo
contenuto di sali solubili, pozzolana, perlite ventilata e idonei additivi fluidificanti, ritentivi ed areanti. Dopo
aver impastato energicamente per qualche minuto il premiscelato con acqua demineralizzata sara
consigliabile filtrare la boiacca ottenuta al fine di eliminare eventuali piccoli grumi formatisi in fase di
impasto. Se non diversamente specificato questi prodotti dovranno essere iniettati entro 30 minuti dalla
preparazione. |l prodotto non dovra essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro
componente oltre all’acqua di impasto e non dovra essere assolutamente aggiunta acqua una volta che
avra iniziato la presa. Sara consigliabile utilizzare siringhe di tipo veterinario prive di ago (diametro di uscita
superiore ai 6 mm). Le caratteristiche chimico-fisiche medie dovranno essere: peso specifico 0,4 kg/dm?3,
lavorabilita 4 h, bleending assente, aderenza 0,9 N/mm?, inizio presa a +20 °C 20 h, fine presa a +20 °C 44 h,
resistenza a compressione a 28 giorni 31 N/mm?, resistenza a flessione a 28 giorni 8 N/mm?2, modulo
elastico 5200 N/mm?, ritiro 0,4-1,2 mm, ritenzione acqua > 85%, permeabilita al vapore 3 L.
Consolidamento della pellicola pittorica

Il consolidamento corticale della pellicola pittorica si prefigge lo scopo di arrestare il disfacimento della
superficie dipinta procedendo alla riadesione e al fissaggio dello strato cromatico al supporto ricorrendo
all’utilizzo di prodotti consolidanti e riaggreganti. Prima di procedere con l'intervento di consolidamento, la
superficie dovra essere ispezionata al fine di rintracciare eventuali alterazioni postume (integrazioni,
restauri mal riusciti ecc.) o stati avanzati di degrado (efflorescenze saline, patine, polveri, sostanze grasse
ecc.). In presenza di consistenti cristallizzazioni saline dovra esserne operata la rimozione procedendo
prima all’asportazione superficiale mediante I'ausilio di pennelli morbidi e, successivamente, all’estrazione
dei sali solubili seguendo quanto indicato nella specifica procedura. L'eventuale presenza di solfati dovra
essere ovviata ricorrendo all’ausilio di carbonato d’ammaonio.

Dovranno, inoltre, essere attuate, se necessarie, le operazioni di preconsolidamento e di pulitura della
superficie, seguendo quanto indicato nelle specifiche procedure. Il preconsolidamento potra essere
effettuato per mezzo di velinatura con carta giapponese o velatino di cotone per garantire il fissaggio della
parti sollevate della pellicola pittorica e con iniezioni localizzate per garantire la riadesione di scaglie e
sollevamenti di parti macroscopiche dello strato pittorico; in quest’ultimo caso dovra essere fatta
particolare attenzione sia nell’esecuzione dell’operazione, sia nella scelta del prodotto da utilizzare al fine di
evitare di compromettere la riuscita dell’operazione finale di consolidamento dell’intera superficie ovvero
I'impedimento dell’adeguata penetrazione del consolidante in profondita poiché ostacolato dal prodotto
applicato per la riadesione di scaglie.

La risoluzione prescelta per realizzare il consolidamento dovra essere preventivamente verificata su
campioni cosi da poterne attestare I'effettiva efficacia, ovvero I'azione fissativa ed adesiva delle parti di
colore sollevate e la compatibilita materica rispetto alle componenti costituenti il dipinto. | prodotti che
potranno essere utilizzati dovranno relazionarsi alla specifica tecnica utilizzata per il dipinto (affresco o a
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secco) cosi da poter definire le giuste proporzioni delle diverse parti componenti. Il prodotto potra essere
applicato sulle superfici ricorrendo a diverse tecniche (spruzzo, impacco o a pennello) da prescegliere in
funzione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del dipinto e del supporto; per questo risultera
necessario eseguire delle campionature.

L'applicazione di prodotti supportati risultera adatta su dipinti a buon fresco o a mezzo fresco; a spruzzo
(manuale o a volume d’aria) su dipinti a secco, |'applicazione a pennello su limitate porzioni di dipinti a
secco. Per i dipinti a secco potranno essere utilizzati prodotti inorganici in soluzione acquosa.

ART. 5.6 —= PROTEZIONI

Premessa metodologica

Gli interventi di protezione devono assolvere principalmente il ruolo di salvaguardare il materiale
dall’aggressione degli agenti naturali esterni (infiltrazioni d’acqua, depositi superficiali di sostanze nocive
ecc.) e/o di natura antropica, ricorrendo all’uso di tecniche consone ad ogni caso specifico. Eseguite
generalmente a compimento dell’intervento conservativo, le protezioni possono essere concepite sia come
veri e propri presidi (schermi, tettoie, barriere ecc.) inseriti con l'intento di ostacolare l'innescarsi di
patologie degenerative, proteggendo il manufatto in modo da ovviare direttamente alle cause di degrado,
sia come applicazioni superficiali di materiali sacrificali, compatibili con la preesistenza, deteriorabili nel
tempo.

Lo scopo di entrambe le risoluzioni & quello di difendere i materiali da diversi fattori, in molti casi
concomitanti, come I'attacco fisico-chimico operato dagli agenti atmosferici e dalle sostanze nocive
veicolate da questi, dalle azioni di organismi vegetali e animali, dai raggi ultravioletti, aerosol marini ecc.
Fondamentalmente lo scopo principale richiesto alle operazioni di protezione & quello di impedire il
passaggio dell’acqua all’'interno del materiale e, allo stesso tempo, ostacolare I'aggressione degli inquinanti
atmosferici; per fronteggiare entrambi i fattori i prodotti utilizzati devono presentare i requisiti di
idrorepellenza, reversibilita, traspirabilita, assenza di sottoprodotti dannosi e stabilita alle radiazioni UV
L'idrorepellenza & determinante al fine di evitare i degradi connessi alla penetrazione dell’acqua come i
fenomeni ciclici di gelo e disgelo, la cristallizzazione dei sali solubili (efflorescenze saline, subefflorescenze
ecc.) e la veicolazione di sostanze nocive; la reversibilita deve essere concepita come la possibilita di poter
rimuovere il prodotto (applicato superficialmente) in caso si dovessero verificare, nel tempo, indesiderati e
nocivi effetti collaterali (“effetto bagnato” ovvero un’alterazione cromatica dell’aspetto originale); la
traspirabilita & altrettanto incisiva per la riuscita dell’operazione, poiché il protettivo applicato non deve
ostacolare il passaggio del vapore acqueo presente nei muri ma deve consentirne il regolare deflusso, cosi
da mantenere costanti i valori igrometrici delle strutture evitando pericolosi ristagni interni d’acqua. |
prodotti adatti ad assolvere queste funzioni devono presentare, necessariamente, una buona compatibilita
materica con il supporto cosi da avere comportamenti fisico-chimici similari mentre, per quanto concerne
I'impatto visivo, le protezioni possono essere concepite sia come apporti totalmente trasparenti e neutri
tali da consentire la totale leggibilita del supporto (sostanze principalmente di natura organica o a base di
silicio) sia, come degli strati la cui funzione di protezione, (scialbature, velature, sagramature, ecc.)
nascondera in parte la superficie muraria. La scelta di una delle due soluzioni a discapito dell’altra e
strettamente connessa alla metodologia d’intervento scelta a discrezione del tecnico. Le superfici lapidee,
inoltre, possono essere trattate con sostanze chimiche analoghe a quelle impiegate per il consolidamento,
stese a formare una barriera superficiale trasparente ed idrorepellente capace di impedire o limitare
considerevolmente il contatto con sostanze patogene esterne, ma al contempo di non eliminare la
traspirabilita e la permeabilita al vapore acqueo.
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Nel caso di preesistenti trattamenti protettivi coprenti si potra decidere o di ripristinarli nelle parti dove
sono venuti a mancare, cosi come in origine (diversificando, se ritenuto opportuno, il nuovo dal vecchio) o
lasciare I'apparecchio a vista, accettandone il mutamento come fattore essenziale dell’aspetto della
struttura, e proteggerlo ricorrendo a trattamenti neutri.

Generalmente le protezioni hanno una durata limitata nel tempo; risultano efficaci per un periodo che va
dai 5 ai 10 anni dopodiché vengono a mancare le caratteristiche di idrorepellenza, per questo si rende
necessario la messa in opera, previa la totale asportazione dei residui rimasti sulla superficie, di un nuovo
intervento protettivo. Per questo motivo, I'applicazione programmata nel tempo dei cicli protettivi deve
essere inserita nei programmi di manutenzione periodica.

Operazioni di protezione dei materiali lapidei

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni
NorMal) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati,
dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

Generalita

Considerato I'impatto e il ruolo attribuito ai protettivi la loro scelta dovra essere operata sulla base dei
risultati delle analisi di laboratorio realizzate su campioni di materiale; i provini dovranno essere preservati
cosi da essere in grado di valutare l'effettiva efficacia e la durata nel tempo. Le campionature pre-
intervento eseguite sotto il controllo della D.L. dovranno, necessariamente, essere catalogate ed
etichettate; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le
percentuali dell'impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione o di
concentrazione utilizzato, le modalita ed i tempi di applicazione.

La durata e linalterabilita del prodotto dipenderanno, principalmente, dalla stabilita chimica e dal
comportamento in rapporto alle condizioni igrotermiche e all’azione dei raggi ultravioletti. L’alterazione dei
composti, oltre ad essere determinante sulle prestazioni, potra portare alla composizione di sostanze
secondarie, dannose o insolubili, che invalideranno la reversibilita del prodotto.

Tinteggiatura alla calce (scialbatura)

La tinteggiatura alla calce potra essere utilizzata in ambienti interni ed esterni a patto che non siano
aggressivi e a condizione che il supporto non sia stato ancora “compromesso” da una precedente
pitturazione a legante polimerico che ne renderebbe difficoltosa |'adesione (in questo caso sara necessario
procedere all’asportazione totale della precedente pittura prima dell’applicazione della tinta). | vantaggi di
una tintura alla calce risiedono nell’alta compatibilita con i materiali del supporto, nel “rispetto” dei colori e
dei toni cromatici degli edifici storici e nella sanificazione dell’lambiente con conseguente prevenzione di
muffe grazie alla naturale basicita e all’elevato tasso di traspirabilita; per contro, saranno soggetti all’azione
degradante dell’anidride carbonica combinata con I'acqua e dei gas inquinanti dell’aria.

La procedura prevede che il grassello di calce, stagionato almeno 24 mesi (o calce idrata in fiore) venga
stemperato in una quantita d’acqua necessaria al fine di ottenere un composto sufficientemente denso
(rapporto grassello acqua 1:2); dovra essere lasciato riposare da un minimo di 6-8 ore ad un massimo di 48
ore. A stagionatura avvenuta il composto sara passato al setaccio (con vaglio a 900 maglie/cm?) allo scopo
di eliminare le impurita presenti nell'impasto (parti insolubili o corpi estranei). L’acqua utilizzata per
I'impasto dovra essere esente da impurita di carattere organico (acidi, sali e alcali) causa di incompattezza
delle tinte, alterazioni dei colori e macchie. La coloritura dell'impasto si otterra tramite I'aggiunta di
pigmenti minerali (massimo 10% in volume rispetto al latte di calce) e terre naturali o artificiali (massimo
25-30% in volume, superando queste dosi potrebbe essere necessario integrare il potere del legante con
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additivi di varia natura). | pigmenti prima di essere amalgamati al latte di calce, al fine di poter ottenere la
dispersione omogenea dei colori, dovranno essere stati immersi in una quantita d’acqua pari al doppio del
loro volume, lasciati riposare per alcune ore e passati al setaccio (in modo da trattenere i grumi piu grossi).
La tinteggiatura alla calce, perde tono nei primi mesi dopo l'applicazione, pertanto sara consigliabile
amplificare leggermente il dosaggio di pigmento al fine di ottenere, a distanza di tempo, la coloritura
desiderata.

Prima di procedere all’'operazione di tinteggiatura dovranno essere verificate le condizioni del supporto che
dovra presentarsi pulito, ben aderente, privo di depositi superficiali, macchie di umidita e patine di smog; a
tal fine sara opportuno eseguire uno o piu cicli di pulitura cosi da rimuovere eventuali efflorescenze saline o
presenze di muffe od altri infestanti biologici (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto negli articoli
inerenti le puliture) e nel caso I'intonaco si presentasse disgregato o distaccato sara opportuno procedere
ad un eventuale consolidamento (riadesione di distacchi mediante iniezioni), facendo cura di ovviare ad
ogni lacuna, cavillatura o fessurazione tramite rappezzi e/o stuccature (per maggiori dettagli si rimanda agli
articoli inerenti le stuccature e i rappezzi d’intonaco), cosi come, al fine della buona riuscita, sara
sconsigliato stendere la pittura a calce in condizioni climatiche di eccessiva umidita, eccessivo caldo o
freddo.

Per ottenere una superficie compatta, duratura e colorata uniformemente, sull’intonaco ancora fresco si
dovra stendere una mano di fondo composta da latte di calce molto grasso dopodiché, prima della
completa asciugatura, si applichera il colore molto diluito; in questo modo si assicurera una maggior
capacita legante al tinteggio senza dover ricorrere ad additivi. Quando la tinteggiatura a calce verra
impiegata come integrazione pittorica sara opportuno aggiungere al composto utilizzato per la stesura della
seconda mano, un additivo (legante) allo scopo di migliorare le caratteristiche fisiche della tinta. Prima di
applicare la tinta su tutta la parete, al fine di ottenere la tonalita di colore desiderata, si dovranno eseguire
delle prove campione poiché la tinta a base di calce schiarisce notevolmente una volta essiccata; inoltre la
tinta, seccando, aumentera il proprio potere coprente, fattore che dovra essere tenuto conto in funzione
dell’effetto che si intendera ottenere, (le prove potranno essere eseguite o direttamente su piccole porzioni
di intonaco oppure su blocchetti realizzati con terra d’ombra). Per la stesura della tinta sul supporto si
dovranno utilizzare pennelli a setola animale o le pompe impiegate per le irrorazioni delle viti. Nel caso di
pennelli, la stesura dovra procedere sempre nella stessa direzione (da sinistra a destra, o dall’alto verso il
basso). La tinta dovra essere frequentemente mescolata, al fine di evitare il deposito del materiale, e
protetta da luce, aria e polvere durante gli intervalli di lavoro, cosi da evitare alterazioni che potrebbero
produrre variazioni di tonalita; andra, in ogni caso tenuto presente che sara da evitare di consumare per
intero la quantita di prodotto contenuta nel recipiente in modo che il pennello non tocchi il fondo dove,
comunemente, si ha un deposito di pigmenti che intensificano la tonalita del colore.

In alternativa al grassello di calce potra essere utilizzata della calce idraulica naturale NHL 2 in rapporto di
1:2 con I'acqua (in caso di superfici molto porose occorrera una maggiore diluizione).

Al fine di ovviare veloci degradi, dovuti agli agenti atmosferici ed inquinanti, dopo che la tinta si sia
asciugata e comunque non prima di circa quattro settimane, sara consigliabile provvedere alla stesura di
una mano di protettivo a base di silossani ovvero, dietro specifica indicazione della D.L., mani successive di
soluzioni di silicato di potassio.

Specifiche

Prima di iniziare I'operazione di tinteggiatura accertarsi che il supporto sia esente da fenomeni d’'umidita
poiché potrebbero generare, ad operazione ultimata, l'insorgenza di macchie. Nel caso in cui I'intervento
dovesse adattarsi alla tonalita di colore di una preesistente tinteggiatura “storica” alla calce si ricorda che
con l'uso dei pigmenti artificiali difficilmente potra essere riprodotto lo stesso tono di colore; gli ossidi
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naturali risulteranno, pertanto, piu consoni allo scopo. Per I'applicazione della tinta di calce sara
sconsigliato I'utilizzo del rullo.

La tinta a calce, se applicata su di un intonaco di malta di calce aerea, potra essere stesa direttamente
anche se lo strato non risultera completamente asciutto; mentre, se data su intonaco di malta di calce
idraulica naturale o su tinteggiatura a calce preesistente, dovra essere preceduta dall'imbibizione, a pil
riprese, di tutta la superficie da trattare, con uno strato d’ancoraggio realizzato con una mano di latte di
calce grassa su cui applicare a bagnato la tinta a calce; quest’ultima operazione sara da eseguire con cura
specialmente durante la stagione estiva ed in presenza diretta di irraggiamento solare, cosi da evitare il
fenomeno della “bruciatura” che comprometterebbe il risultato finale. La tinteggiatura a calce non dovra
essere applicata su supporti contenenti gesso né su superfici cementizie od intonacate con malte a base di
cemento.

Nel caso in cui la tinteggiatura avvenga su superfici esterne sara necessario, dopo aver terminato
I'applicazione, proteggere la superficie per alcuni giorni da eventuali piogge al fine di evitare
“sbiancamenti” dovuti alla migrazione dell’idrossido di calcio.

Nel caso invece di applicazione in ambienti interni sara consigliabile, dopo avere terminato I'applicazione,
arieggiare i locali per alcuni giorni per favorire lI'indurimento del legante mediante il processo di
“carbonatazione”.

La tinteggiatura a calce dovra essere, preferibilmente, eseguita in primavera o in autunno in quanto la calce
subisce alterazioni irreversibili se utilizzata a temperature troppo rigide o elevate; in queste condizioni si
verificano, in genere, due patologie di degrado: la calce “brucia” dando vita ad imbianchimenti diffusi e
perdendo di coesione rispetto al supporto; la tinteggiatura “sfiamma” producendo superfici non omogenee
in cui le pennellate risultano particolarmente evidenti. Applicare, pertanto, la tinta con temperature del
supporto comprese tra i +5 °C ed i +30 °C e con umidita relativa inferiore all’'80%; non tinteggiare in
presenza di forte vento.

Trattamento all’acqua sporca (velatura)

Questo tipo di trattamento potra avere la funzione di protettivo (e allo stesso tempo blando consolidante)
su materiali come pietre, laterizi ed intonaci. L'applicazione acquosa del latte di calce (idrossido di calcio)
dovra essere realizzata su superfici perfettamente pulite (seguendo le metodologie indicate nell’articolo
specifico sulle puliture) e, se necessario, consolidate (per maggiori dettagli si rimanda all’articolo inerente il
consolidamento degli intonaci mediante iniezioni e a quello inerente i rappezzi d’intonaco); il supporto,
infatti, dovra presentarsi privo di lacune con le fessure di piccole dimensioni opportunamente stuccate (per
maggiori dettagli si rimanda all’articolo inerente le stuccature). La preparazione della cosiddetta acqua
sporca consistera nel colorare leggermente 'acqua di calce mediante I'aggiunta di pigmenti colorati; un
cucchiaio di pigmento naturale in un secchio d’acqua (10-12 I). L'intervento verra realizzato inumidendo,
preventivamente, la parete da trattare per mezzo di un pennello morbido imbevuto d’acqua, dopodiché si
procedera alla stesura del protettivo mediante I'uso di pennelli (preferibilmente a setola animale morbida),
nebulizzatori o rulli. L’applicazione dovra procedere a strati successivi (da sinistra a destra, o dall’alto verso
il basso) in modo da garantire la copertura totale della superficie; dopo l'ultima mano potra essere
applicato un fissativo (caseinato di calcio) addizionato all’acqua.

In alternativa al latte di calce ricavato da grassello si potra utilizzare una parte di calce idraulica naturale
NHL 2 stemperata in 4-6 parti di acqua.

Pittura a tempera o a colla

La pittura a tempera prevede |'applicazione, su superficie bene asciutta, di una miscela composta da
pigmenti colorati dispersi in acqua e di una sostanza legante predominante come la colla animale, la colla
vegetale (preferibile perché meno grassa di quella animale) o pil raramente I'uovo, il latte e i suoi derivati.
Fondamentalmente la tecnica della pittura a tempera potra essere eseguita in tre modi:
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- stemperare i colori con acqua e dipingere mischiando la soluzione con colla;

- dipingere con i colori senza legante ossia, stemperare con sola acqua i pigmenti e poi, quando la
pittura sara perfettamente asciutta vaporizzare delle soluzioni molto lunghe di colla;

- amalgamare le polveri colorate con la colla e diluire con acqua al momento di dipingere avendo
I'accortezza di miscelare bene mediante frusta meccanica.

La quantita di legante (colla) dipendera dalla sua qualita e dalla quantita dei colori, essendo questi pil o
meno assorbenti. In linea generale le colle andranno miscelate alle tinte cosi da conferire loro maggiore
adesivita; potendo fare con limitatissime quantita, si guadagnera una maggior purezza della tinta, una
maggiore durata e nitidezza e le tinte risulteranno meno soggette ad alterarsi con il passare del tempo.
Orientativamente sulla quantita di colla da utilizzare potranno essere fissate le seguenti regole: le tinte per
esterni dovranno contenere piu colla di quelle per interni; la prima mano di tinta dovra essere piu carica
rispetto alle successive e le ultime mani dovranno essere progressivamente meno adesive. Sara sempre
necessario, pertanto, eseguire delle prove al fine di valutare la consistenza della tinta.

La procedura prevedra, previa stesura di imprimitura uniforme della parete a base di colla ed acqua (in
rapporto di 1:2), due mani di colore intervallate da almeno 12 ore, ovvero la seconda dovra essere stesa
solo quando la prima mano risultera completamente asciutta.

Nella preparazione del primo strato sara sempre consigliabile (obbligatorio per gli esterni) caricare la tinta
con carbonato di calcio o caolino (cariche che resistono meglio all’azione degli agenti atmosferici) mischiati
alle polveri colorate, anch’esse ben stemperate. Questa miscela colorata dopo essere stata lasciata riposare
e piu volte miscelata dovra prima essere filtrata con un setaccio poi, previa aggiunta di collante, potra
essere utilizzata come tinta. La tinta dovra essere non troppo densa né troppo fluida.

Nella composizione della tinta finale si potranno utilizzare tutti i colori tenendo presente pero che dovranno
essere lasciati per un certo periodo di tempo in acqua cosi da dare modo ai colori in polvere di disciogliersi
uniformemente. Sara preferibile lasciare riposare la tinta per almeno 12 ore cosi da evitare, a tinteggiatura
asciutta, eventuali striature. La tinta per I'ultima mano non dovra essere né troppo diluita né troppo densa,
dovra essere fluida cosi da coprire bene senza fare croste.

Il pennello per I'applicazione dovra essere a setola animale e la stesura dovra procedere sempre nella stesa
direzione (da sinistra a destra, o dall’alto verso il basso incrociando la direzione negli strati successivi).
Nell’intingere i pennelli non si dovra né toccare il fondo del recipiente né comprimere il pennello per fare
uscire la tinta. Il grado di resistenza alla temperatura della tinteggiatura a tempera dipende dalle
caratteristiche del legante utilizzato.

Specifiche

La tempera non risultera indicata per le superfici intonacate con malte cementizie e con malte contenenti
calce eminentemente o mediamente idraulica.

ART. 5.7 — DOCUMENTAZIONE

La ditta appaltatrice dovra fornire alla DL, a seguito delle operazioni di restauro, la documentazione
necessaria per dichiarare l'opera ultimata ed eseguita a regola d'arte; per ammettere I'opera di cui
all'elenco prezzi, alla contabilita, fa parte integrante del prezzo tutto quanto concerne la registrazione delle
informazioni, delle operazioni di restauro eseguite, fra cui si intende compreso quanto segue:

Schede di restauro

L'impresa dovra aggiornare le schede redatte dalla D.L. in fase di progetto, dove sara cura dell’'operatore in
contraddittorio con la D.L. appuntare le eventuali modifiche apportate durante i lavori. Nel caso in cui la
D.L. non avesse preliminarmente redatto schede di questo tipo sara cura dell’appaltatore redigerle.
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Al termine dei lavori la ditta consegnera alla DL le schede degli interventi svolti, una per la cupola e una per
il tamburo, con la descrizione di tutti i dati raccolti durante il restauro (materiali, tecniche e degrado) e
dell’intervento effettuato (con scelte, materiali, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali
correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche), corredate entrambi dalle fotografie scattate in
corso d’opera.

Le informazioni peculiari che dovranno essere riportate sono le seguenti:

- tipo di prodotto utilizzato con relativo nome commerciale affiancato dall’eventuale sigla industriale
e nome della ditta produttrice.

- solvente utilizzato

- tipo di diluizione usata il tipo di concentrazione o di diluizione a seconda se si tratta rispettivamente
di soluzioni (p/v) o emulsioni (v/v);

- numero e modalita di applicazione (a spruzzo, a pennello, a tasca, per percolazione, per iniezione
ecc.), queste informazioni sono utili per verificare I'efficacia 0 meno di un trattamento nel tempo e per
riprodurlo o, eventualmente, modificarlo.

Il tutto accompagnato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati

Documentazione fotografica

L'appalto comprende la campagna di schedatura fotografica nelle varie fasi del restauro (iniziale, durante il
restauro e ad opera completata), le cui immagini debbono essere consegnate per |'archiviazione e per la
gestione della banca generale degli elementi costitutivi dei monumenti sottoposti a tutela. La
documentazione iniziale e finale dovranno essere di tipo professionale, mentre le immagini utili alla
redazione della relazione finale potranno essere scattate direttamente dai restauratori. Le normali riprese a
luce incidente dovranno essere integrate con riprese a luce radente per evidenziare particolari situazioni di
degrado o caratteristiche tecniche. Si contempli la consegna di 2 stampe a colori formato 18x24 di
fotografie digitali con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi; per la documentazione in formato digitale
dovranno essere consegnati anche i relativi file su DVD secondo le indicazioni date dalla competente
Soprintendenza; le stampe, inoltre, dovranno riportare sul retro tutti i dati utili per l'identificazione delle
immagini. In ogni caso, data I'attuale fase di riordino delle Soprintendenze, si consiglia di verificare presso
gli uffici competenti che le richieste coincidano con le proposte formulate. E previsto indicativamente un
totale di 150 scatti, ovvero: 50 foto circa prima del restauro, 50 durante e 50 dopo.

Restituzione grafica delle zone d'intervento

Nel corso dei lavori 'impresa dovra redigere e aggiornare la mappatura cartacea di cantiere, da eseguirsi su
rilievo grafico fornito dalla DL, con il rilievo delle tecniche esecutive e dell’intervento eseguito, nonché di
tutti gli eventuali ulteriori dati emersi duranti i lavori in merito allo stato di conservazione.
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